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Περύληψη 

Θ παροφςα διπλωματικι εργαςία εκπονικθκε ςτο Εργαςτιριο Τλικϊν Πολιτιςτικισ 

Κλθρονομιάσ & φγχρονθσ Δόμθςθσ, υπό τθν επίβλεψθ τθσ Αναπλθρϊτριασ Κακθγιτριασ τθσ χολισ 

Αρχ/ων Μθχ/ϊν κα. Ν. Μαραβελάκθ, με αφορμι ερευνθτικι ςυνεργαςία με τθν Αμερικάνικθ χολι 

Κλαςικϊν πουδϊν ςτο πλαίςιο του ερευνθτικοφ προγράμματοσ «KOMMOS Archaeological 

Site/General Conditions Assessment». 

το πλαίςιο του παρόντοσ ερευνθτικοφ προγράμματοσ το εργαςτιριο ανάλαβε τθν 

ςυνολικι αποτίμθςθ τθσ κατάςταςθσ διατιρθςθσ των αρχαίων δομϊν, μζςω τθσ αναγνϊριςθσ των 

τφπων διάβρωςθσ επί των αρχιτεκτονικϊν επιφανειϊν και τθν φυςικοχθμικι ανάλυςθ των 

αυκεντικϊν λίκων και κονιαμάτων. 

Θ ςθμαντικότθτα του χϊρου υπαγορεφεται από τουσ επί δεκαετιϊν αναςκαφείσ και 

μελετθτζσ του χϊρου ομότιμουσ  κακθγθτζσ του University of Toronto, Joseph και Maria Shaw: 

μια ακμάηουςα Μινωικι πόλθ-λιμάνι, με εμπορικζσ ςχζςεισ με τθ νότια Μεςόγειο, εξελίχκθκε ςε 

ζναν ιερό τόπο κατά τα Ελλθνικά και Ελλθνιςτικά χρόνια. Θ ςυνεχισ δραςτθριότθτα και θ ζντονθ 

ςτρωματογραφία εντόσ αυτϊν των περιόδων αλλά και μια ςειρά ιδιαίτερα αξιόλογων 

αρχιτεκτονικϊν και άλλων ευρθμάτων κακιςτοφν το χϊρο ωσ μοναδικι περίπτωςθ αρχαιολογικοφ 

χϊρου ςτθν Κριτθ. 

Θ πρόταςθ ςυμβατϊν και αποτελεςματικϊν υλικϊν ςυντιρθςθσ αποτελεί αναπόςπαςτο 

τμιμα μιασ ολιςτικισ μελζτθσ διαχείριςθσ του αρχαιολογικοφ χϊρου. Προθγοφμενεσ επεμβάςεισ με 

αςφμβατα υλικά δθμιοφργθςαν επιπρόςκετα προβλιματα. Θ ολιςτικι μελζτθ των αυκεντικϊν 

υλικϊν δόμθςθσ, που επιχειρείται εδϊ, αποτελεί τθν ενδεδειγμζνθ οδό για τθν αειφόρα διατιρθςθ 

τθσ πολιτιςτικισ κλθρονομιάσ. 
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1. Ειςαγωγό –ςτόχοσ τησ εργαςύασ 

Ο αρχαιολογικόσ χϊροσ του Κομμοφ, βρίςκεται ςτα νότια του νομοφ Θρακλείου, πζντε 

χιλιόμετρα νοτιοδυτικά τθσ Φαιςτοφ. Ο χϊροσ αναςκάφθκε κατά τα ζτθ 1976-1994, με υπεφκυνουσ 

αναςκαφισ του κακθγθτζσ Joseph και Maria Shaw, του πανεπιςτθμίου του Σορόντο, υπό τθν αιγίδα 

τθσ Αμερικανικισ χολισ Κλαςςικϊν πουδϊν.  

τθ μεγαλφτερθ ζκταςι του αφορά ςε παρακαλάςςια μινωικι πόλθ, που πικανότατα 

λειτουργοφςε ωσ επίνειο τθσ Φαιςτοφ, ενϊ θ νοτιότερθ περιοχι του χϊρου παρουςιάηει μια 

εντονότερθ χρονικι διαςπορά, όπου κατά τα ελλθνικά και ελλθνιςτικά χρόνια οικοδομικθκαν 

διαδοχικοί ναοί και άλλα βοθκθτικά κτίςματα. 

Ο χϊροσ δεν είναι ανοιχτόσ ςτο κοινό, ενϊ κατά διαςτιματα ζχουν γίνει μελετθμζνεσ και μθ 

ςωςτικζσ επεμβάςεισ και ζχει ςυνταχκεί ζνα γενικό ςχζδιο ανάδειξθσ και αξιοποίθςθσ του χϊρου, 

που όμωσ δεν ζχει εφαρμοςτεί ζωσ ςιμερα. 

ε αυτό το πλαίςιο, θ παροφςα εργαςία ςτοχεφει ςε μια εμπεριςτατωμζνθ μελζτθ για να 

προκφψουν ςυμβατά υλικά αποκατάςταςθσ, ςε αντίκεςθ με τισ θμιτελείσ παρελκοφςεσ ι αποφςεσ 

μελζτεσ. Ζτςι, λιφκθκαν δείγματα, ϊςτε να μελετθκοφν τα υφιςτάμενα κονιάματα και λίκοι.  Θ 

φυςικό-χθμικι ανάλυςθ των δειγμάτων είχε ωσ ςτόχουσ τθν εξαγωγι ποριςμάτων για τθ φφςθ των 

υλικϊν, τθν κατάςταςθ διατιρθςισ τουσ και τθ αξιολόγθςθ τθσ ςυμβατότθτασ των προθγοφμενα 

εφαρμοςμζνων κονιαμάτων αποκατάςταςθσ. 

Αυτά τα πορίςματα, ςυνδυαςτικά με τθν υπάρχουςα γνϊςθ για τα υλικά αποκαταςτάςεων 

και λαμβανόμενων υπόψθ των δυςμενϊν περιβαλλοντικϊν ςυνκθκϊν τθσ περιοχισ, αξιοποιικθκαν 

ςτο ςχεδιαςμό κονιαμάτων αποκατάςταςθσ και τθ διατφπωςθ περαιτζρω προτάςεων για μια 

αειφόρα ςυντιρθςθ των υλικϊν του αρχαιολογικοφ χϊρου. 
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2. Γενικϊ ιςτορικϊ ςτοιχεύα – παρούςα κατϊςταςη 

2.1 Η μινωικό πόλη-λιμϊνι 

Θ αρχαία μνωικι πόλθ Κομμόσ ξεκίνθςε να κατοικείται ςυςτθματικά περίπου το 2000 π.Χ., 

κατά τισ μεςομινωικζσ ΙΑ-ΙΙ περιόδουσ. Πρθγουμζνωσ μόνο πολφ αραιι κατοίκθςθ ζχει τεκμθριωκεί. 

τθν πρϊτθ αυτι εποχι ανικουν και οι αρχικζσ οικιςτικζσ περιοχζσ ςτο μζςον και ςτο βορειότερο 

άκρο του αρχαιολογικόυ χϊρου (χζδιο 1), ενϊ ςτο νότιο και υψομετρικά χαμθλότερο τμιμα του 

χϊρου, ανικουν κτίςματα με δθμόςιο χαρακτιρα (χζδιο 2). Μάλιςτα ζχει τεκμθριωκεί και μια 

χρονικι διαδοχι νζων κτιςμάτων επί παλαιότερων. 

 

Σχζδιο 1: Κατόψεισ τθσ βόρειασ οικιςτικισ περιοχισ – “Hilltop Houses” (αριςτερά) και τθσ μεςαίασ –“Central 
Hillside” (δεξιά). (Shaw, Kommos: A Minoan Harbor Town and Greek Sanctuary in Southern Crete, 2006) 

Από αυτά ςθμαίνουςα αξία ζχει το κτίςμα Σ, ανακτορικοφ τφπου, με μεγαλθ κεντρικι αυλι 

που ςτο βορά και ςτο νότο ορίηεται από εξακίονεσ ςτοζσ (Εικόνα 1). Θ νότια ςτοά είναι ςιμερα 

εμφανισ. Ιδιαίτερθ ςθμαςία ζχει δοκεί όμωσ ςτουσ εξωτερικουσ τοίχουσ του κτθρίου, που 

αποτελοφνται από μεγάλουσ ορκοςτάτεσ και υπερκείμενουσ ιςόδομουσ δόμουσ, μεχρι ενόσ φψουσ. 

ε αυτζσ τθσ τοιχοποίεσ εντοπίηεται και ο μεγαλφτεροσ μινωικόσ ορκοςτάτθσ που ζχει ανακαλυφκεί 



Προτϊςεισ ςυντόρηςησ κονιαμϊτων και λύθων αρχαιολογικού χώρου του Κομμού 

 
Γενικϊ ιςτορικϊ ςτοιχεύα – παρούςα κατϊςταςη  7 

ποτζ, κακϊσ και θ μεγαλφτερθ ςε μικοσ ςωηόμενθ ιςόδομθ τοιχοποιία τθσ μινωικισ εποχισ. Σο 

μζγεκοσ του ανακτορικοφ κτίςματοσ είναι μάλιςτα ςυγκρίςιμο με τα αντίςτοιχα ανάκτορα άλλων 

πόλεων. 

 

Εικόνα 1: Γραφικι αποκατάςταςθ τθσ βόρειασ ςτοάσ του ανακτορικοφ κτίςματοσ Σ. (Shaw, Kommos: A 
Minoan Harbor Town and Greek Sanctuary in Southern Crete, 2006) 

Αξιοςθμείωτθ ζιναι και θ πλακόςτρωτθ οδόσ ανατολισ-δφςθσ που ορίηεται από το βόρειο 

τμιμα τθσ εν λόγω τοιχοποιίασ. Επίςθσ, βόρεια αυτοφ του άξονα βρίςκεται θ μιωνικι οικία Χ, που θ 

κζςθ τθσ και ο ςχεδιαςμόσ τθσ, τθσ προςδίδει ςθμαίνουςα αξία. Γενικά, τα πολφτιμα ειςγόμενα 

εμπορεφματα και υλικά που ζχουν εντοπιςτεί ςτον αρχαιολογικό χϊρο, ο οικοδομικόσ πλοφτοσ και 

το μζγεκοσ του ανατκορικοφ κτίςματοσ ζχουν προβλθματίςει τουσ αρχαιολόγουσ για το κατά πόςο 

θ πόλθ του Κομμοφ ιταν εξαρτϊμενθ από τθ Φαιςτό ι πικανϊσ είχε πλιρωσ ανεξαρτθτθ διοίκθςθ 

και οικονομία. Ωςτόςο, αυτό δεν απαςχολεί τθν παροφςα εργαςία. 

Κατά τθν υςτερομινωικι εποχι, μετά από καταςτρεπτικό ςειςμό και ςταδιακι παρακμι, 

ςθμειϊκθκε ανοικοδόμθςθ τόςο ςτισ οικιςτικζσ περιοχζσ τθσ πλαγιάσ του λόφου, όςο και ςτθν 

κορυφή του λόφου. τθ νότια περιοχι κτίηεται πάνω από τμιμα του προθγοφμενου κτίςματοσ Σ, 

ςειρά από νεϊςοικουσ (Εικόνα 2), των οποίων θ απόςταςθ από τθ κάλαςςα είναι πολφ μικρι. Θ 

παρουςία των νεϊςοικων φανερϊνει μια αναπτυγμζνθ ναυςιπλοΐα. Σο τζλοσ τθσ μινωικισ 

κατοίκθςθσ του χϊρου τοποκετείται περίπου ςτο 1200 π.Χ. (ΤΜΙΙΙΒ περίοδο). 

 

Εικόνα 2: Γραφικι αποκατάςταςθ των νεϊςοικων. Δυτικι όψθ με ανοίγματα, προσ τθ κάλαςςα. (Shaw, 
Kommos: A Minoan Harbor Town and Greek Sanctuary in Southern Crete, 2006) 
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2.2 Σο ελληνικό ιερό 

Κατά τθ γεωμετρικι ζωσ ελλθνιςτικι εποχι, οι οικιςτικζσ περιοχζσ παρζμειναν ακατοίκθτεσ, 

ενϊ θ νότια περιοχι χρθςιμοποιικθκε ωσ ιερό, όπου οικοδομικθκαν ναοί και ποικίλα βοθκθτικά 

κτίςματα. Ο πρϊτοσ Ναόσ Α κτίςτθκε περίπου το 1025 π.Χ., ο οποίοσ ωςτόςο είναι μικρόσ και δεν 

παραπζμπει άμεςα ςε τυπικό ελλθνικό ναό. Περίπου το 800 π.Χ. κτίςτθκε ο Ναόσ Β, επάνω από τον 

προθγοφμενο. Επίςθσ, κτίςτθκαν αρκετά βοθκθτικά κτίςματα, με μεγαλφτερο το κτίςμα Q, το οποίο 

λειτοφργθςε ωσ αποκικθ, υποςτθρίηοντασ ζτςι τισ ιερζσ τελετζσ. Ακόμθ καταςκευάςτθκαν 

διάφοροι βωμόι ανατολικότερα του ναοφ. 

Κατά τθν φςτερθ Κλαςςικι ζωσ Ελλθνιςτικι εποχι, ανεγζρκθκε ο Ναόσ C, επάνω από τον 

Ναό Β. Ο ναόσ αυτόσ είναι ο πιο ολοκλθρωμζνοσ αρχιτεκτονικά, ενϊ ςυμπλθρϊνεται και από 

κάποια ακόμθ βοθκθτικά κτίςματα (Εικόνα 3). Κατά τθν γεωμετρικι, αρχαϊκι, κλαςςικι και 

ελλθνιςτικι εποχι, επίςθσ γίνοταν περιςταςιακι χριςθ και των παλαιότερων μινωικϊν κτιςμάτων. 

Θ χριςθ του χϊρου ωσ ιεροφ ςυνεχίςτθκε μζχρι τα ρωμαϊκά χρόνια, ενϊ το τζλοσ τθσ τοποκετείται 

περίπου ςτο 150 μ.Χ., οπότε και ο χϊροσ παρζμεινε ακατοίκθτοσ ζωσ ότου αναςκαφεί. 

 

Εικόνα 3: Πρόπλαςμα αναπαράςταςθσ του Ναοφ C (αριςτερό κτίςμα) μαηί με βοθκθτικά κτίςματα και 
βωμοφσ. (Shaw, Kommos: A Minoan Harbor Town and Greek Sanctuary in Southern Crete, 2006) 
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Σχζδιο 2: Χρονολογικό ςχζδιο τθσ νότιασ περιοχισ του Κομμοφ. (Shaw, Kommos: A Minoan Harbor Town and 
Greek Sanctuary in Southern Crete, 2006) 



Προτϊςεισ ςυντόρηςησ κονιαμϊτων και λύθων αρχαιολογικού χώρου του Κομμού 

 
10 Γενικϊ ιςτορικϊ ςτοιχεύα – παρούςα κατϊςταςη 

2.3 Τφιςτϊμενη κατϊςταςη – προβλόματα 

Ο χϊροσ αναςκάφθκε από το 1976 και το 1995 ζφταςε ςτο τζλοσ, εάν και εκτιμάται πωσ 

υπάρχουν ανεξερεφνθτεσ περιοχζσ που εκτείνονται εντόσ και εκτόσ των ορίων του αρχαιολογικοφ 

χϊρου. Ωςτόςο, θ προςπάκεια πλζον εντοπίηεται ςτθν προςταςία και ανάδειξθ του αρχαιλογικοφ 

χϊρου, ϊςτε να γίνει επιςκζψιμοσ. Σθν μελζτθ διαχείριηεται ο Μ.Κ.Ο. Kommos Conservacy, υπό τθν 

αιγίδα και χρθματοδότθςθ τθσ Αμερικανικισ χολισ Κλαςςικϊν πουδϊν. Θ αρχικι μελζτθ ζγινε το 

1998, με δυό διαδοχικζσ ανακεωριςεισ, χωρίσ όμωσ να ζχει γίνει ςυνολικι ι ςυςτθματικι 

υλοποίθςθ των προτάςεων. 

Θ μελζτθ ςε μεγάλο μζροσ τθσ περιλαμβάνει το ςχεδιαςμό του αρχαιολογικοφ πάρκου ωσ 

επιςκζψιμο ςτο κοινό. Εκτόσ αυτοφ, αναφζρεται ςτα βαςικά προβλιματα του χϊρου. Θ παράλια 

κζςθ του χϊρου καταρχιν είναι ζνασ ιδιαίτερα δυςμενισ παράγοντασ ςτθ διατιρθςθ των δομϊν 

και των υλικϊν του χϊρου. Θ παρουςία υγραςίασ ςε ςυνδυαςμό με τθ δράςθ των ευδιάλυτων 

αλάτων τθσ κάλαςςασ αποτελεί ζντονο διαβρωτικό παράγοντα. Σα άλατα φτάνουν κατευκείαν ςτθν 

επιφάνεια των υλικϊν με τθ μορφι του καλάςςιου αεροηόλ (ςωματίδια νεροφ, τα οποία περιζχουν 

διαλυτά άλατα). 

Σθν εναπόκεςθ του καλαςςινοφ νεροφ ςτισ αρχαίεσ δομζσ επιδεινϊνουν και οι ςυνικεισ 

ιςχυροί άνεμοι που πνζουν ςτθν περιοχι. Οι άνεμοι αυτοί είναι δυτικοί, με κατεφκυνςθ από τθ 

κάλαςςα προσ τθν παραλία ενϊ οι μεγαλφτερεσ ταχφτθτεσ ανζμων ςθμειϊνονται κατά τουσ 

καλοκαιρινοφσ μινεσ. Εδϊ, ο ςυνδυαςμόσ των ανζμων και τθσ υγραςίασ επιταχφνει τουσ κφκλουσ 

απορρόφθςθσ-εξάτμιςθσ υγραςίασ, επομζνωσ και τθσ κυκλοφορίασ-κρυςτάλλωςθσ αλάτων εντόσ 

τθσ μικροδομισ των υλικϊν. Επίςθσ, ο άνεμοσ προςβάλλει κατευκείαν τισ επιφάνειεσ των υλικϊν, 

με ι χωρίσ ριπι άμμου. τον αρχαιολογικό χϊρο, θ ριπι και ςυγκζντρωςθ άμμου αποτελεί παρόν 

πρόβλθμα, διότι θ διαρκισ αυτι διαδικαςία τείνει να καλφψει τισ αναςκαμμζνεσ ςτάκμεσ και τα 

αρχαιολογικά ευριματα. Ζτςι, ςτισ εκάςτοτε μελζτεσ ςυντιρθςθσ, θ προςταςία του χϊρου από το 

παραλιακό μζτωπο επιλφεται με τθν πρόταςθ καταςκευισ αναχωμάτων και φυςικϊν 

ανεμοφρακτϊν με φφτευςθ (χζδιο 3). 
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Σχζδιο 3: χζδιο φυτικοφ ανεμοφράκτθ προσ το παραλιακό μζτωπο. (Παλυβοφ, 2001) 

θμαντικό πρόβλθμα αποτελεί θ ςυγκζντρωςθ όμβριων υδάτων ςε πολλά ςθμεία του 

χϊρου, λόγω πλιρουσ ζλλειψθσ δικτφου απορροισ Εικόνα 4. Αποτζλεςμα είναι θ διάβρωςθ των 

κονιαμάτων όςο και των λίκων, λόγω κορεςμοφ ςε νερό που φζρει άλατα και κυριότερα λόγω 

ανάπτυξθσ βιολογικϊν παραγόντων, μικροοργανιςμϊν και φυτϊν. Μάλιςτα, τα χωμάτινα 

κονιάματα είναι πολφ πιο ευπακι και ςτισ δφο αυτζσ αιτίεσ φκοράσ. τισ μελζτεσ ςυντιρθςθσ 

αναφζρεται διαχρονικά θ αναγκαιότθτα καταςκευισ δικτφου απορροισ υδάτων με απλοφσ 

αγωγοφσ ι με αντλίεσ. 

 
Εικόνα 4: Λιμνάηoν νερό ςτθ νότια περιοχι τθσ αναςκαφισ. (Stratis, ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΚΟΜΜΟΤ - 

Ενθμερωμζνθ Μελζτθ Ανάπτυξθσ και υντιρθςθσ (Προςχζδιο Ελλθνικισ Ζκδοςθσ), 2015) 

Θ κατάςταςθ διατιρθςθσ των δομικϊν υλικϊν ςε αρκετζσ περιπτϊςεισ κρίνεται κακι. 

Ιδιαίτερα τα κονιάματα, τα περιςςότερα αμιγι πθλοκονιάματα, είναι πολφ αςκενι και ιδιαίτερα 

ευαίςκθτα ςτθν περαιτζρω ζκκεςθ ςτθν περιβαλλοντικθ φκορά. ε προθγοφμενα ζτθ, ανεπαρκϊσ 

μελετθμζνα ζργα ςυντιρθςθσ κατζλθξαν ςε ποικίλεσ εφαρμογζσ κονιαμάτων με βάςθ το τςιμζντο. 

ε ςθμεία τθσ τοιχοποιίασ όπου ζχουν εφαρμοςτεί παρατθροφνται ρθγματϊςεισ λίκων, απϊλεια 

πρόςφυςθσ ι μεγάλεσ απϊλειεσ υλικϊν, ενϊ ςε εκτεταμζνα τμιματα επιπάςεων των αναςκαφικϊν 

παρειϊν, θ αςυμβατότθτα τουσ με το υπόςτρωμα των επιχϊςεων ζχει οδθγιςει ςε πλιρθ 
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αποκόλλθςθ αυτϊν και ςχεδόν ολικι απϊλεια του υλικοφ (Εικόνα 6). Επίςθσ ςε τμιματα επιπάςεων 

όπου ζχει εφαρμοςτεί κονίαμα επάνω ςε κοινό πλζγμα περίφραξθσ, το πλζγμα ζχει οξειδωκεί ςε 

τελικό βακμό και το κονίαμα, αν και εφαρμοςμζνο μετά το 2000 μ.Χ., είναι ςε πολφ κακι 

κατάςταςθ και κονιοποιείται (Εικόνα 5). 

  

Εικόνα 5 και Εικόνα 6:  Αριςτερά θ νεότερθ επίπαςθ εφαρμοςμζνθ επάνω ςε ςυρμάτινο πλζγμα. Δεξιά θ παλαιότερθ 
επίπαςθ με ςκοφρο τςιμεντοκονίαμα ςε χείριςτθ κατάςταςθ διατιρθςθσ. (αρχείο του εργαςτθρίου) 

Θ εφαρμογι αυτϊν των κονιαμάτων, ενϊ εξαρχισ ςτόχευε ςε ςωςτικζσ επεμβάςεισ, 

επιχειρικθκε ςε αρκετά ςθμεία να χρθςιμοποιθκεί με ςκοπό τθν υπόμνθςθ τθν παρουςία ξφλου 

ςτθν αυκεντικι καταςκευι. Εκτόσ από τθ κεωρθτικι και αιςκθτικι αιτιολογία τθσ επζμβαςθσ 

αυτισ, θ οποία δε μελετάται εδϊ, αποτελεί επζμβαςθ μεγαλφτερθ τθσ απαραίτθτθσ, με ζνα 

δφςκολα αναςτρζψιμο αποτζλεςμα (Εικόνα 7). Ακόμθ, οπλιςμζνο ςκυρόδεμα ζχει χρθςιμοποικεί 

κατά κόρον ςε ζργα ςτερζωςθσ και υποςτιλωςθσ αναςκαφζντων ευρθμάτων τα οποία βρίςκονται 

ςε υπζρκεςθ (Εικόνα 8). 

  
Εικόνα 7 και Εικόνα 8:  Αριςτερά, θ υπόμνθςθ ξφλου ωσ ξυλοδεςιάσ ςε τμιμα τθσ τοιχοποιίασ. Δεξιά, 

διαβρωμζνθ δοκόσ οπλιςμζνου ςκυροδζματοσ, με οξειδωμζνο οπλιςμό και παρουςία καλάςςιων βότςαλων 
ωσ αδρανζσ. (αρχείο του εργαςτθρίου) 



Προτϊςεισ ςυντόρηςησ κονιαμϊτων και λύθων αρχαιολογικού χώρου του Κομμού 

 
Μεθοδολογύα τησ μελϋτησ  13 

3. Μεθοδολογύα τησ μελϋτησ 

Θ παροφςα μελζτθ επικεντρϊνεται ςτθν ανάλυςθ κονιαμάτων και λίκων του αρχαιολογικοφ 

χϊρου του Κομμοφ, με κφριο ςτόχο τθν διευκρίνιςθ τθσ τεχνολογίασ παραςκευισ, ςφνκεςθσ και 

φφςθσ των υλικϊν αυτϊν, ϊςτε να προτακοφν κονιάματα αποκατάςταςθσ ςυμβατά με τα 

υπάρχοντα και κατάλλθλα υλικά για τθ ςτερζωςθ και προςταςία των δομϊν από τθν 

περιβαλλοντικι φκορά. Θ πλιρθσ αποτφπωςθ τθσ τεχνολογίασ παραςκευισ των κονιαμάτων-

επιχριςμάτων μζςω τθσ ολιςτικισ ανάλυςθσ (φυςικοχθμικι/μθχανικι) των υφιςτάμενων υλικϊν, 

ςυνζβαλλε ςτθν τελικι πρόταςθ ςυμβατοφ κονιάματοσ-επιχρίςματοσ αποκατάςταςθσ με τα 

επικυμθτά χαρακτθριςτικά. Σα προτεινόμενα κονιάματα ελζγχκθκαν εργαςτθριακά με βάςθ τα 

ιςχφοντα διεκνι πρότυπα. Θ ςυςτθματικι αυτι μελζτθ ςυμβάλλει ςτθν ςυντιρθςθ του μνθμείου 

με υλικά ςυμβατά με τα ιδθ υπάρχοντα, αλλά με μεγαλφτερθ ανκεκτικότθτα ςτθν διάβρωςθ, ϊςτε 

να διαςφαλιςτεί θ  αειφορία του μνθμείου.  

Θ πλιρθσ αναλυτικι μελζτθ περιελάμβανε τα παρακάτω ςτάδια:  

1. υςτθματικι δειγματολθψία κονιαμάτων και λίκων από το χϊρο με βάςθ: τισ 

διαφορετικά χρονολογικά και ποιοτικά δομζσ, τισ περιοχζσ διαφορετικοφ βακμοφ διάβρωςθσ και 

δομικά υλικά με διαφορετικά μακροςκοπικά χαρακτθριςτικά.  

2. Χθμικι και ορυκτολογικι ανάλυςθ κονιαμάτων-επιχριςμάτων και λίκων, 

διαπίςτωςθ τθσ φφςθσ κονίασ και αδρανϊν, προςδιοριςμόσ ορυκτολογικισ ςφνκεςθσ και 

ςτοιχειομετρίασ. 

3. Χαρακτθριςμόσ τθσ μικροδομισ κονιαμάτων, κοκκομετρικι διαβάκμιςθ των 

αδρανϊν ςυςτατικϊν και προςζγγιςθ τθσ ςφςταςθσ των κονιαμάτων. 

4. φνκεςθ προτεινόμενων κονιαμάτων αποκατάςταςθσ και ζλεγχο των μθχανικϊν 

αντοχϊν τουσ και τθ ςυμπεριφορά τουσ ςτθν απορρόφθςθσ νεροφ. 

Πιο ςυγκεκριμζνα, ςτο χιμα 1 παρουςιάηονται οι δφο δειγματολθψίεσ που ζγιναν ςτισ 

10/3/2016 και 27-28/6/2016. υλλζχκθκαν ςυνολικά 47 δείγματα, εκ των οποίων 32 είναι 

κονιάματα, αρχαία ι ςφγχρονων αποκαταςτάςεων, 14 λίκοι κακϊσ και 1 επιχωμάτωςθ. Σα 

δείγματα ζλαβαν κωδικό εργαςτθρίου (ΚΜ – αφξοντα αρικμό – χαρακτθριςμό για κονίαμα 

αποκατάςταςθσ ι λίκο ι επιχωμάτωςθ), εξετάςτθκαν μακροςκοπικά και ομαδοποιικθκαν. τθ 

ςυνζχεια, όλα τα δείγματα εξετάςτθκαν με τθν βοικεια τθσ οπτικισ μικροςκοπίασ, ϊςτε να 

καταγραφοφν χαρακτθριςτικά τθσ μικροδομισ τουσ, το είδοσ αδρανϊν και κονίασ, θ ςυνεκτικότθτα 

τθσ δομισ τουσ κακϊσ και βαςικζσ διαφορζσ ςτθν επιλογι πρϊτων υλϊν που κα επζτρεπε τθν 
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μετζπειτα κατθγοριοποίθςι τουσ. Επιλζχτθκαν αρκετά δείγματα που υποβλικθκαν ςε περαιτζρω 

αναλφςεισ κατά περίπτωςθ (χθμικι, ορυκτολογικι, ςτοιχειομετρικι, μελζτθ ςτιλπνϊν τομϊν). 

Επιπλζον, λιφκθκε δείγμα πθλοχϊματοσ από τθν περιοχι του αρχαιολογικοφ χϊρου, ϊςτε 

να μελετθκεί θ ςφςταςι του ςυγκρινόμενθ με αυτι των υπόλοιπων δειγμάτων και να ελεγχκεί θ 

δυνατότθτα χρθςιμοποίθςισ του ςτα προτεινόμενα υλικά αποκατάςταςθσ. 

Βάςει των αποτελεςμάτων που προζκυψαν από τισ αναλφςεισ των κονιαμάτων προτάκθκαν 

κατάλλθλα ςυμβατά κονιάματα αποκατάςταςθσ, ζπειτα από εργαςτθριακζσ δοκιμζσ,  λαμβάνοντασ 

υπόψθ και το δυςμενζσ παρακαλάςςιο περιβάλλον, με ζντονα καιρικά φαινόμενα και αυξθμζνθ 

υγραςία. 
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Σχιμα 1: Θζςεισ δειγματολθψίασ των δφο δειγματολθψιϊν που ζγιναν. 
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3.1 Βαςικϋσ αρχϋσ των τεχνικών χημικόσ, ορυκτολογικόσ και 

ςτοιχειακόσ ανϊλυςησ 

Για τον χαρακτθριςμό των δειγμάτων κονιαμάτων, επιχριςμάτων και λίκων 

χρθςιμοποιικθκαν αξιόπιςτεσ αναλυτικζσ τεχνικζσ όπωσ θ Τπζρυκρθ Φαςματοςκοπία, 

περικλαςιμετρίασ ακτίνων X, Φκοριςμομετρία ενεργειακισ διαςποράσ ακτίνων Χ και θ Θερμικι 

ανάλυςθ. Οι αρχζσ λειτουργίασ των εν λόγω τεχνικϊν περιγράφονται ςτα επόμενα υποκεφάλαια. 

3.1.1 Τπϋρυθρη Υαςματοςκοπύα με μεταςχηματιςμό Fourier (FTIR)  

Θ αλλθλεπίδραςθ τθσ ακτινοβολίασ με τθν φλθ ενόσ δείγματοσ παρζχει πλθροφορίεσ 

ςχετικά με τθ ςφςταςι του. Θ φαςματοφωτομετρία υπερφκρου (Infrared spectroscopy, IR) (ι 

φαςματοςκοπία υπερφκρου) βαςίηεται ςτθν απορρόφθςθ ακτινοβολίασ τθσ φλθσ ςτθν υπζρυκρθ 

περιοχι του θλεκτρομαγνθτικοφ φάςματοσ και χαρακτθρίηεται ωσ μία από τισ ςθμαντικότερεσ 

αναλυτικζσ τεχνικζσ χαρακτθριςμοφ τθσ μοριακισ ςφνταξθσ και ταυτοποίθςθσ οργανικϊν ενϊςεων 

(Χατηθιωάννου & Κουππάρθσ, 1990). 

Θ υπζρυκρθ περιοχι του θλεκτρομαγνθτικοφ φάςματοσ εκτείνεται από το ορατό μζχρι τα 

μικροκφματα και περιλαμβάνει ακτινοβολίεσ των οποίων οι κυματαρικμοί κυμαίνονται από 12.800 

ζωσ 10 cm-1. Θ πλζον ευρζωσ χρθςιμοποιοφμενθ περιοχι του υπζρυκρου φάςματοσ είναι αυτι που 

καλφπτεται από το μζςο υπζρυκρο, από 4000 ζωσ και 400 cm-1.  

Θ υπζρυκρθ ακτινοβολία, λόγω τθσ μικρι τθσ ενζργειασ, δεν προκαλεί θλεκτρονιακζσ 

μεταπτϊςεισ αλλά διεγζρςεισ μεταξφ διαφόρων ενεργειακϊν ςτακμϊν δόνθςθσ και περιςτροφισ 

των μορίων, ενϊ το μόριο παραμζνει ςτθν κεμελιϊδθ ενεργειακι του κατάςταςθ. Ζνα μόριο είναι 

ικανό να απορροφιςει υπζρυκρθ ακτινοβολία μόνο ςτθν περίπτωςθ που μπορεί να μεταβλθκεί θ 

διπολικι του ροπι κατά τθ διάρκεια τθσ δόνθςθσ και θ οποία κα ζχει ωσ αποτζλεςμα τθ δονθτικι ι 

τθν περιςτροφικι κίνθςι του (Χατηθιωάννου & Κουππάρθσ, 1990), (Skoog, Holler, & Nieman, 2002) 

Γνωρίηοντασ τον αρικμό ατόμων του μορίου και τθν γεωμετρία του είναι δυνατόν να υπολογιςτεί ο 

αρικμόσ των βαςικϊν δονιςεων του μορίου (Stuart, 2004). Οι ταινίεσ απορρόφθςθσ του φάςματοσ 

οδθγοφν ςτθν ταυτοποίθςθ των χθμικϊν ενϊςεων. Θ παρουςία μεγάλου αρικμοφ ταινιϊν 

απορρόφθςθσ ςε παρατθροφμενο φάςμα το κακιςτά αρκετά πολφπλοκο αλλά θ πολυπλοκότθτα 

αυτι προςδίδει ιδιαίτερο και μοναδικό χαρακτιρα ςτθν τεχνικι IR, θ οποία επιτρζπει τθν 

ταυτοποίθςθ ενϊςεων με μεγάλθ αξιοπιςτία.  

Μζχρι τθ δεκαετία του ’80 τα περιςςότερα όργανα μετριςεων υπερφκρου βαςίηονταν ςε 

φράγματα διαςποράσ τθσ ακτινοβολίασ. Αυτά τα όργανα ςιμερα κατά ζνα μεγάλο μζροσ ζχουν 
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αντικαταςτακεί από φαςματοφωτόμετρα με μεταςχθματιςμό Fourier (Fourier Transform Infrared, 

FTIR) λόγω τθσ βελτιωμζνθσ ταχφτθτασ, αξιοπιςτίασ και ευχρθςτίασ τουσ. 

Σα κλαςικά φαςματοφωτόμετρα υπερφκρου απαρτίηονται από: τθν πθγι τθσ ακτινοβολίασ, 

τθν κυψελίδα του δείγματοσ, τον μονοχρωμάτορα και τον ανιχνευτι ςιματοσ. Σα ευρζωσ πλζον 

χρθςιμοποιοφμενα όργανα υπζρυκρθσ φαςματοςκοπίασ υπερφκρου είναι εκείνα ςτα οποία ο 

μονοχρωμάτορασ ζχει αντικαταςτακεί από ςυμβολόμετρο Michelson (Interfrometer). τα όργανα 

αυτά θ υπζρυκρθ ακτινοβολία υφίςταται το φαινόμενο τθσ ςυμβολισ μζςω του ςυμβολομζτρου, το 

οποίο όπωσ φαίνεται και ςτο χιμα 2, αποτελείται από ζναν διαιρζτθ ακτινοβολίασ και δφο, κάκετα 

μεταξφ τουσ, κάτοπτρα. Θ διερχόμενθ από το δείγμα ακτινοβολία ςυλλζγεται από τον ανιχνευτι. 

Σελικά, το λαμβανόμενο ςιμα (ςυμβολόγραμμα) μεταςχθματίηεται κατά Fourier ςε τυπικό φάςμα 

IR.  

 
Σχιμα 2: Διάταξθ υπζρυκρου φαςματοφωτόμετρου με μεταςχθματιςμό κατά Fourier 
(FT-IR) (Retrieved 2-10-2014, from http://online.sfsu.edu/trautman/chem452/ftir2.gif) 

3.1.2 Περιθλαςιμετρύα ακτύνων Φ (XRD) 

Θ μζκοδοσ τθσ περικλαςιμετρίασ ακτίνων X (X-Ray Diffraction, XRD) βαςίηεται ςτθν 

περίκλαςθ ακτίνων Χ και είναι μία αξιόπιςτθ ποιοτικι και ποςοτικι μζκοδοσ προςδιοριςμοφ 

κρυςταλλικϊν ενϊςεων ςτερεϊν δειγμάτων.  

Θ περικλαςιμετρία ακτίνων X εκμεταλλεφεται το φαινόμενο τθσ ςκζδαςθσ των ακτίνων X 

μετά από αλλθλεπίδραςι τουσ με τα θλεκτρόνια των ατόμων των κρυςτάλλων. Όταν θ ςκζδαςθ των 

ακτίνων Χ λαμβάνει χϊρα ςτο οργανωμζνο περιβάλλον του κρυςτάλλου, προκαλείται ςυμβολι των 

ςκεδαηομζνων ακτίνων λόγω του ότι οι αποςτάςεισ μεταξφ των κζντρων ςκζδαςθσ είναι του ίδιου 

μεγζκουσ με το μικοσ κφματοσ τθσ προςπίπτουςασ ακτινοβολίασ (χιμα 3). Αυτό το είδοσ ςκζδαςθσ 
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παρουςιάηει ζντονα φαινόμενα περίκλαςθσ των ακτίνων X, δθλαδι ενιςχυμζνθ ζνταςθ τθσ 

ςκεδαηόμενθσ ακτινοβολίασ προσ ςυγκεκριμζνεσ διευκφνςεισ. 

 

Σχιμα 3: Περίκλαςθ ακτίνων X από ζναν κρφςταλλο (Retrieved 5-10-2014, from 
http://www.mediahex.com/X-Ray_Diffraction) 

Από τθν καταγραφι τθσ ζνταςθσ των περικλωμζνων ακτινοβολιϊν και των γωνιϊν 

περίκλαςθσ λαμβάνεται το φάςμα περίκλαςθσ του δείγματοσ το οποίο ςυγκρίνεται με 

κρυςταλλογραφικά δεδομζνα αναφοράσ επιτρζποντασ τθν ταυτοποίθςθ του. 

 

Σχιμα 4: Συπικι διάταξθ περικλαςίμετρου ακτίνων X (Retrieved 5-10- 2014, from 
http://www.azomining.com/article.aspx?ArticleID=160) 
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3.1.3 Υθοριςμομετρύα ενεργειακόσ διαςπορϊσ ακτύνων Φ (EDXRF)  

τθ φαςματοςκοπία φκοριςμοφ ακτίνων Χ, φωτόνια εκπζμπονται από μία πθγι και 

χτυπάνε το προσ εξζταςθ δείγμα. Μια τυπικι διάταξθ τθσ μεκόδου, περιλαμβάνει μια πθγι 

πρωτογενοφσ ακτινοβολίασ και ζνα ςφςτθμα ανίχνευςθσ δευτερεφουςασ ακτινοβολίασ του 

δείγματοσ.  

Κατά τθν ακτινοβόλθςθ, θ διεγείρουςα δζςμθ ακτίνων Χ προςπίπτει ςτο δείγμα 

προκαλϊντασ τθν απομάκρυνςθ ενόσ θλεκτρονίου από τθν εςωτερικι ατομικι ςτοιβάδα – ςειρά Κ 

(χιμα 5).  Θ διαδικαςία ςτθν οποία οι ακτίνεσ Χ απορροφϊνται από το άτομο μεταφζροντασ όλθ 

τουσ τθν ενζργεια ς’ ζνα εςωτερικό θλεκτρόνιο ονομάηεται φωτοθλεκτρικό φαινόμενο. Θ εκπομπι 

θλεκτρονίων ςυμβαίνει μόνον όταν θ προςπίπτουςα ακτινοβολία που απορροφά είναι κατάλλθλθσ 

ενζργειασ, δθλαδι εάν θ ενζργεια των φωτονίων (hv) είναι μεγαλφτερθ ι ίςθ τθσ ενζργειασ δεςμοφ 

των θλεκτρονίων που βρίςκονται ςτα εςωτερικά ενεργειακά επίπεδα. Θ πλιρωςθ τθσ οπισ που 

δθμιουργείται, επιτυγχάνεται με τθν μετάπτωςθ θλεκτρονίων των εξωτερικϊν ςτιβάδων – ςειρά 4L, 

M και Ν ςυνοδεφεται από εκπομπι χαρακτθριςτικισ ακτινοβολίασ (ακτίνεσ Χ) ι και θλεκτρονίων 

Auger. Οι εκπεμπόμενεσ ακτίνεσ Χ που εκπζμπονται από αυτι τθ διαδικαςία ονομάηονται 

ακτινοβολία φκοριςμοφ. Θ ενζργεια του εκπεμπόμενου φωτονίου είναι ίςθ με τθ διαφορά 

ενζργειασ των επιπζδων που εμπλζκονται ςτθ μετάπτωςθ.  

 

Σχιμα 5: Ιοντιςμόσ τθσ ςτιβάδασ Κ από ζνα φωτόνιο ακτίνων Χ  

Επειδι κάκε ςτοιχείο του περιοδικοφ πίνακα ζχει ςυγκεκριμζνθ ενεργειακι διαφορά 

ανάμεςα ςτα επίπεδα που καταλαμβάνονται από θλεκτρόνια, εκπζμπει ακτίνεσ Χ χαρακτθριςτικισ 

ενζργειασ. Επίςθσ, θ ζνταςθ τθσ ακτινοβολίασ που εκπζμπεται, κακορίηεται από τθν ποςότθτα ενόσ 

ςτοιχείου ςτο δείγμα. Ζτςι, ςτο φάςμα ακτίνων Χ του δείγματοσ που υποβάλλεται ςτθν ωσ άνω 

διαδικαςία εμφανίηεται μια ςειρά χαρακτθριςτικϊν ενεργειακϊν κορυφϊν θ κζςθ των οποίων 

οδθγεί ςτθν ταυτοποίθςθ των ςτοιχείων που περιζχονται ςτο δείγμα (ποιοτικι ανάλυςθ), ενϊ θ 

ζνταςι τουσ είναι χαρακτθριςτικι  τθσ ςυγκζντρωςθσ του ςτοιχείου που αναλφεται (θμιποςοτικι ι 

ποςοτικι ανάλυςθ). 
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4. Πειραματικό μϋροσ 

Σα δείγματα μελετικθκαν αρχικά μακροςκοπικά και ςτθ ςυνζχεια ακολοφκθςε θ 

ςυςτθματικι μικροςκοπικι, χθμικι, ορυκτολογικι, και φυςικο-μθχανικι μελζτθ τουσ με τθ βοικεια 

κατάλλθλων αναλυτικϊν τεχνικϊν. 

Θ ποιοτικι χθμικι ανάλυςθ των δειγμάτων ζγινε με τθ μζκοδο τθσ υπζρυκρθσ 

φαςματοςκοπίασ (FTIR) και με τθν φκοριςμομετρία ενεργειακισ διαςποράσ ακτίνων Χ (XRD). Για 

τθν υπζρυκρθ φαςματοςκοπία χρθςιμοποιικθκαν προηυγιςμζνα δείγματα, ϊςτε ςε ςυνδυαςμό με 

τθν ανάλυςθ προτφπων δειγμάτων να εξαχκοφν ςυμπεράςματα ποςοτικισ ανάλυςθσ (Farmer, 

1974). Για τον ποςοτικό προςδιοριςμό των ςτοιχείων και ιχνοςτοιχείων χρθςιμοποιικθκε επίςθσ θ 

μζκοδοσ EDXRF: φκοριςμομετρία ενεργειακισ διαςποράσ ακτίνων Χ. Θ ορυκτολογικι ςφςταςθ των 

κονιαμάτων-επιχριςμάτων επιβεβαιϊκθκε μζςω τθσ περικλαςιμετρίασ ακτίνων Χ (XRD). Με τισ 

παραπάνω τεχνικζσ θ χθμικι και ορυκτολογικι ανάλυςθ των δειγμάτων διαςταυρϊκθκαν και 

επιβεβαιϊκθκαν.  

H κοκκομετρικι διαβάκμιςθ των κονιαμάτων-επιχριςμάτων προςδιορίςτθκε τόςο με τθν 

χριςθ κόςκινων (ASTM E 11-70, κόςκινα διαμζτρων 4.75, 2, 1, 0.5, 0.25, 0.125 και 0.063 mm), όςο 

και μζςω τθσ μικροςκοπικισ μελζτθσ των δειγμάτων. Θ μικροςκοπικι μελζτθ των δειγμάτων 

πραγματοποιικθκε: (α) ςε αντιπροςωπευτικά τμιματά τουσ, και (β) ςε ςτιλπνζσ τομζσ των 

αντιπροςωπευτικϊν τμθμάτων, εγκιβωτιςμζνων ςε ειδικι ρθτίνθ, που παραςκευάςτθκαν ειδικά 

ςτο εργαςτιριο, ϊςτε να υπάρξει θ καλφτερθ δυνατι μελζτθ και διάκριςθ κονίασ και αδρανϊν. 

Μετά τθν ολοκλιρωςθ τθσ ανάλυςθσ των δειγμάτων ςυντζκθκαν επιςκευαςτικά κονιάματα 

ςτο εργαςτιριο. Σα προτεινόμενα κονιάματα-επιχρίςματα τα οποία ςυντζκθκαν ςτο εργαςτιριο 

εξετάςτθκαν ωσ προσ τισ μθχανικζσ τουσ αντοχζσ (αντοχζσ ςε κλίψθ, κάμψθ) και το μζτρο 

ελαςτικότθτασ ςφμφωνα με προτυποποιθμζνεσ δοκιμζσ. Ακόμθ, ελζγκθκε θ ςυμπεριφορά τουσ ςε 

υδατοαπορρόφθςθ μζςω του πειράματοσ τθσ τριχοειδοφσ αναρίχθςθσ.  
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5. Αποτελϋςματα και ςχολιαςμόσ τουσ 

5.1 Μακροςκοπικό περιγραφό των δειγμϊτων 

τθν ενότθτα αυτι παρουςιάηονται τα μακροςκοπικά χαρακτθριςτικά των δειγμάτων κακϊσ 

και τα ςθμεία δειγματολθψίασ τουσ (χιματα 6 ζωσ 53). 

1. Σο κονίαμα ΚΜ1 πολφ διαβρωμζνο, με πολφ ζντονθ ανάπτυξθ βιολογικϊν παραγόντων ςε 

όλθ τθν επιφάνειά του, θ οποία εντείνεται από τισ επικακίςεισ χϊματοσ ςτθν επιφάνεια του 

κονιάματοσ ι ίςωσ τθν ίδια μεγάλθ περιεκτικότθτα του κονιάματοσ ςε χϊμα. ε ςθμεία του ζχει 

παρόμοια εμφάνιςθ με τα ΚΜ3, 4 και 5. Οι κζςεισ δειγματολθψίασ αυτϊν των κονιαμάτων, 

εξάλλου, υπαγορεφουν πωσ ανικουν ςτθν ίδια ΜΜ τοιχοποιία. Ωςτόςο, μζςω τθσ ανάλυςθσ 

τουσ μπορεί να επιβεβαιωκεί ι να διαψευςκεί αςφαλϊσ αυτόσ ο ιςχυριςμόσ.  

 (α)  (β) 
Σχιμα 6: Φωτογραφικι απεικόνιςθ δείγματοσ ΚΜ1: (α) ςθμείου δειγματολθψίασ δείγματοσ και 

(β) λθφκζντοσ δείγματοσ. 

2. Ο λίκοσ ΚΜ2Λ είναι λεπτόσ και ελαφρφσ, χρϊματοσ ανοιχτοφ γκρι με ελαφρά καφζ 

απόχρωςθ, που μοιάηει και με τθν απόχρωςθ των κονιαμάτων που ελιφκθςαν. Είναι κάποιο 

ψαμμιτικό πζτρωμα, το οποίο βρίςκεται εμφανϊσ και ςτο κονίαμα ΚΜ12. Ζχει πόρουσ μεγάλθσ 

διαμζτρου όπωσ φαίνεται κακαρά ςε ζνα ςθμείο που ζχει κοπεί. Πικανότατα είναι το γθγενζσ 

πζτρωμα που χρθςιμοποιικθκε κατεξοχιν ςτα προϊςτορικά κονιάματα, αν όχι και ςτουσ 

δομικοφσ λίκουσ. Επιφανειακά παρουςιάηει βιολογικζσ φκορζσ μαφρεσ ι και καφζ ςκοφρο. 

 (α)  (β) 
Σχιμα 7: Φωτογραφικι απεικόνιςθ δείγματοσ ΚΜ2: (α) ςθμείου δειγματολθψίασ δείγματοσ και 

(β) λθφκζντοσ δείγματοσ. 
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3. Σο κονίαμα ΚΜ3 είναι ζντονα λευκό, μάλλον με πλθκϊρα κονίασ και ελάχιςτα λεπτόκοκκα 

αδρανι. Σο κονίαμα τρίβεται εφκολα ςτο χζρι και κονιοποιείται πλιρωσ. Πικανϊσ να περιζχει 

και φυτικζσ ίνεσ ωσ αδρανι. τισ εξωτερικζσ επιφάνειεσ το κονίαμα παρουςιάηει μαφρα 

ςτίγματα βιολογικισ φκοράσ και αλλαγι του χρωματιςμοφ τθσ κονίασ, λόγω χθμικισ 

διάβρωςθσ, ςε υπόλευκο-ϊχρα ζωσ και ελαφρφ γκρίηο-καφζ. 

 (α)  (β) 
Σχιμα 8: Φωτογραφικι απεικόνιςθ δείγματοσ ΚΜ3: (α) ςθμείου δειγματολθψίασ δείγματοσ και 

(β) λθφκζντοσ δείγματοσ. 

4. Σο ΚΜ4 είναι παρόμοιο κονίαμα με τα ΚΜ1 και ΚΜ3. Ζχει μια ζντονθ μαφρθ επιφάνεια 

εξωτερικά, λόγω τθσ βιολογικισ φκοράσ. Φαίνεται να ζχει και αυτό φυτικζσ ίνεσ, αν και κάποιεσ 

πολφ λεπτζσ ίνεσ ςτθν πίςω επιφάνεια οφείλονται μάλλον ςτθν βιολογικι διάβρωςθ λόγω 

υγραςίασ. Φαίνονται και κάποια λεπτόκοκκα αδρανι, τα οποία χρωματικά παραπζμπουν ςτο 

λίκο ΚΜ2 Λ. Δθλαδι τα αδρανι πικανϊσ προζρχονται από αυτό το πζτρωμα. 

 (α)  (β) 
Σχιμα 9: Φωτογραφικι απεικόνιςθ δείγματοσ ΚΜ4: (α) ςθμείου δειγματολθψίασ δείγματοσ και 

(β) λθφκζντοσ δείγματοσ. 
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5. Σο ΚΜ5 είναι κονίαμα παραπλιςιο με τα ΚΜ1, ΚΜ3 και ΚΜ4, ςτο οποίο ενυπάρχουν 

φυτικζσ ίνεσ, ίςωσ και τρίχεσ. Οι διαβρωμζνεσ επιφάνειεσ είναι εκτενζςτερεσ και υπάρχει 

ζντονθ ανάπτυξθ άλγθσ / βιολογικϊν παραγόντων. Οι υπόλοιπεσ παρατθριςεισ είναι οι ίδιεσ. 

 (α)  (β) 
Σχιμα 10: Φωτογραφικι απεικόνιςθ δείγματοσ ΚΜ5: (α) ςθμείου δειγματολθψίασ δείγματοσ και 

(β) λθφκζντοσ δείγματοσ. 

6. Σο κονίαμα ΚΜ6 ςυλλζχκθκε από τοίχο ενόσ εκ των νεωςοίκων, από κτιςτι κοιλότθτα, ίςωσ 

κρφπτθ ι αποκθκευτικι εςοχι, ςτον τοίχο. Ομοιάηει με το ΚΜ11 πολφ, ωσ προσ το χρϊμα και 

τθν ευκραυςτότθτα, ενϊ περιζχει περιςςότερα καλάςςια κελφφθ, μάλλον απόρροια τθσ 

αμεςότερθσ γειτνίαςθσ και υψομετρικισ ταφτιςθσ με τθ κάλαςςα. Ωςτόςο περιζχει και κάποια 

αδρανι άμμου που φαίνονται με γυμνό μάτι. ε λίγα ςθμεία ζχει μεγάλα ζωσ και διαμπερι 

ζγκοιλα. 

 (α)  (β) 
Σχιμα 11: Φωτογραφικι απεικόνιςθ δείγματοσ ΚΜ6: (α) ςθμείου δειγματολθψίασ δείγματοσ και 

(β) λθφκζντοσ δείγματοσ. 
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7. Ο λίκοσ ΚΜ7Λ είναι ψαμμιτικόσ ι βιοκλαςτικόσ λίκοσ, ςκοφρασ γκρι απόχρωςθσ. Βρζκθκε 

ςτο εςωτερικό δάπεδο του ελλθνικοφ ναοφ. Αποτελείται από λεπτόκοκκα κυρίωσ αδρανι (<2, 

άμμοσ) ςκοφρα αλλά και ανοιχτόχρωμα. Ζχει ενιαία δομι, χωρίσ οποιαδιποτε διαφοροποίθςθ 

ςε ςθμεία. Φαίνεται να ζχει αρκετά μεγάλο μακροπορϊδεσ με πόρουσ τθσ τάξεωσ των 0,5 – 1 

χιλιοςτοφ. 

Θ κάτω επιφάνεια του διατθρεί τθν υφι του λίκου, ενϊ θ πάνω , θ οποία ιταν εκτεκειμζνθ 

ςτο ςθμείο από το οποίο ςυλλζχκθκε, παρουςιάηει ζντονα δείγματα βιολογικϊν φκορϊν ςε 

μορφι μαφρων ςτρϊςεων ι/και φυτικϊν ινϊν. 

 (α) 
Σχιμα 12: Φωτογραφικι απεικόνιςθ δείγματοσ ΚΜ7Λ: (α) λθφκζντοσ δείγματοσ. 

8. Για τον λίκο ΚΜ8Λ ιςχφουν οι ίδιεσ παρατθριςεισ με τον ΚΜ7Λ. υλλζχκθκαν από το ίδιο 

ςθμείο. Πλθν όμωσ του ότι αποτελεί ξεκάκαρα κραφςμα από πλακοειδϊσ λαξευμζνο δομικό 

λίκο. τθν τομι όπου ζχει προκφψει παρουςιάηει ελαφρά ςθμάδια διαφορικισ κακίηθςθσ. Ο 

τφποσ αυτόσ φκοράσ απαντάται ςε πολλοφσ λίκουσ ςε όλο τον αρχαιολογικό χϊρο και είναι ο 

επικρατζςτεροσ μάλλον. 

 (α) 
Σχιμα 13: Φωτογραφικι απεικόνιςθ δείγματοσ ΚΜ8Λ: (α) λθφκζντοσ δείγματοσ. 
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9. Για τον λίκο ΚΜ9Λ ιςχφουν οι ίδιεσ παρατθριςεισ με τον ΚΜ7Λ και ΚΜ8Λ, ςυλλζχκθκαν 

από το ίδιο ςθμείο και μάλλον είναι κραφςμα του ίδιου ακριβϊσ λίκου. 

 (α) 
Σχιμα 14: Φωτογραφικι απεικόνιςθ δείγματοσ ΚΜ9Λ: (α) λθφκζντοσ δείγματοσ. 

10. Σο κονίαμα ΚΜ10 προζρχεται από ςθμείο τοίχου με μεγάλθ φκορά. Σο ςθμείο βρίςκεται 

ςτθν κεντρικι περιοχι του αρχαιολογικοφ χϊρου, ςτθν πλαγιά του λόφου. Πρόκειται για 

λεπτόκοκκο κονίαμα και πολφ εφκρυπτο, κακ' ομοίωςθ του ΚΜ11. υλλζχκθκε μόνο ελάχιςτο 

υλικό που τρίφτθκε με το χζρι, προςπακϊντασ να αποφευχκεί θ ςυλλογι και κάποιου νεότερου 

ςυμπλθρωματικοφ κονιάματοσ ςυντιρθςθσ. 

 (α)  (β) 
Σχιμα 15: Φωτογραφικι απεικόνιςθ δείγματοσ ΚΜ10: (α) ςθμείου δειγματολθψίασ δείγματοσ 

και (β) λθφκζντοσ δείγματοσ. 

11. Σο κονίαμα ΚΜ11 είναι υςτερομινωικό, βάςει των ςτοιχείων του Kommos Conservacy, και 

ςυλλζχκθκε από τθν υψθλότερθ περιοχι του χϊρου, που αποτελοφςε οικιςτικι ηϊνθ. Είναι 

πολφ εφκραυςτο, ζχει χρϊμα γκρίηο και δεν παραπζμπει ςε τυπικό αςβεςτοκονίαμα. Πικανϊσ 

να περιζχει λίγο ι κακόλου αςβζςτθ και κυρίωσ χϊμα. Παρουςιάηει κάποιεσ ςυςςωματϊςεισ 

λευκζσ, που μάλλον είναι κονίασ. Σα αδρανι του είναι μάλλον πολφ λεπτόκοκκα, ϊςτε δε 

φαίνονται με γυμνό μάτι. 

Επίςθσ περιζχει και κάποια καλάςςια κελφφθ (περ. 3 χιλιοςτϊν) τα οποία κα μποροφςε να 

οφείλονται ςε καλάςςια αδρανι, όμωσ ζχουν παρατθρθκεί πολλά διάςπαρτα κελφφθ και ςτθν 

κορυφι του αρχαιολογικοφ χϊρου, τα οποία προφανϊσ ςυςςωρεφτθκαν εκεί λόγω του ανζμου. 

Είναι γνωςτό ότι θ περιοχι επικαλυπτόταν βαςικά από άμμο που εναπόκετε ο ιςχυρόσ δυτικόσ 
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άνεμοσ. Πικανϊσ τα καλάςςια κελφφθ να βρίςκονται εκεί όχι ωσ ςυςτατικό καλάςςιασ άμμου, 

αλλά πλζον ωσ διάςπαρτεσ προςμίξεισ του χϊματοσ τθσ περιοχισ που το ίδιο χρθςιμοποιικθκε 

ςτα κονιάματα. 

Σζλοσ, εμφανίηει μαφρεσ ςτρϊςεισ ανάπτυξθσ βιολογικϊν παραγόντων. 

 (α)  (β) 
Σχιμα 16: Φωτογραφικι απεικόνιςθ δείγματοσ ΚΜ11: (α) ςθμείου δειγματολθψίασ δείγματοσ 

και (β) λθφκζντοσ δείγματοσ. 

12. Σο κονίαμα ΚΜ12 προζρχεται από τουσ τοίχουσ των νεϊςοικων. Ωςτόςο, υπάρχει 

πικανότθτα το κονίαμα να ανάγεται ςε άλλθ εποχι, βαςικά ςφγχρονθ. Σο κονίαμα ωσ προσ τθν 

απόχρωςθ ομοιάηει ςε κάποιο βακμό με το ΚΜ11 και τα υπόλοιπα μινωικά. 

Διαφορά παρουςιάηει το ΚΜ12 ωσ προσ τα αδρανι του, τα οποία είναι μεγάλα και 

φαίνονται κακαρά με το μάτι. Αυτά μάλιςτα φαίνονται να είναι από κάποια ςκλθρι πζτρα. 

Φαίνεται πωσ ζχει μια ιςοκατανεμθμζνθ κοκκομετρία. 

 (α) 

 (β) 

Σχιμα 17: Φωτογραφικι απεικόνιςθ δείγματοσ ΚΜ12: (α) ςθμείου δειγματολθψίασ δείγματοσ 
και (β) λθφκζντοσ δείγματοσ. 
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13. Σο κονίαμα ΚΜ13 λιφκθκε από τθ κζςθ δειγματολθψίασ των ΚΜ1,ΚΜ3,ΚΜ4 κα ΚΜ5 και 

αποτελεί ςυμπλιρωςθ αυτϊν των δειγμάτων. ε όλθ του τθν εξωτερικι επιφάνεια ζχει 

ςχθματίςει μαφρθ βιολογικι κροφςτα, πάχουσ ζωσ δφο χιλιοςτϊν, ενϊ κατά ςθμεία και 

επιφανειακά ζχει υποςτεί χρωματικι αλλοίωςθ. Θ δομι του είναι ενιαία νε ζντονο λευκό 

χρϊμα που υποδεικνφει τθν πολφ μεγάλθ π περιεκτικότθτα ςε κονία (αςβζςτθ), ςε ςυνδυαςμό 

με τα λίγα αδρανι άμμου, τα οποία είναι λεπτόκοκκα. Περιζχει φυτικά αδρανι (άχυρα) ςε 

αρκετι περιεκτικότθτα και ςε μεγζκθ 5 αλλά και >10 χιλ. 

 (α)  (β) 
Σχιμα 18: Φωτογραφικι απεικόνιςθ δείγματοσ ΚΜ13 (α) ςθμείου δειγματολθψίασ δείγματοσ 

και (β) λθφκζντοσ δείγματοσ. 

14. Σο κονίαμα ΚΜ14 πρόκειται για το ίδιο με το ΚΜ13 και λιφκθκε από πολφ κοντινι κζςθ. 

Ιςχφουν οι ίδιεσ  ακριβϊσ παρατθριςεισ. 

 (α)  (β) 
Σχιμα 19: Φωτογραφικι απεικόνιςθ δείγματοσ ΚΜ14: (α) ςθμείου δειγματολθψίασ δείγματοσ 

και (β) λθφκζντοσ δείγματοσ. 
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15. Σο ΚΜ15 είναι κονίαμα από το μζςον τθσ τοιχοποιίασ, ακριβϊσ πίςω από το ΚΜ14. 

Διαφορετικοφ τφπου κονίαμα, με αρκετό χονδρόκοκκο χϊμα ςτθ ςφςταςι του και πικανϊσ και 

αςβζςτθ, αν κρίνουμε από κάποια μικρά λευκά ςυςςωματϊματα τα οποία δεν φαίνονται να 

είναι αδρανι. Περιζχει αδρανι ποικίλων κοκκομετριϊν, αλλά εδϊ δεν είναι εμφανισ θ 

παρουςία φυτικϊν ινϊν. θμειακά εντοπίηεται φλοιόσ παρόμοιοσ με το λίκο ΚΜ2Λ κακϊσ και 

κάποιο μεμονωμζνο κραφςμα κεραμεικοφ αγγείου. Επίςθσ κάποια καλάςςια κελφφθ. 

Διακρίνονται πολλζσ ρωγμζσ και μικρορωγμζσ ςτο εςωτερικό του. Πικανϊσ το ΚΜ15 να 

πρόκειται για το αυκεντικό κονίαμα δόμθςθσ -κάτι που δικαιολογείται και από τα χονδρόκοκκα 

αδρανι- και το ΚΜ14 για το κονίαμα αρμολόγθςθσ. 

 (α)  (β) 
Σχιμα 20: Φωτογραφικι απεικόνιςθ δείγματοσ ΚΜ15: (α) ςθμείου δειγματολθψίασ δείγματοσ 

και (β) λθφκζντοσ δείγματοσ. 

16. Σο δείγμα ΚΜ16 είναι ςυμπλθρωματικό του ΚΜ6, από κόγχθ ςτον μεςότοιχο των 

νεϊςοικων Ρ5-Ρ6. Πολφ παραπλιςιο με το ΚΜ15, όμωσ το εν λόγω περιζχει πλθκϊρα 

καλάςςιων κελυφϊν και υπόνοιεσ ηωικϊν ινϊν (τριχϊν). Παρουςιάηει και αυτό ζντονεσ 

μικρορωγμζσ.  Λόγω του βάκουσ δειγματολθψίασ αλλά και των παραπάνω, μπορεί να κεωρθκεί 

αςφαλϊσ ωσ το αυκεντικό κονίαμα δόμθςθσ των νεϊςοικων. 

 (α)  (β) 
Σχιμα 21: Φωτογραφικι απεικόνιςθ δείγματοσ ΚΜ16: (α) ςθμείου δειγματολθψίασ δείγματοσ 

και (β) λθφκζντοσ δείγματοσ. 
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17. Ο λίκοσ ΚΜ17Λ βρζκθκε πεςμζνοσ εντόσ κόγχθσ ςε τοίχο τθσ «γαλαρίασ» P5. Πρόκειται για 

ψαμμίτθ, λεπτόκοκκθσ ςφςταςθσ και χρϊματοσ ανοιχτοφ καφζ-ϊχρασ. Αυτόσ ο τφποσ λίκου 

φαίνεται να ζχει χρθςιμοποιθκεί ςε πολλά ςθμεία ςτον χϊρο, ομοιάηει με τον ΚΜ35S αλλά και 

με πολλοφσ από τουσ ορκοςτάτεσ του κτίςματοσ Σ 

 (α)  (β) 
Σχιμα 22: Φωτογραφικι απεικόνιςθ δείγματοσ ΚΜ17Λ: (α) ςθμείου δειγματολθψίασ δείγματοσ 

και (β) λθφκζντοσ δείγματοσ. 

18. Σο κονίαμα ΚΜ18 είναι παραπλιςιο με τα ΚΜ15 και ΚΜ16, όμωσ πρόκειται για πολφ πιο 

χονδρόκοκκο χυτό κονίαμα (ςκυρόδεμα), το οποίο και πλθρϊνει το μζςον τθσ τοιχοποιίασ 

μεςότοιχου των νεϊςοικων. Περιζχει χονδρόκοκκα υλικά, χαλίκι (μάλλον καλάςςιασ 

προζλευςθσ) και λίκουσ ζωσ 50 χιλιοςτά και πολλά καλάςςια κελφφθ ζωσ 15 χιλιοςτά.  Θ κονία 

είναι βαςικά χϊμα, πικανϊσ και αςβζςτθσ. 

 (α)  (β) 
Σχιμα 23: Φωτογραφικι απεικόνιςθ δείγματοσ ΚΜ18: (α) ςθμείου δειγματολθψίασ δείγματοσ 

και (β) λθφκζντοσ δείγματοσ. 
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19. Σο κονίαμα ΚΜ19R είναι κονίαμα αποκατάςταςθσ το οποίο ζχει ςυλλεχκεί από τοιχοποιία 

του γεωμετρικοφ κτίςματοσ Z του νότιου τμιματοσ του αρχαιολογικοφ χϊρου . Ζχει ελαφριά 

κόκκινθ χροιά, διότι περιζχει λεπτόκοκκα κεραμικά αδρανι. Πρόκειται για τςιμεντοκονίαμα 

κατά βάςθ, αλλά πικανϊσ περιζχει και αςβζςτθ. το επίχριςμα αυτό παρατθρείται θ παρουςία 

λεπτόκοκκθσ άμμου κακϊσ και μεγάλων κομματιϊν αδρανοφσ υλικοφ. Θ δομι του κονιάματοσ 

είναι ςυμπαγισ και οι διαφοροποιιςεισ ςτθ ςκλθρότθτα των λευκϊν εγκλείςτων πικανότατα 

αποδίδεται ςε ςβϊλουσ αςβεςτίτθ. το επίχριςμα αυτό παρατθρείται θ παρουςία λεπτόκοκκθσ 

άμμου κακϊσ και μεγάλων κομματιϊν αδρανοφσ υλικοφ. τθν επιφάνειά του φζρει κατά 

τμιματα αλλοιϊςεισ που είναι αποτζλεςμα βιολογικισ φκοράσ.  

 (α)  (β) 
Σχιμα 24: Φωτογραφικι απεικόνιςθ δείγματοσ ΚΜ19R: (α) ςθμείου δειγματολθψίασ δείγματοσ 

και (β) λθφκζντοσ δείγματοσ. 

20. Ο λίκοσ ΚΜ20Λ ιταν μερικϊσ αποκολλθμζνοσ φλοιόσ λίκου από εκτεκειμζνθ επιφάνεια 

λίκου. Πρόκειται για λίκο ελαφρφ, χρϊματοσ γκρι με ελαφριζσ αποχρϊςεισ ϊχρασ. Σο 

μακροπορϊδεσ του ωςτόςο δεν είναι εμφανζσ με γυμνό μάτι. Ο λίκοσ που λιφκθκε είναι 

πλακοειδϊσ κατεργαςμζνοσ, γεγονόσ που παραπζμπει ςε κοπι του λίκου με εργαλεία χειρόσ. 

Ωςτόςο ο λίκοσ είναι ςχετικά ςκλθρόσ. Παρόμοιοι λίκοι κατεργαςμζνοι ι μποροφν να 

παρατθρθκοφν ςε διάφορα άλλα ςθμεία τθσ τοιχοποιίασ. 

 (α)  (β) 
Σχιμα 25: Φωτογραφικι απεικόνιςθ δείγματοσ ΚΜ20Λ: (α) ςθμείου δειγματολθψίασ δείγματοσ 

και (β) λθφκζντοσ δείγματοσ. 
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21. Σο δείγμα ΚΜ21Λ πρόκειται για τεμάχια (φλοίδεσ) λίκου που από τθν ίδια κζςθ 

δειγματολθψίασ με το ΚΜ20. Σο δείγμα είναι πολφ παραπλιςιο, αν και φαίνεται να είναι 

κραφςματα διαφορετικοφ λίκου, μθ κατεργαςμζνου και πλακοειδοφσ.  

 (α)  (β) 
Σχιμα 26: Φωτογραφικι απεικόνιςθ δείγματοσ ΚΜ21Λ: (α) ςθμείου δειγματολθψίασ δείγματοσ 

και (β) λθφκζντοσ δείγματοσ. 

22. Σο κονίαμα ΚΜ22 λιφκθκε από μεγάλο κενό ςε τοίχο των νεϊςοικων. Πίςω από αυτό 

παρουςιάηεται κονίαμα δόμθςθσ παρόμοιο με το ΚΜ16, το οποίο δε λιφκθκε. Είναι αρκετά 

αςκενζσ και κραφεται εφκολα. Περιζχει λεπτόκοκκθ άμμο, ενϊ δεν διακρίνονται άλλα 

εγκλείςματα όπωσ κοχφλια ι ίνεσ. 

 (α)  (β) 
Σχιμα 27: Φωτογραφικι απεικόνιςθ δείγματοσ ΚΜ22: (α) ςθμείου δειγματολθψίασ δείγματοσ 

και (β) λθφκζντοσ δείγματοσ. 
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23. Σο δείγμα ΚΜ23R είναι επίπαςθ παρειάσ ςε μθ ανεςκαμμζνο τμιμα του νεϊςοικου P2. 

Πρόκειται για υλικό που ζχει χρθςιμοποιθκεί εκτενϊσ ςτον αρχαιολογικό χϊρο, κυρίωσ ςτισ 

αναςκαφικζσ τομζσ. Μακροςκοπικά παρατθροφμε ζνα τςιμεντιτικό κονίαμα που αποτελείται 

από λεπτόκοκκθ άμμο. Σο πάχοσ τθσ επίπαςθσ διαφοροποιείται ζντονα (0,5 ζωσ και 

>7εκατοςτά). τθν εξωτερικι επιφάνεια παρατθρείται θ ανάπτυξθ μικροοργανιςμϊν ςε ςθμεία. 

το πίςω μζροσ του δείγματοσ παρατθροφνται προςφφςεισ τμθμάτων τθσ παρειάσ 

αποτελοφμενο κυρίωσ από άμμο και χϊμα.  

 (α)  (β) 
Σχιμα 28: Φωτογραφικι απεικόνιςθ δείγματοσ ΚΜ23R: (α) ςθμείου δειγματολθψίασ δείγματοσ 

και (β) λθφκζντοσ δείγματοσ. 

24. Σο δείγμα ΚΜ24 λιφκθκε ωσ ςυμπλθρωματικό δείγμα του κονιάματοσ ΚΜ12. Δείχνει 

ιδιαίτερα ανκεκτικό και θ εξωτερικι του επιφάνεια κακϊσ και θ εςωτερικι του δομι δείχνει 

πωσ είναι όντωσ το ίδιο κονίαμα. Ζχει μια ιςορροπθμζνθ κατανομι ςκλθρϊν αδρανϊν, 

χρϊματοσ γκρι, που μοιάηουν με κραυςτά. ίγουρα πρόκειται για αςβεςτοκονίαμα, όμωσ θ 

προςκικθ πθλϊν ι άλλων κονιϊν πρζπει να διερευνθκεί πειραματικά. Δεν μπορεί να 

προςδιοριςτεί αςφαλϊσ εάν πρόκειται για αυκεντικό κονίαμα ι κονίαμα αποκατάςταςθσ. 

 (α) 

 (β) 

Σχιμα 29: Φωτογραφικι απεικόνιςθ δείγματοσ ΚΜ24: (α) ςθμείου δειγματολθψίασ δείγματοσ 
και (β) λθφκζντοσ δείγματοσ. 
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25. Σο δείγμα ΚΜ25 είναι πολφ μικρό δείγμα κονιάματοσ που αποςπάςτθκε από τοιχοποιία του 

αρχαϊκοφ/ελλθνικοφ κτίςματοσ Q. Φαίνεται να είναι το ίδιο κονίαμα με το κονίαμα ΚΜ24. Αυτό 

αυξάνει τθν πικανότθτα να είναι κονιάματα αποκαταςτάςεων, αφοφ πζραν τθσ μεγάλθσ τουσ 

ανκεκτικότθτασ, εμφανίηονται ςε αρμολογιςεισ κτιςμάτων πολφ διαφορετικϊν ιςτορικϊν 

περιόδων. θμειακά φαίνεται κάποια ίνα που πικανότατα όμωσ δεν αποτελεί ςυςτατικό του 

κονιάματοσ, αφοφ ςτα όμοια ΚΜ24 και ΚΜ12 (ιδθ αναλυκζν) δεν διακρίνονται κακόλου ίνεσ. 

 (α)  (β) 
Σχιμα 30: Φωτογραφικι απεικόνιςθ δείγματοσ ΚΜ25: (α) ςθμείου δειγματολθψίασ δείγματοσ 

και (β) λθφκζντοσ δείγματοσ. 

26. Ο λίκοσ ΚΜ26Λ είναι ψαμμίτθσ που λιφκθκε διάςπαρτοσ, ωσ αντιςτοιχοφμενοσ με τον 

λεπτόκοκκο ψαμμίτθ που εμφανίηεται εκτενϊσ ςτουσ ορκοςτάτεσ. τουσ ορκοςτάτεσ είναι ο 

πολφ διαβρωμζνοσ λίκοσ, αλλά θ φκορά ςτο δείγμα παρουςιάηεται ςε μικρότερθ κλίμακα, 

μάλλον λόγω τθσ μθ ζκκεςισ του λίκου κατευκείαν ςτο καλάςςιο αεροηόλ ι ςτον άνεμο. Γενικά 

μοιάηει με τον ΚΜ35S και τον ΚΜ17S, δεδομζνθσ τθσ κατά ςθμεία ανομοιομορφίασ των 

ψαμμιτϊν. 

 (α)  (β) 
Σχιμα 31: Φωτογραφικι απεικόνιςθ δείγματοσ ΚΜ26Λ: (α) ςθμείου δειγματολθψίασ δείγματοσ 

και (β) λθφκζντοσ δείγματοσ. 

27. Ο λίκοσ ΚΜ27Λ είναι χονδρόκοκκοσ ψαμμίτθσ με ςυμπαγι δομι και καλι κατάςταςθ 

διατιρθςθσ. Ζχει πολφ μεγάλουσ πόρουσ και φαίνεται πωσ ενςωματϊνει ςτθ δομι του και 

απολικωμζνα καλάςςια κελφφθ. Είναι ζνα από τα δφο είδθ λίκων που μποροφν να εντοπιςτοφν 

ςτθ μνθμειϊδθ τοιχοποιία (αρχικά του κτίςματοσ Σ), θ οποία διατρζχει μεγάλα μικθ τθσ 
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αναςκαφισ. ε  αντίκεςθ με τον ΚΜ26S, αυτόσ ο λίκοσ εμφανίηει μια υψθλι ανκεκτικότθτα ςτθ 

διάβρωςθ του επικετικοφ καλάςςιου περιβάλλοντοσ. 

 (α)  (β) 
Σχιμα 32: Φωτογραφικι απεικόνιςθ δείγματοσ ΚΜ27Λ: (α) ςθμείου δειγματολθψίασ δείγματοσ 

και (β) λθφκζντοσ δείγματοσ. 

28. Σο δείγμα ΚΜ28Λ αποτελείται από αποκολλθμζνα κραφςματα πολφ διαβρωμζνου λίκου ςε 

τοιχοποιία του κτίςματοσ Ν. Ζχει εφαρμοςτεί εκτενϊσ τςιμεντοκονίαμα αποκατάςταςθσ, που 

μάλλον ςυνδζεται με τθν δυςμενι κατάςταςθ διατιρθςθσ, κυρίωσ τισ μθχανικζσ διαρριξεισ και 

τα μαφρα βιολογικά ςτίγματα ςτθν επιφάνεια του λίκου. Ο λίκοσ κατά τα άλλα ομοιάηει με τουσ 

ΚΜ2S και ΚΜ21S, χρωματικά και ςτθ ςκλθρότθτα, και μάλλον πρόκειται για τοπικό πζτρωμα 

που ζχει χρθςιμοποιθκεί εκτενϊσ και διαχρονικά. 

 (α)  (β) 
Σχιμα 33: Φωτογραφικι απεικόνιςθ δείγματοσ ΚΜ28Λ: (α) ςθμείου δειγματολθψίασ δείγματοσ 

και (β) λθφκζντοσ δείγματοσ. 
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29. Σο ΚΜ29 είναι κονίαμα από εςωτερικό κενό ςτθν γωνία του Ελλθνιςτικοφ Ναοφ C. Θ κζςθ 

δειγματολθψίασ υποδεικνφει πωσ μάλλον πρόκειται για αυκεντικό κονίαμα. Χρωματικά 

παραπζμπει ςε αςβεςτοπθλοκονίαμα, με παρόμοια δομι με τα ΚΜ15 και ΚΜ16, όμωσ είναι ςε 

καλφτερθ κατάςταςθ διατιρθςθσ. Ζχει αδρανι λεπτόκοκκθσ άμμου, ενϊ κάποιεσ ίνεσ μάλλον 

είναι ριηϊματα φυτικϊν οργανιςμϊν που αναπτφχκθκαν και όχι αδρανι του κονιάματοσ. ε 

ςθμείο εμφανίηει μια διαμπερι κυλινδρικι κοιλότθτα διαμζτρου 5-6 χιλιοςτϊν όπου 

πικανότατα το απολεςκζν υλικό ιταν κάποιοσ ηωντανόσ οργανιςμόσ αποςυντεκθμζνοσ. 

 (α) 

 (β) 

Σχιμα 34: Φωτογραφικι απεικόνιςθ δείγματοσ ΚΜ29: (α) ςθμείου δειγματολθψίασ δείγματοσ 
και (β) λθφκζντοσ δείγματοσ. 

30. Σο δείγμα ΚΜ30 πρόκειται για αρμολόγθμα μεγάλου πάχουσ (>6 εκατοςτά) ςτθν τοιχοποιία 

τθσ πρόςοψθσ του κτίςματοσ Ρ (νεϊςοικοι) ι οποία μάλλον είναι θ αυκεντικι τοιχοποιία του 

ανακτορικοφ κτίςματοσ Σ. Εξωτερικά φζρει παχφ ςτρϊμα ανάπτυξθσ βιολογικϊν παραγόντων 

εςωτερικά ομοιάηει πολφ με τα ΚΜ15, ΚΜ16 και ΚΜ6. Ζχει δθλαδι χρϊμα γιινο λόγω τθσ 

χριςθσ χϊματοσ ωσ κονία (μερικϊσ ι πλιρωσ), αρκετά καλάςςια κελφφθ (παρόμοια με το 

ΚΜ15 αλλά λιγότερα από τα άλλα δφο), πολλζσ μικρορωγμζσ και αδρανι από λίκο ζωσ και 6χιλ. 

Πικανότατα όλα είναι αυκεντικά μινωικά κονιάματα δόμθςθσ και είτε ανικουν ςτο ζνα ι ςτο 

άλλο εκ των προαναφερκζντων κτιςμάτων, αντικατοπτρίηουν μια πολφ ςτακερι τεχνολογία 

παραςκευισ των κονιαμάτων. 
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Οριςμζνεσ ίνεσ μάλλον πρόκειται για ριηϊματα φυτικϊν οργανιςμϊν, αλλά αυτό δεν είναι 

απολφτωσ βζβαιο από τθ μακροςκοπικι παρατιρθςθ. 

 (α)  (β) 
Σχιμα 35: Φωτογραφικι απεικόνιςθ δείγματοσ ΚΜ30: (α) ςθμείου δειγματολθψίασ δείγματοσ 

και (β) λθφκζντοσ δείγματοσ. 

31. Σο κονίαμα ΚΜ31 λιφκθκε ακριβϊσ από τθ βορειοανατολικι γωνία τθσ ίδιασ τοιχοποιίασ 

με το ΚΜ30. Λιφκθκε με το κριτιριο ότι αποτελεί πολφ βακφ αρμολόγθμα - κονίαμα δόμθςθσ – 

με μεγάλο πάχοσ (περίπου 10 εκατοςτά). Είναι το ίδιο κονίαμα με το ΚΜ30 και ιςχφουν οι ίδιεσ 

παρατθριςεισ. 

 (α)  (β) 
Σχιμα 36: Φωτογραφικι απεικόνιςθ δείγματοσ ΚΜ31: (α) ςθμείου δειγματολθψίασ δείγματοσ 

και (β) λθφκζντοσ δείγματοσ. 
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32. Σο κονίαμα ΚΜ32 λιφκθκε από τθν κλίμακα ςτο εςωτερικό του βορειοανατολικοφ άκρου 

των νεϊςοικων. Κατά τον J.Shaw, θ κλίμακα είναι μεταγενζςτερθσ εποχισ, αρχαϊκισ ι 

ελλθνιςτικισ. ε ςφγκριςθ με τα υποτικζμενα μινωικά, ζχει μια ςυμπαγι δομι και μάλλον 

περιζχει αςβζςτθ ςε ανάμιξθ με πθλοφσ και άμμο. θμειακά παρουςιάηονται ολίγα χονδρότερα 

αδρανι καλάςςιασ προζλευςθσ, μεγζκουσ τριϊν ζωσ και επτά χιλιοςτϊν. 

 (α)  (β) 
Σχιμα 37: Φωτογραφικι απεικόνιςθ δείγματοσ ΚΜ32: (α) ςθμείου δειγματολθψίασ δείγματοσ 

και (β) λθφκζντοσ δείγματοσ. 

33. Σο κονίαμα ΚΜ33 προζρχεται από τθν τοιχοποιία του ελλθνιςτικοφ κτίςματοσ Ε. 

Παρουςιάηει μια ςυμπαγζςτερθ δομι ςε ςχζςθ με τα μινωικά κονιάματα και ζχει πολφ 

λιγότερεσ ρωγμζσ.. Περιζχει λεπτόκοκκθ άμμο, ςποραδικά τμιματα καλαςςίων κελυφϊν, αλλά 

και μεγαλφτερο αςβεςτολικικό αδρανζσ (13 χιλιοςτϊν). 

 (α)  (β) 
Σχιμα 38: Φωτογραφικι απεικόνιςθ δείγματοσ ΚΜ33: (α) ςθμείου δειγματολθψίασ δείγματοσ 

και (β) λθφκζντοσ δείγματοσ. 

34. Σο δείγμα ΚΜ34 προζρχεται από τθν τοιχοποιία τθσ μινωικισ οικίασ Χ. Πρόκειται για 

ςφμπλεγμα του αυκεντικοφ κονιάματοσ δόμθςθσ και νζου τςιμεντιτικοφ κονιάματοσ 

αποκατάςταςθσ. Σο κονίαμα αποκατάςταςθσ είναι χονδρόκοκκο αι περιζχει κραυςτά και 

κεραμικά αδρανι. Είναι όμοιο με το δείγμα ΚΜ19r. Σο αυκεντικό κονίαμα μοιάηει να είναι 

μεικτισ φφςθσ και ςε γενικζσ γραμμζσ ανκεκτικότερο από τα υπόλοιπα μινωικά πθλοκονιάματα 

που ελιφκθςαν. Σα αδρανι του είναι πολφ λεπτόκοκκα, παρομοίωσ με των περιςςότερων 

δειγμάτων. το δείγμα περιζχεται και κυβικό τεμάχιο λίκου που αποτελεί «γζμιςμα» του 
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αρμοφ. ε ςθμείο εντοπίηεται τεμάχιο κάρβουνου πζντε χιλιοςτϊν, πικανϊσ ωσ τυχαία 

πρόςμιξθ. 

 (α)  (β) 
Σχιμα 39: Φωτογραφικι απεικόνιςθ δείγματοσ ΚΜ34: (α) ςθμείου δειγματολθψίασ δείγματοσ 

και (β) λθφκζντοσ δείγματοσ. 

35. Σο δείγμα ΚΜ35Λ πρόκειται για τμιμα ψαμμίτθ χαρακτθριςτικοφ χρϊματοσ καφζ-ϊχρασ, το 

οποίο ζχει αποκολλθκεί πλιρωσ από τον υπόλοιπο λίκο, ο οποίοσ παρουςιάηει μια πολφ 

αςκενι δομι και κονιοποιείται. Είναι ψαμμίτθσ λεπτόκοκκοσ και ςτθν επιφάνειά του ζχει 

υπολείμματα οργανιςμϊν (μάλλον προνυμφϊν). 

 (α)  (β) 
Σχιμα 40: Φωτογραφικι απεικόνιςθ δείγματοσ ΚΜ35Λ: (α) ςθμείου δειγματολθψίασ δείγματοσ 

και (β) λθφκζντοσ δείγματοσ. 
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36. Σο δείγμα ΚΜ36Λ πρόκειται κραυςμζνα τεμάχια του πορφυροφ λίκου που κείται επί 

τοιχοποιίασ τθσ οικίασ Χ. Ο ίδιοσ πορφυρόσ λίκοσ εντοπίηεται και ςε δάπεδο τθσ ίδιασ οικίασ. 

Λιφκθκαν διάςπαρτα κοντά ςτο λίκο, ωσ προϊόν απϊλειασ από των εκφυλλωμάτων που ζχει 

υποςτεί ο λίκοσ. Θ μελζτθ του μπορεί να δϊςει πλθροφορίεσ για τθν παρουςία αυτοφ του 

πολυτελοφσ λίκου, πικανϊσ και ειςαχκζντοσ κατά τα χρόνια τθσ εμπορικισ ακμισ τθσ αρχαίασ 

μινωικισ πόλθσ. 

 (α)  (β) 
Σχιμα 41: Φωτογραφικι απεικόνιςθ δείγματοσ ΚΜ36Λ: (α) ςθμείου δειγματολθψίασ δείγματοσ 

και (β) λθφκζντοσ δείγματοσ. 

37. Ο λίκοσ ΚΜ37Λ βρζκθκε πεςμζνοσ και μάλλον προζρχεται από τθν οικία Χ ι το ελλθνικό 

κτίςμα F. Είναι ςυμπαγισ ψαμμίτθσ μάλλον αςβεςτιτικισ φφςεωσ, ο οποίοσ επιφανειακά φζρει 

δείγματα βελονιςμοφ. Διαφζρει από τουσ ψαμμίτεσ ΚΜ17S και ΚΜ35S, ςτο μεγαλφτερο βάροσ 

του και ςτο χρϊμα του που είναι περιςςότερο γκρίηο. 

 (α)  (β) 
Σχιμα 42: Φωτογραφικι απεικόνιςθ δείγματοσ ΚΜ37Λ: (α) ςθμείου δειγματολθψίασ δείγματοσ 

και (β) λθφκζντοσ δείγματοσ. 
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38. Ο λίκοσ ΚΜ38Λ βρζκθκε πεςμζνοσ πλθςίον τθσ οικίασ X, ςε αναςκαφικι παρειά, οπότε θ 

αρχικι του κζςθ δε μπορεί να προςδιοριςτεί. Ωςτόςο ο λίκοσ εμφανίηεται ςε αρκετά ςθμεία 

ςτθν εν λόγω οικία και διαφζρει από τισ περιςςότερεσ πζτρεσ του χϊρου. Ζχει λευκότερο 

χρϊμα και θ δομι του παραπζμπει ςε αςβεςτόλικο. 

 (α)  (β) 
Σχιμα 43: Φωτογραφικι απεικόνιςθ δείγματοσ ΚΜ38Λ: (α) ςθμείου δειγματολθψίασ δείγματοσ 

και (β) λθφκζντοσ δείγματοσ. 

39. Σο κονίαμα δόμθςθσ ΚΜ39 λιφκθκε από μεγάλο βάκοσ ΤΜ τοιχοποιίασ τθσ οικιςτικισ 

περιοχισ ςτθν πλαγία του λόφου. Πρόκειται για ςυμπλθρωματικό δείγμα του ΚΜ10, το όποιο 

ελιφκθ από τθν ίδια τοιχοποιία αλλά ςε άλλο ςθμείο τθσ. Είναι χρωματικά ίδιο, περιζχει 

επίπεδα τμιματα λίκων (ζωσ και >1 εκ.) αφοφ αποτελεί κονίαμα δόμθςθσ από το μζςο τθσ 

τοιχοποιίασ. Επίςθσ περιζχει πλθκϊρα καλάςςιων κελυφϊν, τα οποία δεν περιζχονταν ςτο 

ΚΜ10, αφοφ το δεφτερο λιφκθκε ςε ελάχιςτθ ποςότθτα, όμωσ ιταν εμφανι ςτο ςθμείο 

δειγματολθψίασ του. Ενϊ πρόκειται για κονίαμα για χριςθ οικιςτικι, δεν είναι εμφανϊσ πιο 

πρόχειρο από τα μινωικά τθσ νότιασ περιοχισ, αντικζτωσ παρουςιάηει πολφ λιγότερεσ ρωγμζσ 

ςτθ δομι του και φαίνεται να είναι εντονότερθσ αςβεςτιτικισ φφςθσ 

 (α)  (β) 
Σχιμα 44: Φωτογραφικι απεικόνιςθ δείγματοσ ΚΜ39: (α) ςθμείου δειγματολθψίασ δείγματοσ 

και (β) λθφκζντοσ δείγματοσ. 
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40. Σο δείγμα ΚΜ40 πρόκειται κι αυτό για κονίαμα από μεγάλο βάκοσ, ςτθν ίδια περιοχι με το 

ΚΜ39, όμωσ ςε διαφορετικό κτίςμα. Επίςθσ, προζρχεται από επίπεδθ επιφάνεια ςε κόγχθ  ςτον 

τοίχο, πικανϊσ εξωτερικι ι καλυμμζνθ από κάτι άλλο. Ουςιαςτικά πρόκειται για πολφ 

παραπλιςιο κονίαμα, όμωσ εδϊ παρατθροφνται μεγαλφτερα αδρανι, (ζωσ 3,5 εκατοςτά), ενϊ 

δεν είναι εμφανι καλάςςια κελφφθ. 

 (α)  (β) 
Σχιμα 45: Φωτογραφικι απεικόνιςθ δείγματοσ ΚΜ40: (α) ςθμείου δειγματολθψίασ δείγματοσ 

και (β) λθφκζντοσ δείγματοσ. 

41. Σο κονίαμα ΚΜ41R εντοπίςτθκε ςε τοίχο αντιςτιριξθσ ςτθ βόρεια οικιςτικι περιοχι. 

Πρόκειται για τςιμεντιτικό κονίαμα χρϊματοσ γκρι, παραπλιςιο με το KM23R, με τθ διαφορά 

ότι ςε αυτό το κονίαμα παρατθρείται ζντονα θ παρουςία κοχυλιϊν, πικανότατα λόγω χριςθσ 

άμμου καλάςςθσ.   

 (α)  (β) 
Σχιμα 46: Φωτογραφικι απεικόνιςθ δείγματοσ ΚΜ41: (α) ςθμείου δειγματολθψίασ δείγματοσ 

και (β) λθφκζντοσ δείγματοσ. 
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42. Σο κονίαμα ΚΜ42 είναι ςυμπλθρωματικό δείγμα του ΚΜ11, από τθν βόρεια οικία τθσ 

βόρειασ οικιςτικισ περιοχισ. Φαίνεται να είναι και αυτό κατά βάςθ αςβεςτιτικό κονίαμα, και 

παρομοίωσ με τα ΚΜ39 και ΚΜ40 δεν παρουςιάηει τόςεσ πολλζσ ρωγμζσ ςτθ δομι του όςο τα 

κονιάματα τθσ νότιασ περιοχισ. Περιζχει τα επίπεδα τμιματα λίκων που περιγράφθκαν 

παραπάνω, όπωσ και τεμάχια αςβεςτιτικϊν λίκων. Επιφανειακά φζρει μαφρθ κροφςτα, λόγω 

τθσ ανάπτυξθσ βιολογικϊν παραγόντων. 

 (α)  (β) 
Σχιμα 47: Φωτογραφικι απεικόνιςθ δείγματοσ ΚΜ42: (α) ςθμείου δειγματολθψίασ δείγματοσ 

και (β) λθφκζντοσ δείγματοσ. 

43. Σο δείγμα ΚΜ43R είναι επίπαςθ παρειάσ αναςκαφικισ τομισ. Σο δείγμα ςυλλζχκθκε από το 

τθ βόρεια οικιςτικι περιοχι. Ζχει αντίςτοιχα χαρακτθριςτικά με αυτά του τςιμεντιτικοφ 

κονιάματοσ KM23R. Παρομοίωσ, παρατθροφνται ςτθν επιφάνειά του βιολογικι φκορά και 

εςωτερικά προςφφςεισ τμθμάτων τθσ παρειάσ. 

 (α)  (β) 
Σχιμα 48: Φωτογραφικι απεικόνιςθ δείγματοσ ΚΜ43R: (α) ςθμείου δειγματολθψίασ δείγματοσ 

και (β) λθφκζντοσ δείγματοσ. 
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44. Σο ΚΜ44F πρόκειται για δείγμα από επίχωςθ (κατακάκιςθ χωμάτων, άμμου και 

οικοδομικϊν υλικϊν) ι μπάηωμα (επιπεδοποίθςθ με τα ίδια μζςα, ωσ υπόβακρο για νζα 

οικοδόμθςθ). Περιζχει, όπωσ ιταν αναμενόμενο, διάφορα υλικά, όπωσ τεμάχια λίκων, 

κεραμικοφ, καλάςςια κελφφθ, χϊμα ι άμμο, τα οποία ζχουν αποκτιςει ςταδιακά μια όψθ 

παρόμοια με των πθλοκονιαμάτων.  

 (α)  (β) 
Σχιμα 49: Φωτογραφικι απεικόνιςθ δείγματοσ ΚΜ44F: (α) ςθμείου δειγματολθψίασ δείγματοσ 

και (β) λθφκζντοσ δείγματοσ. 

45. Για το δείγμα ΚΜ45R , ιςχφουν οι ίδιεσ παρατθριςεισ με τα ΚΜ23R και ΚΜ43R. 

υλλζχκθκαν από  τθν ίδια περιοχι με τα προθγοφμενα (ΚΜ41R και ΚΜ43R) και προφανϊσ 

είναι ζνα κονίαμα που χρθςιμοποιικθκε εκτενϊσ ςε επεμβάςεισ ςτθ βόρεια οικιςτικι περιοχι. 

 (α)  (β) 
Σχιμα 50: Φωτογραφικι απεικόνιςθ δείγματοσ ΚΜ45R: (α) ςθμείου δειγματολθψίασ δείγματοσ 

και (β) λθφκζντοσ δείγματοσ. 

46. Σο δείγμα ΚΜ46R ςυλλζχκθκε από τθ νότια περιοχι του αρχαιολογικοφ χϊρου και 

ςυγκεκριμζνα από μεγάλθ κακ’ φψοσ επίπαςθ τθσ αναςκαφικι παρειάσ. Σο δείγμα αποτελείται 

από δφο διαδοχικά τςιμεντιτικά κονιάματα επιπάςεων, πικανότατα διαφορετικϊν 

χρονολογιϊν. Σο εξωτερικό κονίαμα (KM46R.a) ζχει λευκό-μπεη χρϊμα, λεπτόκοκκθ άμμο, 

κεραμικά αδρανι, ενϊ φαίνονται επίςθσ και εγκλωβιςμζνοι ςβϊλοι αςβεςτίτθ. Γενικά είναι ζνα 

κονίαμα που κρφβεται εφκολα, κάτι που φαίνεται και ςτθ ςυςςϊρευςθ κονιοποιθμζνου υλικοφ 

ςτθ κζςθ δειγματολθψίασ. Σο εςωτερικό (προγενζςτερο) κονίαμα (KM46R.b) ζχει γκρι χρϊμα, 

λεπτόκοκκθ άμμο, αλλά και μεγαλφτερα αδρανι. Σο εςωτερικό κονίαμα τθσ διαςτρωμάτωςθσ 
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φαίνεται να περιζχει αρκετι ποςότθτα τςιμζντου και άμμου. Εντοπίηονται ίχνθ κοχυλιϊν ςτθ 

ςφνκεςι του. Είναι ςχετικά ςκλθρό και ανκεκτικό κονίαμα. 

 (α)  (β) 
Σχιμα 51: Φωτογραφικι απεικόνιςθ δείγματοσ ΚΜ46R: (α) ςθμείου δειγματολθψίασ δείγματοσ 

και (β) λθφκζντοσ δείγματοσ. 

47. Σο δείγμα ΚΜ47 είναι κονίαμα από τοιχοποιία των νεϊςοικων, το οποίο είναι 

πανομοιότυπο με τα κονιάματα ΚΜ22 και ΚΜ33. Περιζχει κάποια καλάςςια κελφφθ, πολφ 

λεπτόκοκκθ άμμο αλλά και μεγάλα τεμάχια αδρανϊν (ζωσ και 4,5 εκατοςτά). Φζρει εξωτερικι 

μαφρθ βιολογικι κροφςτα. 

 (α)  (β) 
Σχιμα 52: Φωτογραφικι απεικόνιςθ δείγματοσ ΚΜ47: (α) ςθμείου δειγματολθψίασ δείγματοσ 

και (β) λθφκζντοσ δείγματοσ. 
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48. Σο δείγμα ΚΜ Clay είναι δείγμα πθλοχϊματοσ από τθν άμεςα γειτνιάηουςα περιοχι του 

αρχαιολογικοφ χϊρου. Μπορεί να κεωρθκεί ωσ το εντόπιο χϊμα και το χρϊμα του είναι πολφ 

ανοιχτό μπεη-καφζ, ομοιάηοντασ με το χρϊμα αρκετϊν κονιαμάτων. 

 (α) 
Σχιμα 53: Φωτογραφικι απεικόνιςθ δείγματοσ ΚΜ47: (α) λθφκζντοσ δείγματοσ. 



Προτϊςεισ ςυντόρηςησ κονιαμϊτων και λύθων αρχαιολογικού χώρου του Κομμού 

 
Αποτελϋςματα και ςχολιαςμόσ τουσ  46 

5.2 Μελϋτη τησ μικροδομόσ των δειγμϊτων 

5.2.1 Μικροςκοπικό ανϊλυςη δειγμϊτων 

τα χιματα 54 ζωσ και 95 παρουςιάηονται οι φωτογραφίεσ των δειγμάτων οι οποίεσ 

ελιφκθςαν με οπτικό μικροςκόπιο. Παράλλθλα παρουςιάηονται και οι φωτογραφίεσ των ςτιλπνϊν 

τομϊν, για όςα δείγματα παραςκευάςκθκαν. Επίςθσ, παρατίκεται πίνακασ για τθν κοκκομετρία 

κάκε κονιάματοσ, όπωσ αυτι προζκυψε από τθν παρατιρθςθ και μετριςεισ ςτισ φωτογραφίεσ με 

ψθφιακι κλίμακα. 

1. Σο κονίαμα ΚΜ1 παρουςιάηει επιφανειακά ζντονεσ βιολογικζσ φκορζσ υπό μορφι μαφρων 

ςτιγμάτων ι άλγθσ ι ανάπτυξθσ φυτικϊν ινϊν, φζρει επικακίςεισ χϊματοσ, μάλλον νεότερεσ, οι 

οποίεσ εντείνουν τθν ςυςςϊρευςθ υγραςίασ και τθν ανάπτυξθ τθσ χλωρίδασ. το πίςω μζροσ 

ζχει ελαφρφ γκρι χρϊμα με αρκετά ςθμεία εντονότερα λευκά, όπου θ ςυγκζντρωςθ τθσ κονίασ 

είναι εντονότερθ. Σα αδρανι του είναι πάρα πολφ λεπτόκοκκα, τθσ τάξεωσ των 100 μm, ενϊ 

ελάχιςτα τθσ τάξεωσ των 0,4-0,5 mm. τισ ςτιλπνζσ τομζσ μποροφν να διακρικοφν τα μαφρα 

αποτυπϊματα φυτικϊν ινϊν (ωσ απανκρακωμζνθ οργανικι φλθ). Σο δείγμα ςτο μεγαλφτερο 

μζροσ του είναι το λευκό εξωτερικό αρμολόγθμα, όμοιο με τα ΚΜ3,ΚΜ4,ΚΜ5, ΚΜ13, ΚΜ14. 

  
Σχιμα 54:  Φωτογραφίεσ του δείγματοσ ΚΜ1 από το οπτικό μικροςκόπιο. 
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Σχιμα 55: Φωτογραφίεσ ςτιλπνϊν τομϊν του δείγματοσ ΚΜ1 από το οπτικό μικροςκόπιο. 

Δείγμα ΚΜ1 

Υξώκα  
Έληνλα ιεπθό, καύξεο δώλεο εμσηεξηθά, ειαθξύ θαθέ-ώρξα ζηε δώλε δηεπαθήο κε ην 

ππόζηξσκα  

ηξσκαηνγξαθία 
Εληαία δνκή, επηθαλεηαθά ζηξώζε βηνινγηθώλ επηθαζίζεσλ (200 – 800 κm) (καύξα 

ζηίγκαηα, επηθαζίζεηο ρώκαηνο, άιγε) 

Αδξαλή Φπηηθέο ίλεο (άρπξα), ζαιάζζηα άκκνο  

Κνθθνκεηξία 

αδξαλώλ 

Φπηηθέο ίλεο, κήθνπο έσο 3,8 mm 

Θαιάζζηα άκκνο, πνιύ ιεπηόθνθθε (βαζηθά ηεο ηάμεσο 100-400 κm) 

Κνλία Αζβέζηεο 

Εγθισβηζκέλα 

πιηθά 

πζζσκαηώκαηα θνλίαο έσο 1mm, κεκνλσκέλα θεξακηθά ζξαύζκαηα (800 κm), θαηά 

ζεκεία αλάπηπμε θπηηθώλ ηλώλ (σο θζνξά), θπξίσο ζηε δώλε πξόζθπζε κε ην 

ππνζηξσκαηηθό πεινθνλίακα 

Παξαηεξήζεηο 
Πνιύ ιεπηόθνθθν εμσηεξηθό αξκνιόγεκα- επίρξηζκα, κεγάιε πεξηεθηηθόηεηα ζε 

αζβέζηε 

2. Σο κονίαμα ΚΜ3 φαίνεται να είναι το ίδιο ςυνεκτικό με το ΚΜ1, όμωσ ςτο ςτερεοςκόπιο 

παρουςιάηει αρκετζσ διαφορζσ. Ζχει ζντονο λευκό χρϊμα και τρίβεται πολφ εφκολα, μάλλον 

λόγω περίςςεια κονίασ (αςβζςτθ). Ωςτόςο, αυτό οφείλεται ςτο γεγονόσ ότι το δείγμα αυτό δεν 

περιζχει ηϊνεσ πρόςφυςθσ με το υπόςτρωμα, οφτε εντονότατεσ επιφανειακζσ επικακίςεισ 

χϊματοσ. 

Σο βαςικότερο ςτοιχείο είναι θ παρουςία ινϊν ςτο κονίαμα, ςε υποκατάςταςθ των αδρανϊν. 

Ακόμα, φαίνονται κάποια αδρανι ερυκρά, πικανϊσ κεραμικά, αλλά πολφ ςποραδικά. 

Διακρίνονται ελάχιςτα αδρανι, είτε λόγω του πολφ μικροφ μεγζκουσ, είτε λόγω πολφ μικρισ 

ςυμμετοχισ τουσ ςτο κονίαμα. τθν επιφάνεια ζχει διαβρωκεί, παρουςιάηοντασ μαφρα 

ςτίγματα, αλλοίωςθ του χρϊματοσ και λίγεσ μικρορωγμζσ. 
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Σχιμα 56:  Φωτογραφίεσ του δείγματοσ ΚΜ3 από το οπτικό μικροςκόπιο. 

  
Σχιμα 57: Φωτογραφίεσ ςτιλπνϊν τομϊν του δείγματοσ ΚΜ3 από το οπτικό μικροςκόπιο. 

Δείγμα ΚΜ3 

Υξώκα  
Έληνλα ιεπθό, καύξα ζηίγκαηα εμσηεξηθά, αλνηρηό θαθέ-ώρξα ζε εμσηεξηθέο 

εθηεζεηκέλεο επηθάλεηεο  

ηξσκαηνγξαθία Εληαία δνκή 

Αδξαλή Φπηηθέο ίλεο (άρπξα), ζαιάζζηα άκκνο  

Κνθθνκεηξία 

αδξαλώλ 

Φπηηθέο ίλεο, κήθνπο έσο 5 mm (απνηύπσκα) 

Θαιάζζηα άκκνο, πνιύ ιεπηόθνθθε (βαζηθά ηεο ηάμεσο 100-400 κm) 

Κνλία Αζβέζηεο 

Εγθισβηζκέλα 

πιηθά 
Μεκνλσκέλα θεξακηθά ζξαύζκαηα (800 κm) 

Παξαηεξήζεηο 
Πνιύ ιεπηόθνθθν εμσηεξηθό αξκνιόγεκα- επίρξηζκα, κεγάιε πεξηεθηηθόηεηα ζε 

αζβέζηε 
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3. Σο κονίαμα ΚΜ4 είναι παρόμοιο με το ΚΜ1 και ΚΜ3, όςο αφορά ςτθν απόχρωςθ, τισ 

φκορζσ (μαφρα ςτίγματα και ανάπτυξθ φυτικϊν ινϊν). Τπάρχει παρουςία φυτικϊν ινϊν ςτο 

κονίαμα και υποψίεσ κεραμικϊν. το πίςω μζροσ του ωςτόςο εμφανίηεται και ανάπτυξθ 

φυτικϊν ινϊν, αιτία διάβρωςθσ. 

  
Σχιμα 58:  Φωτογραφίεσ του δείγματοσ ΚΜ4 από το οπτικό μικροςκόπιο. 

Δείγμα ΚΜ4 

Υξώκα  Έληνλα ιεπθό, καύξε δώλε αλάπηπμεο βηνινγηθήο θζνξάο εμσηεξηθά 

ηξσκαηνγξαθία Εληαία δνκή, επηθαλεηαθά ζηξώζε βηνινγηθώλ επηθαζίζεσλ (καύξα ζηίγκαηα) 

Αδξαλή Φπηηθέο ίλεο (άρπξα), ζαιάζζηα άκκνο  

Κνθθνκεηξία 

αδξαλώλ 

Φπηηθέο ίλεο, κήθνπο έσο 5mm (απνηύπσκα) 

Θαιάζζηα άκκνο, πνιύ ιεπηόθνθθε (βαζηθά ηεο ηάμεσο 100-400κm) 

Κνλία Αζβέζηεο 

Εγθισβηζκέλα 

πιηθά 

Μεκνλσκέλα θεξακηθά ζξαύζκαηα (800 κm), θαηά ζεκεία αλάπηπμε θπηηθώλ ηλώλ (σο 

θζνξά), θπξίσο ζηε δώλε πξόζθπζε κε ην ππνζηξσκαηηθό πεινθνλίακα 

Παξαηεξήζεηο 
Πνιύ ιεπηόθνθθν εμσηεξηθό αξκνιόγεκα- επίρξηζκα, κεγάιε πεξηεθηηθόηεηα ζε 

αζβέζηε 

4. Για το κονίαμα ΚΜ5 ιςχφουν οι ίδιεσ παρατθριςεισ με το γειτνιάηων ΚΜ4. το δείγμα αυτό, 

όμωσ, είναι εμφανι και αδρανι μεγαλφτερθ διατομισ, τθσ τάξεωσ του 1mm ι και μεγαλφτερα. 

Επίςθσ, είναι εμφανισ θ ηϊνθ πρόςφυςθσ με το υποςτρωματικό κονίαμα, χρϊματοσ καφζ. 
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Σχιμα 59:  Φωτογραφίεσ του δείγματοσ ΚΜ5 από το οπτικό μικροςκόπιο. 

Δείγμα ΚΜ5 

Υξώκα  
Έληνλα ιεπθό, καύξεο δώλεο εμσηεξηθά, ειαθξύ θαθέ-ώρξα ζηε δώλε δηεπαθήο κε ην 

ππόζηξσκα 

ηξσκαηνγξαθία 
Εληαία δνκή, επηθαλεηαθά ζηξώζε βηνινγηθώλ επηθαζίζεσλ (καύξα ζηίγκαηα, άιγε), 

ιεπηή ζηξώζε πξόζθπζεο ηνπ ππνζηξσκαηηθνύ θνληάκαηνο 

Αδξαλή Φπηηθέο ίλεο (άρπξα), ζαιάζζηα άκκνο  

Κνθθνκεηξία 

αδξαλώλ 

Φπηηθέο ίλεο, κήθνπο έσο 5 mm (απνηύπσκα) 

Θαιάζζηα άκκνο, πνιύ ιεπηόθνθθε (βαζηθά ηεο ηάμεσο 100-400 κm), 

Αδξαλή κεκνλσκέλα έσο 1 mm 

Κνλία Αζβέζηεο 

Εγθισβηζκέλα 

πιηθά 

Μεκνλσκέλα θεξακηθά ζξαύζκαηα (800 κm), θαηά ζεκεία αλάπηπμε θπηηθώλ ηλώλ (σο 

θζνξά), θπξίσο ζηε δώλε πξόζθπζε κε ην ππνζηξσκαηηθό πεινθνλίακα 

Παξαηεξήζεηο 
Πνιύ ιεπηόθνθθν εμσηεξηθό αξκνιόγεκα- επίρξηζκα, κεγάιε πεξηεθηηθόηεηα ζε 

αζβέζηε 

5. Για το κονίαμα ΚΜ6 διαφζρει από τα παραπάνω. Σο χρϊμα του είναι πιο γιινο και μάλλον 

είναι πθλοκονίαμα ι μικτό κονίαμα. Περιζχει λίγα αδρανι κυρίωσ τθσ τάξεωσ των 500 μm, αλλά 

και κάποια μεγαλφτερα. Επίςθσ περιζχει πολλά καλάςςια όςτρακα >2 mm. κάποιεσ φυτικζσ ίνεσ 

φαίνονται, που είναι αποτζλεςμα διάβρωςθσ, δεδομζνθσ τθσ κζςθσ του ςε ςθμείο ςκιερό και 

με υγραςία. 
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Σχιμα 60:  Φωτογραφίεσ του δείγματοσ ΚΜ6 από το οπτικό μικροςκόπιο. 

  
Σχιμα 61: Φωτογραφίεσ ςτιλπνϊν τομϊν του δείγματοσ ΚΜ6 από το οπτικό μικροςκόπιο. 

Δείγμα ΚΜ6 

Υξώκα  Καθέ αλνηρηό 

ηξσκαηνγξαθία Εληαία δνκή 

Αδξαλή Θαιάζζηα άκκνο  

Κνθθνκεηξία 

αδξαλώλ 
Θαιάζζηα άκκνο, θνθθνκεηξηθήο δηαβάζκηζεο 0-2 mm 

Κνλία Πειόρσκα 

Εγθισβηζκέλα 

πιηθά 

Θαιάζζηα θειύθε έσο 5 mm, κεκνλσκέλν ζπζζσκάησκα θνλίαο 1 mm, κεκνλσκέλε 

δσηθή ίλα κήθνπο 1 mm, ιίγα ηεκάρηα θεξακηθώλ ζξαπζκάησλ (πεξίπνπ 150 κm) αιιά 

θαη δύν κεγαιύηεξα ζθνύξα θόθθηλα 0,5 θαη 2 mm αληίζηνηρα 

Παξαηεξήζεηο Πνιιέο κηθξνξσγκέο, αλάπηπμε θπηηθώλ ηλώλ ζηελ επηθάλεηα ηνπ θνληάκαηνο 
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6. Για το κονίαμα ΚΜ10 ομοιάηει αρκετά με το κονίαμα ΚΜ6, όςον αφορά ςτο χρϊμα και ςτα 

αδρανι (κυρίωσ <1mm). Είναι κάπωσ πιο αςτακζσ και διαςπάται πολφ εφκολα. Πικανϊσ είναι κι 

αυτό κονίαμα με πθλό και λεπτόκοκκα αδρανι. 

  
Σχιμα 62:  Φωτογραφίεσ του δείγματοσ ΚΜ10 από το οπτικό μικροςκόπιο. 

Δείγμα ΚΜ10 

Υξώκα  Αλνηρηό γθξη-θαθέ 

ηξσκαηνγξαθία Εληαία δνκή 

Αδξαλή Θαιάζζηα άκκνο κε ύπαξμε θειπθώλ, θόθθνη αζβεζηίηε  

Κνθθνκεηξία αδξαλώλ Θαιάζζηα άκκνο έσο 1 mm 

Κνλία Πειόρσκα 

Εγθισβηζκέλα πιηθά Μεκνλσκέλν επίκεθεο θεξακηθό ζξαύζκα 0,9 mm 

Παξαηεξήζεηο 
Πνιύ αζζελέο θνλίακα, πνιιά ζαιάζζηα θειύθε ζην ζεκείν δεηγκαηνιεςίαο, 

πνπ δελ πεξηέρνληαη ζην κηθξό δείγκα 

7. Σο κονίαμα ΚΜ11 ομοιάηει αρκετά με το κονίαμα ΚΜ6, όςον ςτα αδρανι (κυρίωσ <1mm). Σο 

χρϊμα του είναι ελαφρϊσ πιο ςκοφρο. Είναι κάπωσ πιο αςτακζσ και διαςπάται πολφ εφκολα. 

  
Σχιμα 63: Φωτογραφίεσ του δείγματοσ ΚΜ11 από το οπτικό μικροςκόπιο. 
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Σχιμα 64: Φωτογραφίεσ ςτιλπνϊν τομϊν του δείγματοσ ΚΜ11 από το οπτικό μικροςκόπιο. 

Δείγμα ΚΜ11 

Υξώκα  Γθξη ή γθξη ζθνύξν 

ηξσκαηνγξαθία Εληαία δνκή, επηθαλεηαθά ζηξώζε βηνινγηθώλ επηθαζίζεσλ 

Αδξαλή Θαιάζζηα άκκνο 

Κνθθνκεηξία αδξαλώλ Άκκνο έσο 1 mm, ζπνξαδηθά έσο 2 mm 

Κνλία Πειόρσκα 

Εγθισβηζκέλα πιηθά Θαιάζζηα θειύθε έσο 5 mm 

Παξαηεξήζεηο - 

8. Για το κονίαμα ΚΜ12 αν και ιταν εκτεκειμζνο ςε οριηόντια επιφάνεια, φαίνεται να είναι το 

περιςςότερο ανκεκτικό από όλα τα υπόλοιπα. Ζχει αρκετά ςθμάδια βιολογικισ φκοράσ, αλλά 

όχι τόςο εκτεταμζνα όςο των άλλων δειγμάτων. Φαίνεται να ζχει αδρανι ποικίλων 

διαβακμίςεων, ακόμθ και >2 mm και με μάλλον καλι κατανομι. Ζχει και κάποια δείγματα 

φυτικϊν ινϊν και άλγθσ, αιτία διάβρωςθσ. 

  
Σχιμα 65:  Φωτογραφίεσ του δείγματοσ ΚΜ12 από το οπτικό μικροςκόπιο. 
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Σχιμα 66: Φωτογραφίεσ ςτιλπνϊν τομϊν του δείγματοσ ΚΜ12 από το οπτικό μικροςκόπιο. 

Δείγμα ΚΜ12 

Υξώκα  Γθξη  

ηξσκαηνγξαθία Εληαία δνκή 

Αδξαλή Θαιάζζηα άκκνο κε ύπαξμε θειπθώλ, θόθθνη αζβεζηίηε  

Κνθθνκεηξία αδξαλώλ Άκκνο έσο 1 mm, ρνλδξόθνθθε άκκνο έσο 4 mm 

Κνλία Μηθηή θνλία (ηζηκέλην, πειόο) 

Εγθισβηζκέλα πιηθά πζζσκαηώκαηα-θειίδεο θνλίαο παξαηεξνύληαη ζηελ ζηηιπλή ηνκή 

Παξαηεξήζεηο 
Πνιύ αλζεθηηθό θνλίακα, παξά ηελ αλάπηπμε θπηηθώλ ηλώλ θαη άιγεο ζηελ 

επηθάλεηά ηνπ 

9. Σο κονίαμα ΚΜ13 πρόκειται για αςβεςτιτικό κονίαμα με ζντονο λευκό χρϊμα, κακϊσ ο 

αςβζςτθσ επικρατεί ςτθ ςφςταςι του. Περιζχει λίγα πολφ λεπτόκοκκα αδρανι, και αρκετζσ 

φυτικζσ ίνεσ (άχυρα) αυτζσ είναι εμφανείσ ςε πολλά ςθμεία του κονιάματοσ, ενϊ ςε άλλα όπου 

ζχουν αποκολλθκεί παραμζνει το αποτφπωμά του επάνω ςτθν κονία.  

Σο κονίαμα είναι πολφ ελαφρφ και τρίβεται πολφ, λόγω τθσ μεγάλθσ περιεκτικότθτασ ςε 

αςβζςτθ. τθν επιφάνειά του ζχει υποςτεί εκτενι ανάπτυξθ βιολογικϊν παραγόντων, ενϊ ςε 

ςθμεία ζχει υποςτεί χρωματικι αλλοίωςθ, πικανϊσ λόγω επαφισ με τα υποςτρϊματα ι 

επιφανειακζσ επικακίςεισ. 

Τπάρχουν αρκετζσ μικρζσ οπζσ, μάλλον προϊόν εγκλωβιςμοφ αζρα και τθσ παράλλθλθσ 

ςυρρίκνωςθσ κατά τθν πιξθ του κονιάματοσ. Δε διαφαίνονται κακόλου μεγάλα αδρανι ι άλλα 

εγκλείςματα. 
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Σχιμα 67:  Φωτογραφίεσ του δείγματοσ ΚΜ13 από το οπτικό μικροςκόπιο. 

Δείγμα ΚΜ13 

Υξώκα  Έληνλα ιεπθό, καύξε δώλε αλάπηπμεο βηνινγηθήο θζνξάο εμσηεξηθά 

ηξσκαηνγξαθία Εληαία δνκή, επηθαλεηαθά ζηξώζε βηνινγηθώλ παξαγόλησλ θαη αλάπηπμε θπηηθώλ ηλώλ 

Αδξαλή Φπηηθέο ίλεο (άρπξα), ζαιάζζηα άκκνο  

Κνθθνκεηξία 

αδξαλώλ 

Φπηηθέο ίλεο, κήθνπο έσο 9 mm (απνηύπσκα) 

Θαιάζζηα άκκνο, πνιύ ιεπηόθνθθε (βαζηθά ηεο ηάμεσο 100-500 κm) 

Κνλία Αζβέζηεο 

Εγθισβηζκέλα 

πιηθά 
Μεκνλσκέλα θεξακηθά ζξαύζκαηα (300 κm) 

Παξαηεξήζεηο 
Πνιύ ιεπηόθνθθν εμσηεξηθό αξκνιόγεκα- επίρξηζκα, κεγάιε πεξηεθηηθόηεηα ζε 

αζβέζηε 

10. Σο κονίαμα ΚΜ14 είναι το ίδιο κονίαμα με το ΚΜ13 και ιςχφουν οι ίδιεσ παρατθριςεισ. Μικρζσ 

διαφορζσ οφείλονται ςε κατά τόπουσ ανομοιογζνειεσ του κονιάματοσ (λιγότερα εμφανι άχυρα, 

λιγότερεσ επικακίςεισ κ.ά.) 

  
Σχιμα 68:  Φωτογραφίεσ του δείγματοσ ΚΜ14 από το οπτικό μικροςκόπιο. 
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Δείγμα ΚΜ14 

Υξώκα  Έληνλα ιεπθό, καύξε δώλε αλάπηπμεο βηνινγηθήο θζνξάο εμσηεξηθά 

ηξσκαηνγξαθία Εληαία δνκή, επηθαλεηαθά ζηξώζε βηνινγηθώλ παξαγόλησλ 

Αδξαλή Φπηηθέο ίλεο (άρπξα), ζαιάζζηα άκκνο  

Κνθθνκεηξία 

αδξαλώλ 

Φπηηθέο ίλεο, κήθνπο έσο 2 mm (απνηύπσκα) 

Θαιάζζηα άκκνο, πνιύ ιεπηόθνθθε (βαζηθά ηεο ηάμεσο 100-300 κm) 

Κνλία Αζβέζηεο 

Εγθισβηζκέλα 

πιηθά 
- 

Παξαηεξήζεηο 
Πνιύ ιεπηόθνθθν εμσηεξηθό αξκνιόγεκα- επίρξηζκα, κεγάιε πεξηεθηηθόηεηα ζε 

αζβέζηε 

11. Σο κονίαμα ΚΜ15 προζρχεται από το υπόςτρωμα των λευκϊν αςβεςτιτικϊν κονιαμάτων του 

νοτίου τοίχου του κτίςματοσ Σ. Μοιάηει πολφ χρωματικά αλλά και ςτθ δομι του με τα υπόλοιπα 

άςβεςτο-πθλοκονιάματα, και περιζχει λεπτι άμμο. 

Παρουςιάηει ςβϊλουσ αςβεςτίτθ ςθμειακά. Πάντωσ πρόκειται και αυτό για άςβεςτο-

πθλοκονίαμα, όπωσ τα περιςςότερα εξεταηόμενα. Παρουςιάηει πολλζσ μικρορωγμζσ, που όμωσ 

θ παρουςία τουσ δεν καταςτρζφει τθ δομι του υλικοφ. 

  
Σχιμα 69:  Φωτογραφίεσ του δείγματοσ ΚΜ15 από το οπτικό μικροςκόπιο. 
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Δείγμα ΚΜ15 

Υξώκα  Καθέ αλνηρηό, επηθαλεηαθά καύξα ζηίγκαηα ιόγσ βηνινγηθήο θζνξάο 

ηξσκαηνγξαθία Εληαία δνκή 

Αδξαλή Θαιάζζηα άκκνο 

Κνθθνκεηξία 

αδξαλώλ 
Θαιάζζηα άκκνο έσο 1 mm, ιηγόηεξν έσο 2 mm 

Κνλία Πειόρσκα, πηζαλώο κε κηθξή πξνζζήθε αζβέζηε 

Εγθισβηζκέλα 

πιηθά 
πζζσκάησκα αζβέζηε 2 mm, ζεκεηαθά ηεκάρηα κάιινλ από θεξακηθό πιηθό 

Παξαηεξήζεηο 
Κνλίακα δόκεζεο κηλσηθό, πίζσ από ην επίρξηζκα-αξκνιόγεκα ηνπ δείγκαηνο ΚΜ14, 

αξθεηά έγθνηια θαη ξσγκέο 

12. Σο κονίαμα ΚΜ16 είναι πανομοιότυπο με το ΚΜ6. Περιζχει πλθκϊρα κελυφϊν μεςαίου 

μεγζκουσ, είναι άςβεςτο-πθλοκονίαμα και εμφανίηει πολλζσ μικρορωγμζσ, αλλά και αρκετζσ 

μεγαλφτερεσ. ε ςθμείο διακρίνονται κομμάτια κάρβουνου, ωσ τυχαία πρόςμιξθ. 

Επίςθσ εμφανίηει αρκετζσ οπζσ ςτθν επιφάνεια του, οι οποίεσ αποδίδονται ςε εγκλωβιςμζνο 

αζρα εντόσ του κονιάματοσ, ι αποτζλεςμα τθσ ςυρρίκνωςθσ του κονιάματοσ κατά τα αρχικά 

ςτάδια. Προζρχεται από το υπόςτρωμα των λευκϊν αςβεςτιτικϊν κονιαμάτων του νοτίου 

τοίχου του κτίςματοσ Σ. Μοιάηει πολφ χρωματικά αλλά και ςτθ δομι του με τα υπόλοιπα 

πθλοκονιάματα, και περιζχει λεπτι άμμο. 

  
Σχιμα 70:  Φωτογραφίεσ του δείγματοσ ΚΜ16 από το οπτικό μικροςκόπιο. 
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Δείγμα ΚΜ16 

Υξώκα  Καθέ αλνηρηό 

ηξσκαηνγξαθία Εληαία δνκή 

Αδξαλή Θαιάζζηα άκκνο 

Κνθθνκεηξία 

αδξαλώλ 
Θαιάζζηα άκκνο ιεπηόθνθθε (έσο 500κm, ιηγόηεξν έσο 1mm) 

Κνλία Πειόρσκα, πηζαλώο κε κηθξή πξνζζήθε αζβέζηε 

Εγθισβηζκέλα 

πιηθά 

Πιεζώξα ζαιάζζησλ θειπθώλ έσο 3-4 mm, ζπζζσκάησκα αζβέζηε 1,2 mm, 

κεκνλσκέλν ηεκάρην θάξβνπλνπ 2,5 mm, αλάπηπμε θπηηθώλ ηλώλ ζηελ επηθάλεηα 

Παξαηεξήζεηο Πεινθνλίακα δόκεζεο κηλσηθό 

13. Σο κονίαμα ΚΜ18 προζρχεται από μζςον τθσ τοιχοποιίασ όπου ζχει χρθςιμοποιθκεί ωσ 

πλιρωςθ μεταξφ των κτιςτϊν παρειϊν του τοίχου. Ζχει χρωματιςμό παρόμοιο με τα υπόλοιπα 

μινωικά κονιάματα από τουσ νεϊςοικουσ, όμωσ ζχει μια περιςςότερο χονδρόκοκκθ ςφςταςθ, 

όπωσ εξάλλου υπαγορεφεται και από τθ χριςθ του. Όμωσ, θ ςφςταςι του δεν είναι τόςο 

χονδρόκοκκθ όςο ενόσ τυπικοφ ςκυροδζματοσ πλιρωςθσ που ςυναντάται ςε μεταγενζςτερεσ 

και νεότερεσ εποχζσ. 

Δεν ςυναντάμε ςυςςωματϊματα κονίασ, ενϊ θ κατανομι των αδρανϊν είναι αρκετά καλι. 

Ανάπτυξθ φυτικϊν ινϊν εμφανίηεται ςποραδικά, ενϊ βλζπουμε μικρορωγμζσ ςε αρκετά ςθμεία 

του. 

  
Σχιμα 71:  Φωτογραφίεσ του δείγματοσ ΚΜ18 από το οπτικό μικροςκόπιο. 
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Δείγμα ΚΜ18 

Υξώκα  Καθέ αλνηρηό 

ηξσκαηνγξαθία Εληαία δνκή 

Αδξαλή Θαιάζζηα άκκνο, ζξαύζκαηα ιίζσλ 

Κνθθνκεηξία 

αδξαλώλ 

Θαιάζζηα άκκνο ιεπηόθνθθε θαη ρνλδξόθνθθε (2-6 mm) 

ζξαύζκαηα ιίζσλ 8-45 mm 

Θαιάζζηα θειύθε έσο 20 mm 

Κνλία Πειόρσκα 

Εγθισβηζκέλα 

πιηθά 
Πιεζώξα ζαιάζζησλ θειπθώλ έσο 20 mm 

Παξαηεξήζεηο 
Κνλίακα πιήξσζεο από ην κέζνλ ηελ ηνηρνπνηίαο, ην ρνλδξόθνθθν αληίζηνηρν ηνπ 

ΚΜ16 

14. Σο κονίαμα ΚΜ19R είναι μεταγενζςτερο κονίαμα αποκατάςταςθσ, το οποίο  παρουςιάηει ενιαία 

δομι και μεγάλθ ποςότθτα λεπτόκοκκθσ και χονδρόκοκκθσ άμμου. Ζντονθ είναι θ παρουςία 

κραυςτϊν κεραμικϊν. τθν πίςω επιφάνεια υπάρχει μια ςκοφρα κροφςτα, λόγω πρόςφυςθσ με 

το υποςτρωματικό υλικό. Παρατθροφνται ςυςςωματϊματα αςβεςτίτθ ζωσ 1,5 mm. βϊλοι 

αςβεςτίτθ μαρτυροφν τθ ςυμμετοχι και αςβζςτθ ςτο κονίαμα (εκτόσ τςιμζντου). 

  
Σχιμα 72:  Φωτογραφίεσ του δείγματοσ ΚΜ19R από το οπτικό μικροςκόπιο. 
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Δείγμα ΚΜ19R 

Υξώκα  Ρνδ- Λεπθό 

ηξσκαηνγξαθία Εληαία δνκή 

Αδξαλή Άκκνο ιαηνκηθή, ζξαύζκαηα θεξακηθώλ 

Κνθθνκεηξία 

αδξαλώλ 

Άκκνο ιαηνκηθή έσο 2 mm  

ζξαύζκαηα θεξακηθώλ έσο 1,5 mm 

Κνλία Μηθηή θνλία (ηζηκέλην, αζβέζηεο, πνδνιάλε) 

Εγθισβηζκέλα 

πιηθά 
Μεκνλσκέλα ζπζζσκαηώκαηα θνλίαο (0,8 mm) 

Παξαηεξήζεηο Κνλίακα λεόηεξεο επέκβαζεο 

15. Σο κονίαμα ΚΜ22 παρουςιάηει μια ιδιαίτερα ιςοκατανεμθμζνθ δομι από ςκοφρα αδρανι 

ςχετικά λεπτόκοκκθσ άμμου. Θ δομι του είναι αρκετά ςυμπαγισ, χωρίσ εγκλείςματα, μεγάλεσ 

ρωγμζσ και ζγκοιλα.  

  
Σχιμα 73:  Φωτογραφίεσ του δείγματοσ ΚΜ22 από το οπτικό μικροςκόπιο. 
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Δείγμα ΚΜ22 

Υξώκα  Γθξη 

ηξσκαηνγξαθία Εληαία δνκή 

Αδξαλή Άκκνο 

Κνθθνκεηξία 

αδξαλώλ 
Άκκνο έσο 1 mm  

Κνλία Πειόρσκα 

Εγθισβηζκέλα 

πιηθά 
- 

Παξαηεξήζεηο 
Κνλίακα πνπ επίθεηηαη άιινπ θνληάκαηνο; ην ζεκείν δεηγκαηνιεςίαο, πηζαλώο λα είλαη 

όρη κηλσηθό, αιιά επέκβαζε θαηά ηελ ειιεληθή ή ειιεληζηηθή πεξίνδν 

16. Σο κονίαμα ΚΜ23R είναι αμιγϊσ τςιμεντιτικό κονίαμα χρϊματοσ γκρι. Παρατθρείται ιςομερισ 

κατανομι λεπτόκοκκων και χονδρόκοκκων αδρανϊν άμμου (καλάςςιασ ι ποταμίςιασ).   

  
Σχιμα 74:  Φωτογραφίεσ του δείγματοσ ΚΜ23R από το οπτικό μικροςκόπιο. 
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Δείγμα ΚΜ23R 

Υξώκα  Γθξη ζθνύξν 

ηξσκαηνγξαθία Εληαία δνκή  

Αδξαλή Θαιάζζηα ή πνηακίζηα άκκνο  

Κνθθνκεηξία αδξαλώλ Θαιάζζηα ή πνηακίζηα άκκνο (έσο 1,6 mm) 

Κνλία Σζηκέλην 

Εγθισβηζκέλα πιηθά -  

Παξαηεξήζεηο Κνλίακα λεόηεξεο επέκβαζεο 

17. Σο κονίαμα ΚΜ24 Πρόκειται για το ίδιο κονίαμα με το ΚΜ12. Ζχει αρκετά καλι κατανομι 

λεπτόκοκκων και χονδρόκοκκων αδρανϊν, μεγάλθ ανκεκτικότθτα και κάποιεσ φκορζσ (άλγθ, 

βιολογικοί παράγοντεσ, άλατα) διαφαίνονται μόνο επιφανειακά. Περιζχει και πολφ λεπτόκοκκα 

κεραμικά κραφςματα, τα οποία όμωσ δε φαίνεται να ζχουν αντιδράςει με τθν κονία. Πρόκειται 

για αρμολόγθμα ςφγχρονθσ αποκατάςταςθσ, που όμωσ δεν είναι αμιγϊσ τςιμεντιτικό. 

  
Σχιμα 75:  Φωτογραφίεσ του δείγματοσ ΚΜ24 από το οπτικό μικροςκόπιο. 



Προτϊςεισ ςυντόρηςησ κονιαμϊτων και λύθων αρχαιολογικού χώρου του Κομμού 

 
63 Αποτελϋςματα και ςχολιαςμόσ τουσ 

Δείγμα ΚΜ24 

Υξώκα  
Γθξη αλνηρηό κε ειαθξηά ξνδ απόρξσζε, επηθαλεηαθά ζθνύξεο θαη θαθέ 

επηθαζίζεηο 

ηξσκαηνγξαθία Εληαία δνκή  

Αδξαλή Λαηνκηθή άκκνο, θεξακηθά ζξαύζκαηα 

Κνθθνκεηξία αδξαλώλ 
Λαηνκηθή άκκνο έσο 3,5mm 

Κεξακηθά ζξαύζκαηα ιεπηόθνθθα, έσο 400κm 

Κνλία Μηθηή θνλία (ηζηκέλην, πειόο) 

Εγθισβηζκέλα πιηθά -  

Παξαηεξήζεηο Κνλίακα λεόηεξεο επέκβαζεο 

18. Σο κονίαμα ΚΜ25 είναι το ίδιο κονίαμα με το ΚΜ24, το οποίο ςυλλζχκθκε από το κτίςμα Q 

(ελλθνιςτικισ εποχισ). Ιςχφουν οι ίδιεσ παρατθριςεισ, ενϊ μια μεμονωμζνθ φυτικι ίνα, 

οφείλεται ςε επιφανειακι ανάπτυξθ και δεν αποτελεί ςυςτατικό του κονιάματοσ. 

  
Σχιμα 76:  Φωτογραφίεσ του δείγματοσ ΚΜ25 από το οπτικό μικροςκόπιο. 

Δείγμα ΚΜ25 

Υξώκα  Γθξη αλνηρηό κε ειαθξηά ξνδ απόρξσζε 

ηξσκαηνγξαθία Εληαία δνκή  

Αδξαλή Λαηνκηθή άκκνο, θεξακηθά ζξαύζκαηα 

Κνθθνκεηξία αδξαλώλ 
Λαηνκηθή άκκνο έσο 6 mm 

Κεξακηθά ζξαύζκαηα ιεπηόθνθθα, έσο 500 κm 

Κνλία Μηθηή θνλία (ηζηκέλην, πειόο) 

Εγθισβηζκέλα πιηθά Μεκνλσκέλα θπηηθή ίλα, αθνπζίσο επξηζθόκελε ζην θνλίακα 

Παξαηεξήζεηο Κνλίακα λεόηεξεο επέκβαζεο 
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19. Σο κονίαμα ΚΜ29 προζρχεται από τον Ναό C, και διαφζρει από τα μινωικά. Ζχει ανοιχτό γκρίηο 

χρϊμα. Ζχει πολφ λεπτόκοκκα αδρανι άμμου και περίςςεια κονίασ, θ οποία αποτελείται από 

λεπτόκοκκουσ πθλοφσ και αςβζςτθ. Επιφανειακά εμφανίηει ανάπτυξθ άλγθσ κατά ςθμεία. 

Επίςθσ ανάπτυξθ φυτικϊν ινϊν, ενϊ ςε οριςμζνα ςθμεία (και εςωτερικά) φαίνεται πωσ 

πικανϊσ υπάρχουν ίνεσ ςτθ ςφνκεςθ του κονιάματοσ για χριςθ ωσ αδρανι υλικά. 

  
Σχιμα 77:  Φωτογραφίεσ του δείγματοσ ΚΜ29 από το οπτικό μικροςκόπιο. 

  
Σχιμα 78: Φωτογραφίεσ ςτιλπνϊν τομϊν του δείγματοσ ΚΜ29 από το οπτικό μικροςκόπιο. 

 

Δείγμα ΚΜ29 

Υξώκα  Γθξη αλνηρηό κε ειαθξηά θαθέ απόρξσζε, ζε ζεκεία πξάζηλν, ιόγσ άιγεο 

ηξσκαηνγξαθία Εληαία δνκή 

Αδξαλή Άκκνο, ζαιάζζηα ή θπζηθή πξνέιεπζεο 

Κνθθνκεηξία αδξαλώλ Άκκνο, θπξίσο πνιύ ιεπηόθνθθε, κεκνλσκέλα έσο 1,5 mm 

Κνλία Πειόρσκα, κάιινλ κε κηθξή πξνζζήθε αζβέζηε 

Εγθισβηζκέλα πιηθά Καλέλα, επηθαλεηαθά αλάπηπμε θπηηθώλ ηλώλ 

Παξαηεξήζεηο - 
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20. Σο κονίαμα ΚΜ30 είναι γνιςιο μινωικό κονίαμα αρμολόγθςθσ και δόμθςθσ από τοιχοποιία του 

ανακτορικοφ κτίςματοσ Σ. ε αντίκεςθ με άλλα μινωικά κονιάματα, δεν περιζχει κελφφθ ι 

φυτικζσ ίνεσ. Ζχει πολφ λεπτόκοκκθ άμμο και πολλζσ μικρορωγμζσ, ακόμθ μικρότερεσ από τα 

άλλα κονιάματα. Είναι πολφ αςκενζσ και ςπάει. Ο πθλόσ επικρατεί ςτο κονίαμα, ενϊ θ 

παρουςία αςβεςτιτικισ κονίασ πρζπει να εξεταςτεί. 

  
Σχιμα 79:  Φωτογραφίεσ του δείγματοσ ΚΜ30 από το οπτικό μικροςκόπιο. 

Δείγμα ΚΜ30 

Υξώκα  Καθέ αλνηρηό, επηθαλεηαθά καύξα ζηίγκαηα ιόγσ βηνινγηθήο θζνξάο 

ηξσκαηνγξαθία Εληαία δνκή 

Αδξαλή Θαιάζζηα άκκνο, ιίγα αζβεζηηηηθά αδξαλή (ηεκάρηα ιίζνπ) 

Κνθθνκεηξία 

αδξαλώλ 

Θαιάζζηα άκκνο έσο 1 mm, ιηγόηεξν έσο 2 mm 

Μεκνλσκέλα αζβεζηηηηθά αδξαλή, πεξίπνπ 3 mm 

Κνλία Πειόρσκα 

Εγθισβηζκέλα 

πιηθά 
Θαιάζζηα θειύθε, έσο 8 mm 

Παξαηεξήζεηο Πνιιέο κηθξνξσγκέο 

21. Σο κονίαμα ΚΜ31 είναι πανομοιότυπο με το ΚΜ30. Προζρχεται από τθν ίδια τοιχοποιία. 

Εντοπίηεται μεμονωμζνο καλάςςιο κζλυφοσ, τυχαία πρόςμιξθ ςτο κονίαμα. Ιςχφουν οι ίδιεσ 

υπόλοιπεσ παρατθριςεισ. 
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Σχιμα 80:  Φωτογραφίεσ του δείγματοσ ΚΜ31 από το οπτικό μικροςκόπιο. 

  
Σχιμα 81: Φωτογραφίεσ ςτιλπνϊν τομϊν του δείγματοσ ΚΜ31 από το οπτικό μικροςκόπιο. 

Δείγμα ΚΜ31 

Υξώκα  Καθέ αλνηρηό 

ηξσκαηνγξαθία Εληαία δνκή 

Αδξαλή Θαιάζζηα άκκνο 

Κνθθνκεηξία 

αδξαλώλ 
Θαιάζζηα άκκνο έσο 0,7 mm 

Κνλία Πειόρσκα 

Εγθισβηζκέλα 

πιηθά 
Θαιάζζηα θειύθε, έσο 10 mm 

Παξαηεξήζεηο Αξθεηέο κηθξνξσγκέο 

22. Σο κονίαμα ΚΜ32 είναι γεωμετρικισ- αρχαϊκισ εποχισ βάςει τθσ κζςθσ δειγματολθψίασ. Είναι 

κονίαμα δόμθςθσ από κλίμακα. Είναι αρκετά αςκενζσ κονίαμα αςβεςτιτικισ φφςεωσ, κατά 

βάςθ. Ζχει λεπτόκοκκα αδρανι και μικρό λόγο κονίασ προσ αδρανι. Ζχει αρκετά ζγκοιλα–οπζσ 

ενϊ δεν εμφανίηει εγκλείςματα θ ςβϊλουσ αςβεςτίτθ. 
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Σχιμα 82:  Φωτογραφίεσ του δείγματοσ ΚΜ32 από το οπτικό μικροςκόπιο. 

Δείγμα ΚΜ32 

Υξώκα  Γθξη-θαθέ 

ηξσκαηνγξαθία Εληαία δνκή 

Αδξαλή Θαιάζζηα άκκνο 

Κνθθνκεηξία 

αδξαλώλ 
Θαιάζζηα άκκνο έσο 1,2 mm 

Κνλία Πειόρσκα 

Εγθισβηζκέλα 

πιηθά 
Μεκνλσκέλεο ίλεο, ιόγσ αλάπηπμεο θπηηθώλ νξγαληζκώλ 

Παξαηεξήζεηο - 

23. Σο κονίαμα ΚΜ33 λιφκθκε ωσ ελλθνιςτικό. Ιςχφουν παρόμοιεσ παρατθριςεισ με αυτζσ του 

ΚΜ22. 

  
Σχιμα 83:  Φωτογραφίεσ του δείγματοσ ΚΜ33 από το οπτικό μικροςκόπιο. 
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Δείγμα ΚΜ33 

Υξώκα  Γθξη κε ειαθξηά θαθέ απόρξσζε 

ηξσκαηνγξαθία Εληαία δνκή 

Αδξαλή Θαιάζζηα άκκνο 

Κνθθνκεηξία 

αδξαλώλ 
Θαιάζζηα άκκνο έσο 1,1 mm 

Κνλία Πειόρσκα 

Εγθισβηζκέλα 

πιηθά 
Μεκνλσκέλε θπηηθή ίλα, αθνύζηα πξόζκημε 

Παξαηεξήζεηο - 

24. Σο δείγμα ΚΜ34 είναι κονίαμα δόμθςθσ από τθν μινωικι οικία Χ. Είναι κονίαμα αρκετά πιο 

ανκεκτικό από τα υπόλοιπα μινωικά με περιςςότερο αςβζςτθ ωσ κονία και κάποια μεγάλα 

αδρανι. Εντοπίηεται μεμονωμζνο αδρανζσ >1,5 εκ.  

Βρίςκεται ςε πρόςφυςθ με επικείμενο κονίαμα αποκατάςταςθσ, όμοιο με το ΚΜ19R. Θ 

πρόςφυςθ μεταξφ των δφο κονιαμάτων φαίνεται πωσ είναι πολφ καλι. 

  
Σχιμα 84:  Φωτογραφίεσ του δείγματοσ ΚΜ34 από το οπτικό μικροςκόπιο. 
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Σχιμα 85: Φωτογραφίεσ ςτιλπνϊν τομϊν του δείγματοσ ΚΜ34 από το οπτικό μικροςκόπιο. 

 

Δείγμα ΚΜ34 

Υξώκα  Καθέ αλνηρηό (αξραίν θνλίακα), Ρνδ- Λεπθό (απνθαηάζηαζεο) 

ηξσκαηνγξαθία Τπόζηξσκα (αξραίν θνλίακα) θαη επηθείκελν θνλίακα (απνθαηάζηαζεο) 

Αδξαλή 
Θαιάζζηα άκκνο (αξραίν θνλίακα),  

Άκκνο ιαηνκηθή, ζξαύζκαηα θεξακηθώλ (απνθαηάζηαζεο) 

Κνθθνκεηξία 

αδξαλώλ 

Θαιάζζηα άκκνο έσο 2 mm, ειάρηζηα θεξακηθά ζξαπζκάηα (300 κm) ιίγα κεγαιύηεξα 

αδξαλή (ραιίθη) έσο θαη 25 mm (αξραίν θνλίακα) 

Άκκνο ιαηνκηθή έσο 2 mm  

ζξαύζκαηα θεξακηθώλ έσο 1 mm (απνθαηάζηαζεο) 

Κνλία 
Πειόρσκα (αξραίν θνλίακα) 

Μηθηή θνλία (ηζηκέλην, αζβέζηεο, πνδνιάλε) (απνθαηάζηαζεο) 

Εγθισβηζκέλα 

πιηθά 
Μεκνλσκέλα ζαιάζζηα θειύθε, έσο 6mm (αξραίν θνλίακα) 

Παξαηεξήζεηο - 

25. Σο δείγμα ΚΜ39 είναι κονίαμα προερχόμενο από τθν οικιςτικι περιοχι ςτθν πλαγία του λόφου. 

Είναι το ίδιο κονίαμα με το ΚΜ10. Είναι πθλοκονίαμα δόμθςθσ, πικανότατα πλιρθ απουςία 

αςβζςτθ. Ζχει λεπτόκοκκα αδρανι, αλλά ζχει μια πιο αδρι υφι ςε ςχζςθ με τα μινωικά τθσ 

νότιασ περιοχισ. Αυτό εξθγείται πικανϊσ λόγω χριςθσ χονδρότερου χϊματοσ και όχι 

λεπτόκοκκοφ πθλοχϊματοσ. Ζχει αρκετά καλάςςια κελφφθ, μάλλον εκουςίωσ αναμεμιγμζνα 

ςτο κονίαμα. Είναι πολφ αςκενζσ και αυτό και ςπάει, όμωσ δεν παρουςιάηει πολλζσ ρωγμζσ 

ορατζσ με το ςτερεοςκόπιο. 
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Σχιμα 86:  Φωτογραφίεσ του δείγματοσ ΚΜ39 από το οπτικό μικροςκόπιο. 

  
Σχιμα 87: Φωτογραφίεσ ςτιλπνϊν τομϊν του δείγματοσ ΚΜ39 από το οπτικό μικροςκόπιο. 

 

Δείγμα ΚΜ39 

Υξώκα  Γθξη κε ειαθξηά θαθέ απόρξσζε 

ηξσκαηνγξαθία Εληαία δνκή 

Αδξαλή Θαιάζζηα άκκνο, ηεκάρηα ζρηζηόιηζσλ 

Κνθθνκεηξία 

αδξαλώλ 

Θαιάζζηα άκκνο έσο 1,4 mm 

ηεκάρηα ζρηζηόιηζσλ έσο 21 mm 

Κνλία Πειόρσκα 

Εγθισβηζκέλα 

πιηθά 
Θαιάζζηα θειύθε έσο 4 mm 

Παξαηεξήζεηο - 

26. Σο κονίαμα ΚΜ40 προζρχεται από τθν οικιςτικι περιοχι ςτθν πλαγιά του λόφου, παρομοίωσ με 

το ΚΜ39. Πρόκειται για το ίδιο κονίαμα με το ΚΜ39. Ιςχφουν οι ίδιεσ παρατθριςεισ. 
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Σχιμα 88:  Φωτογραφίεσ του δείγματοσ ΚΜ40 από το οπτικό μικροςκόπιο. 

Δείγμα ΚΜ40 

Υξώκα  Γθξη κε ειαθξηά θαθέ απόρξσζε 

ηξσκαηνγξαθία Εληαία δνκή 

Αδξαλή Θαιάζζηα άκκνο, ηεκάρηα ζρηζηόιηζσλ θαη αζβεζηόιηζσλ 

Κνθθνκεηξία 

αδξαλώλ 

Θαιάζζηα άκκνο έσο 2 mm 

Σεκάρηα ζρηζηόιηζσλ θαη αζβεζηόιηζσλ έσο θαη 34 mm 

Κνλία Πειόρσκα 

Εγθισβηζκέλα 

πιηθά 
Θξαύζκαηα ζαιαζζίσλ θειπθώλ, θαηά ζεκεία αλάπηπμε θπηηθώλ ηλώλ (σο θζνξά) 

Παξαηεξήζεηο - 

27. Σο κονίαμα ΚΜ41R πρόκειται για  κονίαμα αποκατάςταςθσ από το βόρειο τμιμα του 

αρχαιολογικοφ χϊρου. Είναι χρϊματοσ γκρι, λόγω παρουςίασ τςιμζντου. Περιζχει άμμο μεςαίασ 

κοκκομετρίασ, μάλλον καλάςςια, αφοφ παρατθροφνται καλάςςια κελφφθ. το ςτερεοςκόπιο το 

κονίαμα αποδεικνφεται όμοιο με τα ΚΜ22 και ΚΜ47, τα οποία τελικά κεωρικθκαν νεότερα 

κονιάματα επεμβάςεων. 
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Σχιμα 89:  Φωτογραφίεσ του δείγματοσ ΚΜ41R από το οπτικό μικροςκόπιο. 

Δείγμα ΚΜ41R 

Υξώκα  Γθξη 

ηξσκαηνγξαθία Εληαία δνκή 

Αδξαλή Θαιάζζηα άκκνο 

Κνθθνκεηξία 

αδξαλώλ 
Θαιάζζηα άκκνο έσο 800 κm 

Κνλία Σζηκέλην 

Εγθισβηζκέλα 

πιηθά 
Θαιάζζηα θειύθε έσο 3,5 mm 

Παξαηεξήζεηο - 

28. Σο κονίαμα ΚΜ42 είναι όμοιο με το ΚΜ11. Πρόκειται για εξωτερικό αρμολόγθμα που πικανϊσ 

να χρθςιμοποιικθκε και ωσ επίχριςμα. Παρουςιάηεται μαφρθ βιολογικι κροφςτα ςτθν 

επιφάνειά του. Όλεσ οι υπόλοιπεσ παρατθριςεισ είναι οι ίδιεσ. 

  
Σχιμα 90:  Φωτογραφίεσ του δείγματοσ ΚΜ42 από το οπτικό μικροςκόπιο. 
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Δείγμα ΚΜ42 

Υξώκα  Γθξη ή γθξη ζθνύξν 

ηξσκαηνγξαθία Εληαία δνκή, επηθαλεηαθά ζηξώζε βηνινγηθώλ επηθαζίζεσλ 

Αδξαλή Θαιάζζηα άκκνο, ηεκάρηα ζρηζηόιηζσλ θαη αζβεζηόιηζσλ 

Κνθθνκεηξία αδξαλώλ 
Άκκνο έσο 1 mm 

ηεκάρηα ζρηζηόιηζσλ θαη αζβεζηόιηζσλ έσο 9 mm 

Κνλία Πειόρσκα 

Εγθισβηζκέλα πιηθά - 

Παξαηεξήζεηο - 

29. Σο κονίαμα ΚΜ43R παρουςιάηει ςτθν επιφάνειά του ανάπτυξθ φυτικϊν ινϊν και άλγθσ. τθν 

εςωτερικι πλευρά,  παρατθροφμε ηϊνθσ πρόςφυςθσ με υποςτρωματικό κονίαμα (αρχαίο). Θ 

κατανομι αδρανϊν ςτο κονίαμα είναι τθσ τάξεωσ των 0,3-0,7mm. Παρουςιάηονται ςποραδικά 

εγκλωβιςμζνα καλάςςια κελφφθ. Σο χρϊμα του είναι γκρι, περιζχει τςιμζντο και καλάςςια 

άμμο και γενικά μπορεί να κεωρθκεί όμοιο με το ΚΜ23R 

  
Σχιμα 91:  Φωτογραφίεσ του δείγματοσ ΚΜ43R από το οπτικό μικροςκόπιο. 
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Δείγμα ΚΜ43R 

Υξώκα  Γθξη 

ηξσκαηνγξαθία Εληαία δνκή 

Αδξαλή Θαιάζζηα άκκνο, αζβεζηνιηζηθά αδξαλή (ιαηνκηθά) 

Κνθθνκεηξία 

αδξαλώλ 

Θαιάζζηα άκκνο έσο 1,2 mm 

αζβεζηνιηζηθά αδξαλή έσο 5 mm 

Κνλία Σζηκέλην 

Εγθισβηζκέλα 

πιηθά 
Θαιάζζηα θειύθε έσο 2,2mm 

Παξαηεξήζεηο - 

30. Σο δείγμα ΚΜ44F είναι επιχωμάτωςθ ςτθ βόρεια περιοχι. Ομοιάηει πολφ με τα κονιάματα 

ΚΜ10, ΚΜ11, ΚΜ39, ΚΜ40 και ΚΜ42, τα οποία είναι όλα ςχετικά πρόχειρα κονιάματα για τισ 

κατοικίεσ και περιζχουν τα εντόπια υλικά (χϊμα, άμμο) χωρίσ ιδιαίτερθ κατεργαςία. 

  
Σχιμα 92:  Φωτογραφίεσ του δείγματοσ ΚΜ44F από το οπτικό μικροςκόπιο. 
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Δείγμα ΚΜ44F 

Υξώκα  Καθέ αλνηρηό - γθξη 

ηξσκαηνγξαθία Εληαία δνκή, επηθαλεηαθά ζηξώζε βηνινγηθώλ επηθαζίζεσλ 

Αδξαλή 
Θαιάζζηα άκκνο, ηεκάρηα ζρηζηόιηζσλ θαη αζβεζηόιηζσλ, Κεξακηθά ζξαύζκαηα, 

Θαιάζζηα θειύθε 

Κνθθνκεηξία 

αδξαλώλ 

Θαιάζζηα άκκνο έσο 2 mm, 

Σεκάρηα ζρηζηόιηζσλ θαη αζβεζηόιηζσλ έσο 80 mm 

Κεξακηθά ζξαύζκαηα από αγγεία έσο 37 mm 

Θαιάζζηα θειύθε έσο 34 mm 

Κνλία Υώκα 

Εγθισβηζκέλα 

πιηθά 
- 

Παξαηεξήζεηο Επηρσκάησζε κε ρώκα θαη επηηόπηα επξηζθόκελα δηάζπαξηα πιηθά 

31. Σο κονίαμα ΚΜ45R είναι παρόμοιο με το ΚΜ43R, χωρίσ τθν ζντονθ ανάπτυξθ βιολογικισ 

φκοράσ. 

  
Σχιμα 93:  Φωτογραφίεσ του δείγματοσ ΚΜ45R από το οπτικό μικροςκόπιο. 
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Δείγμα ΚΜ45R 

Υξώκα  Γθξη 

ηξσκαηνγξαθία Εληαία δνκή 

Αδξαλή Θαιάζζηα άκκνο 

Κνθθνκεηξία 

αδξαλώλ 
Θαιάζζηα άκκνο έσο 1 mm 

Κνλία Σζηκέλην,  πηζαλώο θαη παξνπζία αζβέζηε 

Εγθισβηζκέλα 

πιηθά 
- 

Παξαηεξήζεηο - 

32. Σο δείγμα ΚΜ46R αποτελείται από δφο διαδοχικά κονιάματα επιπάςεων. Σο εςωτερικό κονίαμα 

(KM46R.b) πρόκειται για κονίαμα που ομοιάηει πολφ με τα ΚΜ22, ΚΜ41R και ΚΜ47 και ιςχφουν 

οι ίδιεσ παρατθριςεισ. Σο εξωτερικό κονίαμα (KM46R.a) ομοιάηει πολφ με το ΚΜ19R, λόγω 

χρϊματοσ και παρουςίασ των κεραμικϊν αδρανϊν, τθσ τάξεωσ των 0,7 -1,5 mm. 

  
Σχιμα 94:  Φωτογραφίεσ του δείγματοσ ΚΜ46R από το οπτικό μικροςκόπιο. 



Προτϊςεισ ςυντόρηςησ κονιαμϊτων και λύθων αρχαιολογικού χώρου του Κομμού 

 
77 Αποτελϋςματα και ςχολιαςμόσ τουσ 

Δείγμα ΚΜ46R 

Υξώκα  Ρνδ- Λεπθό (ΚΜ46R.a), ζθνύξν γθξη (ΚΜ46R.b) 

ηξσκαηνγξαθία Εμσηεξηθή επίπαζε (ΚΜ46R.a) θαη εζσηεξηθή παιαηόηεξε επίπαζε (ΚΜ46R.b) 

Αδξαλή 
Θαιάζζηα άκκνο (αξραίν θνλίακα),  

Άκκνο ιαηνκηθή, ζξαύζκαηα θεξακηθώλ (απνθαηάζηαζεο) 

Κνθθνκεηξία 

αδξαλώλ 

Άκκνο ιαηνκηθή έσο 2,5 mm  

ζξαύζκαηα θεξακηθώλ έσο 2,2 mm (ΚΜ46R.a) 

Θαιάζζηα άκκνο έσο 1 mm (ΚΜ46R.b) 

Κνλία 
Μηθηή θνλία (ηζηκέλην, αζβέζηεο, πνδνιάλε) (ΚΜ46R.a) 

Σζηκέλην, πηζαλώο θαη παξνπζία αζβέζηε (ΚΜ46R.b) 

Εγθισβηζκέλα 

πιηθά 
Μεκνλσκέλα ζαιάζζηα θειύθε, έσο 4,1 mm (ΚΜ46R.b) 

Παξαηεξήζεηο 
Η εμσηεξηθή επίπαζε (ΚΜ46R.a) είλαη εθαξκνζκέλε πάλσ ζε κεηαιιηθό πιέγκα, ην 

νπνίν είλαη πιήξσο νμεηδσκέλν 

33. Σο κονίαμα ΚΜ47 είναι πανομοιότυπο με τα ΚΜ22 και ΚΜ33. Ιςχφουν οι ίδιεσ παρατθριςεισ με 

τθ διαφορά πωσ το ΚΜ47 φαίνεται περιςςότερο διαβρωμζνο. 

  
Σχιμα 95:  Φωτογραφίεσ του δείγματοσ ΚΜ47 από το οπτικό μικροςκόπιο. 
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Δείγμα ΚΜ47 

Υξώκα  Γθξη κε ειαθξηά θαθέ απόρξσζε 

ηξσκαηνγξαθία Εληαία δνκή 

Αδξαλή Θαιάζζηα άκκνο 

Κνθθνκεηξία 

αδξαλώλ 
Θαιάζζηα άκκνο έσο 0,7 mm 

Κνλία Πειόρσκα 

Εγθισβηζκέλα 

πιηθά 
- 

Παξαηεξήζεηο - 

Θ εξζταςθ των δειγμάτων και των ςτιλπνϊν τομϊν τουσ ςτο ςτερεοςκόπιο, τα διζκρινε 

βάςει των γενικϊν χαρακτθριςτικϊν τουσ, όπωσ χρϊμα, μικροδομι, τφπο κονίασ και αδρανϊν. 

Μια βαςικι διάκριςθ ζγινε για τα δείγματα ΚΜ12, ΚΜ24 και ΚΜ25, τα οποία αρχικά είχαν 

λθφκεί ωσ δείγματα αρχαίων κονιαμάτων. Θ εξζταςθ τθσ μικροδομισ τουσ όμωσ κατζδειξε ζνα 

ανκεκτικό, ςυμπαγζσ κονίαμα, με αμελθτζο βακμό φκοράσ. Ακόμθ, ωσ αδρανζσ ζχει λατομικι 

άμμο, χονδρότερθ από τθν άμμο των αρχαίων κονιαμάτων. Επιπλζον, οι ςτιλπνζσ τομζσ 

φανερϊνουν τθν χριςθ πθλοχϊματοσ ςε ςυνδυαςμό με το μίγμα των υπόλοιπων κονιϊν (μάλλον 

τςιμζντο με προςκικεσ αςβζςτθ ι/και κάποιασ ποηολάνθσ).  

Επομζνωσ, ζγινε ςαφζσ πωσ θ παραπάνω ομάδα δειγμάτων αφορά ςε κονίαμα 

αποκατάςταςθσ, το οποίο, λόγω χριςθσ του πθλοχϊματοσ, ομοιάηει ςτθν μακροςκοπικι του 

εμφάνιςθ με τα αρχαία πθλοκονιάματα που απαντϊνται ςτον αρχαιολογικό χϊρο. Όςον αφορά ςτα 

υπόλοιπα κονιάματα αποκατάςταςθσ, αυτά είχαν αναγνωριςτεί από τθ δειγματολθψία τουσ, αφοφ 

είναι είτε αμιγι τςιμεντοκονιάματα (KM23R, KM41R, KM43R, KM45R) ι μικτά κονιάματα με λευκό 

τςιμζντο κεραμικά κραφςματα και προςκικεσ αςβζςτθ και ποηολάνθσ που θ αναλογία τουσ 

ποικίλει. 

Αναφορικά με τα αρχαία κονιάματα, δφο βαςικζσ ομάδεσ προζκυψαν:  

1. Κονιάματα με χριςθ πθλοχϊματοσ και αςβεςτοκονιάματα. Θ δεφτερθ περίπτωςθ 

ουςιαςτικά αφορά ςτο ίδιο επίχριςμα, αυτό των δείγματων KM1, KM3, KM4, KM5, KM13 

και KM14. Αυτά αποτελοφνται κατά κφριο λόγο από αςβζςτθ, όπου οφείλουν και το ζντονο 

λευκό τουσ χρϊμα, πολφ λεπτόκοκκθ άμμο και φυτικζ ίνεσ (άχυρα) ωσ αδρανι, πολφ κοινι 

πρακτικι ςε αρχαία κονιάματα, για υποκατάςταςθ τθσ άμμου. Επίςθσ ςτα δείγματα αυτά 
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παρατθροφνται πολφ ςποραδικά κεραμικά κραφςματα. Θ παρουςία τουσ ερμθνεφεται από 

τθ γειτνίαςθ του κλιβάνου κεραμικϊν δίπλα ςτο ςθμείο τθσ δειγματολθψίασ, οπότε 

ανάγονται και ςτθν ανάλογθ ιςτορικι περίοδο. 

2. Σα υπόλοιπα κονιάματα, είναι πθλοκονιάματα, όλα ζχουν καλάςςια άμμο και κάποια από 

αυτά και μεγαλφτερα αδρανι από κραφςματα λίκων (τα περιςςότερα ομοιάηουν με το λίκο 

ΚΜ2Λ). Πολλά από αυτά ενςωματϊνουν καλάςςια κελφφθ, ςε ποικίλεσ περιεκτικότθτεσ και 

τάξεισ μεγζκουσ. Θ παρουςία τουσ μπορεί είτα να είναι ακοφςια, λόγω χριςθσ καλάςςιασ 

άμμου, είτε εκοφςια. Για παράδειγμα, κοντά ςτο ςθμείο δειγματολθψίασ του δείγματοσ 

ΚΜ10, διακρίνονται πολλά ςκόρπια καλάςςια κελφφθ μεταξφ των ερειπίων. 

Θ κονία είναι κατά βάςθ πθλόχωμα, ενϊ ςε μερικζσ περιπτϊςεισ μάλλον ζχει γίνει 

προςκικθ και αςβζςτθ, όμωσ ςε χαμθλό ποςοςτό. Αυτό ςυμπεραίνεται είτε από τθν παρουςία 

ςυςςωματωμάτων λευκισ κονίασ (ΚΜ6, ΚΜ15) και από τισ λευκόχρωμεσ κθλίδεσ που διακρίνονται 

ςτθ ςτιλπνι τομι του δείγματοσ ΚΜ29.  

Επίςθσ, θ μικροδομι των κονιαμάτων διαφζρει αρκετά. Σα περιςςότερα από μινωικά 

κονιάματα τθσ νότιασ περιοχισ είναι πολφ διαβρωμζνα, παρουςιάηοντασ μια χαλαρι δομι με 

πολλζσ μικρορωγμζσ. Ακόμθ, ζχουν κενά-ζγκοιλα ςτο εςωτερικό τουσ, κάτι που αποδίδεται ςτθν 

πρϊιμθ ςυρρίκνωςθ και/ι ανεπαρκι ςυμπφκνωςθ των κονιαμάτων, κατά τθν παραγωγι και 

εφαρμογι τουσ. Οι ίδιεσ παρατθριςεισ ιςχφουν και για τα μινωικά κονιάματα που ςυλλζχκθκαν 

από τισ οικιςτικζσ περιοχζσ τθσ πλαγιάσ και τθσ κορυφισ του λόφου. 

Κάπωσ διαφορετικι είναι θ μικροδομι του ΚΜ29, το οποίο φαίνεται να αποτελείται από 

εξαιρετικά λεπτισ κοκκομετρίασ υλικά (και κονία και αδρανι) και είναι αρκετά πιο ςυμπαγζσ, χωρίσ 

ςθμαντικι παρουςία ρωγμϊν. Άλλθ μια ομάδα δειγμάτων περιλαμβάνει τα ΚΜ22, ΚΜ33 και ΚΜ47. 

Θ μικροδομι τουσ αποτελεί μια ενδιάμεςθ κατάςταςθ μεταξφ των δφο παραπάνω περιπτϊςεων. Σα 

αδρανζσ είναι θ καλάςςια άμμοσ και υπάρχει ςποραδικι παρουςία κελυφϊν. 

τα χιματα 96 ζωσ 109 παρουςιάηονται οι φωτογραφίεσ από οπτικό μικροςκόπιο των 

δειγμάτων λίκων. 



Προτϊςεισ ςυντόρηςησ κονιαμϊτων και λύθων αρχαιολογικού χώρου του Κομμού 

 
Αποτελϋςματα και ςχολιαςμόσ τουσ  80 

34. το ςτερεοςκόπιο ο λίκοσ ΚΜ2Λ φαίνεται αρκετά ςυμπαγισ, χρϊματοσ ανοιχτοφ μπεη, ενϊ 

επιφανειακά ζχει ανάπτυξθ βιολογιϊν παραγόντων (μαφρα ςτίγματα). 

  
Σχιμα 96:  Φωτογραφίεσ του δείγματοσ ΚΜ2Λ από το οπτικό μικροςκόπιο. 

35. Ο λίκοσ ΚΜ7Λ είναι ψαμμιτικόσ λίκοσ με αδρανι όλων των μεγεκϊν, αρκετά ςυνεκτικόσ. Φζρει 

μαφρα ςτίγματα, κυρίωσ ςτθν άνω εκτεκειμζνθ επιφάνειά του, αλλά και κάποια πράςινα, όλα 

ςυνζπεια βιολογικισ φκοράσ. 

  
Σχιμα 97:  Φωτογραφίεσ του δείγματοσ ΚΜ7Λ από το οπτικό μικροςκόπιο. 
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36. Ο λίκοσ ΚΜ8Λ είναι ο ίδιοσ τφποσ λίκου με τον ΚΜ7Λ και ιςχφουν οι ίδιεσ παρατθριςεισ. 

  
Σχιμα 98:  Φωτογραφίεσ του δείγματοσ ΚΜ8Λ από το οπτικό μικροςκόπιο. 

37. Ο λίκοσ ΚΜ9Λ είναι το ίδιο πζτρωμα με τα ΚΜ7Λ και ΚΜ8Λ. όμωσ το δείγμα αυτό είναι ζνα 

λεπτότερο απόκομμα το οποίο ζχει υποςτεί μεγαλφτερθ βιολογικι διάβρωςθ και παρουςιάηει 

ζντονεσ μαφρεσ περιοχζσ που περιβάλλονται από μικρορωγμζσ ςτθν επιφανειακι δομι του 

λίκου, κακϊσ και  ανάπτυξθ φυτικϊν ινϊν. 

  
Σχιμα 99:  Φωτογραφίεσ του δείγματοσ ΚΜ9Λ από το οπτικό μικροςκόπιο. 
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38. Ο λίκοσ ΚΜ17Λ είναι αςβεςτιτικισ φφςθσ ψαμμίτθσ με μικροφσ κόκκουσ ςε ςφγκριςθ με τουσ 

περιςςότερουσ ψαμμίτεσ που ςυναντϊνται. 

  
Σχιμα 100:  Φωτογραφίεσ του δείγματοσ ΚΜ17Λ από το οπτικό μικροςκόπιο. 

39. Ο λίκοσ ΚΜ20Λ ςτο ςτερεοςκόπιο φαίνεται πανομοιότυποσ με τον λίκο ΚΜ2Λ, εκτενϊσ 

χρθςιμοποιθμζνοσ, τουλάχιςτον ςτα μινωικά κτίςματα. 

  
Σχιμα 101:  Φωτογραφίεσ του δείγματοσ ΚΜ20Λ από το οπτικό μικροςκόπιο. 
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40. Ο λίκοσ ΚΜ21Λ επίςθσ ομοιάηει με τουσ ΚΜ2Λ και ΚΜ20Λ. είναι αρκετά ελαφρφσ αλλά χωρίσ 

μακροπορϊδεσ, ςε ςθμεία παρουςιάηονται πολφ μικροί κόκκοι, ενϊ ςτο μεγάλοσ μζροσ τθσ 

επιφάνειάσ του ζχει ενιαία ςφςταςθ. Σο δείγμα αυτό φζρει αρκετά επιφανειακά μαφρα 

ςτίγματα. 

  
Σχιμα 102:  Φωτογραφίεσ του δείγματοσ ΚΜ21Λ από το οπτικό μικροςκόπιο. 

41. Ο λίκοσ ΚΜ26Λ είναι ψαμμιτικόσ και ςτο ςτερεοςκόπιο διακρίνονται κάποιεσ ηϊνεσ λευκζσ ζωσ 

γκρι και άλλεσ πορτοκαλί χρϊματοσ. Θ υφι του είναι τραχεία και θ δομι του ενιαία. 

  
Σχιμα 103:  Φωτογραφίεσ του δείγματοσ ΚΜ26Λ από το οπτικό μικροςκόπιο. 
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42. Ο λίκοσ ΚΜ27Λ είναι επίςθσ ψαμμίτθσ, όμωσ θ περιςςότερο τραχεία του υφι φαίνεται πωσ 

οφείλεται αφενόσ ςε χονδρότερουσ κόκκουσ, αφετζρου ςε αςυνζχειεσ και κοιλότθτεσ που 

ςχθματίηονται ςτθν επιφάνειά του. Επίςθσ ζχει περιςςότερο γκρίηο χρϊμα και ενςωματϊνει 

λιγότερα ερυκρά-πορτοκαλί τμιματα. ε ςθμείο φαίνεται να ζχει ενςωματϊςει απολικωμζνο 

κζλυφοσ οργανιςμοφ. 

  
Σχιμα 104:  Φωτογραφίεσ του δείγματοσ ΚΜ27Λ από το οπτικό μικροςκόπιο. 

43. Ο λίκοσ ΚΜ28Λ φαίνεται να ομοιάηει πολφ με τον ΚΜ20 και ΚΜ21Λ. Φζρει αρκετι βιολογικι 

φκορά ςτθν επιφάνεια. 

  
Σχιμα 105:  Φωτογραφίεσ του δείγματοσ ΚΜ28Λ από το οπτικό μικροςκόπιο. 
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44. Ο λίκοσ ΚΜ35Λ είναι πολφ φκαρμζνοσ, πλιρωσ δε κατακερματιςμζνοσ λόγω γειτνίαςθσ με 

αςφμβατα υλικά αποκατάςταςθσ. Είναι παρόμοιοσ λίκοσ με τον ΚΜ17Λ, αν και ζχει 

περιςςότερο πορτοκαλί απόχρωςθ. 

  
Σχιμα 106:  Φωτογραφίεσ του δείγματοσ ΚΜ35Λ από το οπτικό μικροςκόπιο. 

45. Σο δείγμα ΚΜ36Λ πρόκειται για κραφςματα από πορφυρίτθ. το ςτερεοςκόπιο φαίνεται αρκετά 

ςυμπαγισ  με εναλλαγζσ κθλίδων λευκότερων, λόγω παρουςίασ του αςβεςτίτθ. 

  
Σχιμα 107:  Φωτογραφίεσ του δείγματοσ ΚΜ36Λ από το οπτικό μικροςκόπιο. 
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46. Σο δείγμα ΚΜ37Λ είναι ςκλθρόσ λίκοσ, που ςτο ςτερεοςκόπιο φαίνεται θ ςφςταςι του από 

διάφορουσ κόκκουσ, ωσ ψαμμίτθσ. ε τομι του φαίνεται μια επιφάνεια πολφ ςκλθρι και 

γυαλιςτερι, που παραπζμπει ςε γρανίτθ. 

  
Σχιμα 108:  Φωτογραφίεσ του δείγματοσ ΚΜ37Λ από το οπτικό μικροςκόπιο. 

47. Ο λίκοσ ΚΜ38Λ ομοιάηει ςτθν εμφάνιςι και ςτθ δομι του με τουσ ΚΜ2Λ, ΚΜ20Λ και ΚΜ21Λ, 

όμωσ μάλλον προζρχεται από κακαρότερο αςβεςτολικικό πζτρωμα. 

  
Σχιμα 109:  Φωτογραφίεσ του δείγματοσ ΚΜ38Λ από το οπτικό μικροςκόπιο. 

χετικά με τα δείγματα των λίκων, θ εξζταςθ τουσ διζκρινε τα πανομοιότυπα δείγματα και μια 

γενικευμζνθ ομαδοποίθςθ αυτϊν. Σα δείγματα ΚΜ2Λ. ΚΜ20Λ, ΚΜ21Λ και ΚΜ28Λ, φαίνονται να 

πρόκειται για το ίδιο πζτρωμα. Ζχουν χρϊμα ελαφρφ μπεη ωσ μωβ και ζχουν ομαλι και ομογενι 

δομι και επιφάνεια, χωρίσ εμφανείσ μεγάλουσ κόκκουσ. 

Πολφ όμοια είναι τα δείγματα ΚΜ7Λ, ΚΜ8Λ και ΚΜ9Λ. Πρόκειται για χονδρόκοκκουσ ψαμμίτεσ 

με φαιόλευκουσ και γκρι κόκκουσ διαφόρων μεγεκϊν. Άλλοι ψαμμίτεσ είναι οι ΚΜ17Λ, ΚΜ26Λ, 

ΚΜ27Λ και ΚΜ35Λ. Ο περιςςότερο χονδρόκοκκοσ είναι ο ΚΜ27Λ, με μεγάλουσ κόκκουσ και πολφ 

τραχεία επιφάνεια. Αυτόσ ο λίκοσ μαηί με τον ΚΜ26Λ, είναι οι εκτεταμζνα χρθςιμοποιθμζνοι λίκοι 

ωσ ορκοςτάτεσ και λαξευτοί δόμοι.  
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Ο λίκοσ ΚΜ38Λ ζχει ομοιότθτεσ με τον ΚΜ17Λ, όμωσ ο πρϊτοσ πρόκειται για ζναν κακαρότερο 

αςβεςτόλικο. Ο λίκοσ ΚΜ37Λ είναι ζνα χονδρόκοκκοσ ψαμμίτθσ, όμωσ θ τομι του προςομοιάηει ςε 

ςκλθρό και ςυμπαγι γρανίτθ. Ο λίκοσ ΚΜ36Λ πρόκειται για πορφυρίτθ με ςχετικά λεπτόκοκκθ 

δομι, πολφ ςποραδικά εντοπιηόμενο ςτον αρχαιολογικό χϊρο. 

5.2.2 Κοκκομετρικό διαβϊθμιςη δειγμϊτων 

τα ςχιματα 110 ζωσ 113 παρουςιάηονται οι κοκκομετρικζσ διαβακμίςεισ των κονιαμάτων 

ΚΜ29, ΚΜ31, ΚΜ34 και ΚΜ47, όλα ςε παραλλθλιςμό με τθν καμπφλθ τθσ πρότυπθσ άμμου. Οι 

καμπφλεσ προζκυψαν από τθν ανάλυςθ με τθν χριςθ των κοςκίνων κατάλλθλθσ κοκκομετρικισ 

διαβάκμιςθσ (ASTM E 11-70, κόςκινα διαμζτρων 4,75, 2, 1, 0,5, 0,25, 0,125 και 0,063 mm). Σα 

κονιάματα που δοκιμάςτθκαν ιταν αυτά που πλθροφςαν τθν προχπόκεςθ υπάρξεωσ >100 γρ 

δείγματοσ, ϊςτε να είναι αρκετά αξιόπιςτθ θ δοκιμι. Επίςθσ είναι τα κονιάματα τα οποία 

κεωροφνται ωσ αντιπροςωπευτικότερα για τθ μελζτθ του χϊρου. (το ελλθνιςτικό ΚΜ29 από τον 

Ναό C, το μινωικό ΚΜ31 από το ςθμαντικότερο κτίςμα Σ, το μινωικό ΚΜ34 από τθν πολυτελι και 

μεγάλθ οικία Χ και το κονίαμα αποκατάςταςθσ ΚΜ47 το οποίο ομοιάηει αρκετά ςτο χρωματιςμό και 

ςτθ γενικότερθ μακροςκοπικι εμφάνιςθ και υφι των αρχαίων). 

 
Σχιμα 110: Καμπφλθ κοκκομετρικισ διαβάκμιςθσ του κονιάματοσ ΚΜ29. 
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Σχιμα 111: Καμπφλθ κοκκομετρικισ διαβάκμιςθσ του κονιάματοσ ΚΜ31. 

 
Σχιμα 112: Καμπφλθ κοκκομετρικισ διαβάκμιςθσ του κονιάματοσ ΚΜ34. 
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Σχιμα 113: Καμπφλθ κοκκομετρικισ διαβάκμιςθσ του κονιάματοσ ΚΜ47. 

Κανζνα από τα κονιάματα δεν ζχει κοκκομετρικι διαβάκμιςθ αρκετά καλι ϊςτε το 

περιεχόμενό του ςε αδρανι να ςυγκρίνεται με αυτό τθσ πρότυπθσ άμμου. Σα κονιάματα ΚΜ29 και 

ΚΜ34 ζχουν μεγάλθ περιεκτικότθτα κονίασ (κλάςμα <63μm), ενϊ ζχουν και αρκετά λεπτόκοκκα 

ςυςτατικά. Σα μεγαλφτερα κλάςματα (>1 mm) απουςιάηουν από το ΚΜ29, όμωσ ςτο ΚΜ34 

υπάρχουν ςε κάποιο μικρό ποςοςτό. Σο τελευταίο, ζχει ελαφρϊσ πιο ιςοκατανεμθμζνθ κατανομι 

μεγζκουσ αδρανϊν.  

Σο κονίαμα ΚΜ31 περιζχει μεγάλθ ποςότθτα λεπτόκοκκθσ άμμου (<500 μm), ενϊ ςε 

ςφγκριςθ με τα προθγοφμενα ζχει μικρότερθ ποςότθτα <63 μm. Αφενόσ αυτό ερμθνεφεται ωσ 

μικρότερθ περιεκτικότθτα ςε κονία, αφετζρου, αφοφ πρόκειται για πθλοκονίαμα, ερμθνεφεται ωσ  

χριςθ αρκετά χονδρόκοκκου χϊματοσ ςτο κονίαμα, το οποίο περιζχει και κόκκουσ >63 μm. Εξάλλου 

θ παρατιρθςθ για ςυςτατικά περιςςότερο χονδρόκοκκα ςφνκεςι του ζγινε και από τθν 

μικροςκοπικι μελζτθ του κονιάματοσ. 

Σζλοσ, το ΚΜ47 ζχει μια αρκετά ανϊμαλθ κοκκομετρικι διαβάκμιςθ. Περιζχει χονδρόκοκκθ 

άμμο, όμωσ παρουςιάηει μια διακοπι μεταξφ των κλαςμάτων 1-4,75 mm και κάτω από το 1 mm 

ςυνεχίηει ομαλά. Θ περιεκτικότθτα ςε κονία είναι ςυγκριτικά μικρότερθ με αυτι των παραπάνω 

κονιαμάτων (16,2% <63 μm). 
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5.3 Φημικό και ορυκτολογικό ανϊλυςη των δειγμϊτων 

τθν ενότθτα αυτι παρουςιάηονται τα αποτελζςματα τθσ ποιοτικισ ανάλυςθσ των 

δειγμάτων με FTIR, τθσ ορυκτολογικισ με XRD και τθσ ςτοιχειακισ και ποςοτικισ ανάλυςθσ με XRF. 

τα χιματα 114 ζωσ 144 παρουςιάηονται τα φάςματα FTIR και τα διαγράμματα XRD των 

δειγμάτων κονιαμάτων και του δείγματοσ πθλοχϊματοσ KM Clay. Όπωσ φαίνεται από τθ μελζτθ των 

φαςμάτων FTIR, τα κονιάματα είναι κυρίωσ αςβεςτιτικισ φφςεωσ, αλλά είναι ζντονθ και θ 

παρουςία αργιλοπυριτικϊν ςυςτατικϊν. Ειδικότερα, οι κορυφζσ 2514 και 1798 cm-1, οι φαςματικζσ 

περιοχζσ 1420 ζωσ 1490 cm-1, κακϊσ και 874 και 712 cm-1 αφοροφν αςβεςτιτικισ ςφςταςθσ 

δείγματα, ενϊ οι κορυφζσ των αργιλοπυριτικϊν φαίνονται ςτα 1081 και 469 cm-1. Επίςθσ, ςτα 

περιςςότερα δείγματα απαντϊνται οι χαρακτθριςτικζσ κορυφζσ 778 και 798 cm-1που αποδίδονται 

ςτο χαλαηία. Ο χαλαηίασ είναι κατά βάςθ ςυςτατικό τθσ άμμου και του πθλοχϊματοσ των 

κονιαμάτων. 

Θ αςβεςτιτικι φφςθ για κάποια κονιάματα αποδίδεται ςτθν παρουςία αςβεςτίτθ, ωσ 

προϊόν ςυςτατικό τθσ κονίασ ι και των αδρανϊν. Πιο ςυγκεκριμζνα, για τα περιςςότερα κονιάματα, 

που είναι καταφανισ θ χριςθ πθλοχϊματοσ, θ παρουςία αςβεςτίτθ αποδίδεται κυρίωσ ςτθ χριςθ 

του εντόπιου πθλοχϊματοσ KM Clay κατά τθν αρχαιότθτα, το οποίο αποδείχκθκε (βλζπε παρακάτω) 

ότι περιζχει ςε μεγάλο βακμό αςβεςτίτθ. Ακόμθ, το πθλόχωμα περιζχει ποικιλία αργιλοπυριτικϊν 

ορυκτϊν, ςυνικθ ςε πθλοχϊματα, γεγονόσ που ερμθνεφει τισ κορυφζσ των αργιλοπυριτικϊν ςτα 

αναλυκζντα με FTIR δείγματα κακϊσ και τθν παρουςία των ίδιων ορυκτϊν ςτθν ορυκτολογικι 

ανάλυςθ με τθν περικλαςιμετρία ακτίνων Χ ςε όλα τα πθλοκονιάματα. 

Οι αναλφςεισ XRD και EDXRF ζγιναν ςε ποςότθτεσ του ςυνόλου των δειγμάτων τθσ πρϊτθσ 

δειγματολθψίασ. Όςον αφορά τα δείγματα τθσ δεφτερθσ και εκτενζςτερθσ δειγματολθψίασ, 

προθγικθκε θ ομαδοποίθςθ και επιλογι των δειγμάτων προσ ανάλυςθ. Από αυτά, διαχωρίςτθκε θ 

μικρότερθ κοκκομετρικι διαβάκμιςθ, περνϊντασ τα δείγματα από το λεπτότερο κόςκινο με 

διάμετρο 63 μm. Ζτςι τα αποτελζςματα κατζδειξαν με ςχετικά μεγάλθ ακρίβεια τθ ςφςταςθ τθσ 

κονίασ κάκε δείγματοσ (εξαιροφμενα τα τςιμεντιτικά δείγματα KM19R και KM45R). Σα 

αποτελζςματα όλων τα αναλφςεων αξιολογικθκαν και ερμθνεφκθκαν ςυνδυαςτικά και παράλλθλα 

με τα αποτελζςματα τθσ μελζτθσ τθσ μικροδομισ των κονιαμάτων. 

Αρχικά, θ αναγνϊριςθ των τςιμεντιτικϊν κονιαμάτων αποκατάςταςθσ (KM19R, KM23R, 

KM41R, KM43R, KM45R, KM46R, KM12, KM24, KM25) ιταν ςαφισ. Σα κονιάματα αυτά 

παρουςιάηουν υψθλότερεσ κορυφζσ αςβεςτίτθ ςτα περικλαςιογράμματα XRD, ςε ςυνδυαςμό με 

απουςία των αργιλοπυριτικϊν ορυκτϊν των πθλοκονιαμάτων. τθν πραγματικότθτα, κάποιεσ 

κορυφζσ αργιλοπυριτικϊν ορυκτϊν παρουςιάηονται ςτο δείγμα ΚΜ45R, όμωσ είναι πολφ χαμθλζσ. 
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(Θ παρουςία μπορεί να εξθγθκεί ωσ ιδία παρουςία αργιλοπυριτικϊν ςυςτατικϊν ςτο 

τςιμεντοκονίαμα (το εν λόγω δείγμα είναι κακαρά τςιμεντιτικό, ενϊ τα υπόλοιπα δείγματα 

αποκατάςταςθσ είναι μίγματα κονιϊν). Θ υψθλι περιεκτικότθτα ςε αςβεςτίτθ επιβεβαιϊνεται και 

από τα αποτελζςματα τθσ ανάλυςθσ XRF, με ςυγκεντρϊςεισ CaO τθσ τάξεωσ του 50%. Εξαίρεςθ 

αποτελεί πάλι το KM45R, το οποίο είναι κακαρό τςιμεντοκονίαμα, οπότε αυτά τα νοφμερα είναι 

λογικά και τυπικά για τυπικά κονιάματα με βάςθ το τςιμζντο Πόρτλαντ. Σα άλλα αναλυκζντα 

κονιάματα αποκαταςτάςεων είναι γνωςτό ότι περιζχουν και άλλεσ κονίεσ όπωσ αςβζςτθ, ποηολάνεσ 

ι πθλόχωμα. 

θμαντικι ιταν και θ ςφγκριςθ των ςυγκεντρϊςεων των κειικϊν SO3 μεταξφ των αρχαίων 

κονιαμάτων και των τςιμεντιτικϊν κονιαμάτων. Σο τςιμζντο αποτελεί πθγι κειικϊν αλάτων, ςε 

αντίκεςθ με άλλεσ κονίεσ. Σα αρχαία κονιάματα ζχουν ςυγκεντρϊςεισ μεταξφ 0,05 και 0,18%, με τθν 

εξαίρεςθ του ΚΜ33, το οποίο ζχει ςυγκζντρωςθ 0,27%. (ε αυτι τθ ςφγκριςθ αποκλείονται κάποια 

αναλυκζντα δείγματα τθσ πρϊτθσ δειγματολθψίασ, διότι οι φαινομενικά υψθλζσ ςυγκεντρϊςεισ 

τουσ οφείλονται ςτθν επιλογι εξωτερικϊν και διαβρωμζνων τμθμάτων ςτισ αναλυκείςεσ 

ποςότθτεσ.) Αντικζτωσ, τα τςιμεντιτικά δείγματα ζχουν ςυγκεντρϊςεισ μεγαλφτερεσ από 0,5%, με 

εξαίρεςθ το KM19R, για το οποίο είναι γνωςτι θ χριςθ λευκοφ τςιμζντου, το οποίο είναι 

φτωχότερο ςε κειικά. 

Μια διακριτι ομάδα δειγμάτων περιλαμβάνει τα KM1, KM3, KM4, KM5, KM13 και KM14. 

Αυτι θ ομαδοποίθςθ ιταν αναμενόμενθ, διότι ουςιαςτικά όλα τα δείγματα είναι από το ίδιο 

κονίαμα, ςυγκεκριμζνα ζνα εξωτερικό αρμολόγθμα. Με εξαίρεςθ το ΚΜ1 (το οποίο ενςωμάτωνε 

επικακίςεισ, υποςτρϊματα και εκτεταμζνα διαβρωμζνα τμιματα), οι αναλφςεισ παρουςιάηουν ζνα 

κονίαμα πλοφςιο ςε αςβεςτίτθ, λόγω τθσ μεγάλθσ περιεκτικότθτασ ςε αςβζςτθ. Θ παρουςία 

δολομίτθ ερμθνεφεται ωσ πρόςμιξθ τθσ αςβεςτοκονίασ, ενϊ ο χαλαηίασ υπάρχει  ςτα αδρανι, μία 

ποςότθτα των οποίων αναπόφευκτα διζρχεται από το κόςκινο των 63 μm. Επίςθσ, το ςυνολικό 

χαμθλό εκατοςτιαίο ποςοςτό ςτθν ανάλυςθ EDXRF, εξθγείται από τθν παρουςία άχυρων ςτο 

κονίαμα, το οργανικό περιεχόμενο των οποίων δεν ανιχνεφεται. 

Σα υπόλοιπα κονιάματα είναι όλα κατά βάςθ πθλοκονιάματα. Επομζνωσ τα 

περικλαςιογράμματα τουσ ομοιάηουν μεταξφ τουσ, κακϊσ επίςθσ και με αυτό του πθλοχϊματοσ KM 

Clay. Θ μεγάλθ αυτι ομοιότθτα φανερϊνει τθ διαχρονικι, κατά τθν αρχαιότθτα, χριςθ του 

εντόπιου χϊματοσ ωσ βάςθ για τθν παραςκευι των κονιαμάτων. Σο πθλόχωμα αυτό είναι βαςικά 

πλοφςιο ςε αςβεςτίτθ, με ζντονθ παρουςία ποικίλων αργιλοπυριτικϊν ορυκτϊν, όπωσ Ιλλίτθσ, 

Καολινίτθσ, Βερμικουλίτθσ, Μοντμοριλλονίτθσ και Αλβίτθσ. Ακόμθ περιζχει μεγάλθ ποςότθτα 

Χαλαηία και χαμθλότερθ Δολομίτθ. Σα περικλαςιογράμματα των κονιαμάτων παρουςιάηουν 
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ελαφρϊσ υψθλότερεσ κορυφζσ του Αςβεςτίτθ και του Χαλαηία, ενϊ εμφανίηονται με χαμθλζσ 

κορυφζσ κατά περίπτωςθ το Επίδοτο και ο Λιηαρδίτθσ. Όλα τα προθγοφμενα αποδίδονται ςτθ 

ςφςταςθ των αδρανϊν. Πάντωσ δεν αποκλείεται, βάςει και τθσ μελζτθσ τθσ μικροδομισ των 

κονιαμάτων, θ προςκικθ αςβεςτοκονίασ ςε οριςμζνα από αυτά. Θ παρουςία Αραγωνίτθ ςε αρκετά 

από τα δείγματα αποδίδεται κυρίωσ ςτα εγκλωβιςμζνα καλάςςια κελφφθ. Σα αποτελζςματα τθσ 

XRF ανάλυςθσ για όλα αυτά τα δείγματα δεν υποδεικνφουν τίποτα το αξιοςθμείωτο, εκτόσ από 

οριςμζνεσ διαφορζσ μεταξφ των δειγμάτων. 

Θ ορυκτολογικι ςφςταςθ των κονιαμάτων θ οποία προζκυψε από ςυνδυαςμό μελζτθσ των 

υπζρυκρων φαςμάτων (FTIR) και από τισ αναλφςεισ μζςω τθσ περικλαςιμετρίασ ακτίνων Χ (XRD) 

παρουςιάηεται ςτον Πίνακα 1. τον Πίνακα 2 παρουςιάηεται θ εκατοςτιαία ςτοιχειομετρικι 

ςφςταςθ των δειγμάτων. 
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Σχιμα 114: Τπζρυκρθ φαςματοςκοπικι ανάλυςθ (FTIR) του δείγματοσ ΚΜ1. 

 
Σχιμα 115: Ανάλυςθ του δείγματοσ ΚΜ1 με περικλαςιμετρία ακτίνων Χ. 
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Σχιμα 116: Τπζρυκρθ φαςματοςκοπικι ανάλυςθ (FTIR) του δείγματοσ ΚΜ3. 

 
Σχιμα 117: Τπζρυκρθ φαςματοςκοπικι ανάλυςθ (FTIR) λευκοφ τμιματοσ (κονίασ) του 

δείγματοσ ΚΜ3. 

 
Σχιμα 118: Ανάλυςθ του δείγματοσ ΚΜ3 με περικλαςιμετρία ακτίνων Χ. 
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Σχιμα 119: Τπζρυκρθ φαςματοςκοπικι ανάλυςθ (FTIR) του δείγματοσ ΚΜ4. 

 
Σχιμα 120: Ανάλυςθ του δείγματοσ ΚΜ4 με περικλαςιμετρία ακτίνων Χ. 
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Σχιμα 121: Τπζρυκρθ φαςματοςκοπικι ανάλυςθ (FTIR) του δείγματοσ ΚΜ5. 

 
Σχιμα 122: Ανάλυςθ του δείγματοσ ΚΜ5 με περικλαςιμετρία ακτίνων Χ. 
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Σχιμα 123: Τπζρυκρθ φαςματοςκοπικι ανάλυςθ (FTIR) του δείγματοσ ΚΜ6. 

 
Σχιμα 124: Ανάλυςθ του δείγματοσ ΚΜ6 με περικλαςιμετρία ακτίνων Χ. 
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Σχιμα 125: Τπζρυκρθ φαςματοςκοπικι ανάλυςθ (FTIR) του δείγματοσ ΚΜ10. 

 
Σχιμα 126: Ανάλυςθ του δείγματοσ ΚΜ10 με περικλαςιμετρία ακτίνων Χ. 
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Σχιμα 127: Τπζρυκρθ φαςματοςκοπικι ανάλυςθ (FTIR) του δείγματοσ ΚΜ11. 

 
Σχιμα 128: Ανάλυςθ του δείγματοσ ΚΜ11 με περικλαςιμετρία ακτίνων Χ. 
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Σχιμα 129: Τπζρυκρθ φαςματοςκοπικι ανάλυςθ (FTIR) του δείγματοσ ΚΜ12. 

 
Σχιμα 130: Ανάλυςθ του δείγματοσ ΚΜ12 με περικλαςιμετρία ακτίνων Χ. 
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Σχιμα 131: Ανάλυςθ του κατϊτατου κλάςματοσ (<63μm) του δείγματοσ ΚΜ13 με 

περικλαςιμετρία ακτίνων Χ. 

 
Σχιμα 132: Ανάλυςθ του κατϊτατου κλάςματοσ (<63μm) του δείγματοσ ΚΜ16 με 

περικλαςιμετρία ακτίνων Χ. 
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Σχιμα 133: Ανάλυςθ του δείγματοσ ΚΜ19R με περικλαςιμετρία ακτίνων Χ. 

 
Σχιμα 134: Ανάλυςθ του κατϊτατου κλάςματοσ (<63μm) του δείγματοσ ΚΜ24 με 

περικλαςιμετρία ακτίνων Χ. 
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Σχιμα 135: Ανάλυςθ του κατϊτατου κλάςματοσ (<63μm) του δείγματοσ ΚΜ29 με 

περικλαςιμετρία ακτίνων Χ. 

 
Σχιμα 136: Ανάλυςθ του κατϊτατου κλάςματοσ (<63μm) του δείγματοσ ΚΜ31 με 

περικλαςιμετρία ακτίνων Χ. 

 



Προτϊςεισ ςυντόρηςησ κονιαμϊτων και λύθων αρχαιολογικού χώρου του Κομμού 

 
Αποτελϋςματα και ςχολιαςμόσ τουσ   104 

 
Σχιμα 137: Ανάλυςθ του κατϊτατου κλάςματοσ (<63μm) του δείγματοσ ΚΜ32 με 

περικλαςιμετρία ακτίνων Χ. 

 
Σχιμα 138: Ανάλυςθ του κατϊτατου κλάςματοσ (<63μm) του δείγματοσ ΚΜ33 με 

περικλαςιμετρία ακτίνων Χ. 
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Σχιμα 139: Ανάλυςθ του κατϊτατου κλάςματοσ (<63μm) του δείγματοσ ΚΜ34 με 

περικλαςιμετρία ακτίνων Χ. 

 
Σχιμα 140: Ανάλυςθ του κατϊτατου κλάςματοσ (<63μm) του δείγματοσ ΚΜ39 με 

περικλαςιμετρία ακτίνων Χ. 
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Σχιμα 141: Ανάλυςθ του κατϊτατου κλάςματοσ (<63μm) του δείγματοσ ΚΜ42 με 

περικλαςιμετρία ακτίνων Χ. 

 
Σχιμα 142: Ανάλυςθ του δείγματοσ ΚΜ45R με περικλαςιμετρία ακτίνων Χ. 
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Σχιμα 143: Ανάλυςθ του κατϊτατου κλάςματοσ (<63μm) του δείγματοσ ΚΜ47 με 

περικλαςιμετρία ακτίνων Χ. 

 
Σχιμα 144: Ανάλυςθ του δείγματοσ πθλοχϊματοσ (ΚΜ Clay) με περικλαςιμετρία ακτίνων Χ. 
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Πίνακασ 1: Ορυκτολογικι ςφςταςθ των δειγμάτων κονιαμάτων. 

Κονίαμα Ορυκτολογικι ςφςταςθ 

KM1 
Αςβεςτίτθσ, Χαλαηίασ, Ιλλίτθσ, Ανορκίτθσ, Ορκόκλαςτο, Αραγωνίτθσ, Καολινίτθσ, 
Δολομίτθσ, Αλίτθσ 

ΚΜ3 Αςβεςτίτθσ, Χαλαηίασ, Ιλλίτθσ, Ανορκίτθσ, Αραγωνίτθσ, Αλίτθσ 

ΚΜ4 Αςβεςτίτθσ, Χαλαηίασ, Αραγωνίτθσ 

ΚΜ5 Αςβεςτίτθσ, Χαλαηίασ, Ορκόκλαςτο, Ιλλίτθσ, Επίδοτο, Αλίτθσ 

ΚΜ6 
Αςβεςτίτθσ, Χαλαηίασ, Ιλλίτθσ, Αλβίτθσ, Αραγωνίτθσ, Καολινίτθσ, Δολομίτθσ, 
Αλίτθσ, Βερμικουλίτθσ 

ΚΜ10 Αςβεςτίτθσ, Χαλαηίασ, Ιλλίτθσ, Αλβίτθσ, Καολινίτθσ, Βερμικουλίτθσ, Λιηαρδίτθσ 

ΚΜ11 
Αςβεςτίτθσ, Χαλαηίασ, Καολινίτθσ, Ιλλίτθσ, Βερμικουλίτθσ, Αλβίτθσ, Αραγωνίτθσ, 
Λιηαρδίτθσ, Μαγνθςιο-ριβεκίτθσ 

ΚΜ12 Αςβεςτίτθσ, Χαλαηίασ, Βερμικουλίτθσ, Καολινίτθσ, Ιλλίτθσ, Ανορκίτθσ, Δολομίτθσ 

ΚΜ13<63 Αςβεςτίτθσ, Χαλαηίασ, Δολομίτθσ 

ΚΜ16<63 
Αςβεςτίτθσ, Χαλαηίασ, Ιλλίτθσ, Καολινίτθσ, Αραγωνίτθσ, Δολομίτθσ, Λιηαρδίτθσ, 
Αλβίτθσ, Επίδοτο, Βερμικουλίτθσ 

ΚΜ19R Αςβεςτίτθσ, Χαλαηίασ, Αλίτθσ 

ΚΜ24<63 Αςβεςτίτθσ, Χαλαηίασ, Δολομίτθσ, Αλίτθσ 

ΚΜ29<63 
Αςβεςτίτθσ, Χαλαηίασ, Ιλλίτθσ, Καολινίτθσ, Δολομίτθσ, Λιηαρδίτθσ, Αλβίτθσ, 
Επίδοτο, Βερμικουλίτθσ 

ΚΜ31<63 
Αςβεςτίτθσ, Χαλαηίασ, Ιλλίτθσ, Καολινίτθσ, Αραγωνίτθσ, Δολομίτθσ, Λιηαρδίτθσ, 
Αλβίτθσ, Βερμικουλίτθσ 

ΚΜ32<63 
Αςβεςτίτθσ, Χαλαηίασ, Ιλλίτθσ, Καολινίτθσ, Αραγωνίτθσ, Λιηαρδίτθσ, Αλβίτθσ, 
Επίδοτο, Βερμικουλίτθσ 

ΚΜ33<63 
Αςβεςτίτθσ, Χαλαηίασ, Ιλλίτθσ, Καολινίτθσ, Αραγωνίτθσ, Δολομίτθσ, Λιηαρδίτθσ, 
Αλβίτθσ, Επίδοτο, Βερμικουλίτθσ 

ΚΜ34<63 
Αςβεςτίτθσ, Χαλαηίασ, Ιλλίτθσ, Καολινίτθσ, Αραγωνίτθσ, Δολομίτθσ, Λιηαρδίτθσ, 
Αλβίτθσ, Επίδοτο, Βερμικουλίτθσ 

ΚΜ39<63 
Αςβεςτίτθσ, Χαλαηίασ, Ιλλίτθσ, Καολινίτθσ, Αραγωνίτθσ, Λιηαρδίτθσ, Αλβίτθσ, 
Επίδοτο, Βερμικουλίτθσ 

ΚΜ40<63 
Αςβεςτίτθσ, Χαλαηίασ, Ιλλίτθσ, Καολινίτθσ, Λιηαρδίτθσ, Αλβίτθσ, Δολομίτθσ, 
Βερμικουλίτθσ 

ΚΜ45R Αςβεςτίτθσ, Χαλαηίασ, Δολομίτθσ, Καολινίτθσ, Πλαγιόκλαςτα, Κατοΐτθσ 

ΚΜ47<63 
Αςβεςτίτθσ, Χαλαηίασ, Ιλλίτθσ, Καολινίτθσ, Αραγωνίτθσ, Δολομίτθσ, Λιηαρδίτθσ, 
Αλβίτθσ, Βερμικουλίτθσ 

KM Clay 
Αςβεςτίτθσ, Χαλαηίασ, Ιλλίτθσ, Καολινίτθσ, Δολομίτθσ, Αλβίτθσ, Βερμικουλίτθσ, 
Μοντμοριλονίτθσ 
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Πίνακασ 2: Εκατοςτιαία ςτοιχειακι ςφςταςθ δειγμάτων κονιαμάτων. 

 CaO SiO2 Al2O3 MgO Fe2O3 Na2O K2O SO3 Cl P2O5 TiO2 Sum 

KM1 41,01 17,32 3,75 2,80 2,14 1,01 0,59 0,19 0,08 0,12 0,31 69,52 

ΚΜ3 53,08 3,97 0,70 1,64 0,56 1,47 0,07 0,25 0,38 0,07 0,05 62,84 

ΚΜ4 50,71 5,40 1,15 2,06 0,84 1,36 0,14 0,28 0,28 0,10 0,09 62,52 

ΚΜ5 47,55 7,17 1,58 2,15 1,11 1,51 0,26 0,23 0,36 0,08 0,12 62,24 

ΚΜ6 32,53 27,85 7,58 4,46 4,08 2,50 1,24 0,09 0,81 0,11 0,52 82,06 

ΚΜ10 34,99 26,77 5,84 4,03 3,12 1,63 0,98 0,08 0,52 0,18 0,42 78,86 

ΚΜ11 36,19 24,49 5,42 3,47 2,83 1,06 0,89 0,18 0,07 0,22 0,41 72,51 

ΚΜ12 49,61 9,37 2,20 2,76 1,22 0,84 0,31 0,09 0,02 0,09 0,14 66,89 

KM13<63 54,73 2,64 0,46 1,71 0,41 1,28 0,01 0,17 0,26 0,07 0,04 61,86 

KM16<63 30,79 27,17 7,62 4,34 4,44 1,56 1,30 0,05 0,50 0,11 0,57 78,78 

KM19R 42,70 17,11 3,39 0,95 0,97 3,31 0,92 0,37 1,37 0,05 0,11 71,36 

KM24<63 45,09 15,39 4,02 1,78 1,65 1,00 0,91 0,50 0,09 0,07 0,19 70,87 

KM29<63 29,97 30,37 7,93 4,34 4,27 1,56 1,43 0,06 0,25 0,10 0,59 81,19 

KM31<63 30,74 29,06 7,51 3,59 4,09 1,13 1,28 0,07 0,16 0,13 0,57 78,92 

KM32<63 30,56 29,49 7,66 4,03 4,20 1,06 1,27 0,10 0,08 0,21 0,56 79,59 

KM33<63 31,55 28,77 7,42 3,94 4,45 1,31 1,24 0,27 0,08 0,18 0,54 80,10 

KM34<63 30,85 27,16 7,07 4,37 4,07 1,79 1,26 0,09 0,69 0,33 0,56 78,55 

KM39<63 32,27 24,30 6,47 4,30 3,60 1,64 1,15 0,12 0,34 0,42 0,47 75,41 

KM42<63 37,18 22,82 5,62 3,36 3,32 0,93 1,01 0,10 0,04 0,15 0,47 75,30 

KM45R 30,48 27,74 5,06 3,99 3,20 1,57 0,67 0,58 0,15 0,13 0,33 73,55 

KM47<63 32,38 28,02 7,15 4,14 4,06 1,10 1,26 0,16 0,04 0,22 0,55 79,43 

KM Clay 29,18 28,21 7,25 4,19 3,86 1,81 1,24 0,17 0,51 0,1 0,59 77,4 

τα χιματα 145 ζωσ 165 παρουςιάηονται τα φάςματα υπζρυκρθσ φαςματοςκοπίασ και τα 

περικλαςιογράμματα XRD για τα δείγματα λίκων. τον Πίνακα 3 παρουςιάηεται θ ορυκτολογικι 

ςφςταςθ των δειγμάτων λίκων και ςτον Πίνακα 4 θ εκατοςτιαία ςτοιχειομετρικι ςφςταςθ τουσ.  

ε δείγμα του λίκου ΚΜ9 παρατθροφνται κορυφζσ ςτο φάςμα FTIR που κα μποροφςαν να 

αποδοκοφν ςε κειικά (όπωσ οι διπλζσ κορφζσ ςτα 3544-3405, 117-1146, 669-604 cm-1). Αυτό 

επιβεβαιϊνεται και από τθν ανάλυςθ υγιοφσ εςωτερικοφ τμιματοσ του λίκου, που αποδεικνφεται 

ότι υπάρχουν οι παραπάνω κορυφζσ, αλλά ςε μικρότερθ ζνταςθ, γεγονόσ που υποδθλϊνει ότι  
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προζκυψαν από επιφανειακζσ αλλοιϊςεισ λόγω επικακίςεων αλάτων ι/και δράςθ βιολογικϊν 

παραγόντων. 

Γενικά, ςε όλουσ τουσ λίκουσ είναι ζντονθ θ παρουςία Αςβεςτίτθ και δευτερευόντωσ 

Χαλαηία. Οι ψαμμίτεσ περιζχουν, εκτόσ των παραπάνω ορυκτϊν, Καολινίτθ και Αλβίτθ, 

περιςταςιακά Δολομίτθ, κακϊσ και άλλα ορυκτά ςε πολφ μικρζσ ποςότθτεσ. Ο λίκοσ KM37Λ είναι 

ιδιαίτερθ περίπτωςθ, όπου ορυκτά όπωσ ο Λωμοντίτθσ και το Κλινόχλωρο, υποδεικνφουν τθν 

μεταμορφωςιγενι  προζλευςι του. Θ ομάδα ΚΜ2Λ, ΚΜ20Λ, ΚΜ21Λ, ΚΜ28Λ αποτελείται κυρίωσ 

από Αςβεςτίτθ και Χαλαηία, αφοφ μόνο ιχνοςτοιχεία από άλλα ορυκτά εντοπίηονται. Σο ίδιο ιςχφει 

και για το λίκο ΚΜ38Λ.  

Θ βαςικι παρατιρθςθ για τον πορφυρίτθ ΚΜ36Λ είναι θ παρουςία Αιματίτθ και Βιοτίτθ, 

ορυκτά που ιταν αναμενόμενα να εντοπιςτοφν ςε αυτόν το λίκο. 

 
Σχιμα 145: Τπζρυκρθ φαςματοςκοπικι ανάλυςθ (FTIR) του δείγματοσ ΚΜ2Λ. 
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Σχιμα 146: Ανάλυςθ του δείγματοσ ΚΜ2Λ με περικλαςιμετρία ακτίνων Χ. 

 
Σχιμα 147: Τπζρυκρθ φαςματοςκοπικι ανάλυςθ (FTIR) του δείγματοσ ΚΜ7Λ. 

 
Σχιμα 148: Τπζρυκρθ φαςματοςκοπικι ανάλυςθ (FTIR) διαβρωμζνου τμιματοσ του δείγματοσ 

ΚΜ7Λ. 
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Σχιμα 149: Ανάλυςθ του δείγματοσ ΚΜ7Λ με περικλαςιμετρία ακτίνων Χ. 
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Σχιμα 150: Τπζρυκρθ φαςματοςκοπικι ανάλυςθ (FTIR) του δείγματοσ ΚΜ8Λ. 

 
Σχιμα 151: Τπζρυκρθ φαςματοςκοπικι ανάλυςθ (FTIR) διαβρωμζνου τμιματοσ του δείγματοσ 

ΚΜ8Λ. 

 
Σχιμα 152: Ανάλυςθ του δείγματοσ ΚΜ8Λ με περικλαςιμετρία ακτίνων Χ. 
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Σχιμα 153: Τπζρυκρθ φαςματοςκοπικι ανάλυςθ (FTIR) εξωτερικοφ τμιματοσ (διαβρωμζνου) 

του δείγματοσ ΚΜ9Λ. 

 
Σχιμα 154: Τπζρυκρθ φαςματοςκοπικι ανάλυςθ (FTIR) μθ διαβρωμζνου εςωτερικοφ τμιματοσ 

του δείγματοσ ΚΜ9Λ. 

 
Σχιμα 155: Ανάλυςθ του δείγματοσ ΚΜ9Λ με περικλαςιμετρία ακτίνων Χ. 
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Σχιμα 156: Ανάλυςθ του δείγματοσ ΚΜ17Λ με περικλαςιμετρία ακτίνων Χ. 

 
Σχιμα 157: Ανάλυςθ του δείγματοσ ΚΜ20Λ με περικλαςιμετρία ακτίνων Χ. 
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Σχιμα 158: Ανάλυςθ του δείγματοσ ΚΜ21Λ με περικλαςιμετρία ακτίνων Χ. 

 
Σχιμα 159: Ανάλυςθ του δείγματοσ ΚΜ26Λ με περικλαςιμετρία ακτίνων Χ. 
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Σχιμα 160: Ανάλυςθ του δείγματοσ ΚΜ27Λ με περικλαςιμετρία ακτίνων Χ. 

 
Σχιμα 161: Ανάλυςθ του δείγματοσ ΚΜ28Λ με περικλαςιμετρία ακτίνων Χ. 
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Σχιμα 162: Ανάλυςθ του δείγματοσ ΚΜ35Λ με περικλαςιμετρία ακτίνων Χ. 

 
Σχιμα 163: Ανάλυςθ του δείγματοσ ΚΜ36Λ με περικλαςιμετρία ακτίνων Χ. 
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Σχιμα 164: Ανάλυςθ του δείγματοσ ΚΜ37Λ με περικλαςιμετρία ακτίνων Χ. 

 
Σχιμα 165: Ανάλυςθ του δείγματοσ ΚΜ38Λ με περικλαςιμετρία ακτίνων Χ. 
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Πίνακασ 3: Ορυκτολογικι ςφςταςθ των δειγμάτων λίκων. 

Λίκοσ Ορυκτολογικι ςφςταςθ 

KM2Λ Αςβεςτίτθσ, Χαλαηίασ, Επίδοτο 

ΚΜ7Λ Αςβεςτίτθσ, Χαλαηίασ, Κανοΐτθσ, Αλβίτθσ 

ΚΜ8Λ Αςβεςτίτθσ, Χαλαηίασ, Δολομίτθσ, Αλβίτθσ, Ιλλίτθσ, Καολινίτθσ 

ΚΜ9Λ Αςβεςτίτθσ, Χαλαηίασ, Δολομίτθσ, Ιλλίτθσ, Καολινίτθσ, Επίδοτο 

ΚΜ17Λ Αςβεςτίτθσ, Χαλαηίασ, Δολομίτθσ, Ιλλίτθσ, Αλβίτθσ, Αλίτθσ 

ΚΜ20Λ Αςβεςτίτθσ, Χαλαηίασ, Αλίτθσ 

ΚΜ21Λ Αςβεςτίτθσ, Χαλαηίασ 

ΚΜ26Λ Αςβεςτίτθσ, Χαλαηίασ, Δολομίτθσ, Ιλλίτθσ, Καολινίτθσ, Αλβίτθσ 

ΚΜ27Λ Αςβεςτίτθσ, Χαλαηίασ, Αλβίτθσ, Φλογοπίτθσ 

ΚΜ28Λ Αςβεςτίτθσ, Χαλαηίασ, Αλίτθσ 

ΚΜ35Λ Αςβεςτίτθσ, Χαλαηίασ, Δολομίτθσ, Καολινίτθσ, Αλβίτθσ, Αλίτθσ, Φλογοπίτθσ 

ΚΜ36Λ Αςβεςτίτθσ, Χαλαηίασ, Ιλλίτθσ, Αιματίτθσ, Πλαγιόκλαςτα, Βιοτίτθσ, Κλινόχλωρο 

ΚΜ37Λ 
Αςβεςτίτθσ, Χαλαηίασ, Αλβίτθσ, Φλογοπίτθσ, Εςτονίτθσ (Μίκα), Λωμοντίτθσ, Κλινόχλωρο, 
Μαγνιςιο-ριβεκίτθσ 

ΚΜ38Λ Αςβεςτίτθσ, Χαλαηίασ 
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Πίνακασ 4: Εκατοςτιαία ςτοιχειακι ςφςταςθ δειγμάτων λίκων. 

 CaO SiO2 Al2O3 MgO Fe2O3 Na2O K2O SO3 Cl P2O5 TiO2 MnO Sum 

KM2Λ 56,91 4,28 1,04 1,64 0,43 0,88 0,13 0,14 0,05 0,07 0,09 0,16 65,90 

ΚΜ7Λ 52,38 9,87 0,80 1,92 0,37 1,03 0,07 0,10 0,09 0,06 0,05 0,23 67,06 

ΚΜ8Λ 52,35 5,59 1,03 1,22 0,54 1,12 0,10 0,15 0,10 0,09 0,06 0,25 62,71 

ΚΜ9Λ 52,12 7,75 0,73 1,71 0,37 0,77 0,07 0,11 0,03 0,09 0,02 0,22 64,11 

ΚΜ17Λ 48,32 11,49 1,02 1,81 0,53 1,44 0,14 0,14 0,43 0,05 0,06 0,16 65,69 

ΚΜ20Λ 51,64 3,74 0,92 1,05 0,39 1,21 0,11 0,17 0,16 0,07 0,04 0,35 59,95 

ΚΜ21Λ 47,17 2,88 0,71 0,90 0,29 0,91 0,07 0,14 0,11 0,06 0,05 0,30 53,7 

ΚΜ26Λ 49,10 8,81 1,93 2,54 1,07 1,01 0,36 0,08 0,09 0,07 0,13 0,07 65,37 

ΚΜ27Λ 52,81 3,36 0,60 1,06 0,35 0,74 0,07 0,04 0,02 0,07 0,02 0,10 59,35 

ΚΜ28Λ 55,04 4,63 1,33 1,14 0,51 1,16 0,20 0,24 0,31 0,06 0,09 0,29 65,4 

ΚΜ35Λ 44,79 13,23 2,92 3,09 1,61 1,81 0,43 0,15 0,56 0,09 0,23 0,08 69,1 

ΚΜ36Λ 47,49 12,31 3,77 1,61 1,47 0,72 0,80 0,02 0,04 0,06 0,13 0,16 68,69 

ΚΜ37Λ 49,74 9,22 1,80 1,57 1,13 0,72 0,29 0,06 0,03 0,08 0,14 0,13 65,07 

ΚΜ38Λ 49,47 4,02 0,91 1,11 0,39 1,27 0,12 0,40 0,18 0,20 0,05 0,33 58,53 
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5.4 Ομαδοπούηςη των μελετηθϋντων δειγμϊτων 

Ζπειτα από τθν ςυνολικι μελζτθ των δειγμάτων κονιαμάτων, ομαδοποιικθκαν βάςει 

κοινϊν χαρακτθριςτικϊν που παρουςιάηουν. Για τθν πρϊτθ προςζγγιςθ ομαδοποίθςθσ, θ 

μακροςκοπικι και μικροςκοπικι μελζτθ των δειγμάτων αποτελεί κφρια και επαρκι μζκοδο, αφοφ 

φαίνονται τα βαςικότερα χαρακτθριςτικά του δείγματοσ (χρϊμα, κοκκομετρία και τφποσ αδρανϊν, 

τφποσ κονίασ, εγκλείςματα, βακμόσ διάβρωςθσ, κλπ.) τα οποία ςυγκρινόμενα υποδεικνφουν 

αςφαλϊσ τισ διαφορετικζσ περιπτϊςεισ κονιαμάτων.  

τον Πίνακα 5  παρουςιάηεται θ ομαδοποίθςθ αυτι ςυνοπτικά, ενϊ από κάκε ομάδα ζχουν 

διακρικεί τα αςφαλϊσ όμοια δείγματα. Οι ομάδεσ είναι οι εξισ: 

Κ1) Ομαδοποιοφνται τα κονιάματα ΚΜ1, ΚΜ3, ΚΜ4, ΚΜ5, ΚΜ13 και ΚΜ14, τα οποία 

κεωροφνται ότι αποτελοφν τμιματα του ίδιου κονιάματοσ. Πρόκειται για αρμολόγθμα ςτο νότιο 

τοίχο του Κτίςματοσ Σ. Βάςει του χάρτθ χρονολόγθςθσ, πρόκειται για μινωικά κονιάματα. τα 

ςθμεία δειγματολθψίασ και μακροςκοπικά, οι διαφορζσ που παρουςιάηουν τα δείγματα οφείλονται 

ςε επικακίςεισ χωμάτων, ανάπτυξθ φυτικϊν οργανιςμϊν ι μαφρεσ εξωτερικζσ επιφάνειεσ ι 

ςθμειακζσ χρωματικζσ αλλοιϊςεισ, λόγω εντονότατθσ ανάπτυξθσ μικροοργανιςμϊν. 

Σα κονιάματα τθσ ομάδασ Κ1 είναι αςβεςτιτικά, με πολφ υψθλό λόγο κονίασ προσ αδρανι 

(Κ/Α), κάτι που μαρτυρείται από το ζντονο λευκό χρϊμα. Σα αδρανι είναι πολφ λεπτόκοκκα, ϊςτε 

δφςκολα διακρίνονται με γυμνό μάτι. Τπάρχει μεγάλθ ποςότθτα φυτικϊν ινϊν τα οποία ζχουν 

χρθςιμοποιθκεί ωσ αδρανι. Παρουςιάηονται ωσ ςωηόμενεσ ίνεσ, ωσ μαφρεσ ίνεσ, μάλλον λόγω τθσ 

απανκράκωςισ τουσ, ι αλλιϊσ διακρίνονται τα αποτυπϊματα τουσ ςτθ μάηα τθσ κονίασ. Σο μικοσ 

τουσ ποικίλει από ζνα μζςο μζγεκοσ 5 ζωσ και >10 χιλ. 

Σα κονιάματα μάλλον χρθςιμοποιικθκαν ωσ αρμολογιματα, ενϊ ςτο εςωτερικό τθσ 

τοιχοποιίασ, ωσ κονίαμα δόμθςθσ χρθςιμοποιικθκε κονίαμα τθσ ομάδασ Κ2, όπωσ φαίνεται ςτθ 

κζςθ δειγματολθψίασ του ΚΜ14, όπου όπιςκεν του και ςτο βάκοσ τθσ τοιχοποιίασ εντοπίηεται το 

ΚΜ15. 

Κ2) Ομαδοποιοφνται τα κονιάματα ΚΜ6, ΚΜ10, ΚΜ11, ΚΜ15, ΚΜ16, ΚΜ18, ΚΜ30, ΚΜ31, 

ΚΜ34, ΚΜ39, ΚΜ40 και ΚΜ42. Αυτά τα κονιάματα, αν και διαφζρουν αρκετά ωσ προσ τθν 

κατάςταςθ διατιρθςθσ και τθ δομι τουσ είναι όλα πηλοκονιάματα Μινωικήσ χρονολόγθςθσ. 

Παρουςιάηουν γενικά μια μθ ςυνεκτικι και χαλαρι δομι, που όμωσ ποικίλει κατά περίπτωςθ. Μια 

ειδικότερθ ομαδοποίθςθ, με βάςθ ειδικότερα χαρακτθριςτικά είναι θ εξισ: 

Κ2.α) τθν υποομάδα αυτι περιλαμβάνονται τα ΚΜ6, ΚΜ15, ΚΜ16, ΚΜ18, ΚΜ30, ΚΜ31, 

τα οποία εντοπίηονται ςτα μεγάλα δθμόςια κτιρια (ανακτορικό Σ και 
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νεϊςοικουσ). Πρόκειται για μινωικά κονιάματα με αμιγι χριςθ πθλοχϊματοσ 

ωσ κονίασ, με μεγάλο βακμό φκοράσ και καλάςςια κελφφθ . Παρατθρείται, 

λοιπόν, μια ςυνεχιηόμενθ και αναλλοίωτθ παράδοςθ των Μινωϊτϊν όςον 

αφορά ςτθν παραςκευι κονιαμάτων για τα μεγάλα, τουλάχιςτον, κτιρια. 

Κ2.β) τθν υποομάδα αυτι περιλαμβάνονται τα ΚΜ10, ΚΜ11, ΚΜ39, ΚΜ40, ΚΜ42, τα 

οποία πρόκειται για κονιάματα από τισ οικιςτικζσ περιοχζσ του χϊρου, ςτθν 

πλαγιά και ςτθν κορυφι του λόφου. Σα κονιάματα φζρουν μεν λιγότερεσ 

ρωγμζσ από αυτά τθσ ομάδασ Κ2.α) αλλά είναι και αυτά πολφ διαβρωμζνα 

και κονιοποιοφνται εφκολα. 

Κ2.γ) Εδϊ εντάςςεται μόνο το ΚΜ34, κονίαμα από τθν οικία Χ, το οποίο διαφζρει από τα 

κονιάματα των παραπάνω υποομάδων ωσ προσ τθ χριςθ του, αφοφ 

εντοπίηεται ςε μια οικία με ιδιαίτερο ρόλο για τθ ηωι τθσ αρχαίασ πόλθσ. 

Είναι κονίαμα ςχετικά πιο ανκεκτικό και ςε καλφτερθ κατάςταςθ διατιρθςθσ 

από υπόλοιπα κονιάματα. 

Κ2.δ) τθν υποομάδα αυτι περιλαμβάνονται τα κονιάματα ΚΜ22, ΚΜ32, ΚΜ33 και ΚΜ47, 

τα οποία είναι πηλοκονιάματα μετά-Μινωικήσ χρονολόγηςησ, θ οποία όμωσ 

κυμαίνεται από τθν Αρχαϊκή έωσ την Ελληνιςτική εποχή. Ειδικότερα, τα 

ΚΜ22, ΚΜ32 και ΚΜ47 κεωροφνται πανομοιότυπα και ενϊ εντοπίηονται ςε 

κτίςματα διαφορετικϊν αρχαιολογικϊν εποχϊν, ταυτίηονται και ανάγονται ςε 

γνωςτι από τθ βιβλιογραφία επανάχρθςθ τμθμάτων των νεϊςοικων κατά τθν 

εν λόγω περίοδο. 

Κ2.ε) Εδϊ εντάςςεται μόνο το ΚΜ29, από τον ελλθνιςτικό Ναό C. 

Κ3) τθν υποομάδα αυτι περιλαμβάνονται όλα τα κονιάματα αποκατάςταςθσ ςτα οποία 

είναι καταφανισ θ χριςθ τςιμζντου. Είναι τα ΚΜ12, KM19R, KM23R, ΚΜ24, ΚΜ25, KM41R, 

ΚΜ43R, ΚΜ45R, ΚΜ46R. Ο χρωματιςμόσ τουσ ποικίλει, μάλλον και θ ςφνκεςθ τθσ κονίασ τουσ. Σα 

αδρανι τουσ είναι είτε λεπτόκοκκθ καλάςςια άμμοσ, ι κραυςτι νταμαρίςια, ενϊ τα ΚΜ19R και 

ΚΜ46R, περιζχουν και κραυςτά κεραμικά. Μια ειδικότερθ ομαδοποίθςθ, με βάςθ ειδικότερα 

χαρακτθριςτικά είναι θ εξισ: 

Κ3.α) τθν υποομάδα αυτι εντάςςονται τα ΚΜ12, ΚΜ24 και ΚΜ25. Αν και 

αρχικά κεωρικθκαν ωσ αρχαία, όλεσ οι ενδείξεισ μετά τθν λεπτομερι 

εργαςτθριακι μελζτθ τουσ παράπεμψαν άμεςα ςε κονιάματα 

αποκατάςταςθσ, ςίγουρα όχι αμιγϊσ τςιμεντιτικά. Πρϊτον, επειδι 
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εντοπίςτθκαν ςε πολφ διαφορετικισ χρονολόγθςθσ κτίςματα. Δεφτερον, το 

ΚΜ12 π.χ. ςυλλζχκθκε από οριηόντια αρμολόγθςθ τθσ τοιχοποιίασ κάτι που 

μοιάηει με υποτυπϊδεσ κονίαμα κάλυψθσ αρχαίων τοιχοποιιϊν. 

Επιπροςκζτωσ, τα κονιάματα, με εξαίρεςθ το ΚΜ12 που λιφκθκε από 

οριηόντια κζςθ, είναι ιδιαίτερα ανκεκτικά και ςκλθρά, δεν φζρουν ζντονα 

ςθμάδια βιολογικϊν ι άλλων διαβρϊςεων  και γενικότερα βλαβϊν, ενϊ όλα 

τα υπόλοιπα αρχαία κονιάματα είναι ςε μζτρια ζωσ κακι κατάςταςθ 

διατιρθςθσ. Ζχουν μια ιςοκατανεμθμζνθ κοκκομετρία από ςκλθρά αδρανι 

και δε διαφαίνονται φυτικζσ ίνεσ ι καλάςςια κελφφθ. 

Κ3.β) τθν υποομάδα αυτι εντάςςονται τα ΚΜ19R και ΚΜ46R.a (κόκκινο-ροη 

εξωτερικι ςτρϊςθ). Σα κονιάματα αυτά ζχουν ωσ χαρακτθριςτικό το ροη 

χρϊμα, λόγω τθσ χριςθσ κεραμικϊν κραυςμάτων ςτο κονίαμα. Επίςθσ ζγινε 

μεταγενζςτερα γνωςτό ότι ζχει χρθςιμοποιθκεί και λευκό τςιμζντο. 

Κ3.γ) τθν υποομάδα αυτι εντάςςονται τα KM23R, KM41R, ΚΜ43R, ΚΜ45R και 

KM46R. Σα κονιάματα αυτά είναι αμιγϊσ τςιμεντιτικά και ανικουν ςε 

παλαιότερεσ αποκαταςτάςεισ. Ζχουν καλάςςια άμμο, που αναγνωρίηεται 

λόγω μορφισ αλλά και λόγω παρουςίασ καλαςςίων κελυφϊν ςε οριςμζνα 

από τα δείγματα. 
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Πίνακασ 5: Ομαδοποίθςθ των δειγμάτων κονιαμάτων 

ομάδεσ -
υποομάδεσ 

δείγματα 
ιςτορικι 
περίοδοσ 

κοινά χαρακτθριςτικά 
ομάδασ 

ςαφϊσ όμοια 
δείγματα 

Χαρακτθριςτικά όμοιων 
δειγμάτων 

Κ1 
ΚΜ1, ΚΜ3, ΚΜ4, 
ΚΜ5, ΚΜ13, 
ΚΜ14 

Μινωικι 

Μινωικά αρμολογιματα 
για εξωτερικι χριςθ, 
ζντονο λευκό χρϊμα, 
μεγάλθ περιεκτικότθτα 
ςε αςβζςτθ, παρουςία 
φυτικϊν ινϊν (άχυρων) 

όλα - 

Κ2 

Κ2.α 
ΚΜ6, ΚΜ15, 
ΚΜ16, ΚΜ18, 
ΚΜ30, ΚΜ31 

Μινωικι 

Κονίαμα δομισ, 
Μινωικά δθμόςια 

κτιρια, πθλοκονιάματα, 
χονδρόκοκκοσ πθλόσ 

ΚΜ6, ΚΜ16 
Θαλάςςια κελφφθ, ρωγμζσ, 

Νεϊςοικοι 
ΚΜ18 

ΚΜ15 Θαλάςςια κελφφθ, ζγκοιλα 
και ρωγμζσ, τοιχοποιίεσ 

κτίςματοσ Σ ΚΜ30, ΚΜ31 

Κ2.β 
ΚΜ10, ΚΜ11, 
ΚΜ39, ΚΜ40, 
ΚΜ42 

Μινωικι 

Μινωικζσ οικιςτικζσ 
περιοχζσ, αμιγι 

πθλοκονιάματα, μθ 
ςυνεκτικι δομι 

ΚΜ10,ΚΜ39 Κονιάματα δομισ, καλάςςια 
κελφφθ, οικιςτικι περιοχι 

πλαγιάσ ΚΜ40 

ΚΜ11,ΚΜ42 

Κονιάματα αρμολογθμάτων, 
καλάςςια κελφφθ, οικιςτικι 

περιοχι κορυφισ 

Κ2.γ ΚΜ34 Μινωικι 

Κονίαμα δομισ, 
Μινωικι Οικία Χ, 
πθλοκονίαμα, 

ανκεκτικότερο από τα 
άλλα μινωικά 

- - 

Κ2.δ 
ΚΜ22,KM32, 
ΚΜ33, ΚΜ47 

Μεταξφ 
Αρχαϊκισ και 
Ελλθνιςτικισ 

Πθλοκονιάματα, 
καλάςςια άμμοσ, 

διαςπορά των ςθμείων 
δειγματολθψίασ 

ΚΜ22, ΚΜ47, 
KM33 

Αρμολογιματα, λεπτόκοκκθ 
καλάςςια άμμοσ, ςποραδικά 

καλάςςια κελφφθ 

Κ2.ε ΚΜ29 Ελλθνιςτικι 

Κονίαμα δομισ, πολφ 
λεπτόκοκκα αδρανι και 
πθλόσ, προςκικθ και 
αςβζςτθ, Ελλθνιςτικόσ 

ναόσ C 

-  -  

Κ3 

Κ3.α 
ΚΜ12, ΚΜ24, 
ΚΜ25 

Νεότερθ 

Κονίαμα 
αποκατάςταςθσ, 

αρμολόγθμα, ανκεκτικό, 
μπεη-μωβ χρϊμα, 

εναρμόνιςθ με αρχαία 

όλα -  

Κ3.β 
KM19R, 
KM46R.a 

Νεότερθ 

Κονιάματα 
αποκαταςτάςεων, λευκό 

τςιμζντο-αςβζςτθσ-
ποηολάνθ, κραυςτά 
κεραμικά, ροη χρϊμα,  

όλα -  

Κ3.γ 
KM23R, KM41R, 
ΚΜ43R, ΚΜ45R, 
KM46R.b 

Νεότερθ 

Κονιάματα 
αποκαταςτάςεων, 
αμιγϊσ τςιμεντιτικά, 

πλιρωσ αςφμβατα, γκρι 
χρϊμα, λεπτόκοκκθ 
καλάςςια άμμοσ 

όλα  -  
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χετικά με τα δείγματα λίκων, αυτοί ομαδοποιοφνται ςε πολφ βαςικζσ κατθγορίεσ, όπου 

εντάςςονται δείγματα με παρόμοια φφςθ. τον Πίνακα 6 παρουςιάηεται θ ομαδοποίθςθ αυτι 

ςυνοπτικά, ενϊ από κάκε ομάδα ζχουν διακρικεί τα αςφαλϊσ όμοια δείγματα. Θ ομάδα Λ1 

περιλαμβάνει τουσ λίκουσ οι οποίοι ζχουν ζντονθ αςβεςτιτικι φφςθ και μια ομοιόμορφθ και 

ςυνεχι μικροδομι, χωρίσ εμφανζσ μακροπορϊδεσ. Θ ομάδα Λ2 περιλαμβάνει τουσ ψαμμίτεσ, οι 

οποίοι ζχουν ωσ κοινό χαρακτθριςτικό το μακροπορϊδεσ και κόκκουσ μεγάλθσ διαμζτρου, εμφανείσ 

είτε μακροςκοπικά είτε με το οπτικό μικροςκόπιο. τθν ομάδα Λ3 ανικει μόνο ο πορφυρίτθσ 

ΚΜ36Λ, λόγω τθσ ξεχωριςτισ φφςθσ τουσ και τθσ πολφ μικρισ παρουςίασ τουσ ςτον αρχαιολογικό 

χϊρο.  

Πίνακασ 6: Ομαδοποίθςθ των δειγμάτων λίκων 

ομάδεσ -
υποομάδεσ 

δείγματα Είδοσ λίκου 
παρόμοια 
δείγματα 

χαρακτθριςτικά 
παρόμοιων 
δειγμάτων 

Λ1 
ΚΜ2Λ, ΚΜ20Λ, 

ΚΜ21Λ, ΚΜ28Λ, 
ΚΜ38Λ 

αςβεςτολικικά 
πετρϊματα 

ΚΜ2Λ, ΚΜ20Λ, 
ΚΜ21Λ, ΚΜ28Λ 

αςβεςτιτικά ανοιχτοφ 
μπεη - μωβ χρϊματοσ 

Λ2 

ΚΜ7Λ, ΚΜ8Λ, 
ΚΜ9Λ, ΚΜ17Λ, 

ΚΜ26Λ, ΚΜ27Λ, 
ΚΜ35Λ, ΚΜ37Λ 

ψαμμιτικά πετρϊματα 
ΚΜ7Λ, ΚΜ8Λ, 

ΚΜ9Λ 
χονδρόκοκκοι ψαμμίτεσ 

Λ3 ΚΜ36Λ πορφυρίτθσ - - 
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6. ύνθεςη κονιϊματοσ αποκατϊςταςησ 

6.1 τόχοι των κονιαμϊτων αποκατϊςταςησ 

Όςον αφορά το ςχεδιαςμό του κονιάματοσ αποκατάςταςθσ με ςτόχο τθ αειφόρα 

διατιρθςθ του αρχαιολογικοφ χϊρο του Κομμοφ, τα κονιάματα πρζπει να ζχουν τισ ακόλουκεσ 

επικυμθτζσ ιδιότθτεσ: 

 υμβατότθτα (φυςικό-χθμικι, μθχανικι) μεταξφ των αρχαίων κονιαμάτων και των 

υλικϊν αποκατάςταςθσ. 

 ε γενικζσ γραμμζσ, τα κονιάματα αποκατάςταςθσ πρζπει να είναι ζνα «κυςιαηόμενο» 

ςτρϊμα προςταςίασ των αυκεντικϊν δομϊν και υλικϊν. 

 Χαμθλό μζτρο ελαςτικότθτασ (<5 GPa) (Andrejkovicová S. , Velosa, Ferraz, & Rocha, 2014) 

και υψθλι πλαςτικότθτα, ϊςτε να απορροφϊνται οι καταπονιςεισ χωρίσ να προκφπτουν 

ρωγμζσ (ςτα αρχαία υλικά) ι διαχωριςμόσ από τθν τοιχοποιία. 

 Τψθλι αντοχι ςε κάμψθ, προκειμζνου να αντζχουν τισ τάςεισ που αςκοφνται από τθν 

τοιχοποιία. Θ πολφ υψθλι αντοχι ςε κλίψθ δεν είναι απαραίτθτθ, όπωσ είναι ςε 

φζρουςεσ καταςκευζσ, οι οποίεσ εδϊ απουςιάηουν. 

 Τψθλι διαπερατότθτα υδρατμϊν. 

 Χαμθλι απορροφθτικότθτα νεροφ, ϊςτε να μθν επιβαρφνονται τα αρχαία υποςτρϊματα 

με επιβλαβι ευδιάλυτα άλατα (που μεταφζρονται με το νερό). 

 Οι δφο παραπάνω ιδιότθτεσ ςυνικωσ ςχετίηονται με το πορϊδεσ των υλικϊν και ζνα 

παραπλιςιο πορϊδεσ με αυτό των αρχαίων υλικϊν είναι γενικά επικυμθτό. Ωςτόςο, ο 

λόγοσ που επικυμείται αυτό, είναι ακριβϊσ οι δφο παραπάνω ιδιότθτεσ. Αυτζσ δεν 

εξαρτϊνται μόνο από το πορϊδεσ, αλλά και από τθ χθμικι ςφςταςθ των υλικϊν. 

Ειδικότερα, θ πολφ επικυμθτι χαμθλι απορροφθτικότθτα δφναται να αποκτθκεί με 

διάφορα μζςα και επεξεργαςίεσ. 

 Τψθλι ανκεκτικότθτα ςε άλατα (και κειικά) 

 υνεκτικι δομι και αντοχι ςε διάβρωςθ από ανζμουσ. 

 Επίςθσ, τα κονιάματα πρζπει να είναι αρκετά ανκεκτικά προσ γενικά τθν μθχανικι 

(φυςικι, ανκρωπογενι κτλ.) φκορά. 

 Καλι πρόςφυςθ με τα αρχικά υλικά (πζτρεσ και κονιάματα) 

Σα διαφορετικά κονιάματα που απαιτοφνται για μια πλιρθ προςταςία του αρχαιολογικοφ 

χϊρου είναι τα παρακάτω: 
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 Κονίαμα βακειάσ αρμολόγθςθσ και πλιρωςθσ εμφανϊν κενϊν τθσ τοιχοποιίασ, που κα 

χρθςιμοποιθκεί εκτενϊσ . 

 Κονίαμα επιφανειακισ αρμολόγθςθσ (λεπτόκοκκο, τφπου επιχρίςματοσ), το οποίο κα 

χρθςιμοποιθκεί ςε επιφανειακζσ αρμολογιςεισ και πάνω από το παραπάνω κονίαμα. 

 Σο επιφανειακό αρμολόγθμα εξειδικεφεται ςε άλλο ζνα το οποίο κα χρθςιμοποιθκεί 

ϊςτε να επικαλφψει και να εξουδετερϊςει χθμικά και οπτικά τα αςφμβατα τςιμεντιτικά 

κονιάματα αποκαταςτάςεων. Σο κονίαμα αυτό κα είναι πλοφςιο ςε κονία, με πολφ λίγο 

και πολφ λεπτόκοκκο αδρανζσ. 

 Κονίαμα επίςτεψθσ για τισ οριηόντιεσ επιφάνειεσ (απολιξεισ των τοιχοποιιϊν), 

προκειμζνου να προςτατευκοφν από τθν είςοδο όμβριων υδάτων ςτθν τοιχοποιία και 

τθν διάβρωςθ που προκαλεί. 

6.2 Εργαςτηριακϋσ ςυνθϋςεισ 

Οι αναλφςεισ των κονιαμάτων ςτόχευαν ςτθν αναγνϊριςθ των αρχαίων υλικϊν και των 

πρϊτων υλϊν τουσ, προκειμζνου να προτακοφν ςυμβατά κονιάματα αποκατάςταςθσ. Σα 

αποτελζςματα ζδειξαν πωσ τα αρχαία κονιάματα πρόκειται για πολφ αςκενι πθλοκονιάματα, κατά 

βάςθ, ενϊ κάποια ιταν αςβεςτοκονιάματα, εντοπιηόμενα ςε πολφ περιοριςμζνο χϊρο.   

Λαμβάνοντασ υπόψθ τα αποτελζςματα των φυςικοχθμικϊν, ορυκτολογικϊν και των λοιπϊν 

αναλφςεων ςυντζκθκαν ςτο εργαςτιριο επιςκευαςτικά κονίαμα με ςυμβατζσ πρϊτεσ φλεσ με τα 

παλαιά κονιάματα. Σα κονιάματα τα οποία ςυντζκθκαν ςτο εργαςτιριο είναι δυο κατθγορίεσ 

κονιαμάτων, για χριςθ ωσ βακειά αρμολογιματα και πλιρωςθ μεγάλων εξωτερικϊν κενϊν των 

τοιχοποιιϊν. Εξετάςτθκαν ωσ προσ τισ μθχανικζσ τουσ αντοχζσ και ωσ προσ τθν ανκεκτικότθτά τουσ 

ςτθ δράςθ των καλάςςιων αλάτων.  

6.2.1 Επιλογό ςυμβατών πρώτων υλών 

Ωσ προσ τθ ςφςταςι τουσ, τα κονιάματα κα περιζχουν ςε κάποιο ποςοςτό υδραυλικζσ 

κονίεσ, οι οποίεσ μποροφν να ανταπεξζλκουν πολφ αποτελεςματικά ςτο επικετικό παρακαλάςςιο 

περιβάλλον. Σο τςιμζντο αποκλείεται απολφτωσ, αφοφ θ αςυμβατότθτά του με τα αρχαία και 

ιςτορικά κονιάματα είναι επιςτθμονικά τεκμθριωμζνθ, ενϊ ςτθ ςυγκεκριμζνθ περίπτωςθ του 

Κομμοφ, τα προθγουμζνωσ εφαρμοςμζνα τςιμεντοκονιάματα αποκαταςτάςεων, ζχουν 

δθμιουργιςει λειτουργικά και αιςκθτικά προβλιματα ςτο χϊρο. 

Όςον αφορά ςτισ κονίεσ, δφο διαφορετικζσ εργαςτθριακζσ ςυνκζςεισ κα παραχκοφν και κα 

ελεγχκοφν. Θ πρϊτθ κα περιζχει Φυςικι Τδραυλικι Άςβεςτο (NHL), θ οποία εμπεριζχει υδραυλικά 

ςυςτατικά. Θ δεφτερθ ςφνκεςθ κα περιζχει Τδράςβεςτο (L), κοινϊσ ςβθςμζνο αςβζςτθ, ζτοιμθ για 
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χριςθ, Μετακαολίνθ (Mt) και προςκικθ Μπεντονίτθ (Bentonite). Ο μετακαολίνθσ δίνει -όπωσ και οι 

φυςικζσ ποηολάνεσ- υδραυλικότθτα ςτο κονίαμα και αντοχι ςτθν ζκκεςθ του ςε παρακαλάςςια 

περιβάλλοντα, ενϊ ταυτόχρονα βελτιϊνει πολφ μθχανικζσ αντοχζσ ςτο κονίαμα, αναλόγωσ πάντα 

με τθν ποςότθτά του ςε ςχζςθ με αυτι τθσ Τδράςβεςτου. Ο Μπεντονίτθσ είναι μια φυςικι 

ποηολάνθ, που ςυντελεί ςτθ πιξθ του κονιάματοσ παρουςία νεροφ. Βάςει βιβλιογραφικϊν πθγϊν, 

θ προςκικθ του ενιςχφει τθ ςυγκράτθςθ υγραςίασ ςτο εφαρμοηόμενο κονίαμα κατά τθν ωρίμανςι 

του, προάγει και επιταχφνει τισ υδραυλικζσ αντιδράςεισ μεταξφ των ςυςτατικϊν του Μετακαολίνθ 

με το υδροξείδιο του αςβεςτίου τθσ Τδραςβζςτου. Επιπλζον, ανάλογα πειράματα υποδεικνφουν ότι 

κονιάματα με μικρι προςκικθ Μπεντονίτθ ςυμπεριφζρονται καλφτερα ωσ προσ τθν παρουςία 

νεροφ. υγκεκριμζνα, θ παρουςία Μπεντονίτθ επιβραδφνει ςθμαντικά τθν απορρόφθςθ νεροφ, 

επομζνωσ και τον κφκλο κυκλοφορίασ, κρυςτάλλωςθσ, διαλυτοποίθςθσ και επανακρυςτάλλωςθσ 

των αλάτων. Αυτό είναι πολφ ςθμαντικό πλεονζκτθμα ιδιαίτερα ςε ευάλωτεσ δομζσ όπωσ οι εν 

προκειμζνω αρχαιότθτεσ και μάλιςτα ςε παρακαλάςςια περιβάλλοντα με υγραςία και άλατα. 

Οι παραπάνω επιλογζσ των κονιϊν, είναι γενικά ςυμβατζσ για χριςθ με τα πθλοκονιάματα 

ωσ προσ τθ φυςικό-χθμικι τουσ ςφςταςθ, χωρίσ να εμπεριζχουν επιβλαβείσ ενϊςεισ για αυτά και με 

γενικά μεγάλο πορϊδεσ και διαπνοι. ε ςχζςθ με τθ μθχανικι τουσ ςυμβατότθτα, δόκθκε ιδιαίτερθ 

μζριμνα ςτθν ίδια τθ ςφνκεςθ και τισ αναλογίεσ των υλικϊν. Από τθν άλλθ πλευρά, θ χριςθ 

πθλοχϊματοσ όπωσ του KM Clay, χωρίσ προθγοφμενθ κερμικι ενεργοποίθςθ, αποτελεί μόνο ζναν 

παράγοντα εξαςκζνιςθσ του κονιαμάτων, όχι μόνο ωσ προσ τισ μθχανικζσ του αντοχζσ, αλλά 

κυριότερα ωσ προσ τθ ανκεκτικότθτά του ζναντι ςτουσ δυςμενείσ περιβαλλοντικοφσ παράγοντεσ. 

Επιπλζον, θ χριςθ τςιμεντοκονιϊν είναι και φυςικό-χθμικά και μθχανικά αςφμβατθ με τα 

ιςτορικά κονιάματα. Πρϊτα, το μικρό πορϊδεσ τουσ επιβραδφνει τθν εξάτμιςθ τθσ υγραςίασ από το 

εςωτερικό των τοιχοποιιϊν. Δεφτερον, λειτουργοφν ωσ πθγι κειικϊν αλάτων (ειδικότερα του 

εντριγγίτθ) τα οποία είναι πολφ επιβλαβι προσ τα αρχαία υλικά. Σζλοσ, αναπτφςςουν πολφ υψθλζσ 

μθχανικζσ αντοχζσ και μζτρο ελαςτικότθτασ, επομζνωσ ςυμπεριφζρονται διαφορετικά ωσ προσ τισ 

μικρο-ταλαντϊςεισ τθσ τοιχοποιίασ, με κίνδυνο να αποκολλθκοφν ι να προκαλζςουν ρθγματϊςεισ 

προσ τα υποςτρωματικά υλικά. Για τουσ ίδιουσ λόγουσ αποκλείεται και θ μικτι χριςθ τςιμζντου-

αςβζςτθ ι άλλων κονιϊν. 

Όςον αφορά ςτο αδρανζσ που χρθςιμοποιικθκε, αυτό επιλζχκθκε μεταξφ ποικίλων 

δειγμάτων άμμων που προμθκεφτθκε το εργαςτιριο. Για τθν επιλογι τθσ άμμου βαςικόσ 

παράγοντασ είναι να ζχει παραπλιςια κοκκομετρία με αυτι τθσ πρότυπθσ άμμου και να μθν 

περιζχει πολλι παιπάλθ (κλάςμα κόκκου <63μm). Ζπειτα από κοςκίνιςμα των άμμων 

ςχθματίςτθκαν οι καμπφλεσ κοκκομετρικισ διαβάκμιςισ τουσ (χιματα 166-172). Μια πολφ καλι 
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κοκκομετρία ζχει θ Ποταμίςια άμμοσ. Αυτι επιλζχκθκε για να χρθςιμοποιθκεί ςτισ πειραματικζσ 

ςυνκζςεισ των κονιαμάτων δομισ, τα οποία ςτοχεφουν ςτο να πλθρϊςουν κενοφσ αρμοφσ και 

εξωτερικά εμφανι κενά τθσ τοιχοποιίασ.  

Οι χαλαηιακζσ άμμοι είναι πολφ λεπτόκοκκεσ, όμωσ ι χριςθ τουσ ςυνθκίηεται περιςςότερο 

ςε επιχρίςματα, κακϊσ και κονιάματα με γενικά περιςςότερο λεπτόκοκκθ κοκκομετρία. Εδϊ θ 

λεπτι κοκκομετρία των χαλαηιακισ άμμου και το ιπιο χρϊμα τθσ προτιμάται ϊςτε να δϊςει μια 

επικυμθτι ομαλι υφι ςτο επίχριςμα. Επίςθσ, βαςικόσ παράγοντασ για τον οποίο μπορεί να 

εγκρικεί θ χριςθ χαλαηιακισ άμμου ςε επιχρίςματα και γενικά επιφανειακά κονιάματα ςε άμεςθ 

επαφι με επικετικό περιβάλλον, είναι θ ανκεκτικότθτα τθσ άμμου αυτισ ζναντι τθσ 

περιβαλλοντικισ φκοράσ. Επομζνωσ ςε πειραματικζσ ςυνκζςεισ για επιχρίςματα 

χρθςιμοποιικθκαν οι χαλαηιακζσ άμμοι Au33 και Au34 ςε διάφορεσ αναλογίεσ. 

 
Σχιμα 166: Καμπφλθ κοκκομετρικισ διαβάκμιςθσ τθσ χαλαηιακισ άμμου Μ32 (ΠροΜεΚατ) 

ςε ςφγκριςθ με τθν πρότυπθ άμμο. 
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Σχιμα 167: Καμπφλθ κοκκομετρικισ διαβάκμιςθσ τθσ πυριτικισ άμμου (ΠροΜεΚατ) ςε 

ςφγκριςθ με τθν πρότυπθ άμμο. 

 

 
Σχιμα 168: Καμπφλθ κοκκομετρικισ διαβάκμιςθσ τθσ ποταμίςιασ άμμου (ΠροΜεΚατ) ςε 

ςφγκριςθ με τθν πρότυπθ άμμο. 
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Σχιμα 169: Καμπφλθ κοκκομετρικισ διαβάκμιςθσ τθσ χαλαηιακισ άμμου (Ακμθ Μπετόν) ςε 

ςφγκριςθ με τθν πρότυπθ άμμο. 

 
Σχιμα 170: Καμπφλθ κοκκομετρικισ διαβάκμιςθσ τθσ νταμαρίςιασ άμμου (ΠροΜεΚατ) ςε 

ςφγκριςθ με τθν πρότυπθ άμμο. 
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Σχιμα 171: Καμπφλθ κοκκομετρικισ διαβάκμιςθσ τθσ χαλαηιακισ άμμου Au33 (ΦινοΜπετόν) 

ςε ςφγκριςθ με τθν πρότυπθ άμμο. 

 

Σχιμα 172: Καμπφλθ κοκκομετρικισ διαβάκμιςθσ τθσ χαλαηιακισ άμμου Au34 (ΦινοΜπετόν) 
ςε ςφγκριςθ με τθν πρότυπθ άμμο. 

6.2.2 ύνθεςη του κονιϊματοσ δομόσ 

Καταρχιν ορίςτθκαν οι επικυμθτζσ αναλογίεσ κονίασ και αδρανϊν. Ο λόγοσ είναι: κονία    

αδρανι = 1/3 και αναφζρεται ςτθν κατά βάροσ αναλογία των ςυςτατικϊν. Αυτόσ ο λόγοσ 

κεωρθτικά κα δϊςει αςβεςτοκονιάματα με ςχετικά χαμθλι μθχανικι αντοχι (κλιπτικι), ενϊ κα 

ενιςχφςει τθν πλαςτιμότθτα των κονιαμάτων, ηθτοφμενο ςτθ ςυγκεκριμζνθ περίπτωςθ. Οι 

ςυνκζςεισ, διαφοροποιθμζνεσ ωσ προσ το είδοσ των κονιϊν, ονομάςτθκαν ΚΜ-Δ1 και ΚΜ-Δ2. 
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τον Πίνακα 7 και ςτον Πίνακα 8 παρουςιάηονται οι ποςότθτεσ των πρϊτων υλϊν των 

κονιαμάτων ΚΜ-Δ1 και ΚΜ-Δ2, αντιςτοίχωσ, κακϊσ και οι αναλογίεσ τουσ κατά βάροσ. το κονίαμα 

ΚΜ-Δ2 θ αντικατάςταςθ τθσ Τδράςβεςτου από Μετακαολίνθ και Μπεντονίτθ ζγινε ςε ποςοςτά 20% 

και 5%, αντιςτοίχωσ, ςτθ ςυνολικι ποςότθτα κονίασ. Θ ποςότθτα του νεροφ και για τα δφο 

κονιάματα υπολογίςτθκε αρχικά κεωρθτικά, ϊςτε ο λόγοσ κονίασ προσ νερό ιςοφται με 0,7, όμωσ 

πρακτικά αυτό κακορίςτθκε πειραματικά, κατά τθ ςφνκεςθ του κονιάματοσ, διότι θ ποςότθτα του 

νεροφ ποικίλει ςθμαντικά ανάλογα με τα υλικά, κυριότερα δε τισ κονίεσ.  

Πίνακασ 7: Αναλογίεσ και ποςότθτεσ των πρϊτων υλϊν τθσ ςφνκεςθσ ΚΜ-Δ1. 

Συςτατικά Ποςότθτα (g) Αναλογίεσ κατά βάροσ 

NHL 1333 
 

Κονία/Αδρανι=0,33 

Νερό/Κονία= 0,77 

 

Ποταμίςια 4000 

Νερό 1020 

Πίνακασ 8: Αναλογίεσ και ποςότθτεσ των πρϊτων υλϊν τθσ ςφνκεςθσ ΚΜ-Δ2. 

Συςτατικά Ποςότθτα (g) Αναλογίεσ κατά βάροσ 

Τδράςβεςτοσ 1000 
 

Κονία/Αδρανι=0,33 

Νερό/Κονία= 0,91 

 

Μετακαολίνθσ 267 

Μπεντονίτθσ 66 

Ποταμίςια 4000 

Νερό 1215 

 

6.2.3 Έλεγχοσ μηχανικών αντοχών του κονιϊματοσ 

Σα προτεινόμενα κονιάματα για να ελεγχκοφν ωσ προσ τισ μθχανικζσ τουσ αντοχζσ ςε κλίψθ 

και κάμψθ, χυτεφκθκαν ςε ειδικά διαμορφωμζνεσ μιτρεσ, ςφμφωνα με προτυποποιθμζνεσ 

διαδικαςίεσ (ΕΛΟΣ ΕΝ 1015.11, ASTM C192). το χιμα 173 φαίνονται τα δοκίμια. Σα δοκίμια 

παρζμειναν ςε κατάλλθλεσ ςυνκικεσ υγραςίασ και κερμοκραςίασ (RH = 95 ±5%, T = 20 ±2 oC) μζχρισ 

ότου αποτιμθκοφν οι μθχανικζσ αντοχζσ τουσ μετά από ωρίμανςθ 28 θμερϊν. Σρία πριςματικά 
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δοκίμια (4x4x16 cm) ελζγχκθκαν για τισ μθχανικζσ αντοχζσ, αρχικά ςε κάμψθ και ζπειτα τα ζξι 

κομμάτια ελζγχκθκαν ςτθ φόρτιςθ μονοαξονικισ κλίψθσ ςε επιφάνεια 4x4 cm. 

  

Σχιμα 173: Δοκίμια ελζγχου μθχανικϊν αντοχϊν, των ςυνκζςεων ΚΜ-Δ1 (αριςτερά) και ΚΜ-
Δ2 (δεξιά). 

τον Πίνακα 9 φαίνονται οι τιμζσ των μθχανικϊν αντοχϊν ςε δοκιμζσ κάμψθσ και κλίψθσ 

μετά από ωρίμανςθ 28 θμερϊν. τα χιματα 174 και 175 παρατίκενται οι καμπφλεσ τάςθσ-

παραμόρφωςθσ των κονιαμάτων ΚΜ-Δ1 και ΚΜ-Δ2 αντίςτοιχα, που προζκυψαν από τισ δοκιμζσ 

ελζγχου των κλιπτικϊν αντοχϊν των κονιαμάτων. 

Επίςθσ, ςτον Πίνακα 9  δίνεται ο δείκτθσ δυςκραυςτότθτασ ο οποίοσ υπολογίςτθκε από το 

εμβαδόν των καμπυλϊν τάςθσ παραμόρφωςθσ. Θ δυςκραυςτότθτα ιςοδυναμεί με το ζργο που 

απαιτείται για να ςπάςει ζνα υλικό. υνεπϊσ ζνα υλικό με μεγάλο εμβαδόν τθσ καμπφλθσ τάςθσ-

παραμόρφωςθσ κραφεται πιο δφςκολα, δθλαδι μπορεί να απορροφιςει μεγαλφτερθ ενζργεια από 

καταπονιςεισ πριν κραυςτεί. Σζλοσ, δίδεται το ςτατικό και το δυναμικό μζτρο ελαςτικότθτασ. Σο 

πρϊτο ιςοδυναμεί με τθν κλίςθ τθσ εφαπτομζνθσ ςτο μζςο τθσ καμπφλθσ τάςθσ-παραμόρφωςθσ 

και εκφράηει τθν ελαςτικότθτα του υλικοφ, δθλαδι τθν ικανότθτά του να ανακτά τισ διαςτάςεισ του 

ζπειτα από κάποια φόρτιςθ. Σο δεφτερο, προκφπτει από τθν μζτρθςθ τθσ ταχφτθτασ υπεριχων. 

Πίνακασ 9: Σιμζσ μθχανικϊν αντοχϊν, δείκτθ δυςκραυςτότθτασ και μζτρων 

ελαςτικότθτασ των κονιαμάτων ΚΜ-Δ1 και ΚΜ-Δ2. 

Κονίαμα 
Αντοχι ςε 

κλίψθ (MPa) 
Αντοχι ςε 

κάμψθ (MPa) 
Δείκτθσ 

δυςκραυςτότθτασ 

Στατικό Μζτρο 
ελαςτικότθτασ 

(GPa) 

Δυναμικό Μζτρο 
ελαςτικότθτασ 

(GPa) 

ΚΜ-Δ1 3,41 (±0,18) 2,55 (±0,16) 0,048 (±0,003) 0,49 (±0,11) 
0,00413 

(±0,00021) 

ΚΜ-Δ2 2,01 (±0,31) 1,96 (±0,18) 0,037 (±0,006) 0,18 (±0,07) 
0,00385 

(±0,00008) 
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Σχιμα 174: Διάγραμμα τάςεων παραμορφϊςεων του κονιάματοσ ΚΜ-Δ1, για κάκε δοκίμιο.  

  
Σχιμα 175: Διάγραμμα τάςεων παραμορφϊςεων του κονιάματοσ ΚΜ-Δ2, για κάκε δοκίμιο.  

6.2.4 Δοκιμϋσ τριχοειδούσ αναρρύχηςησ και κορεςμού ςε υγραςύα 

Με ςκοπό τα ελεγχκεί θ ςυμπεριφορά των ςυντικζμενων κονιαμάτων ωσ προσ τθν 

απορρόφθςθ και κυκλοφορία του νεροφ εντόσ αυτϊν, ζγιναν οι εξισ δοκιμζσ: 1) πείραμα 

τριχοειδοφσ αναρρίχθςθσ και 2) τεςτ κορεςμοφ. 

τθν πρϊτθ δοκιμι, δοκίμια ςτακερισ διατομισ και δεδομζνου εμβαδοφ βάςθσ εδράηονται 

ςε διαρκϊσ κορεςμζνο ςε υγραςία υπόςτρωμα, το οποίο πρακτικά επιτυγχάνεται με διθκθτικό 

χαρτί ςτο οποίο κακ’ όλθ τθ διάρκεια του πειράματοσ αναπλθρϊνεται το νερό που ζχει διαφφγει 

προσ το δοκίμιο ι τον αζρα. Σα δοκίμια ιταν κυβικά δοκίμια ακμισ 5 cm (χιμα 176). Θ διάρκεια 

τθσ δοκιμισ κρατάει ςυνολικά 48 ϊρεσ και ςε προβλεπόμενα διαςτιματα μετράται θ διαφορά 

μάηασ, λόγω τθσ τριχοειδοφσ αναρρίχθςθσ τθσ υγραςίασ. 
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Σχιμα 176: Κυβικά δοκίμια 5x5x5 cm, για τισ δοκιμζσ τριχοειδοφσ αναρρίχθςθσ και 
κορεςμοφ, των ςυνκζςεων ΚΜ-Δ1 (αριςτερά) και ΚΜ-Δ2 (δεξιά). 

Θ δεφτερθ δοκιμι αφορά ςε εμβάπτιςθ ςε (απιονιςμζνο) νερό των ίδιων δοκιμίων (χωρίσ 

υγραςία) για διάρκεια 24 ωρϊν, οπότε και κεωρείται πωσ φτάνουν ςε βακμό κορεςμοφ. Ζτςι 

μπορεί να υπολογιςτεί θ ςυνολικι ποςότθτα υγραςίασ που μπορεί να προςροφιςει ςτουσ πόρουσ 

του ζνα υλικό. Όπωσ και θ παραπάνω δοκιμι, ςχετίηεται ςε μεγάλο μζροσ με το ενεργό πορϊδεσ 

του υλικοφ.  

Σα διαγράμματα τθσ τριχοειδοφσ αναρρίχθςθσ παρουςιάηονται παρακάτω χιμα 177 και 

χιμα 178, κακϊσ και τα αποτελζςματα υπολογιςμοφ του ςυντελεςτι τριχοειδοφσ αναρρίχθςθσ, το 

ποςοςτό κορεςμοφ κ.β και κ.ό. από τισ δφο δοκιμζσ και οι ςχετικζσ πυκνότθτεσ των υλικϊν, επί 

ξθρϊ και επί κορεςμϊ ςτον Πίνακασ 10:. 
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Σχιμα 177: Διάγραμμα τριχοειδοφσ αναρρίχθςθσ των δοκιμίων του κονιάματοσ ΚΜ-Δ1. 

 

Σχιμα 178: Διάγραμμα τριχοειδοφσ αναρρίχθςθσ των δοκιμίων του κονιάματοσ ΚΜ-Δ2. 
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Πίνακασ 10: Σιμζσ ιςοδφναμου τριχοειδοφσ αναρρίχθςθσ, ποςοςτοφ κορεςμοφ, ξθρισ 

πυκνότθτασ και πυκνότθτασ επί κορεςμοφ 

Κονίαμα 

Συντελεςτισ 
τριχοειδοφσ 

αναρρίχθςθσ 
(g cm

-2
 s

-1/2
) 

Ποςοςτό κορεςμοφ  Πυκνότθτα επί ξθρϊ 
(gr/mL) 

Πυκνότθτα επί κορεςμϊ  
(gr/mL) 

(% w/w) (% vol/vol) 

ΚΜ-Δ1 0,0086 (±0,0005) 
20,53 
(±0,06) 

32,86 
(±0,32) 

1,601 (±0,019) 1,930 (±0,022) 

ΚΜ-Δ2 0,0111 (±0,0010) 
15,70 
(±0,13) 

28,07 
(±0,31) 

1,787 (±0,011) 2,068 (±0,014) 

Σα διαγράμματα τθσ τριχοειδοφσ αναρρίχθςθσ, δείχνουν γενικά μια ςτακερι απορρόφθςθ 

νεροφ και από τα δφο υλικά. Αυτό ςθμαίνει ότι το πορϊδεσ ςτα υλικά είναι ομοιόμορφο και οι 

πόροι επικοινωνοφν μεταξφ τουσ. Διαφορετικι ςυμπεριφορά παρατθρικθκε για το δοκίμιο ΚΜ-

Δ2.ςτ, ςτο οποίο θ απορρόφθςθ νεροφ κακυςτζρθςε ςε ςχζςθ με τα ΚΜ-Δ2.δ και ΚΜ-Δ2.ε. Ωςτόςο 

ζφταςε ακριβϊσ ςτον ίδιο βακμό κορεςμοφ. Σο αρχικό ςφάλμα αυτό οφείλεται ςτθν επιλογι λάκοσ 

επιφάνειασ του δοκιμίου για το πείραμα. Θ επιφάνεια αυτι, ιταν πλευρικι επιφάνεια του δοκιμίου 

και είχε προφανϊσ επιφανειακά προςροφιςει λιπαντικό από τθν μιτρα ςτθν οποία χυτεφκθκε. Θ 

επιλογι αυτι ζγινε διότι θ επιφάνεια που επιλζχκθκε αντίςτοιχα ςτα άλλα δοκίμια, εδϊ είχε 

απϊλεια υλικοφ ςτθ γωνία, οπότε θ επιφάνειά τθσ κα ιταν μικρότερθ. Θ περιοχι του γραφιματοσ 

όπου εντοπίςτθκε το ςφάλμα δε λιφκθκε υπόψθ ςτον υπολογιςμοφ του ςυντελεςτοφ τριχοειδοφσ 

αναρρίχθςθσ. Σο ιςοδφναμο (ςυντελεςτισ) τριχοειδοφσ αναρρίχθςθσ είναι το μζγεκοσ που εκφράηει 

τθν ταχφτθτα αναρρίχθςθσ του νεροφ ςτο υλικό. Σο κονίαμα ΚΜ-Δ1 παρουςιάηει βραδφτερθ 

απορρόφθςθ νεροφ, ενϊ παράλλθλα παρουςιάηει μεγαλφτερο βακμό κορεςμοφ. Αυτό το γεγονόσ 

παραπζμπει ςε μεγαλφτερο πορϊδεσ του υλικοφ, ενϊ ςυνδυαςτικά με τθ κεωρθτικι γνϊςθ ότι θ 

προςκικθ μετακαολίνθ ςε αςβεςτοκονιάματα είναι υπεφκυνθ για το ςχθματιςμό μικρϊν πόρων, 

παραπζμπει και ςε μεγαλφτερουσ πόρουσ για το κονίαμα ΚΜ-Δ1 ςε ςχζςθ με αυτοφσ του ΚΜ-Δ2. Ο 

υπολογιςμόσ τθσ πυκνότθτασ επίςθσ παραπζμπει ςτο ίδιο ςυμπζραςμα, κακϊσ και ςτο ότι το 

κονίαμα ΚΜ-Δ1 είναι ελαφρφτερο υλικό από το ΚΜ-Δ2. 

Σο μεγαλφτερο πορϊδεσ και μζγεκοσ πόρων είναι γενικά επικυμθτό χαρακτθριςτικό, διότι 

ενϊ ςθμαίνει μεγαλφτερθ απορρόφθςθ νεροφ ςε κατάςταςθ κορεςμοφ, εξαςφαλίηει και ταχφτερθ 

εξάτμιςθ υδρατμϊν από το εςωτερικό τθσ τοιχοποιίασ. Επίςθσ, υλικά με μεγαλφτερθ μζςθ διάμετρο 

πόρων ςυμπεριφζρονται καλφτερα ςτουσ κφκλουσ κρυςτάλλωςθσ των αλάτων, διότι θ 

κρυςτάλλωςθ αλάτων εντόσ μεγάλων πόρων δεν οδθγεί ςε ρθγματϊςεισ λόγω των πιζςεων που 

δζχονται τα τοιχϊματα του υλικοφ. Επίςθσ, τα ιςτορικά κονιάματα, ειδικότερα δε τα μελετθκζντα 
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πθλοκονιάματα του αρχαιολογικοφ χϊρου του Κομμοφ, είναι βζβαιο πωσ ζχουν ζνα πολφ μεγάλο 

πορϊδεσ. 

6.2.5 Επιλογό ςύνθεςησ κονιϊματοσ αποκατϊςταςησ για πιλοτικό 

εφαρμογό 

Σα αποτελζςματα των δοκιμϊν των ςυντικζμενων κονιαμάτων κάλυψαν γενικά τουσ 

ςτόχουσ. Σα κονιάματα ζχουν χαμθλό μζτρο ελαςτικότθτασ και υψθλι πλαςτιμότθτα. Θ καμπτικι 

τουσ αντοχι, είναι αρκετά υψθλι, ϊςτε να μποροφν να αντιςτακοφν επαρκϊσ ςε αςκοφμενεσ 

τάςεισ από το εςωτερικό τθσ τοιχοποιίασ. Επίςθσ, επιβεβαιϊνεται πωσ ζχουν μεγάλο πορϊδεσ ϊςτε 

να επιτρζπουν τθν υγραςία να εξατμίηεται από το εςωτερικό τθσ τοιχοποιίασ. το τελευταίο αυτό 

χαρακτθριςτικό, το κονίαμα ΚΜ-Δ1 υπερζχει του κονιάματοσ ΚΜ-Δ2. 

χετικά με τθν επιλογισ μιασ εκ των δφο ςυνκζςεων, τα παραπάνω δεδομζνα ενϊ μποροφν 

να προκρίνουν μια από αυτζσ, είναι ανεπαρκι, αφοφ εξετάηονται μόνο λίγεσ παράμετροι τθσ 

ςυνολικισ ςυμπεριφοράσ των κονιαμάτων και μάλιςτα μόνο ςε εργαςτθριακζσ ςυνκικεσ. Θ πλζον 

ρεαλιςτικι μζκοδοσ αποτίμθςθσ είναι θ πιλοτικι εφαρμογι και θ αποτίμθςι τθσ ςε πραγματικζσ 

ςυνκικεσ, ζπειτα από αρκετοφσ μινεσ, καλφτερα δε ζνα ολόκλθρο ζτοσ, ϊςτε να ολοκλθρωκεί 

πλιρθσ επίδραςθ κφκλων όλων των εποχιακϊν μεταβολϊν ςτισ καιρικζσ ςυνκικεσ. Μάλιςτα, ζτςι 

κα αποτιμθκεί και θ ςυμπεριφορά ζναντι ςτθ δράςθ των αλάτων, μάλλον τον κυριότερο παράγοντα 

διάβρωςθσ ςτον ςυγκεκριμζνο χϊρο. 

Θ τεχνθτι ζκκεςθ ςε άλατα, υπό εργαςτθριακζσ ςυνκικεσ, κα απαιτοφςε κονιάματα 

πλιρωσ ωριμαςμζνα, για τουλάχιςτον τρεισ μινεσ, ϊςτε να αποτιμθκεί θ πραγματικι 

ανκεκτικότθτα των πλιρωσ ωριμαςμζνων κονιαμάτων. Ωςτόςο, και θ πιλοτικι εφαρμογι και θ 

τεχνθτι ζκκεςθ ςε άλατα υπερζβαιναν τθν ζκταςθ τθσ παροφςασ εργαςίασ. 

6.3 Δοκιμϋσ ςε ςυνθϋςεισ κονιαμϊτων για επιχρύςματα και ςχολιαςμόσ 

Περαιτζρω, διεξιχκθςαν δοκιμζσ για τθ ςφνκεςθ επιχριςμάτων με δφο βαςικά κριτιρια: 

τθν χρωματικι εναρμόνιςθ με τα αρχαία κονιάματα και τθν ςυμπεριφορά του επιχρίςματοσ ςτθν 

αρχικι πιξθ του και ςυρρίκνωςθ με ςχθματιςμό ι όχι ρθγματϊςεων. 

Για τθ χρωματικι εναρμόνιςθ των επιχριςμάτων αρχικι ιδζα ιταν θ ενςωμάτωςθ του 

πθλοχϊματοσ ΚΜ Clay ςτα κονιάματα αυτά, ϊςτε να προςομοιάςει τα αρχαία υλικά αλλά και με τισ 

φυςικζσ αποχρϊςεισ του τοπίου, με χριςθ του εντόπιου υλικοφ. Παρατθρικθκε πωσ απαιτείται 

πολφ μεγάλθ ποςότθτα πθλοχϊματοσ ςτο κονίαμα, τόςθ ϊςτε αυτό ουςιαςτικά παφει να είναι 

υδραυλικό αςβεςτοκονίαμα, αλλά ιςόποςο μίγμα αςβεςτοκονίασ και πθλοφ. Επίςθσ, οδθγεί ςε 
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μεγάλθ προςκικθ νεροφ και ζπειτα ςε ταχεία ςυρρίκνωςθ και ρθγμάτωςθ του επιχρίςματοσ , ςε 

λίγα λεπτά από τθν εφαρμογι του. 

ε επόμενεσ δοκιμζσ ειςιχκθκε ϊχρα με παράλλθλθ μείωςθ τθσ ποςότθτασ πθλοφ, ενϊ ςε 

επόμενθ εξαλείφκθκε πλιρωσ. Από τισ δοκιμζσ φάνθκε πωσ θ ειςαγωγι μικρϊν ποςοτιτων πθλοφ 

δεν προςδίδει κάποια απόχρωςθ ςτο κονίαμα. Επίδραςθ ζχει μόνο ςε ποςότθτεσ αρκετά 

υπολογίςιμεσ ςε ςχζςθ με τθν υπόλοιπθ κονία. τισ πρϊτεσ δοκιμζσ, ο λόγοσ κονίασ (πθλόσ-

αςβζςτθσ-μετακαολίνθσ) προσ αδρανι ιταν τθσ τάξθσ του 4, ςτθν ΚΕ4 ιταν περίπου 1,8 και ςτθν 

ΚΕ5 ιταν 0,7. Θ τελευταία ιταν και θ βζλτιςτθ από τισ ωσ άνω δοκιμζσ (χιμα 179). 

Ο λόγοσ Κ/Α είναι πολφ ςθμαντικόσ παράγοντασ ςτο ςχθματιςμό ρθγματϊςεων. Θ 

αυτογενισ ρθγμάτωςθ οφείλεται ςτισ ίδιεσ αντιδράςεισ του νωποφ κονιάματοσ, όπου θ κονία 

ςχθματίηει ςυνδετικζσ ενϊςεισ με παράλλθλθ εξάτμιςθ νεροφ. Αυτζσ οι δυο διεργαςίεσ, 

ςυνδυαηόμενεσ δθμιουργοφν τάςεισ ςτθν επιφάνεια του κονιάματοσ που οδθγοφν ςε ςχθματιςμό 

μικρο-ρωγμϊν. Θ αφξθςθ των αδρανϊν (δθλ. μείωςθ του λόγου Κ/Α) ςυντελεί ςθμαντικά ςτθν 

αποφυγι ρθγματϊςεων. Επίςθσ, ζνασ ακόμθ παράγοντασ είναι το πάχοσ του επιχρίςματοσ. Λεπτζσ 

ςτρϊςεισ είναι λιγότερο πικανόν να ρθγματϊςουν ζντονα ςε ςχζςθ με παχιζσ ςτρϊςεισ ενόσ 

επιχρίςματοσ όμοιασ ςφνκεςθσ. 

 

          
Σχιμα 179: Οι δοκιμζσ ΚΕ1, ΚΕ4 και ΚΕ5 με ςταδιακι μείωςθ τθσ ςυμμετοχισ πθλοφ, του λόγου 

Κ/Α και των εμφανιηόμενων ρθγματϊςεων. 

Παρακάτω εγκαταλείφκθκε θ ιδζα για προςκικθ πθλοχϊματοσ ςτο κονίαμα. Διότι θ 

προςκικθ πθλοχϊματοσ, εκτόσ από οποιαδιποτε αιςκθτικι βελτίωςθ, κατά τα άλλα λειτουργεί 

αρνθτικά ςτο κονίαμα, μειϊνοντασ τισ αντοχζσ του, κακιςτϊντασ το πολφ υδατοαπορροφθτικό και 

υδατοδιαλυτό. Επίςθσ, αντιτίκεται ςε όλθ τθν προςπάκεια παραςκευισ ενόσ υδραυλικοφ 

κονιάματοσ το οποίο ζχει ωσ ςτόχο τθν υψθλι αντοχι ςτο χρόνο ζναντι ςτο επικετικό καλάςςιο 

περιβάλλον. 
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Τιοκετικθκε μια ιδιότυπθ τεχνικι, θ οποία ζχει τισ ρίηεσ τθσ ςτο Ιράν  (Μαραβελάκθ Π. , 

2013-14). Αφορά ςε χρωματιςμό των νωπϊν επιχριςμάτων (βαςικά γυψοκονιαμάτων), αμζςωσ 

μετά τθν εφαρμογι τουσ, με πθλό διαλυμζνο ςε νερό. Σο διάλυμα αυτό αποτελείται από περίπου 1 

μζροσ πθλοφ (KM Clay) με 2 μζρθ νεροφ (χιμα 180). Κατά κάποιον τρόπο αντιγράφει τθ βαςικι 

ιδζα των νωπογραφιϊν, όμωσ ςτισ νωπογραφίεσ χρθςιμοποιοφνταν ορυκτά χρϊματα κατάλλθλα 

για ανάμιξθ με το νωπό αςβεςτοκονίαμα, διότι αντιδροφςαν με το υδροξείδιο του αςβεςτίου. τθν 

περίπτωςθ του πθλοχϊματοσ, θ δυνατότθτα αυτι δεν ιςχφει ςε γενικζσ γραμμζσ, ζτςι θ 

ςυμπεριφορά ςτο χρόνο πρζπει να αποτιμθκεί ξεχωριςτά. 

  
Σχιμα 180: Σο διάλυμα του πθλοφ KM Clay, ζτοιμο για εφαρμογι. 

τισ δοκιμζσ που ακολοφκθςαν τθν παραπάνω τεχνικι, ζγινε ςφγκριςθ μεταξφ επιχρίςματοσ 

υδραυλικισ αςβζςτου (ΚΕ7) και μίγματοσ αςβζςτθ-μετακαολίνθ (ΚΕ8) (χιμα 181). Επίςθσ ο λόγοσ 

Κ/Α ζμεινε ςχετικά μικρόσ (Κ/Α=0,5), ενϊ χρθςιμοποιικθκε μίγμα άμμων (Au33:Au34=1:1) με 

μεγαλφτερο εφροσ κοκκομετρίασ, διότι εκτιμικθκε πϊσ και θ βελτιωμζνθ κοκκομετρικι διαβάκμιςθ 

του κονιάματοσ επιδράει κετικά ςτθν αποφυγι ρθγματϊςεων, λόγω βζλτιςτθσ δομισ (packing) του 

κονιάματοσ. Μεταξφ των δφο ειδϊν κονιϊν, θ υδραυλικι άςβεςτοσ ςυμπεριφζρκθκε καλφτερα ωσ 

προσ το ςχθματιςμό μικρο-ρωγμϊν. Αυτό αποδίδεται βαςικά ςτθ μεγαλφτερθ απορρόφθςθ νεροφ 

του μίγματοσ αςβζςτθ-μετακαολίνθ, κακϊσ και ςτθν υποτικζμενθ ταχφτερθ πιξθ ανάλογων 

κονιαμάτων ςε ςφγκριςθ με κονιάματα που περιζχουν μόνο υδραυλικι άςβεςτο. 

        
Σχιμα 181: Οι δοκιμζσ ΚΕ7 και ΚΕ8 μετά από 7 θμζρεσ από τθν εφαρμογι τουσ. Είναι εμφανισ θ 

παρουςία ρθγματϊςεων, εντονότερεσ ςτο επίχριςμα ΚΕ8. 
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ε άλλθ δοκιμι (ΚΕ6), λαμβάνοντασ υπόψθ τθ γνϊςθ από τουσ αρχαίουσ και ιςτορικοφσ 

τρόπουσ δομισ, και μάλιςτα τθσ διαχρονικισ τεχνικισ των νωπογραφιϊν (χιμα 182), δοκιμάςτθκε 

να εφαρμοςτεί διαςτρωματικό επίχριςμα υδραυλικισ άςβεςτου. ε αυτι τθ δοκιμι επιςτρϊκθκε 

αρχικό λεπτό ςτρϊμα επάνω ςτο υπόςτρωμα (τςιμεντζνια πλάκα πεηοδρομίου). Αυτό το ςτρϊμα 

χαράχτθκε κατά τθν εφαρμογι του, δθμιουργϊντασ ζτςι μια τραχεία επιφάνεια πρόςφυςθσ και 

ςυγκράτθςθσ για το επίχριςμα (χιμα 183). Ωσ ςφνθκεσ, το πρϊτο ςτρϊμα ζχει μικρότερο λόγο Κ/Α 

(=0,5) και χονδρότερθ κοκκομετρία (ποταμίςια:Au33:Au34=1:1:1) από το επικείμενο. Σο τελικό 

ςτρϊμα ζχει Κ/Α=0,7 και άμμουσ Au33:Au34=1:1. 

  
Σχιμα 182: Αριςτερά: αναπαράςταςθ ρωμαϊκοφ εργοταξίου νωπογραφιϊν. το μζςον φαίνεται 

θ εγχάραξθ μοτίβου ψαροκόκαλου ςτο υποςτρωματικό κονίαμα για δθμιουργία 
επιφάνειασ πρόςφυςθσ για το τελικό ςτρϊμα από κακαρόσ αςβζςτθ.  (Adam, 1994).  
Δεξιά: χαραγμζνα μοτίβα ςε πρϊτθ ςτρϊςθ επιχρίςματοσ ςτο βυηαντινό ναό τθσ 
Κοίμθςθσ τθσ Θεοτόκου, Αγυιά Χανίων (προςωπικό αρχείο). 

Αυτι θ δοκιμι (ΚΕ6), ιταν και θ μόνθ που ζπειτα από επικεϊρθςθ αρκετϊν θμερϊν δεν 

εμφάνιςε καμία ρθγμάτωςθ. Ζτςι, επιβεβαίωςε τθ διαχρονικι τεχνικι των επιχριςμάτων, από τθν 

αρχαιότθτα μζχρι και περιπτϊςεισ παραδοςιακισ αρχιτεκτονικισ, όπου ςυνθκιηόταν θ χάραξθ 

διαφόρων μοτίβων ι απλϊν γραμμϊν. Μάλιςτα, ςε αυτι τθν περίπτωςθ ο λόγοσ Κ/Α ιταν 

μεγαλφτεροσ από αυτόν των δοκιμϊν ΚΕ7 και ΚΕ8. Ωςτόςο, το αποτζλεςμα ιταν καλφτερο, 

αναδεικνφοντασ τθν εφαρμογι κατάλλθλου υποςτρωματικοφ κονιάματοσ ςε μείηονοσ ςθμαςίασ 

παράγοντα για τθν επιτυχι εφαρμογι επιχρίςματοσ χωρίσ ρθγματϊςεισ.  

Ακόμθ, όςον αφορά ςτο χρωματιςμό με τθ βαφι πθλοφ, μετά από 45 θμζρεσ ζκκεςθσ ςτο 

περιβάλλον και ςε βροχοπτϊςεισ, δεν ζχει παρουςιαςτεί διαλυτοποίθςθ του πθλοφ. Ωςτόςο, μια 

καλφτερθ αποτίμθςθ απαιτεί μεγάλο χρονικό ορίηοντα, πικανϊσ και άλλεσ τεχνικζσ αποτίμθςθσ του 

υλικοφ ςε δυςμενείσ καταςτάςεισ. 
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Σχιμα 183: Θ επικρατζςτερθ δοκιμι ΚΕ6 κατά ςτάδια: αριςτερά εφαρμογι υποςτρωματικοφ 

κονιάματοσ και δεξιά: τελικό αποτζλεςμα με βαφι πθλοχϊματοσ, ζπειτα από 7 
θμζρεσ. 

6.4 Περαιτϋρω προτϊςεισ για τα κονιϊματα αποκατϊςταςησ 

Περαιτζρω προτάςεισ για τα κονιάματα αποκατάςταςθσ μποροφν να είναι διαφόρων 

κατθγοριϊν: 

1. Πρόταςθ κονιαμάτων για ειδικζσ χριςεισ ςε κατά τόπουσ ςθμεία, όπου εντοπιςτεί θ 

ανάγκθ. Μια περίπτωςθ κονιάματοσ για ειδικι χριςθ είναι ζνα κονίαμα επίςτεψθσ, το οποίο 

αναφζρκθκε και παραπάνω. Σζτοια κονιάματα είναι ςυνικθ ςε αρχαιολογικοφσ χϊρουσ όπου 

υπάρχου εκτεκειμζνεσ οριηόντιεσ απολιξεισ τοιχοποιιϊν που κινδυνεφουν από ςυγκζντρωςθ 

υδάτων και ειςροι ςτο εςωτερικό τθσ τοιχοποιίασ (Εικόνα 9). Σα κονιάματα αυτά ζχουν 

κακοριςμζνθ κυρτι μορφι ϊςτε να απορρζουν τα φδατα πλευρικά. Ωσ προσ τθ ςφνκεςι τουσ, τα 

κονιάματα αυτά ζχουν δφο επικυμθτζσ ιδιότθτεσ:  

 Να ζχουν χαμθλι ι αργι απορρόφθςθ νεροφ. 

 Να ζχουν χαμθλζσ μθχανικζσ αντοχζσ και να είναι πολφ πλαςτικά ϊςτε να μθν 

επθρεάηουν κακόλου τθν τοιχοποιία, αλλά να είναι κυςιαηόμενα και πλιρωσ 

αναςτρζψιμα. 

Ζτςι προτείνεται κονίαμα με ακόμθ μικρότερο λόγο Κ/Α, πικανϊσ μόνο με αερικι άςβεςτο, 

ϊςτε να ζχει χαμθλι αντοχι ςε ςυνδυαςμό με μεγάλο πορϊδεσ και διαπνοι υδρατμϊν. Επίςθσ το 

κονίαμα αυτό δφναται να είναι αρκετά χονδρόκοκκο, διότι καταλαμβάνει μεγάλο όγκο, οπότε 

μπορεί να προςομοιάηει ωσ ζνα βακμό με ςκυρόδεμα. Επίςθσ θ υδροφοβικότθτα τθσ επιφάνειάσ 

του είναι ζνα επικυμθτό πρόςκετο χαρακτθριςτικό το οποίο μπορεί να εξαςφαλιςτεί με τθν 

εφαρμογι κάποιου αδιαβροχοποιθτικοφ υδρόφοβου βερνικιοφ.  
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Εικόνα 9: Επίςτεψθ τοιχοποιίασ ςε αρχαιολογικό χϊρο ςτο Ιράν. (Μαραβελάκθ Π. , 2013-14) 

2. Βελτίωςθ των ςυνκζςεων όςο αφορά ςτισ πρϊτεσ φλεσ τουσ. ε ςχζςθ με τθ βελτίωςθ 

των πρϊτων υλϊν, ζγιναν υπολογιςτικζσ δοκιμζσ για τθν ανάμιξθ άμμων, βάςει των 

αποτελεςμάτων τθσ κοκκομετρικισ τουσ ανάλυςθσ.  

Βρζκθκε ότι θ κοκκομετρία των κονιαμάτων μπορεί να βελτιςτοποιθκεί, πλθςιάηοντασ πάρα 

πολφ τθν κοκκομετρία τθσ πρότυπθσ άμμου, με τθν ανάμιξθ διάφορων άμμων ςε ποικίλεσ 

αναλογίεσ. Θ ιςόποςθ ανάμιξθ ποταμίςιασ και πυριτικισ άμμου δίνει κοκκομετρικι καμπφλθ όμοια 

με αυτι τθσ πρότυπθσ άμμου (χιμα 184), ενϊ μίγμα ποταμίςιασ και χονδρόκοκκθσ νταμαρίςια 

άμμου δίνει πολφ καλι κοκκομετρία, ελαφρϊσ πιο χονδρόκοκκθ από αυτι τθσ πρότυπθσ άμμου 

(χιμα 185), για πικανι χριςθ ςε κάποιο χονδρότερο κονίαμα (όπωσ τθσ επίςτεψθσ). 
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Σχιμα 184:  Καμπφλθ κοκκομετρικισ διαβάκμιςθσ μίγματοσ ποταμίςια και πυριτικισ άμμου 1:1, 

ςε ςφγκριςθ με τθν πρότυπθ άμμο. 

 
Σχιμα 185:  Καμπφλθ κοκκομετρικισ διαβάκμιςθσ μίγματοσ ποταμίςια και χονδρόκοκκθσ 

νταμαρίςια άμμου 2:1, ςε ςφγκριςθ με τθν πρότυπθ άμμο. 

3. Εφαρμογι ειδικϊν υλικϊν για τθν ενίςχυςθ τόςο των κονιαμάτων αποκατάςταςθσ, όςο 

και των αυκεντικϊν κονιαμάτων. Σα υλικά αυτά βαςικό ςτόχο ζχουν να ελαττϊςουν τθν 

απορρόφθςθ νεροφ, χωρίσ ωςτόςο να είναι περιορίηουν τθν εξάτμιςθ υδρατμϊν από το εςωτερικό 

των υλικϊν. Επίςθσ, ειδικότερα για τθ ςυντιρθςθ των αρχαίων κονιαμάτων, ειδικά ςτερεωτικά 

νάνο-υλικά μποροφν να αποκαταςτιςουν τθν πολφ αςκενι τουσ μικροδομι. 
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7. Συμπεράςματα 

τον επίλογο τθσ εργαςίασ αυτισ μποροφν να διατυπωκοφν οριςμζνα ςυμπεράςματα ςε 

ςχζςθ με τα μελετθκζντα ιςτορικά υλικά και τθν προςζγγιςθ τθσ ςυντιρθςισ τουσ.  

ε ςχζςθ με τθν ανάλυςθ των δειγμάτων κονιαμάτων, θ αναλυτικι μζκοδοσ ιταν 

απαραίτθτθ ϊςτε να διακρικοφν οι διαφορετικζσ περιπτϊςεισ των κονιαμάτων (5.4, ςελ. 122). 

Πζραν τθσ μακροςκοπικισ παρατιρθςθσ και τθσ ςαφοφσ ομοιότθτασ οριςμζνων δειγμάτων, θ 

ορυκτολογικι ςφςταςθ διαςαφινιςε ποια κονιάματα είναι τα πθλοκονιάματα και ταφτιςε τθν κονία 

τουσ με το εντόπιο πθλόχωμα KM Clay (5.3, ςελ. 90). Επίςθσ, τα αποτελζςματα των αναλφςεων 

αποτζλεςαν τθν πλζον αξιόπιςτθ μζκοδο ϊςτε να ταξινομθκοφν οριςμζνα δείγματα ςτα οποία θ 

μακροςκοπικι μελζτθ άφθνε αμφιβολίεσ. (δείγματα KM12, KM22). 

Βαςικά θ ανάλυςθ αποδείχκθκε ωσ αναπόςπαςτθ μζκοδοσ ϊςτε να ερμθνευκοφν 

ςυνδυαςτικά με τθ μακροςκοπικι και μικροςκοπικι μελζτθ των δειγμάτων τα αποτελζςματα τθσ 

κάκε μιασ. Για παράδειγμα, θ μεταμορφωςιγενισ φφςθ του δείγματοσ λίκου ΚΜ37Λ (5.2.1, χιμα 

108) που παρατθρικθκε επιβεβαιϊκθκε από τθν παρουςία ορυκτϊν αναμενόμενων ςε τζτοιουσ 

λίκουσ 5.3, χιμα 165). 

 Αναφορικά με το εφρθμα για τθ χριςθ του πθλοφ KM Clay ςε όλεσ τισ ιςτορικζσ περιόδουσ 

του αρχαιολογικοφ χϊρου, θ εντοπιότθτα ανάγεται ςε μείηονα παράγοντα για τθν τεχνολογία των 

υλικϊν. Δευτερογενισ παράγοντασ είναι θ ιςτορικότθτα, εννοϊντασ τισ ιςτορικζσ περιόδουσ και τισ 

διαδοχζσ των πολιτιςμϊν, αφοφ τα κονιάματα των διαφόρων περιόδων (των Μινωικϊν 

υποπεριόδων ζωσ και τθσ Ελλθνιςτικισ) είχαν παραπλιςια χαρακτθριςτικά.   

Εδϊ βζβαια πρζπει να γίνει ςαφισ διάκριςθ ωσ προσ τθν περιφερειακότθτα ι κεντρικότθτα 

των εκάςτοτε πόλεων των διαφόρων πολιτιςμϊν. Θα ιταν επιςφαλζσ να γενικευκεί θ παραπάνω 

παραδοχι για τα κζντρα του Μινωικοφ, Ελλθνικοφ κ.ά., πολιτιςμϊν. Παρόμοια ςυμπεράςματα για 

τθν τοπικότθτα ςε ςχζςθ αφενόσ με τα υλικά, αφετζρου με τθν εγγφτθτα από τα κζντρα των 

εκάςτοτε πολιτιςμϊν, είχαν διατυπωκεί και ςτθν ερευνθτικι μου εργαςία «Φροφριο 

Φραγκοκάςτελλο: ολιςτικι ανάλυςθ και ιςτορικι τεκμθρίωςθ κονιαμάτων και επιχριςμάτων και 

ςφνκεςθ νζων ςυμβατϊν κονιαμάτων αποκατάςταςθσ». Εκεί βζβαια ι προςζγγιςθ ιταν 

περιςςότερο ςυγκριτικι, αξιολογϊντασ ςυνκετικά τθν ιςτορικι γνϊςθ, τισ μαρτυρίεσ, τθν 

μακροςκοπικι παρατιρθςθ και τθν εργαςτθριακι ανάλυςθ. τθν παροφςα εργαςία πρυτάνευςε ο 

αδιάψευςτοσ δείκτθσ τθσ ανάλυςθσ.  
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Ακόμθ, ωσ προσ τθ διαδοχι των πολιτιςμϊν και τθ ςτακερότθτα (ι προοδευτικότθτα) τθσ 

τεχνολογίασ των δομικϊν υλικϊν, οι εξεταηόμενεσ περίοδοι είναι οριακζσ. Δθλαδι, πρζπει να 

ςθμειωκεί πωσ πρόκειται για «προ-Ρωμαϊκζσ». Ζτςι, ενϊ και ςε όλεσ αυτζσ τισ περιόδουσ (και 

μάλιςτα ςτθν Ελλθνικι και Ελλθνιςτικι περίοδο), υπάρχουν ιςτορικά τεκμθριωμζνεσ περιπτϊςεισ 

ζντονθσ διαφοροποίθςθσ και πρωτοτυπίασ των κονιαμάτων, αποτελοφν ςχετικά μεμονωμζνεσ 

περιπτϊςεισ ι περιοριςμζνεσ ςτα μεγάλα κζντρα του εκάςτοτε πολιτιςμοφ. Αντικζτωσ ςτισ «μετά-

Ρωμαϊκζσ» περιόδουσ θ εξελιγμζνθ τεχνογνωςία των υλικϊν, θ καινοτομία και θ μαηικότθτα ςτθν 

παραγωγι γίνονται κανόνασ. Επομζνωσ δε κα ιταν αναμενόμενο να διαπιςτωκεί μια τόςο μεγάλθ 

ομοιογζνεια εντόσ ενόσ ευρφτατου χρονικοφ διαςτιματοσ. 

Ζνα γεγονόσ που πρζπει να ςθμειωκεί είναι θ γενικά καλι διατιρθςθ ι επάρκεια των 

αυκεντικϊν κονιαμάτων δομισ, αν και είναι πολφ αςκενι, είναι χριςιμο να γίνει αυτι θ παραδοχι 

για τθ ςυνζχεια, ωσ βάςθ ςχεδιαςμοφ των κονιαμάτων αποκατάςταςθσ. Οι αποκαλυφκείςεσ 

τοιχοποιίεσ των αναςκαφϊν, διατθροφν ςε μεγάλο βακμό τον όγκο τουσ και τθ μορφι τουσ, ενϊ 

δεν παρουςιάηουν μεγάλεσ ι διαμπερείσ ρθγματϊςεισ. Αντικζτωσ, τα εφαρμοςμζνα 

τςιμεντοκονιάματα των ςφγχρονων αποκαταςτάςεων, παρουςιάηουν μια κατά πολφ δυςμενζςτερθ 

εικόνα, ενϊ ςε ποικίλεσ περιπτϊςεισ ζχουν προκαλζςει βλάβεσ και ςτα αυκεντικά υλικά (Εικόνα 10 

και Εικόνα 11). 

  
Εικόνα 10 και Εικόνα 11:  Αριςτερά, διαβρωμζνο τςιμεντοκονίαμα ςτθ κζςθ δειγματολθψίασ του λίκου 

ΚΜ28Λ. Παρατθρείςτε το μεγάλο κενό που ζχει προκφψει λόγω κονιοποίθςθσ του αυκεντικοφ κονιάματοσ 
δομισ κακϊσ και τον κατακερματιςμό του λίκου. Δεξιά, αρμολόγθμα με τςιμεντοκονίαμα παρόμοιο με το 
ΚΜ19R. Παρατθρείςτε τισ διάφορεσ ρωγμζσ που ζχουν προκλθκεί ςτουσ λίκουσ, kau, λόγω τθσ μθχανικι 

αςυμβατότθτασ των υλικϊν. 
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Οι βλάβεσ αυτζσ οφείλονται ςε πολλαπλζσ επιπτϊςεισ τθσ αςυμβατότθτασ τουσ με τα 

αυκεντικά υλικά: 

 Παρουςία κειϊκϊν και άλλων αλάτων ςτθν τςιμεντοκονία 

 Μθ διαπνοι των κονιαμάτων, που δθμιουργεί ευνοϊκό περιβάλλον για τθν 

ανάπτυξθ βιολογικϊν φκορϊν κακϊσ και τθν κρυςτάλλωςθ αλάτων ςτα εςωτερικό 

των δομϊν. 

 Μθχανικι αςυμβατότθτα. Σα κατά πολφ μεγαλφτερα μζτρα ελαςτικότθτασ 

προκαλοφν αποκολλιςεισ και ρωγμζσ ςτουσ λίκουσ και τα αυκεντικά κονιάματα. 

το ςθμείο αυτό, πρζπει να αποςαφθνςιτεί ποιοσ είναι ο ςτόχοσ των κονιαμάτων 

επζμβαςθσ ςτα μνθμεία. Ωσ αφορμι χρθςιμοποιϊ ζναν τίτλο μιασ δθμοςίευςθσ: «Θ Μακροηωία 

των Κονιαμάτων» (“The Longevity of Mortars”) (Papayianni, 2006).  τθν αποκατάςταςθ κα 

μποροφςε να αντιςτραφεί αυτό και να αναχκεί ςε ςθμαίνουςα αξία θ «κνθςιμότθτα των 

κονιαμάτων αποκατάςταςθσ», εννοϊντασ ςε μεγάλο βακμό τθν αντιςτρεψιμότθτα των 

επεμβάςεων. Θ μακροηωία των κονιαμάτων αποκατάςταςθσ μπορεί να είναι ςε οριςμζνο βάκοσ 

χρόνου ανεπικφμθτθ. τθν παραπάνω πρόταςθ εμπεριζχεται θ ζννοια τθσ αξιολόγθςθσ και 

επαναπροςζγγιςθσ των επεμβάςεων ςτα μνθμεία, ζννοια που επικρατεί ςτθ ςφγχρονθ 

αποκατάςταςθ.  

Βάςει αυτισ τθσ ζννοιασ είναι χριςιμο τα κονιάματα αποκατάςταςθσ να είναι ςε κζςθ να 

αφαιρεκοφν κατά περίπτωςθ ακόμθ και μθχανικά, προκαλϊντασ τθν ελάχιςτθ απϊλεια των 

αυκεντικϊν. Σα περιςςότερα κονιάματα αποκατάςταςθσ με βάςθ το τςιμζντο ζχουν τόςο 

μεγαλφτερεσ μθχανικζσ αντοχζσ που κα μποροφςε να προκαλζςουν τθν απϊλεια ζωσ και τθσ ίδιασ 

τθσ αυκεντικισ αςκενοφσ τοιχοποιίασ. Πρζπει λοιπόν να τονιςτεί ότι τα κονιάματα αποκατάςταςθσ 

δεν πρζπει να ςχεδιάηονται με γνϊμονα το να αντζξουν «για πάντα», οφτε για να είναι «καλφτερα» 

από τα αυκεντικά, αλλά για να προςτατεφςουν και να εξαςφαλίςουν «μακροηωία» ςτα αυκεντικά 

υλικά. 

Ζχοντασ τα παραπάνω ςυνεχϊσ ωσ κριτιρια ςχεδιάςτθκαν τα προτεινόμενα κονιάματα 

αποκατάςταςθσ. Όπωσ ελζγχκθκε (6.2.3), είναι αρκετά πλαςτικά κονιάματα με χαμθλζσ αντοχζσ, 

παρ’ όλα αυτά επαρκζςτατεσ για τα υπάρχοντα φορτία των τοιχοποιιϊν. Βαςικι παράμετροσ ςτα 

κονιάματα ιταν θ ςυμπεριφορά τουσ ςτθν κυκλοφορία του νεροφ, όπου και τα δφο ςυντικζμενα 

κονιάματα είχαν μικρι ςχετικά διαφορά (6.2.4) ωςτόςο, παρακάτω (6.2.5) διατυπϊκθκε πωσ το 

επόμενο και απαραίτθτο ςτάδιο είναι αυτό τθσ πιλοτικισ εφαρμογισ και των δφο ςυνκζςεων ςτον 

αρχαιολογικό χϊρο, ϊςτε να γίνει αποτίμθςθ τθσ ςυμπεριφοράσ τουσ ςε πραγματικζσ ςυνκικεσ.  
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Οι δοκιμζσ για επιχρίςματα, με τθν υιοκεςία τθσ ιδιότυπθσ τεχνικισ που περιγράφθκε 

παραπάνω (6.3), κατάφεραν ακόμθ και ςτθν περιοριςμζνθ ζκταςι τουσ να δϊςουν κάποια 

πορίςματα και επιδζχονται ςυνζχεια. Σζλοσ, οι προτάςεισ για περαιτζρω δυνατότθτα βελτίωςθσ και 

εξειδίκευςθσ των υλικϊν αποκατάςταςθσ, αν και δεν μπόρεςαν να γίνουν πράξθ ςτο ςχετικά 

περιοριςμζνο πλαίςιο τθσ παροφςασ εργαςίασ, γεννοφν αυτι τθ ςκζψθ: ότι θ μελζτθ των υλικϊν 

ςυντιρθςθσ δφναται να εξειδικευτεί πολφ, αφοφ υπάρχουν πολυάρικμεσ παράμετροι και 

υποπεριπτϊςεισ οι οποίεσ πρζπει να μελετϊνται με ευαιςκθςία. 
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9. Παράρτθμα: 
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ΔΕΛΣΙΟ ΔΕΙΓΜΑΣΟ 
Κωδικόσ δεύγματοσ: ΚΜ1

Είδοσ δείγματοσ: Κονίαμα 

Προζλευςθ: Αρχαιολογικόσ Χϊροσ Κομμοφ / Κομμόσ, 

Θράκλειο  

Θμερομθνία Δειγματολθψίασ: 10/3/2016  

Ιςτορικι περίοδοσ: Μινωικι 

τοιχείο καταςκευισ: Τοιχοποιία 

Θζςθ δειγματολθψίασ:Κατακόρυφθ, Εξωτερικι 

Υψοσ από το ζδαφοσ: 0,45 μ. 

Επιπλζον ςτοιχεία: Επιπλζον ςτοιχεία (ζωσ 20 λζξεισ) 

φντομθ περιγραφι:  

Λευκό, λεπτόκοκκο και διαβρωμζνο κονίαμα, με ζντονθ 

ανάπτυξθ βιολογικϊν παραγόντων και επικακίςεισ ςε όλθ τθν 

επιφάνειά.

Μακροςκοπικι φωτογραφία:  Θζςθ δειγματολθψίασ:  

  
Μικροςκοπικι φωτογραφία:  Μικροςκοπικι φωτογραφία ςτιλπνισ τομισ: 

  
Μικροςκοπικόσ χαρακτθριςμόσ: 

Χρϊμα  
Ζντονα λευκό, μαφρεσ ηϊνεσ εξωτερικά, 
ελαφρφ καφζ-ϊχρα ςτθ ηϊνθ διεπαφισ με 
το υπόςτρωμα  

τρωματογραφία 
Ενιαία δομι, επιφανειακά ςτρϊςθ 
βιολογικϊν επικακίςεων (200μm – 800μm)  

Αδρανι Φυτικζσ ίνεσ (άχυρα), καλάςςια άμμοσ  

Κοκκομετρία 
αδρανϊν 

Φυτικζσ ίνεσ, μικουσ ζωσ 3,8mm 
Θαλάςςια άμμοσ, λεπτόκοκκθ (100-400μm) 

Κονία Αςβζςτθσ 

Εγκλωβιςμζνα 
υλικά 

υςςωματϊματα κονίασ ζωσ 1mm, 
μεμονωμζνα κεραμικά κραφςματα (800μm), 
κατά ςθμεία ανάπτυξθ φυτικϊν ινϊν 

Παρατθριςεισ 
Πολφ λεπτόκοκκο εξωτερικό αρμολόγθμα, θ 
περιεκτικότθτα ςε αςβζςτθ 

Ορυκτολογικι ςφςταςθ:  

Αςβεςτίτθσ, Χαλαηίασ, Ιλλίτθσ, Ανορκίτθσ, Ορκόκλαςτο, 

Αραγωνίτθσ, Καολινίτθσ, Δολομίτθσ, Αλίτθσ 

Ποςοςτιαία ςφςταςθ οξειδίων των κυριότερων ςτοιχείων: 

CaO SiO2 Al2O3 MgO Fe2O3 

41,01 17,32 3,75 2,80 2,14 
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ΔΕΛΣΙΟ ΔΕΙΓΜΑΣΟ 
Κωδικόσ δεύγματοσ: ΚΜ2Λ

Είδοσ δείγματοσ: Λίκοσ 

Προζλευςθ: Αρχαιολογικόσ Χϊροσ Κομμοφ / Κομμόσ, 

Θράκλειο 

Θμερομθνία Δειγματολθψίασ: 10/3/2016  

Ιςτορικι περίοδοσ: Άγνωςτο 

τοιχείο καταςκευισ: Άγνωςτο 

Θζςθ δειγματολθψίασ: Οριηόντα, Εξωτερικι 

 

Υψοσ από το ζδαφοσ: 0,55 μ. 

Επιπλζον ςτοιχεία: υλλζχκθκε διάςπαρτοσ επί τοιχοποιίασ 

φντομθ περιγραφι:  

Λίκοσ ελαφρφσ,  χρϊματοσ ανοιχτοφ γκρι με ελαφρά καφζ 

απόχρωςθ. Φζρει ςθμειακά μαφρα ςτίγματα βιολογικισ 

φκοράσ.

Μακροςκοπικι φωτογραφία:  Θζςθ δειγματολθψίασ:  

  
Μικροςκοπικι φωτογραφία:   

 

 

Μικροςκοπικόσ χαρακτθριςμόσ: 

Αρκετά ςυμπαγισ δομι, χρϊματοσ ανοιχτοφ μπεη, ενϊ 

επιφανειακά ζχει ανάπτυξθ βιολογιϊν παραγόντων (μαφρα 

ςτίγματα).

Ορυκτολογικι ςφςταςθ:  

Αςβεςτίτθσ, Χαλαηίασ, Επίδοτο 

Ποςοςτιαία ςφςταςθ οξειδίων των κυριότερων ςτοιχείων: 

CaO SiO2 Al2O3 MgO Fe2O3 

56,91 4,28 1,04 1,64 0,43 
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ΔΕΛΣΙΟ ΔΕΙΓΜΑΣΟ 
Κωδικόσ δεύγματοσ: ΚΜ3

Είδοσ δείγματοσ: Κονίαμα 

Προζλευςθ: Αρχαιολογικόσ Χϊροσ Κομμοφ / Κομμόσ, 

Θράκλειο  

Θμερομθνία Δειγματολθψίασ: 10/3/2016  

Ιςτορικι περίοδοσ: Μινωικι 

τοιχείο καταςκευισ: Τοιχοποιία 

Θζςθ δειγματολθψίασ:Κατακόρυφθ, Εξωτερικι 

Υψοσ από το ζδαφοσ: 0,2 μ. 

Επιπλζον ςτοιχεία: Επιπλζον ςτοιχεία (ζωσ 20 λζξεισ) 

φντομθ περιγραφι:  

Ζντονα λευκό, με πλθκϊρα κονίασ και πολφ λεπτόκοκκα 

αδρανι. Σο κονίαμα είναι αςκενζσ και κονιοποιείται πλιρωσ. 

Περιζχει και φυτικζσ ίνεσ ωσ αδρανι.

Μακροςκοπικι φωτογραφία:  Θζςθ δειγματολθψίασ:  

  
Μικροςκοπικι φωτογραφία:  Μικροςκοπικι φωτογραφία ςτιλπνισ τομισ: 

  
Μικροςκοπικόσ χαρακτθριςμόσ: 

Χρϊμα  
Ζντονα λευκό, μαφρεσ ηϊνεσ εξωτερικά, 
ελαφρφ καφζ-ϊχρα ςτθ ηϊνθ διεπαφισ με 
το υπόςτρωμα  

τρωματογραφία Ενιαία δομι 

Αδρανι Φυτικζσ ίνεσ (άχυρα), καλάςςια άμμοσ  

Κοκκομετρία 
αδρανϊν 

Φυτικζσ ίνεσ, μικουσ ζωσ 5mm 
(αποτφπωμα) 
Θαλάςςια άμμοσ, λεπτόκοκκθ (-400μm) 

Κονία Αςβζςτθσ 

Εγκλωβιςμζνα 
υλικά 

Μεμονωμζνα κεραμικά κραφςματα 
(800μm) 

Παρατθριςεισ 
Πολφ λεπτόκοκκο εξωτερικό αρμολόγθμα, 
μεγάλθ περιεκτικότθτα ςε αςβζςτθ 

Ορυκτολογικι ςφςταςθ:  

Αςβεςτίτθσ, Χαλαηίασ, Ιλλίτθσ, Ανορκίτθσ, Αραγωνίτθσ, Αλίτθσ 

Ποςοςτιαία ςφςταςθ οξειδίων των κυριότερων ςτοιχείων: 

CaO SiO2 Al2O3 MgO Fe2O3 

53,08 3,97 0,70 1,64 0,56 
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ΔΕΛΣΙΟ ΔΕΙΓΜΑΣΟ 
Κωδικόσ δεύγματοσ: ΚΜ4

Είδοσ δείγματοσ: Κονίαμα 

Προζλευςθ: Αρχαιολογικόσ Χϊροσ Κομμοφ / Κομμόσ, 

Θράκλειο  

Θμερομθνία Δειγματολθψίασ: 10/3/2016  

Ιςτορικι περίοδοσ: Μινωικι 

τοιχείο καταςκευισ: Τοιχοποιία 

Θζςθ δειγματολθψίασ:Κατακόρυφθ, Εξωτερικι 

Υψοσ από το ζδαφοσ: 0,3 μ. 

Επιπλζον ςτοιχεία: Επιπλζον ςτοιχεία (ζωσ 20 λζξεισ) 

φντομθ περιγραφι:  

Όμοιο δείγμα με τα ΚΜ1 και ΚΜ3. Ιςχφουν οι ίδιεσ 

παρατθριςεισ.

Μακροςκοπικι φωτογραφία:  Θζςθ δειγματολθψίασ:  

  
Μικροςκοπικι φωτογραφία:  

 
Μικροςκοπικόσ χαρακτθριςμόσ: 

Χρϊμα  
Ζντονα λευκό, μαφρθ ηϊνθ ανάπτυξθσ 
βιολογικισ φκοράσ εξωτερικά 

τρωματογραφία 
Ενιαία δομι, επιφανειακά ςτρϊςθ 
βιολογικϊν επικακίςεων 

Αδρανι Φυτικζσ ίνεσ (άχυρα), καλάςςια άμμοσ  

Κοκκομετρία 
αδρανϊν 

Φυτικζσ ίνεσ, μικουσ ζωσ 5mm  
Θαλάςςια άμμοσ, λεπτόκοκκθ (100-400μm) 

Κονία Αςβζςτθσ 

Εγκλωβιςμζνα 
υλικά 

Μεμονωμζνα κεραμικά κραφςματα 
(800μm), κατά ςθμεία ανάπτυξθ φυτικϊν 
ινϊν 

Παρατθριςεισ 
Πολφ λεπτόκοκκο εξωτερικό αρμολόγθμα, 
μεγάλθ περιεκτικότθτα ςε αςβζςτθ 

Ορυκτολογικι ςφςταςθ:  

Αςβεςτίτθσ, Χαλαηίασ, Αραγωνίτθσ 

Ποςοςτιαία ςφςταςθ οξειδίων των κυριότερων ςτοιχείων: 

CaO SiO2 Al2O3 MgO Fe2O3 

50,71 5,40 1,15 2,06 0,84 
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ΔΕΛΣΙΟ ΔΕΙΓΜΑΣΟ 
Κωδικόσ δεύγματοσ: ΚΜ5

Είδοσ δείγματοσ: Κονίαμα 

Προζλευςθ: Αρχαιολογικόσ Χϊροσ Κομμοφ / Κομμόσ, 

Θράκλειο  

Θμερομθνία Δειγματολθψίασ: 10/3/2016  

Ιςτορικι περίοδοσ: Μινωικι 

τοιχείο καταςκευισ: Τοιχοποιία 

Θζςθ δειγματολθψίασ:Κατακόρυφθ, Εξωτερικι 

Υψοσ από το ζδαφοσ: 0,15 μ. 

Επιπλζον ςτοιχεία: Επιπλζον ςτοιχεία (ζωσ 20 λζξεισ) 

φντομθ περιγραφι:  

Όμοιο δείγμα με τα ΚΜ1, ΚΜ3 και ΚΜ4. Ιςχφουν οι ίδιεσ 

παρατθριςεισ.

Μακροςκοπικι φωτογραφία:  Θζςθ δειγματολθψίασ:  

  
Μικροςκοπικι φωτογραφία:  

 
Μικροςκοπικόσ χαρακτθριςμόσ: 

Χρϊμα  
Ζντονα λευκό, μαφρεσ ηϊνεσ εξωτερικά, 
καφζ-ϊχρα ςτθ ηϊνθ επαφισ με το 
υπόςτρωμα 

τρωματογραφία 

Ενιαία δομι, επιφανειακά ςτρϊςθ 
βιολογικϊν επικακίςεων, λεπτι ςτρϊςθ 
πρόςφυςθσ του υποςτρωματικοφ 
κονιάματοσ 

Αδρανι Φυτικζσ ίνεσ (άχυρα), καλάςςια άμμοσ  

Κοκκομετρία 
αδρανϊν 

Φυτικζσ ίνεσ, μικουσ ζωσ 5mm  
Θαλάςςια άμμοσ, λεπτόκοκκθ (-400μm), 
Αδρανι μεμονωμζνα ζωσ 1mm 

Κονία Αςβζςτθσ 

Εγκλωβιςμζνα 
υλικά 

Μεμονωμζνα κεραμικά κραφςματα 
(800μm), κατά ςθμεία ανάπτυξθ φυτικϊν 
ινϊν 

Παρατθριςεισ 
Πολφ λεπτόκοκκο εξωτερικό αρμολόγθμα, 
μεγάλθ περιεκτικότθτα ςε αςβζςτθ 

Ορυκτολογικι ςφςταςθ:  

Αςβεςτίτθσ, Χαλαηίασ, Ορκόκλαςτο, Ιλλίτθσ, Επίδοτο, Αλίτθσ 

Ποςοςτιαία ςφςταςθ οξειδίων των κυριότερων ςτοιχείων: 

CaO SiO2 Al2O3 MgO Fe2O3 

47,55 7,17 1,58 2,15 1,11 
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ΔΕΛΣΙΟ ΔΕΙΓΜΑΣΟ 
Κωδικόσ δεύγματοσ: ΚΜ6

Είδοσ δείγματοσ: Κονίαμα 

Προζλευςθ: Αρχαιολογικόσ Χϊροσ Κομμοφ / Κομμόσ, 

Θράκλειο  

Θμερομθνία Δειγματολθψίασ: 10/3/2016  

Ιςτορικι περίοδοσ: Μινωικι 

τοιχείο καταςκευισ: Τοιχοποιία 

Θζςθ δειγματολθψίασ:Κατακόρυφθ, Εξωτερικι 

Υψοσ από το ζδαφοσ: 0,7 μ. 

Επιπλζον ςτοιχεία: Μεγάλο βάκοσ, ςτο μζςον τθσ τοιχοποιίασ 

φντομθ περιγραφι:  

Αςκενζσ πθλοκονίαμα. Περιζχει καλάςςια κελφφθ και 

εμφανίηει ρωγμζσ και κενά.

Μακροςκοπικι φωτογραφία:  Θζςθ δειγματολθψίασ:  

  
Μικροςκοπικι φωτογραφία:  Μικροςκοπικι φωτογραφία ςτιλπνισ τομισ: 

  
Μικροςκοπικόσ χαρακτθριςμόσ: 

Χρϊμα  Καφζ ανοιχτό 

τρωματογραφία Ενιαία δομι 

Αδρανι Θαλάςςια άμμοσ  

Κοκκομετρία 
αδρανϊν 

Θαλάςςια άμμοσ, κοκκομετρικισ 
διαβάκμιςθσ 0-2mm 

Κονία Πθλόχωμα 

Εγκλωβιςμζνα 
υλικά 

Θαλάςςια κελφφθ ζωσ 5mm, μεμονωμζνο 
ςυςςωμάτωμα κονίασ 1mm, μεμονωμζνθ 
ηωικι ίνα μικουσ 1mm, λίγα τεμάχια 
κεραμικϊν κραυςμάτων (περίπου 150μm) 
αλλά και δφο μεγαλφτερα  (0,5 και 2mm) 

Παρατθριςεισ 
Πολλζσ μικρορωγμζσ, ανάπτυξθ φυτικϊν 
ινϊν ςτθν επιφάνεια του κονιάματοσ 

Ορυκτολογικι ςφςταςθ:  

Αςβεςτίτθσ, Χαλαηίασ, Ιλλίτθσ, Αλβίτθσ, Αραγωνίτθσ, Καολινίτθσ, 

Δολομίτθσ, Αλίτθσ, Βερμικουλίτθσ 

Ποςοςτιαία ςφςταςθ οξειδίων των κυριότερων ςτοιχείων: 

CaO SiO2 Al2O3 MgO Fe2O3 

32,53 27,85 7,58 4,46 4,08 
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ΔΕΛΣΙΟ ΔΕΙΓΜΑΣΟ 
Κωδικόσ δεύγματοσ: ΚΜ7Λ

Είδοσ δείγματοσ: Λίκοσ 

Προζλευςθ: Αρχαιολογικόσ Χϊροσ Κομμοφ / Κομμόσ, 

Θράκλειο 

Θμερομθνία Δειγματολθψίασ: 10/3/2016  

Ιςτορικι περίοδοσ: Άγνωςτο 

τοιχείο καταςκευισ: Άγνωςτο 

Θζςθ δειγματολθψίασ: Οριηόντα, Εξωτερικι 

 

Υψοσ από το ζδαφοσ: 0 μ. 

Επιπλζον ςτοιχεία: υλλζχκθκε διάςπαρτοσ επί του δαπζδου 

του ελλθνιςτικοφ ναοφ C.  

φντομθ περιγραφι:  

Βιοκλαςτικόσ ψαμμίτθσ, ςκοφρασ γκρι απόχρωςθσ. Ζχει 

μεγάλο πορϊδεσ. Φζρει ςτρϊςεισ βιολογικισ φκοράσ ςτθν 

επιφάνειά του.

Μακροςκοπικι φωτογραφία:  Θζςθ δειγματολθψίασ:  

  
Μικροςκοπικι φωτογραφία:   

 

 

Μικροςκοπικόσ χαρακτθριςμόσ: 

Ψαμμιτικόσ λίκοσ με αδρανι όλων των μεγεκϊν, αρκετά 

ςυνεκτικόσ. Φζρει μαφρα και πράςινα ςτίγματα, ςυνζπεια 

βιολογικισ φκοράσ.  

Ορυκτολογικι ςφςταςθ:  

Αςβεςτίτθσ, Χαλαηίασ, Κανοΐτθσ, Αλβίτθσ 

Ποςοςτιαία ςφςταςθ οξειδίων των κυριότερων ςτοιχείων: 

CaO SiO2 Al2O3 MgO Fe2O3 

52,38 9,87 0,80 1,92 0,37 
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ΔΕΛΣΙΟ ΔΕΙΓΜΑΣΟ 
Κωδικόσ δεύγματοσ: ΚΜ8Λ

Είδοσ δείγματοσ: Λίκοσ 

Προζλευςθ: Αρχαιολογικόσ Χϊροσ Κομμοφ / Κομμόσ, 

Θράκλειο 

Θμερομθνία Δειγματολθψίασ: 10/3/2016  

Ιςτορικι περίοδοσ: Άγνωςτο 

τοιχείο καταςκευισ: Άγνωςτο 

Θζςθ δειγματολθψίασ: Οριηόντα, Εξωτερικι 

 

Υψοσ από το ζδαφοσ: 0 μ. 

Επιπλζον ςτοιχεία: υλλζχκθκε διάςπαρτοσ επί του δαπζδου 

του ελλθνιςτικοφ ναοφ C.  

φντομθ περιγραφι:  

Βιοκλαςτικόσ ψαμμίτθσ, ςκοφρασ γκρι απόχρωςθσ. Ζχει 

μεγάλο πορϊδεσ. Φζρει ςτρϊςεισ βιολογικισ φκοράσ ςτθν 

επιφάνειά του. Είναι μερικϊσ λαξευμζνοσ λίκοσ.

Μακροςκοπικι φωτογραφία:  Θζςθ δειγματολθψίασ:  

  
Μικροςκοπικι φωτογραφία:   

 

 

Μικροςκοπικόσ χαρακτθριςμόσ: 

Ο λίκοσ ΚΜ8Λ είναι ο ίδιοσ με τον ΚΜ7Λ και ιςχφουν οι ίδιεσ 

παρατθριςεισ.

Ορυκτολογικι ςφςταςθ:  

Αςβεςτίτθσ, Χαλαηίασ, Δολομίτθσ, Αλβίτθσ, Ιλλίτθσ, Καολινίτθσ 

Ποςοςτιαία ςφςταςθ οξειδίων των κυριότερων ςτοιχείων: 

CaO SiO2 Al2O3 MgO Fe2O3 

52,35 5,59 1,03 1,22 0,54 
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ΔΕΛΣΙΟ ΔΕΙΓΜΑΣΟ 
Κωδικόσ δεύγματοσ: ΚΜ9Λ

Είδοσ δείγματοσ: Λίκοσ 

Προζλευςθ: Αρχαιολογικόσ Χϊροσ Κομμοφ / Κομμόσ, 

Θράκλειο 

Θμερομθνία Δειγματολθψίασ: 10/3/2016  

Ιςτορικι περίοδοσ: Άγνωςτο 

τοιχείο καταςκευισ: Άγνωςτο 

Θζςθ δειγματολθψίασ: Οριηόντα, Εξωτερικι 

 

Υψοσ από το ζδαφοσ: 0 μ. 

Επιπλζον ςτοιχεία: υλλζχκθκε διάςπαρτοσ επί του δαπζδου 

του ελλθνιςτικοφ ναοφ C.  

φντομθ περιγραφι:  

Λίκοσ ελαφρφσ,  χρϊματοσ ανοιχτοφ γκρι με ελαφρά καφζ 

απόχρωςθ. Ζχει διακριτό μακροπορϊδεσ. Φζρει ςθμειακά 

μαφρα ςτίγματα βιολογικισ φκοράσ.

Μακροςκοπικι φωτογραφία:  Θζςθ δειγματολθψίασ:  

  
Μικροςκοπικι φωτογραφία:   

 

 

Μικροςκοπικόσ χαρακτθριςμόσ: 

Κδιο πζτρωμα με των λίκων ΚΜ7Λ και ΚΜ8Λ, όμωσ το δείγμα 

αυτό ζχει υποςτεί μεγαλφτερθ βιολογικι διάβρωςθ.

Ορυκτολογικι ςφςταςθ:  

Αςβεςτίτθσ, Χαλαηίασ, Δολομίτθσ, Ιλλίτθσ, Καολινίτθσ, Επίδοτο 

Ποςοςτιαία ςφςταςθ οξειδίων των κυριότερων ςτοιχείων: 

CaO SiO2 Al2O3 MgO Fe2O3 

52,12 7,75 0,73 1,71 0,37 
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ΔΕΛΣΙΟ ΔΕΙΓΜΑΣΟ 
Κωδικόσ δεύγματοσ: ΚΜ10

Είδοσ δείγματοσ: Κονίαμα 

Προζλευςθ: Αρχαιολογικόσ Χϊροσ Κομμοφ / Κομμόσ, 

Θράκλειο  

Θμερομθνία Δειγματολθψίασ: 10/3/2016  

Ιςτορικι περίοδοσ: Μινωικι 

τοιχείο καταςκευισ: Τοιχοποιία 

Θζςθ δειγματολθψίασ:Κατακόρυφθ, Εξωτερικι 

Υψοσ από το ζδαφοσ: 0,5μ. 

Επιπλζον ςτοιχεία: Μεγάλο βάκοσ ςε κατεςτραμμζνο τοίχο, 

με πλθκϊρα διάςπαρτων καλάςςιων κελυφϊν 

φντομθ περιγραφι:  

Λεπτόκοκκο κονίαμα, πολφ αςκενζσ.

Μακροςκοπικι φωτογραφία:  Θζςθ δειγματολθψίασ:  

  
Μικροςκοπικι φωτογραφία:  

 
Μικροςκοπικόσ χαρακτθριςμόσ: 

Χρϊμα  Ανοιχτό γκρι-καφζ 

τρωματογραφία Ενιαία δομι 

Αδρανι 
Θαλάςςια άμμοσ με φπαρξθ κελυφϊν, 
κόκκοι αςβεςτίτθ  

Κοκκομετρία 
αδρανϊν 

Θαλάςςια άμμοσ ζωσ 1mm 

Κονία Πθλόχωμα 

Εγκλωβιςμζνα 
υλικά 

Μεμονωμζνο επίμθκεσ κεραμικό κραφςμα 
0,9mm 

Παρατθριςεισ 
Πολφ αςκενζσ κονίαμα, πολλά καλάςςια 
κελφφθ ςτο ςθμείο δειγματολθψίασ, που 
δεν περιζχονται ςτο μικρό δείγμα 

Ορυκτολογικι ςφςταςθ:  

Αςβεςτίτθσ, Χαλαηίασ, Ιλλίτθσ, Αλβίτθσ, Καολινίτθσ, Βερμικουλίτθσ, 

Λιηαρδίτθσ 

Ποςοςτιαία ςφςταςθ οξειδίων των κυριότερων ςτοιχείων: 

CaO SiO2 Al2O3 MgO Fe2O3 

34,99 26,77 5,84 4,03 3,12 
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ΔΕΛΣΙΟ ΔΕΙΓΜΑΣΟ 
Κωδικόσ δεύγματοσ: ΚΜ11

Είδοσ δείγματοσ: Κονίαμα 

Προζλευςθ: Αρχαιολογικόσ Χϊροσ Κομμοφ / Κομμόσ, 

Θράκλειο  

Θμερομθνία Δειγματολθψίασ: 10/3/2016  

Ιςτορικι περίοδοσ: Μινωικι 

τοιχείο καταςκευισ: Τοιχοποιία 

Θζςθ δειγματολθψίασ:Κατακόρυφθ, Εξωτερικι 

Υψοσ από το ζδαφοσ: 0,15 μ. 

Επιπλζον ςτοιχεία: Επιπλζον ςτοιχεία (ζωσ 20 λζξεισ) 

φντομθ περιγραφι:  

Πολφ εφκραυςτο κονίαμα, κατά βάςθ με πθλόχωμα. ζχει 

χρϊμα γκρίηο και επιφανειακά μαφρεσ ςτρϊςεισ βιολογικϊν 

φκορϊν.

Μακροςκοπικι φωτογραφία:  Θζςθ δειγματολθψίασ:  

  
Μικροςκοπικι φωτογραφία:  Μικροςκοπικι φωτογραφία ςτιλπνισ τομισ: 

  
Μικροςκοπικόσ χαρακτθριςμόσ: 

Χρϊμα  Γκρι ι γκρι ςκοφρο 

τρωματογραφία 
Ενιαία δομι, επιφανειακά ςτρϊςθ 
βιολογικϊν επικακίςεων 

Αδρανι Θαλάςςια άμμοσ 

Κοκκομετρία 
αδρανϊν 

Άμμοσ ζωσ 1mm, ςποραδικά ζωσ 2mm 

Κονία Πθλόχωμα 

Εγκλωβιςμζνα 
υλικά 

Θαλάςςια κελφφθ ζωσ 5mm 

Παρατθριςεισ - 

Ορυκτολογικι ςφςταςθ:  

Αςβεςτίτθσ, Χαλαηίασ, Καολινίτθσ, Ιλλίτθσ, Βερμικουλίτθσ, Αλβίτθσ, 

Αραγωνίτθσ, Λιηαρδίτθσ, Μαγνθςιο-ριβεκίτθσ 

Ποςοςτιαία ςφςταςθ οξειδίων των κυριότερων ςτοιχείων: 

CaO SiO2 Al2O3 MgO Fe2O3 

36,19 24,49 5,42 3,47 2,83 
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ΔΕΛΣΙΟ ΔΕΙΓΜΑΣΟ 
Κωδικόσ δεύγματοσ: ΚΜ12

Είδοσ δείγματοσ: Κονίαμα 

Προζλευςθ: Αρχαιολογικόσ Χϊροσ Κομμοφ / Κομμόσ, 

Θράκλειο  

Θμερομθνία Δειγματολθψίασ: 10/3/2016  

Ιςτορικι περίοδοσ: Σφγχρονθ 

τοιχείο καταςκευισ: Τοιχοποιία 

Θζςθ δειγματολθψίασ:Οριηόντα, Εξωτερικι 

Υψοσ από το ζδαφοσ: 0,85 μ. 

Επιπλζον ςτοιχεία: Επιπλζον ςτοιχεία (ζωσ 20 λζξεισ) 

φντομθ περιγραφι:  

Κονίαμα ςφγχρονο, ανκεκτικό, το οποίο χρωματικά μόνο 

ομοιάηει με τα δείγματα πθλοκονιαμάτων.

Μακροςκοπικι φωτογραφία:  Θζςθ δειγματολθψίασ:  

  
Μικροςκοπικι φωτογραφία:  Μικροςκοπικι φωτογραφία ςτιλπνισ τομισ: 

  
Μικροςκοπικόσ χαρακτθριςμόσ: 

Χρϊμα  Γκρι  

τρωματογραφία Ενιαία δομι 

Αδρανι 
Θαλάςςια άμμοσ με φπαρξθ κελυφϊν, 
κόκκοι αςβεςτίτθ  

Κοκκομετρία 
αδρανϊν 

Άμμοσ ζωσ 1mm, χονδρόκοκκθ άμμοσ ζωσ 
4mm 

Κονία Μικτι κονία (τςιμζντο, πθλόσ) 

Εγκλωβιςμζνα 
υλικά 

υςςωματϊματα-κθλίδεσ κονίασ 
παρατθροφνται ςτθν ςτιλπνι τομι 

Παρατθριςεισ 
Πολφ ανκεκτικό κονίαμα, παρά τθν 
ανάπτυξθ φυτικϊν ινϊν και άλγθσ ςτθν 
επιφάνειά του 

Ορυκτολογικι ςφςταςθ:  

Αςβεςτίτθσ, Χαλαηίασ, Βερμικουλίτθσ, Καολινίτθσ, Ιλλίτθσ, 

Ανορκίτθσ, Δολομίτθσ 

Ποςοςτιαία ςφςταςθ οξειδίων των κυριότερων ςτοιχείων: 

CaO SiO2 Al2O3 MgO Fe2O3 

49,61 9,37 2,20 2,76 1,22 
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ΔΕΛΣΙΟ ΔΕΙΓΜΑΣΟ 
Κωδικόσ δεύγματοσ: ΚΜ13

Είδοσ δείγματοσ: Κονίαμα 

Προζλευςθ: Αρχαιολογικόσ Χϊροσ Κομμοφ / Κομμόσ, 

Θράκλειο  

Θμερομθνία Δειγματολθψίασ: 27/6/2016  

Ιςτορικι περίοδοσ: Μινωικι 

τοιχείο καταςκευισ: Τοιχοποιία 

Θζςθ δειγματολθψίασ:Κατακόρυφθ, Εξωτερικι 

Υψοσ από το ζδαφοσ: 0,15 μ. 

Επιπλζον ςτοιχεία: Επιπλζον ςτοιχεία (ζωσ 20 λζξεισ) 

φντομθ περιγραφι:  

Ζντονο λευκό χρϊμα, φυτικζσ ίνεσ ωσ αδρανι και λεπτόκοκκθ 

άμμοσ. Επιφανειακι βιολογικι φκορά.

Μακροςκοπικι φωτογραφία:  Θζςθ δειγματολθψίασ:  

  
Μικροςκοπικι φωτογραφία:  

 
Μικροςκοπικόσ χαρακτθριςμόσ: 

Χρϊμα  
Ζντονα λευκό, μαφρθ ηϊνθ ανάπτυξθσ 
βιολογικισ φκοράσ εξωτερικά 

τρωματογραφία 
Ενιαία δομι, επιφανειακά ςτρϊςθ 
βιολογικϊν παραγόντων και ανάπτυξθ 
φυτικϊν ινϊν 

Αδρανι Φυτικζσ ίνεσ (άχυρα), καλάςςια άμμοσ  

Κοκκομετρία 
αδρανϊν 

Φυτικζσ ίνεσ, μικουσ ζωσ 9mm 
(αποτφπωμα) 
Θαλάςςια άμμοσ, λεπτόκοκκθ (100-500μm) 

Κονία Αςβζςτθσ 

Εγκλωβιςμζνα 
υλικά 

Μεμονωμζνα κεραμικά κραφςματα 
(300μm) 

Παρατθριςεισ 
Πολφ λεπτόκοκκο εξωτερικό αρμολόγθμα, 
μεγάλθ περιεκτικότθτα ςε αςβζςτθ 

Ορυκτολογικι ςφςταςθ:  

Αςβεςτίτθσ, Χαλαηίασ, Δολομίτθσ 

Ποςοςτιαία ςφςταςθ οξειδίων των κυριότερων ςτοιχείων: 

CaO SiO2 Al2O3 MgO Fe2O3 

54,73 2,64 0,46 1,71 0,41 
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ΔΕΛΣΙΟ ΔΕΙΓΜΑΣΟ 
Κωδικόσ δεύγματοσ: ΚΜ14

Είδοσ δείγματοσ: Κονίαμα 

Προζλευςθ: Αρχαιολογικόσ Χϊροσ Κομμοφ / Κομμόσ, 

Θράκλειο  

Θμερομθνία Δειγματολθψίασ: 27/6/2016  

Ιςτορικι περίοδοσ: Μινωικι 

τοιχείο καταςκευισ: Τοιχοποιία 

Θζςθ δειγματολθψίασ:Κατακόρυφθ, Εξωτερικι 

Υψοσ από το ζδαφοσ: 0,25 μ. 

Επιπλζον ςτοιχεία: Κονίαμα αρμολόγθςθσ (ΚΜ14) και πίςω το 

κονίαμα δόμθςθσ (ΚΜ15) 

φντομθ περιγραφι:  

Όμοιο κονίαμα με το ΚΜ13 και λιφκθκε από πολφ κοντινι 

κζςθ. Ιςχφουν οι ίδιεσ ακριβϊσ παρατθριςεισ.

Μακροςκοπικι φωτογραφία:  Θζςθ δειγματολθψίασ:  

  
Μικροςκοπικι φωτογραφία:  

 
Μικροςκοπικόσ χαρακτθριςμόσ: 

Χρϊμα  
Ζντονα λευκό, μαφρθ ηϊνθ ανάπτυξθσ 
βιολογικισ φκοράσ εξωτερικά 

τρωματογραφία 
Ενιαία δομι, επιφανειακά ςτρϊςθ 
βιολογικϊν παραγόντων 

Αδρανι Φυτικζσ ίνεσ (άχυρα), καλάςςια άμμοσ  

Κοκκομετρία 
αδρανϊν 

Φυτικζσ ίνεσ, μικουσ ζωσ 2mm 
(αποτφπωμα) 
Θαλάςςια άμμοσ, λεπτόκοκκθ (300μm) 

Κονία Αςβζςτθσ 

Εγκλωβιςμζνα 
υλικά 

- 

Παρατθριςεισ 
Πολφ λεπτόκοκκο εξωτερικό αρμολόγθμα, 
μεγάλθ περιεκτικότθτα ςε αςβζςτθ 
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ΔΕΛΣΙΟ ΔΕΙΓΜΑΣΟ 
Κωδικόσ δεύγματοσ: ΚΜ15

Είδοσ δείγματοσ: Κονίαμα 

Προζλευςθ: Αρχαιολογικόσ Χϊροσ Κομμοφ / Κομμόσ, 

Θράκλειο  

Θμερομθνία Δειγματολθψίασ: 27/6/2016  

Ιςτορικι περίοδοσ: Μινωικι 

τοιχείο καταςκευισ: Τοιχοποιία 

Θζςθ δειγματολθψίασ:Κατακόρυφθ, Εξωτερικι 

Υψοσ από το ζδαφοσ: 0,25 μ. 

Επιπλζον ςτοιχεία: Κονίαμα αρμολόγθςθσ (ΚΜ14) και πίςω το 

κονίαμα δόμθςθσ (ΚΜ15) 

φντομθ περιγραφι:  

Κονίαμα, με χονδρόκοκκο χϊμα, πικανϊσ και αςβζςτθ.  

Περιζχει αδρανι ποικίλων κοκκομετριϊν. Παρουςιάηει 

πολλζσ ρωγμζσ.

Μακροςκοπικι φωτογραφία:  Θζςθ δειγματολθψίασ:  

  
Μικροςκοπικι φωτογραφία:  

 
Μικροςκοπικόσ χαρακτθριςμόσ: 

Χρϊμα  
Καφζ ανοιχτό, επιφανειακά μαφρα ςτίγματα 
λόγω βιολογικισ φκοράσ 

τρωματογραφία Ενιαία δομι 

Αδρανι Θαλάςςια άμμοσ 

Κοκκομετρία 
αδρανϊν 

Θαλάςςια άμμοσ ζωσ 1mm, λιγότερο ζωσ 
2mm 

Κονία 
Πθλόχωμα, πικανϊσ με μικρι προςκικθ 
αςβζςτθ 

Εγκλωβιςμζνα 
υλικά 

υςςωμάτωμα αςβζςτθ 2mm, ςθμειακά 
τεμάχια μάλλον από κεραμικό υλικό 

Παρατθριςεισ 
Κονίαμα δόμθςθσ μινωικό, πίςω από το 
δείγμα ΚΜ14, αρκετά ζγκοιλα και ρωγμζσ 
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ΔΕΛΣΙΟ ΔΕΙΓΜΑΣΟ 
Κωδικόσ δεύγματοσ: ΚΜ16

Είδοσ δείγματοσ: Κονίαμα 

Προζλευςθ: Αρχαιολογικόσ Χϊροσ Κομμοφ / Κομμόσ, 

Θράκλειο  

Θμερομθνία Δειγματολθψίασ: 27/6/2016  

Ιςτορικι περίοδοσ: Μινωικι 

τοιχείο καταςκευισ: Τοιχοποιία 

Θζςθ δειγματολθψίασ:Κατακόρυφθ, Εξωτερικι 

Υψοσ από το ζδαφοσ: 0,7 μ. 

Επιπλζον ςτοιχεία: Μεγάλο βάκοσ, ςτο μζςον τθσ τοιχοποιίασ 

φντομθ περιγραφι:  

υμπλθρωματικό δείγμα του ΚΜ6. Πθλοκονίαμα με 

καλάςςια κελφφθ, αςκενι δομι και ρωγμζσ.

Μακροςκοπικι φωτογραφία:  Θζςθ δειγματολθψίασ:  

  
Μικροςκοπικι φωτογραφία:  

 
Μικροςκοπικόσ χαρακτθριςμόσ: 

Χρϊμα  Καφζ ανοιχτό 

τρωματογραφία Ενιαία δομι 

Αδρανι Θαλάςςια άμμοσ 

Κοκκομετρία 
αδρανϊν 

Θαλάςςια άμμοσ λεπτόκοκκθ (ζωσ 500μm, 
λιγότερο ζωσ 1mm) 

Κονία 
Πθλόχωμα, πικανϊσ με μικρι προςκικθ 
αςβζςτθ 

Εγκλωβιςμζνα 
υλικά 

Πλθκϊρα καλάςςιων κελυφϊν ζωσ 3-4mm, 
ςυςςωμάτωμα αςβζςτθ 1,2mm, 
μεμονωμζνο τεμάχιο κάρβουνου 2,5mm, 
ανάπτυξθ φυτικϊν ινϊν ςτθν επιφάνεια 

Παρατθριςεισ Πθλοκονίαμα δόμθςθσ μινωικό 

Ορυκτολογικι ςφςταςθ:  

Αςβεςτίτθσ, Χαλαηίασ, Ιλλίτθσ, Καολινίτθσ, Αραγωνίτθσ, Δολομίτθσ, 

Λιηαρδίτθσ, Αλβίτθσ, Επίδοτο, Βερμικουλίτθσ 

Ποςοςτιαία ςφςταςθ οξειδίων των κυριότερων ςτοιχείων: 

CaO SiO2 Al2O3 MgO Fe2O3 

30,79 27,17 7,62 4,34 4,44 
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ΔΕΛΣΙΟ ΔΕΙΓΜΑΣΟ 
Κωδικόσ δεύγματοσ: ΚΜ17Λ

Είδοσ δείγματοσ: Λίκοσ 

Προζλευςθ: Αρχαιολογικόσ Χϊροσ Κομμοφ / Κομμόσ, 

Θράκλειο 

Θμερομθνία Δειγματολθψίασ: 27/6/2016  

Ιςτορικι περίοδοσ: Άγνωςτο 

τοιχείο καταςκευισ: Άγνωςτο 

Θζςθ δειγματολθψίασ: Οριηόντα, Εξωτερικι 

 

Υψοσ από το ζδαφοσ: 0,35 μ. 

Επιπλζον ςτοιχεία: Επιπλζον ςτοιχεία (ζωσ 20 λζξεισ) 

φντομθ περιγραφι:  

Ψαμμίτθσ, λεπτόκοκκθσ ςφςταςθσ και χρϊματοσ ανοιχτοφ 

καφζ-ϊχρασ.

Μακροςκοπικι φωτογραφία:  Θζςθ δειγματολθψίασ:  

  
Μικροςκοπικι φωτογραφία:   

 

 

Μικροςκοπικόσ χαρακτθριςμόσ: 

Ο λίκοσ ΚΜ17Λ είναι αςβεςτιτικισ φφςθσ ψαμμίτθσ με 

μικροφσ κόκκουσ.  

Ορυκτολογικι ςφςταςθ:  

Αςβεςτίτθσ, Χαλαηίασ, Δολομίτθσ, Ιλλίτθσ, Αλβίτθσ, Αλίτθσ 

Ποςοςτιαία ςφςταςθ οξειδίων των κυριότερων ςτοιχείων: 

CaO SiO2 Al2O3 MgO Fe2O3 

48,32 11,49 1,02 1,81 0,53 
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ΔΕΛΣΙΟ ΔΕΙΓΜΑΣΟ 
Κωδικόσ δεύγματοσ: ΚΜ18

Είδοσ δείγματοσ: Κονίαμα 

Προζλευςθ: Αρχαιολογικόσ Χϊροσ Κομμοφ / Κομμόσ, 

Θράκλειο  

Θμερομθνία Δειγματολθψίασ: 27/6/2016  

Ιςτορικι περίοδοσ: Μινωικι 

τοιχείο καταςκευισ: Τοιχοποιία 

Θζςθ δειγματολθψίασ:Οριηόντα, Εξωτερικι 

Υψοσ από το ζδαφοσ: 1,25 μ. 

Επιπλζον ςτοιχεία: Κονίαμα χονδρόκοκκο (ςκυρόδεμα) από 

το μζςον τθσ τοιχοποιίασ 

φντομθ περιγραφι:  

Χονδρόκοκκο χυτό πθλοκονίαμα πλιρωςθσ από μζςον τθσ 

τοιχοποιίασ.

Μακροςκοπικι φωτογραφία:  Θζςθ δειγματολθψίασ:  

  
Μικροςκοπικι φωτογραφία:  

 
Μικροςκοπικόσ χαρακτθριςμόσ: 

Χρϊμα  Καφζ ανοιχτό 

τρωματογραφία Ενιαία δομι 

Αδρανι Θαλάςςια άμμοσ, κραφςματα λίκων 

Κοκκομετρία 
αδρανϊν 

Θαλάςςια άμμοσ λεπτόκοκκθ και 
χονδρόκοκκθ (2-6mm) 
κραφςματα λίκων 8-45mm 
Θαλάςςια κελφφθ ζωσ 20mm 

Κονία Πθλόχωμα 

Εγκλωβιςμζνα 
υλικά 

Πλθκϊρα καλάςςιων κελυφϊν ζωσ 20mm 

Παρατθριςεισ 
Κονίαμα πλιρωςθσ από το μζςον τθν 
τοιχοποιίασ, το χονδρόκοκκο αντίςτοιχο του 
ΚΜ16 
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ΔΕΛΣΙΟ ΔΕΙΓΜΑΣΟ 
Κωδικόσ δεύγματοσ: ΚΜ19R

Είδοσ δείγματοσ: Κονίαμα 

Προζλευςθ: Αρχαιολογικόσ Χϊροσ Κομμοφ / Κομμόσ, 

Θράκλειο  

Θμερομθνία Δειγματολθψίασ: 27/6/2016  

Ιςτορικι περίοδοσ: Σφγχρονθ 

τοιχείο καταςκευισ: Τοιχοποιία 

Θζςθ δειγματολθψίασ:Κατακόρυφθ, Εξωτερικι 

Υψοσ από το ζδαφοσ: 0,60 μ. 

Επιπλζον ςτοιχεία: Επιπλζον ςτοιχεία (ζωσ 20 λζξεισ) 

φντομθ περιγραφι:  

Κονίαμα αποκατάςταςθσ με τςιμζντο και άλλεσ κονίεσ. 

Περιζχει κεραμικά κραφςματα.

Μακροςκοπικι φωτογραφία:  Θζςθ δειγματολθψίασ:  

  
Μικροςκοπικι φωτογραφία:  

 
Μικροςκοπικόσ χαρακτθριςμόσ: 

Χρϊμα  Ροη- Λευκό 

τρωματογραφία Ενιαία δομι 

Αδρανι Άμμοσ λατομικι, κραφςματα κεραμικϊν 

Κοκκομετρία 
αδρανϊν 

Άμμοσ λατομικι ζωσ 2mm  
κραφςματα κεραμικϊν ζωσ 1,5mm 

Κονία Μικτι κονία (τςιμζντο, αςβζςτθσ, ποηολάνθ) 

Εγκλωβιςμζνα 
υλικά 

Μεμονωμζνα ςυςςωματϊματα κονίασ 
(0,8mm) 

Παρατθριςεισ Κονίαμα νεότερθσ επζμβαςθσ 

Ορυκτολογικι ςφςταςθ:  

Αςβεςτίτθσ, Χαλαηίασ, Αλίτθσ 

Ποςοςτιαία ςφςταςθ οξειδίων των κυριότερων ςτοιχείων: 

CaO SiO2 Al2O3 MgO Fe2O3 

42,70 17,11 3,39 0,95 0,97 
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ΔΕΛΣΙΟ ΔΕΙΓΜΑΣΟ 
Κωδικόσ δεύγματοσ: ΚΜ20Λ

Είδοσ δείγματοσ: Λίκοσ 

Προζλευςθ: Αρχαιολογικόσ Χϊροσ Κομμοφ / Κομμόσ, 

Θράκλειο 

Θμερομθνία Δειγματολθψίασ: 27/6/2016  

Ιςτορικι περίοδοσ: Μινωικι 

τοιχείο καταςκευισ: Τοιχοποιία 

Θζςθ δειγματολθψίασ: Οριηόντα, Εξωτερικι 

 

Υψοσ από το ζδαφοσ: 0,25 μ. 

Επιπλζον ςτοιχεία: Μερικϊσ αποκολλθμζνοσ φλοιόσ λίκου. 

φντομθ περιγραφι:  

Λίκοσ ελαφρφσ, χρϊματοσ γκρι με ελαφριζσ αποχρϊςεισ 

ϊχρασ. Είναι φλοιόσ λίκου πλακοειδϊσ κατεργαςμζνου, για 

δομικι χριςθ.

Μακροςκοπικι φωτογραφία:  Θζςθ δειγματολθψίασ:  

  
Μικροςκοπικι φωτογραφία:   

 

 

Μικροςκοπικόσ χαρακτθριςμόσ: 

39Ο λίκοσ ΚΜ20Λ είναι πανομοιότυποσ με τον λίκο ΚΜ2Λ.  

Ορυκτολογικι ςφςταςθ:  

Αςβεςτίτθσ, Χαλαηίασ, Αλίτθσ 

Ποςοςτιαία ςφςταςθ οξειδίων των κυριότερων ςτοιχείων: 

CaO SiO2 Al2O3 MgO Fe2O3 

51,64 3,74 0,92 1,05 0,39 
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ΔΕΛΣΙΟ ΔΕΙΓΜΑΣΟ 
Κωδικόσ δεύγματοσ: ΚΜ21Λ

Είδοσ δείγματοσ: Λίκοσ 

Προζλευςθ: Αρχαιολογικόσ Χϊροσ Κομμοφ / Κομμόσ, 

Θράκλειο 

Θμερομθνία Δειγματολθψίασ: 27/6/2016  

Ιςτορικι περίοδοσ: Μινωικι 

τοιχείο καταςκευισ: Τοιχοποιία 

Θζςθ δειγματολθψίασ: Οριηόντα, Εξωτερικι 

 

Υψοσ από το ζδαφοσ: 0,15 μ. 

Επιπλζον ςτοιχεία: Φλοιοί από λίκο τθσ τοιχοποιίασ που 

παρουςιάηει διάβρωςθ κατά ςκάλα. 

φντομθ περιγραφι:  

Φλοίδεσ λίκου που από τθν ίδια κζςθ δειγματολθψίασ με τον 

ΚΜ20Λ. ομοιάηει ςτο χρϊμα, όμωσ είναι διαφορετικόσ λίκοσ, 

παραπλιςιοσ με τουσ ΚΜ2Λ και ΚΜ28Λ.

Μακροςκοπικι φωτογραφία:  Θζςθ δειγματολθψίασ:  

  
Μικροςκοπικι φωτογραφία:   

 

 

Μικροςκοπικόσ χαρακτθριςμόσ: 

Ο λίκοσ ΚΜ21Λ ομοιάηει με τουσ ΚΜ2Λ και ΚΜ20Λ. φζρει 

αρκετά επιφανειακά μαφρα ςτίγματα.  

Ορυκτολογικι ςφςταςθ:  

Αςβεςτίτθσ, Χαλαηίασ 

Ποςοςτιαία ςφςταςθ οξειδίων των κυριότερων ςτοιχείων: 

CaO SiO2 Al2O3 MgO Fe2O3 

47,17 2,88 0,71 0,90 0,29 
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ΔΕΛΣΙΟ ΔΕΙΓΜΑΣΟ 
Κωδικόσ δεύγματοσ: ΚΜ22

Είδοσ δείγματοσ: Κονίαμα 

Προζλευςθ: Αρχαιολογικόσ Χϊροσ Κομμοφ / Κομμόσ, 

Θράκλειο  

Θμερομθνία Δειγματολθψίασ: 27/6/2016  

Ιςτορικι περίοδοσ: Αρχαϊκι-Ελλθνιςτικι 

τοιχείο καταςκευισ: Τοιχοποιία 

Θζςθ δειγματολθψίασ:Κατακόρυφθ, Εξωτερικι 

Υψοσ από το ζδαφοσ: 0,60 μ. 

Επιπλζον ςτοιχεία: Επιπλζον ςτοιχεία (ζωσ 20 λζξεισ) 

φντομθ περιγραφι:  

Κονίαμα αρκετά αςκενζσ. Περιζχει πθλό και λεπτόκοκκθ 

καλάςςια άμμο.

Μακροςκοπικι φωτογραφία:  Θζςθ δειγματολθψίασ:  

  
Μικροςκοπικι φωτογραφία:  

 
Μικροςκοπικόσ χαρακτθριςμόσ: 

Χρϊμα  Γκρι 

τρωματογραφία Ενιαία δομι 

Αδρανι Άμμοσ 

Κοκκομετρία 
αδρανϊν 

Άμμοσ ζωσ 1mm  

Κονία Πθλόχωμα 

Εγκλωβιςμζνα 
υλικά 

- 

Παρατθριςεισ 

Κονίαμα που επίκειται άλλου κονιάματοσ; 
Πικανότατα δεν είναι μινωικό, αλλά 
επζμβαςθ κατά τθν ελλθνικι ι ελλθνιςτικι 
περίοδο 
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ΔΕΛΣΙΟ ΔΕΙΓΜΑΣΟ 
Κωδικόσ δεύγματοσ: ΚΜ23R

Είδοσ δείγματοσ: Επίπαςθ 

Προζλευςθ: Αρχαιολογικόσ Χϊροσ Κομμοφ / Κομμόσ, 

Θράκλειο  

Θμερομθνία Δειγματολθψίασ: 27/6/2016  

Ιςτορικι περίοδοσ: Σφγχρονθ 

τοιχείο καταςκευισ: Αναςκαφικι παρειά 

Θζςθ δειγματολθψίασ:Κατακόρυφθ, Εξωτερικι 

Υψοσ από το ζδαφοσ: 0,65 μ. 

Επιπλζον ςτοιχεία: Επιπλζον ςτοιχεία (ζωσ 20 λζξεισ) 

φντομθ περιγραφι:  

Αμιγϊσ τςιμεντιτικό κονίαμα επζμβαςθσ.

Μακροςκοπικι φωτογραφία:  Θζςθ δειγματολθψίασ:  

  
Μικροςκοπικι φωτογραφία:  

 
Μικροςκοπικόσ χαρακτθριςμόσ: 

Χρϊμα  Γκρι ςκοφρο 

τρωματογραφία Ενιαία δομι  

Αδρανι Θαλάςςια ι ποταμίςια άμμοσ  

Κοκκομετρία 
αδρανϊν 

Θαλάςςια ι ποταμίςια άμμοσ (ζωσ 1,6mm) 

Κονία Σςιμζντο 

Εγκλωβιςμζνα 
υλικά 

-  

Παρατθριςεισ Κονίαμα νεότερθσ επζμβαςθσ 
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ΔΕΛΣΙΟ ΔΕΙΓΜΑΣΟ 
Κωδικόσ δεύγματοσ: ΚΜ24

Είδοσ δείγματοσ: Κονίαμα 

Προζλευςθ: Αρχαιολογικόσ Χϊροσ Κομμοφ / Κομμόσ, 

Θράκλειο  

Θμερομθνία Δειγματολθψίασ: 27/6/2016  

Ιςτορικι περίοδοσ: Σφγχρονθ 

τοιχείο καταςκευισ: Τοιχοποιία 

Θζςθ δειγματολθψίασ:Κατακόρυφθ, Εξωτερικι 

Υψοσ από το ζδαφοσ: 0,7 μ. 

Επιπλζον ςτοιχεία: Επιπλζον ςτοιχεία (ζωσ 20 λζξεισ) 

φντομθ περιγραφι:  

υμπλθρωματικό δείγμα του ΚΜ12. Ανκεκτικό κονίαμα 

αποκατάςταςθσ με μικτι κονία.

Μακροςκοπικι φωτογραφία:  Θζςθ δειγματολθψίασ:  

  
Μικροςκοπικι φωτογραφία:  

 
Μικροςκοπικόσ χαρακτθριςμόσ: 

Χρϊμα  
Γκρι ανοιχτό με ελαφριά ροη απόχρωςθ, 
επιφανειακά ςκοφρεσ και καφζ επικακίςεισ 

τρωματογραφία Ενιαία δομι  

Αδρανι Λατομικι άμμοσ, κεραμικά κραφςματα 

Κοκκομετρία 
αδρανϊν 

Λατομικι άμμοσ ζωσ 3,5mm 
Κεραμικά κραφςματα λεπτόκοκκα, ζωσ 
400μm 

Κονία Μικτι κονία (τςιμζντο, πθλόσ) 

Εγκλωβιςμζνα 
υλικά 

-  

Παρατθριςεισ Κονίαμα νεότερθσ επζμβαςθσ 

Ορυκτολογικι ςφςταςθ:  

Αςβεςτίτθσ, Χαλαηίασ, Δολομίτθσ, Αλίτθσ 

Ποςοςτιαία ςφςταςθ οξειδίων των κυριότερων ςτοιχείων: 

CaO SiO2 Al2O3 MgO Fe2O3 

45,09 15,39 4,02 1,78 1,65 
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ΔΕΛΣΙΟ ΔΕΙΓΜΑΣΟ 
Κωδικόσ δεύγματοσ: ΚΜ25

Είδοσ δείγματοσ: Κονίαμα 

Προζλευςθ: Αρχαιολογικόσ Χϊροσ Κομμοφ / Κομμόσ, 

Θράκλειο  

Θμερομθνία Δειγματολθψίασ: 27/6/2016  

Ιςτορικι περίοδοσ: Σφγχρονθ 

τοιχείο καταςκευισ: Τοιχοποιία 

Θζςθ δειγματολθψίασ:Κατακόρυφθ, Εξωτερικι 

Υψοσ από το ζδαφοσ: 0,55 μ. 

Επιπλζον ςτοιχεία: Επιπλζον ςτοιχεία (ζωσ 20 λζξεισ) 

φντομθ περιγραφι:  

Όμοιο κονίαμα με το ΚΜ24. Ιςχφουν οι ίδιεσ παρατθριςεισ.

Μακροςκοπικι φωτογραφία:  Θζςθ δειγματολθψίασ:  

  
Μικροςκοπικι φωτογραφία:  

 
Μικροςκοπικόσ χαρακτθριςμόσ: 

Χρϊμα  Γκρι ανοιχτό με ελαφριά ροη απόχρωςθ 

τρωματογραφία Ενιαία δομι  

Αδρανι Λατομικι άμμοσ, κεραμικά κραφςματα 

Κοκκομετρία 
αδρανϊν 

Λατομικι άμμοσ ζωσ 6mm 
Κεραμικά κραφςματα, ζωσ 500μm 

Κονία Μικτι κονία (τςιμζντο, πθλόσ) 

Εγκλωβιςμζνα 
υλικά 

Μεμονωμζνα φυτικι ίνα, ακουςίωσ 
ευριςκόμενθ ςτο κονίαμα 

Παρατθριςεισ Κονίαμα νεότερθσ επζμβαςθσ 
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ΔΕΛΣΙΟ ΔΕΙΓΜΑΣΟ 
Κωδικόσ δεύγματοσ: ΚΜ26Λ

Είδοσ δείγματοσ: Λίκοσ 

Προζλευςθ: Αρχαιολογικόσ Χϊροσ Κομμοφ / Κομμόσ, 

Θράκλειο 

Θμερομθνία Δειγματολθψίασ: 27/6/2016  

Ιςτορικι περίοδοσ: Άγνωςτο 

τοιχείο καταςκευισ: Άγνωςτο 

Θζςθ δειγματολθψίασ: Οριηόντα, Εξωτερικι 

 

Υψοσ από το ζδαφοσ: 0,3 μ. 

Επιπλζον ςτοιχεία: Επιπλζον ςτοιχεία (ζωσ 20 λζξεισ) 

φντομθ περιγραφι:  

Ψαμμίτθσ που λιφκθκε διάςπαρτοσ, ο τφποσ του οποίου 

εμφανίηεται εκτενϊσ ςτον αρχαιολογικό χϊρο.

Μακροςκοπικι φωτογραφία:  Θζςθ δειγματολθψίασ:  

  
Μικροςκοπικι φωτογραφία:   

 

 

Μικροςκοπικόσ χαρακτθριςμόσ: 

Διακρίνονται κάποιεσ ηϊνεσ λευκζσ ζωσ γκρι και άλλεσ 

πορτοκαλί χρϊματοσ. Θ υφι του είναι τραχεία και θ δομι του 

ενιαία.  

Ορυκτολογικι ςφςταςθ:  

Αςβεςτίτθσ, Χαλαηίασ, Δολομίτθσ, Ιλλίτθσ, Καολινίτθσ, Αλβίτθσ 

Ποςοςτιαία ςφςταςθ οξειδίων των κυριότερων ςτοιχείων: 

CaO SiO2 Al2O3 MgO Fe2O3 

49,10 8,81 1,93 2,54 1,07 
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ΔΕΛΣΙΟ ΔΕΙΓΜΑΣΟ 
Κωδικόσ δεύγματοσ: ΚΜ27Λ

Είδοσ δείγματοσ: Λίκοσ 

Προζλευςθ: Αρχαιολογικόσ Χϊροσ Κομμοφ / Κομμόσ, 

Θράκλειο 

Θμερομθνία Δειγματολθψίασ: 27/6/2016  

Ιςτορικι περίοδοσ: Άγνωςτο 

τοιχείο καταςκευισ: Άγνωςτο 

Θζςθ δειγματολθψίασ: Οριηόντα, Εξωτερικι 

 

Υψοσ από το ζδαφοσ: 0,35 μ. 

Επιπλζον ςτοιχεία: Επιπλζον ςτοιχεία (ζωσ 20 λζξεισ) 

φντομθ περιγραφι:  

Χονδρόκοκκοσ βιοκλαςτικόσ ψαμμίτθσ με ςυμπαγι δομι και 

ανκεκτικότθτα. Ζχει μεγάλο πορϊδεσ.

Μακροςκοπικι φωτογραφία:  Θζςθ δειγματολθψίασ:  

  
Μικροςκοπικι φωτογραφία:   

 

 

Μικροςκοπικόσ χαρακτθριςμόσ: 

Ζχει τραχεία υφι με αςυνζχειεσ ςτθν επιφάνειά του. ε 

ςθμείο ζχει ενςωματϊςει απολικωμζνο κζλυφοσ.

Ορυκτολογικι ςφςταςθ:  

Αςβεςτίτθσ, Χαλαηίασ, Αλβίτθσ, Φλογοπίτθσ 

Ποςοςτιαία ςφςταςθ οξειδίων των κυριότερων ςτοιχείων: 

CaO SiO2 Al2O3 MgO Fe2O3 

52,81 3,36 0,60 1,06 0,35 
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ΔΕΛΣΙΟ ΔΕΙΓΜΑΣΟ 
Κωδικόσ δεύγματοσ: ΚΜ28Λ

Είδοσ δείγματοσ: Λίκοσ 

Προζλευςθ: Αρχαιολογικόσ Χϊροσ Κομμοφ / Κομμόσ, 

Θράκλειο 

Θμερομθνία Δειγματολθψίασ: 27/6/2016  

Ιςτορικι περίοδοσ: Μινωικι 

τοιχείο καταςκευισ: Τοιχοποιία 

Θζςθ δειγματολθψίασ: Κατακόρυφθ, Εξωτερικι 

 

Υψοσ από το ζδαφοσ: 1,2 μ. 

Επιπλζον ςτοιχεία: Πλιρωσ αποςακρωμζνοσ λίκοσ με 

αποκολλθμζνα τμιματα και μεγάλα απϊλεια υλικοφ ςτθν 

τοιχοποιία. 

φντομθ περιγραφι:  

Αποκολλθμζνα κραφςματα πολφ διαβρωμζνου λίκου ςε 

τοιχοποιία. Ομοιάηει με τουσ ΚΜ2Λ και ΚΜ21Λ

Μακροςκοπικι φωτογραφία:  Θζςθ δειγματολθψίασ:  

  
Μικροςκοπικι φωτογραφία:   

 

 

Μικροςκοπικόσ χαρακτθριςμόσ: 

Όμοιοσ λίκοσ με τουσ ΚΜ20 και ΚΜ21Λ. 

Ορυκτολογικι ςφςταςθ:  

Αςβεςτίτθσ, Χαλαηίασ, Αλίτθσ 

Ποςοςτιαία ςφςταςθ οξειδίων των κυριότερων ςτοιχείων: 

CaO SiO2 Al2O3 MgO Fe2O3 

55,04 4,63 1,33 1,14 0,51 
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ΔΕΛΣΙΟ ΔΕΙΓΜΑΣΟ 
Κωδικόσ δεύγματοσ: ΚΜ29

Είδοσ δείγματοσ: Κονίαμα 

Προζλευςθ: Αρχαιολογικόσ Χϊροσ Κομμοφ / Κομμόσ, 

Θράκλειο  

Θμερομθνία Δειγματολθψίασ: 28/6/2016  

Ιςτορικι περίοδοσ: Ελλθνιςτικι 

τοιχείο καταςκευισ: Τοιχοποιία 

Θζςθ δειγματολθψίασ:Κατακόρυφθ, Εξωτερικι 

Υψοσ από το ζδαφοσ: 0,35 μ. 

Επιπλζον ςτοιχεία: Επιπλζον ςτοιχεία (ζωσ 20 λζξεισ) 

φντομθ περιγραφι:  

Πθλοκονίαμα πικανϊσ με προςκικθ αςβζςτθ. Πολφ 

λεπτόκοκκθ δομι.

Μακροςκοπικι φωτογραφία:  Θζςθ δειγματολθψίασ:  

  
Μικροςκοπικι φωτογραφία:  Μικροςκοπικι φωτογραφία ςτιλπνισ τομισ: 

  
Μικροςκοπικόσ χαρακτθριςμόσ: 

Χρϊμα  
Γκρι ανοιχτό με ελαφριά καφζ απόχρωςθ, 
ςε ςθμεία πράςινο, λόγω άλγθσ 

τρωματογραφία Ενιαία δομι 

Αδρανι Άμμοσ, καλάςςια ι φυςικι προζλευςθσ 

Κοκκομετρία 
αδρανϊν 

Άμμοσ, κυρίωσ πολφ λεπτόκοκκθ, 
μεμονωμζνα ζωσ 1,5mm 

Κονία 
Πθλόχωμα, μάλλον με μικρι προςκικθ 
αςβζςτθ 

Εγκλωβιςμζνα 
υλικά 

Κανζνα, επιφανειακά ανάπτυξθ φυτικϊν 
ινϊν 

Παρατθριςεισ - 

Ορυκτολογικι ςφςταςθ:  

Αςβεςτίτθσ, Χαλαηίασ, Ιλλίτθσ, Καολινίτθσ, Δολομίτθσ, Λιηαρδίτθσ, 

Αλβίτθσ, Επίδοτο, Βερμικουλίτθσ 

Ποςοςτιαία ςφςταςθ οξειδίων των κυριότερων ςτοιχείων: 

CaO SiO2 Al2O3 MgO Fe2O3 

29,97 30,37 7,93 4,34 4,27 

Κοκκομετρικι ανάλυςθ: 

Διάμετροσ 
κόςκινου (mm) 

Συγκρατοφμενθ 
ποςότθτα (%) 

Διερχόμενθ 
ποςότθτα (%) 

 

8 0,00 100,00 

4,5 0,00 100,00 

2 0,24 99,79 

1 0,46 99,38 

0,5 14,61 86,36 

0,25 26,24 62,98 

0,125 13,66 50,81 

0,063 20,84 32,24 

0 36,19 0,00 
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ΔΕΛΣΙΟ ΔΕΙΓΜΑΣΟ 
Κωδικόσ δεύγματοσ: ΚΜ30

Είδοσ δείγματοσ: Κονίαμα 

Προζλευςθ: Αρχαιολογικόσ Χϊροσ Κομμοφ / Κομμόσ, 

Θράκλειο  

Θμερομθνία Δειγματολθψίασ: 28/6/2016  

Ιςτορικι περίοδοσ: Μινωικι 

τοιχείο καταςκευισ: Τοιχοποιία 

Θζςθ δειγματολθψίασ:Κατακόρυφθ, Εξωτερικι 

Υψοσ από το ζδαφοσ: 1,4 μ. 

Επιπλζον ςτοιχεία: Επιπλζον ςτοιχεία (ζωσ 20 λζξεισ) 

φντομθ περιγραφι:  

Αρμολόγθμα μεγάλου πάχουσ. Πθλοκονίαμα με αςκενι δομι 

με πολλζσ ρωγμζσ.

Μακροςκοπικι φωτογραφία:  Θζςθ δειγματολθψίασ:  

  
Μικροςκοπικι φωτογραφία:  

 
Μικροςκοπικόσ χαρακτθριςμόσ: 

Χρϊμα  
Καφζ ανοιχτό, επιφανειακά μαφρα ςτίγματα 
λόγω βιολογικισ φκοράσ 

τρωματογραφία Ενιαία δομι 

Αδρανι 
Θαλάςςια άμμοσ, λίγα αςβεςτιτικά αδρανι 
(τεμάχια λίκου) 

Κοκκομετρία 
αδρανϊν 

Θαλάςςια άμμοσ ζωσ 1mm, λιγότερο ζωσ 
2mm 
Μεμονωμζνα αςβεςτιτικά αδρανι, περίπου 
3mm 

Κονία Πθλόχωμα 

Εγκλωβιςμζνα 
υλικά 

Θαλάςςια κελφφθ, ζωσ 8mm 

Παρατθριςεισ Πολλζσ μικρορωγμζσ 



Προτϊςεισ ςυντόρηςησ κονιαμϊτων και λύθων αρχαιολογικού χώρου του Κομμού 

 
Παρϊρτημα – Δελτύα Δειγμϊτων  188 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

0,01 0,1 1 10

%
 Δ

ιε
ρ

χό
μ

εν
θ

 Π
ο

ς
ό

τθ
τα

 

Μζγεκοσ Κοςκίνου 

Πρότυπθ άμμοσ 

KM31

ΔΕΛΣΙΟ ΔΕΙΓΜΑΣΟ 
Κωδικόσ δεύγματοσ: ΚΜ31

Είδοσ δείγματοσ: Κονίαμα 

Προζλευςθ: Αρχαιολογικόσ Χϊροσ Κομμοφ / Κομμόσ, 

Θράκλειο  

Θμερομθνία Δειγματολθψίασ: 28/6/2016  

Ιςτορικι περίοδοσ: Μινωικι 

τοιχείο καταςκευισ: Τοιχοποιία 

Θζςθ δειγματολθψίασ:Κατακόρυφθ, Εξωτερικι 

Υψοσ από το ζδαφοσ: 1,8 μ. 

Επιπλζον ςτοιχεία: Επιπλζον ςτοιχεία (ζωσ 20 λζξεισ) 

φντομθ περιγραφι:  

Δείγμα όμοιο με το ΚΜ30. Ιςχφουν οι ίδιεσ παρατθριςεισ.

Μακροςκοπικι φωτογραφία:  Θζςθ δειγματολθψίασ:  

  
Μικροςκοπικι φωτογραφία:  Μικροςκοπικι φωτογραφία ςτιλπνισ τομισ: 

  
Μικροςκοπικόσ χαρακτθριςμόσ: 

Χρϊμα  Καφζ ανοιχτό 

τρωματογραφία Ενιαία δομι 

Αδρανι Θαλάςςια άμμοσ 

Κοκκομετρία 
αδρανϊν 

Θαλάςςια άμμοσ ζωσ 0,7mm 

Κονία Πθλόχωμα 

Εγκλωβιςμζνα 
υλικά 

Θαλάςςια κελφφθ, ζωσ 10mm 

Παρατθριςεισ Αρκετζσ μικρορωγμζσ 

Ορυκτολογικι ςφςταςθ:  

Αςβεςτίτθσ, Χαλαηίασ, Ιλλίτθσ, Καολινίτθσ, Αραγωνίτθσ, Δολομίτθσ, 

Λιηαρδίτθσ, Αλβίτθσ, Βερμικουλίτθσ 

Ποςοςτιαία ςφςταςθ οξειδίων των κυριότερων ςτοιχείων: 

CaO SiO2 Al2O3 MgO Fe2O3 

30,74 29,06 7,51 3,59 4,09 

Κοκκομετρικι ανάλυςθ: 

Διάμετροσ 
κόςκινου (mm) 

Συγκρατοφμενθ 
ποςότθτα (%) 

Διερχόμενθ 
ποςότθτα (%) 

 

8 0,00 100,00 

4,5 0,45 99,68 

2 1,50 98,61 

1 1,67 97,41 

0,5 7,75 91,88 

0,25 29,69 70,69 

0,125 55,04 31,40 

0,063 17,74 18,73 

0 26,24 0,00 
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ΔΕΛΣΙΟ ΔΕΙΓΜΑΣΟ 
Κωδικόσ δεύγματοσ: ΚΜ32

Είδοσ δείγματοσ: Κονίαμα 

Προζλευςθ: Αρχαιολογικόσ Χϊροσ Κομμοφ / Κομμόσ, 

Θράκλειο  

Θμερομθνία Δειγματολθψίασ: 28/6/2016  

Ιςτορικι περίοδοσ: Γεωμετρικι-Αρχαϊκι 

τοιχείο καταςκευισ: Κλίμακα 

Θζςθ δειγματολθψίασ:Οριηόντα, Εξωτερικι 

Υψοσ από το ζδαφοσ: - 

Επιπλζον ςτοιχεία: Επιπλζον ςτοιχεία (ζωσ 20 λζξεισ) 

φντομθ περιγραφι:  

Κονίαμα από κτιςτι κλίμακα (ςκάλα). Είναι αςκενζσ 

πθλοκονίαμα.

Μακροςκοπικι φωτογραφία:  Θζςθ δειγματολθψίασ:  

  
Μικροςκοπικι φωτογραφία:  

 
Μικροςκοπικόσ χαρακτθριςμόσ: 

Χρϊμα  Γκρι-καφζ 

τρωματογραφία Ενιαία δομι 

Αδρανι Θαλάςςια άμμοσ 

Κοκκομετρία 
αδρανϊν 

Θαλάςςια άμμοσ ζωσ 1,2mm 

Κονία Πθλόχωμα 

Εγκλωβιςμζνα 
υλικά 

Μεμονωμζνεσ ίνεσ, λόγω ανάπτυξθσ 
φυτικϊν οργανιςμϊν 

Παρατθριςεισ - 

Ορυκτολογικι ςφςταςθ:  

Αςβεςτίτθσ, Χαλαηίασ, Ιλλίτθσ, Καολινίτθσ, Αραγωνίτθσ, Λιηαρδίτθσ, 

Αλβίτθσ, Επίδοτο, Βερμικουλίτθσ 

Ποςοςτιαία ςφςταςθ οξειδίων των κυριότερων ςτοιχείων: 

CaO SiO2 Al2O3 MgO Fe2O3 

30,56 29,49 7,66 4,03 4,20 
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ΔΕΛΣΙΟ ΔΕΙΓΜΑΣΟ 
Κωδικόσ δεύγματοσ: ΚΜ33

Είδοσ δείγματοσ: Κονίαμα 

Προζλευςθ: Αρχαιολογικόσ Χϊροσ Κομμοφ / Κομμόσ, 

Θράκλειο  

Θμερομθνία Δειγματολθψίασ: 28/6/2016  

Ιςτορικι περίοδοσ: Αρχαϊκι/Ελλθνιςτικι 

τοιχείο καταςκευισ: Τοιχοποιία 

Θζςθ δειγματολθψίασ:Κατακόρυφθ, Εξωτερικι 

Υψοσ από το ζδαφοσ: 0,55 μ. 

Επιπλζον ςτοιχεία: Επιπλζον ςτοιχεία (ζωσ 20 λζξεισ) 

φντομθ περιγραφι:  

Λεπτόκοκκο πθλοκονίαμα.

Μακροςκοπικι φωτογραφία:  Θζςθ δειγματολθψίασ:  

  
Μικροςκοπικι φωτογραφία:  

 
Μικροςκοπικόσ χαρακτθριςμόσ: 

Χρϊμα  Γκρι με ελαφριά καφζ απόχρωςθ 

τρωματογραφία Ενιαία δομι 

Αδρανι Θαλάςςια άμμοσ 

Κοκκομετρία 
αδρανϊν 

Θαλάςςια άμμοσ ζωσ 1,1mm 

Κονία Πθλόχωμα 

Εγκλωβιςμζνα 
υλικά 

Μεμονωμζνθ φυτικι ίνα, ακοφςια πρόςμιξθ 

Παρατθριςεισ - 

Ορυκτολογικι ςφςταςθ:  

Αςβεςτίτθσ, Χαλαηίασ, Ιλλίτθσ, Καολινίτθσ, Αραγωνίτθσ, Δολομίτθσ, 

Λιηαρδίτθσ, Αλβίτθσ, Επίδοτο, Βερμικουλίτθσ 

Ποςοςτιαία ςφςταςθ οξειδίων των κυριότερων ςτοιχείων: 

CaO SiO2 Al2O3 MgO Fe2O3 

31,55 28,77 7,42 3,94 4,45 
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ΔΕΛΣΙΟ ΔΕΙΓΜΑΣΟ 
Κωδικόσ δεύγματοσ: ΚΜ34

Είδοσ δείγματοσ: Κονίαμα 

Προζλευςθ: Αρχαιολογικόσ Χϊροσ Κομμοφ / Κομμόσ, 

Θράκλειο  

Θμερομθνία Δειγματολθψίασ: 28/6/2016  

Ιςτορικι περίοδοσ: Μινωικι 

τοιχείο καταςκευισ: Τοιχοποιία 

Θζςθ δειγματολθψίασ:Κατακόρυφθ, Εξωτερικι 

Υψοσ από το ζδαφοσ: 0,9 μ. 

Επιπλζον ςτοιχεία: ε πρόςφυςθ με επικείμενο κονίαμα 

αποκατάςταςθσ, όμοιο με το ΚΜ19R 

φντομθ περιγραφι:  

Πθλοκονίαμα με ιςοκατανομι αδρανϊν. ε πρόςφυςθ με 

κονίαμα αποκατάςταςθσ (όμοιο με το ΚΜ19R).

Μακροςκοπικι φωτογραφία:  Θζςθ δειγματολθψίασ:  

  
Μικροςκοπικι φωτογραφία:  Μικροςκοπικι φωτογραφία ςτιλπνισ τομισ: 

  
Μικροςκοπικόσ χαρακτθριςμόσ: 

Χρϊμα  
Καφζ ανοιχτό (αρχαίο), Ροη- Λευκό 
(αποκατάςταςθσ) 

τρωματογραφία Τπόςτρωμα και κονίαμα αποκατάςταςθσ 

Αδρανι 
Θαλάςςια άμμοσ (αρχαίο),  
Άμμοσ λατομικι, κεραμικά (αποκατάςταςθσ) 

Κοκκομετρία 
αδρανϊν 

Θαλάςςια άμμοσ ζωσ 2mm, ελάχιςτα 
κεραμικά (300μm) λίγα μεγαλφτερα αδρανι 
ζωσ 25mm (αρχαίο κονίαμα) 
Άμμοσ λατομικι ζωσ 2mm  
κεραμικά ζωσ 1mm (αποκατάςταςθσ) 

Κονία 
Πθλόχωμα (αρχαίο κονίαμα) 
Μικτι κονία (τςιμζντο, αςβζςτθσ, ποηολάνθ) 
(αποκατάςταςθσ) 

Εγκλωβιςμζνα 
υλικά 

Θαλάςςια κελφφθ, ζωσ 6mm (αρχαίο 
κονίαμα) 

Παρατθριςεισ - 

Ορυκτολογικι ςφςταςθ:  

Αςβεςτίτθσ, Χαλαηίασ, Ιλλίτθσ, Καολινίτθσ, Αραγωνίτθσ, Δολομίτθσ, 

Λιηαρδίτθσ, Αλβίτθσ, Επίδοτο, Βερμικουλίτθσ 

Ποςοςτιαία ςφςταςθ οξειδίων των κυριότερων ςτοιχείων: 

CaO SiO2 Al2O3 MgO Fe2O3 

30,85 27,16 7,07 4,37 4,07 

Κοκκομετρικι ανάλυςθ: 

Διάμετροσ 
κόςκινου (mm) 

Συγκρατοφμενθ 
ποςότθτα (%) 

Διερχόμενθ 
ποςότθτα (%) 

 

8 0,00 100,00 

4,5 6,57 94,16 

2 1,83 92,54 

1 5,93 87,27 

0,5 10,32 78,10 

0,25 20,89 59,53 

0,125 11,79 49,06 

0,063 15,28 35,48 

0 39,92 0,00 
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ΔΕΛΣΙΟ ΔΕΙΓΜΑΣΟ 
Κωδικόσ δεύγματοσ: ΚΜ35Λ

Είδοσ δείγματοσ: Λίκοσ 

Προζλευςθ: Αρχαιολογικόσ Χϊροσ Κομμοφ / Κομμόσ, 

Θράκλειο 

Θμερομθνία Δειγματολθψίασ: 28/6/2016  

Ιςτορικι περίοδοσ: Μινωικι 

τοιχείο καταςκευισ: Τοιχοποιία 

Θζςθ δειγματολθψίασ: Κατακόρυφθ, Εξωτερικι 

 

Υψοσ από το ζδαφοσ: 0,9 μ. 

Επιπλζον ςτοιχεία: Επιπλζον ςτοιχεία (ζωσ 20 λζξεισ) 

φντομθ περιγραφι:  

Λεπτόκοκκοσ ψαμμίτθσ χαρακτθριςτικοφ χρϊματοσ καφζ-

ϊχρασ. Ζχει πολφ αςκενι δομι.

Μακροςκοπικι φωτογραφία:  Θζςθ δειγματολθψίασ:  

  
Μικροςκοπικι φωτογραφία:   

 

 

Μικροςκοπικόσ χαρακτθριςμόσ: 

Ζχει πορτοκαλί και ςθμειακά φαιόλευκθ απόχρωςθ και 

λεπτοφσ κόκκουσ.  

Ορυκτολογικι ςφςταςθ:  

Αςβεςτίτθσ, Χαλαηίασ, Δολομίτθσ, Καολινίτθσ, Αλβίτθσ, Αλίτθσ, Φλογοπίτθσ 

Ποςοςτιαία ςφςταςθ οξειδίων των κυριότερων ςτοιχείων: 

CaO SiO2 Al2O3 MgO Fe2O3 

44,79 13,23 2,92 3,09 1,61 
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ΔΕΛΣΙΟ ΔΕΙΓΜΑΣΟ 
Κωδικόσ δεύγματοσ: ΚΜ36Λ

Είδοσ δείγματοσ: Λίκοσ 

Προζλευςθ: Αρχαιολογικόσ Χϊροσ Κομμοφ / Κομμόσ, 

Θράκλειο 

Θμερομθνία Δειγματολθψίασ: 28/6/2016  

Ιςτορικι περίοδοσ: Άγνωςτο 

τοιχείο καταςκευισ: Άγνωςτο 

Θζςθ δειγματολθψίασ: Οριηόντα, Εξωτερικι 

 

Υψοσ από το ζδαφοσ: 1.1μ. 

Επιπλζον ςτοιχεία: Φλοιοί λίκου. Λίκοσ του ίδιου πετρϊματοσ 

ςυναντάται ςε δάπεδο κοντά ςτο δείγμα. 

φντομθ περιγραφι:  

Θραυςμζνα τεμάχια πορφυρίτθ λίκου που κείται επί 

τοιχοποιίασ τθσ οικίασ Χ.

Μακροςκοπικι φωτογραφία:  Θζςθ δειγματολθψίασ:  

  
Μικροςκοπικι φωτογραφία:   

 

 

Μικροςκοπικόσ χαρακτθριςμόσ: 

υμπαγισ πορφυρίτθσ με εναλλαγζσ κθλίδων λευκότερων, 

λόγω παρουςίασ του αςβεςτίτθ.  

Ορυκτολογικι ςφςταςθ:  

Αςβεςτίτθσ, Χαλαηίασ, Ιλλίτθσ, Αιματίτθσ, Πλαγιόκλαςτα, Βιοτίτθσ, Κλινόχλωρο 

Ποςοςτιαία ςφςταςθ οξειδίων των κυριότερων ςτοιχείων: 

CaO SiO2 Al2O3 MgO Fe2O3 

47,49 12,31 3,77 1,61 1,47 
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ΔΕΛΣΙΟ ΔΕΙΓΜΑΣΟ 
Κωδικόσ δεύγματοσ: ΚΜ37Λ

Είδοσ δείγματοσ: Λίκοσ 

Προζλευςθ: Αρχαιολογικόσ Χϊροσ Κομμοφ / Κομμόσ, 

Θράκλειο 

Θμερομθνία Δειγματολθψίασ: 28/6/2016  

Ιςτορικι περίοδοσ: Άγνωςτο 

τοιχείο καταςκευισ: Άγνωςτο 

Θζςθ δειγματολθψίασ: Οριηόντα, Εξωτερικι 

 

Υψοσ από το ζδαφοσ: 0,55 μ. 

Επιπλζον ςτοιχεία: Επιπλζον ςτοιχεία (ζωσ 20 λζξεισ) 

φντομθ περιγραφι:  

υμπαγισ λίκοσ αςβεςτιτικισ φφςεωσ, ο οποίοσ επιφανειακά 

φζρει δείγματα βελονιςμοφ.

Μακροςκοπικι φωτογραφία:  Θζςθ δειγματολθψίασ:  

  
Μικροςκοπικι φωτογραφία:   

 

 

Μικροςκοπικόσ χαρακτθριςμόσ: 

υμπαγισ λίκοσ, φαίνεται θ ςφςταςι του από διάφορουσ 

κόκκουσ, ωσ ψαμμίτθσ. ε τομι του φαίνεται μια επιφάνεια 

πολφ ςκλθρι και γυαλιςτερι, που παραπζμπει ςε γρανίτθ.  

Ορυκτολογικι ςφςταςθ:  

Αςβεςτίτθσ, Χαλαηίασ, Αλβίτθσ, Φλογοπίτθσ, Εςτονίτθσ (Μίκα), Λωμοντίτθσ, Κλινόχλωρο, Μαγνιςιο-ριβεκίτθσ 

Ποςοςτιαία ςφςταςθ οξειδίων των κυριότερων ςτοιχείων: 

CaO SiO2 Al2O3 MgO Fe2O3 

49,74 9,22 1,80 1,57 1,13 
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ΔΕΛΣΙΟ ΔΕΙΓΜΑΣΟ 
Κωδικόσ δεύγματοσ: ΚΜ38Λ

Είδοσ δείγματοσ: Λίκοσ 

Προζλευςθ: Αρχαιολογικόσ Χϊροσ Κομμοφ / Κομμόσ, 

Θράκλειο 

Θμερομθνία Δειγματολθψίασ: 28/6/2016  

Ιςτορικι περίοδοσ: Άγνωςτο 

τοιχείο καταςκευισ: Άγνωςτο 

Θζςθ δειγματολθψίασ: Οριηόντα, Εξωτερικι 

 

Υψοσ από το ζδαφοσ: 0μ. 

Επιπλζον ςτοιχεία: Επιπλζον ςτοιχεία (ζωσ 20 λζξεισ) 

φντομθ περιγραφι:  

Ζχει λευκό χρϊμα και θ δομι του παραπζμπει ςε 

αςβεςτόλικο.

Μακροςκοπικι φωτογραφία:  Θζςθ δειγματολθψίασ:  

  
Μικροςκοπικι φωτογραφία:   

 

 

Μικροςκοπικόσ χαρακτθριςμόσ: 

Ομοιάηει μερικϊσ ςτθν εμφάνιςι και ςτθ δομι του με τουσ 

ΚΜ2Λ, ΚΜ20Λ και ΚΜ21Λ, όμωσ πρόκειται για κακαρότερο 

αςβεςτολικικό πζτρωμα.  

Ορυκτολογικι ςφςταςθ:  

Αςβεςτίτθσ, Χαλαηίασ 

Ποςοςτιαία ςφςταςθ οξειδίων των κυριότερων ςτοιχείων: 

CaO SiO2 Al2O3 MgO Fe2O3 

49,47 4,02 0,91 1,11 0,39 
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ΔΕΛΣΙΟ ΔΕΙΓΜΑΣΟ 
Κωδικόσ δεύγματοσ: ΚΜ39

Είδοσ δείγματοσ: Κονίαμα 

Προζλευςθ: Αρχαιολογικόσ Χϊροσ Κομμοφ / Κομμόσ, 

Θράκλειο  

Θμερομθνία Δειγματολθψίασ: 28/6/2016  

Ιςτορικι περίοδοσ: Μινωικι 

τοιχείο καταςκευισ: Τοιχοποιία 

Θζςθ δειγματολθψίασ:Κατακόρυφθ, Εξωτερικι 

Υψοσ από το ζδαφοσ: 0,75 μ. 

Επιπλζον ςτοιχεία: Επιπλζον ςτοιχεία (ζωσ 20 λζξεισ) 

φντομθ περιγραφι:  

υμπλθρωματικό δείγμα του ΚΜ10. Αςκενζσ πθλοκονίαμα με 

άμμο και χονδρότερα αδρανι.

Μακροςκοπικι φωτογραφία:  Θζςθ δειγματολθψίασ:  

  
Μικροςκοπικι φωτογραφία:  Μικροςκοπικι φωτογραφία ςτιλπνισ τομισ: 

  
Μικροςκοπικόσ χαρακτθριςμόσ: 

Χρϊμα  Γκρι με ελαφριά καφζ απόχρωςθ 

τρωματογραφία Ενιαία δομι 

Αδρανι Θαλάςςια άμμοσ, τεμάχια ςχιςτόλικων 

Κοκκομετρία 
αδρανϊν 

Θαλάςςια άμμοσ ζωσ 1,4mm 
τεμάχια ςχιςτόλικων ζωσ 21mm 

Κονία Πθλόχωμα 

Εγκλωβιςμζνα 
υλικά 

Θαλάςςια κελφφθ ζωσ 4mm 

Παρατθριςεισ - 

Ορυκτολογικι ςφςταςθ:  

Αςβεςτίτθσ, Χαλαηίασ, Ιλλίτθσ, Καολινίτθσ, Αραγωνίτθσ, Λιηαρδίτθσ, 

Αλβίτθσ, Επίδοτο, Βερμικουλίτθσ 

Ποςοςτιαία ςφςταςθ οξειδίων των κυριότερων ςτοιχείων: 

CaO SiO2 Al2O3 MgO Fe2O3 

32,27 24,30 6,47 4,30 3,60 
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ΔΕΛΣΙΟ ΔΕΙΓΜΑΣΟ 
Κωδικόσ δεύγματοσ: ΚΜ40

Είδοσ δείγματοσ: Κονίαμα 

Προζλευςθ: Αρχαιολογικόσ Χϊροσ Κομμοφ / Κομμόσ, 

Θράκλειο  

Θμερομθνία Δειγματολθψίασ: 28/6/2016  

Ιςτορικι περίοδοσ: Μινωικι 

τοιχείο καταςκευισ: Τοιχοποιία 

Θζςθ δειγματολθψίασ:Κατακόρυφθ, Εξωτερικι 

Υψοσ από το ζδαφοσ: 0,20 μ. 

Επιπλζον ςτοιχεία: Κονίαμα με μεγάλο πάχοσ που πλθρϊνει 

μεγάλο κενό 

φντομθ περιγραφι:  

Παραπλιςιο κονίαμα με το ΚΜ39, όμωσ με περιςςότερο 

χονδρόκοκκθ ςφνκεςθ.

Μακροςκοπικι φωτογραφία:  Θζςθ δειγματολθψίασ:  

  
Μικροςκοπικι φωτογραφία:  

 
Μικροςκοπικόσ χαρακτθριςμόσ: 

Χρϊμα  Γκρι με ελαφριά καφζ απόχρωςθ 

τρωματογραφία Ενιαία δομι 

Αδρανι 
Θαλάςςια άμμοσ, τεμάχια ςχιςτόλικων και 
αςβεςτόλικων 

Κοκκομετρία 
αδρανϊν 

Θαλάςςια άμμοσ ζωσ 2mm 
Σεμάχια ςχιςτόλικων και αςβεςτόλικων ζωσ 
και 34mm 

Κονία Πθλόχωμα 

Εγκλωβιςμζνα 
υλικά 

Θραφςματα καλαςςίων κελυφϊν, κατά 
ςθμεία ανάπτυξθ φυτικϊν ινϊν (ωσ φκορά) 

Παρατθριςεισ - 
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ΔΕΛΣΙΟ ΔΕΙΓΜΑΣΟ 
Κωδικόσ δεύγματοσ: ΚΜ41R

Είδοσ δείγματοσ: Κονίαμα 

Προζλευςθ: Αρχαιολογικόσ Χϊροσ Κομμοφ / Κομμόσ, 

Θράκλειο  

Θμερομθνία Δειγματολθψίασ: 28/6/2016  

Ιςτορικι περίοδοσ: Σφγχρονθ 

τοιχείο καταςκευισ: Ανάλθμμα 

Θζςθ δειγματολθψίασ:Κατακόρυφθ, Εξωτερικι 

Υψοσ από το ζδαφοσ: 0,6 μ. 

Επιπλζον ςτοιχεία: Επιπλζον ςτοιχεία (ζωσ 20 λζξεισ) 

φντομθ περιγραφι:  

Αμιγζσ τςιμεντοκονίαμα αποκατάςταςθσ, όμοιο με το 

ΚΜ23R.

Μακροςκοπικι φωτογραφία:  Θζςθ δειγματολθψίασ:  

  
Μικροςκοπικι φωτογραφία:  

 
Μικροςκοπικόσ χαρακτθριςμόσ: 

Χρϊμα  Γκρι 

τρωματογραφία Ενιαία δομι 

Αδρανι Θαλάςςια άμμοσ 

Κοκκομετρία 
αδρανϊν 

Θαλάςςια άμμοσ ζωσ 800μm 

Κονία Σςιμζντο 

Εγκλωβιςμζνα 
υλικά 

Θαλάςςια κελφφθ ζωσ 3,5mm 

Παρατθριςεισ - 
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ΔΕΛΣΙΟ ΔΕΙΓΜΑΣΟ 
Κωδικόσ δεύγματοσ: ΚΜ42

Είδοσ δείγματοσ: Κονίαμα 

Προζλευςθ: Αρχαιολογικόσ Χϊροσ Κομμοφ / Κομμόσ, 

Θράκλειο  

Θμερομθνία Δειγματολθψίασ: 28/6/2016  

Ιςτορικι περίοδοσ: Μινωικι 

τοιχείο καταςκευισ: Τοιχοποιία 

Θζςθ δειγματολθψίασ:Κατακόρυφθ, Εξωτερικι 

Υψοσ από το ζδαφοσ: 0,15 μ. 

Επιπλζον ςτοιχεία: Επιπλζον ςτοιχεία (ζωσ 20 λζξεισ) 

φντομθ περιγραφι:  

υμπλθρωματικό δείγμα του ΚΜ11. Παρεμφερζσ δείγμα με 

τα πθλοκονιάματα ΚΜ39 και ΚΜ40.

Μακροςκοπικι φωτογραφία:  Θζςθ δειγματολθψίασ:  

  
Μικροςκοπικι φωτογραφία:  

 
Μικροςκοπικόσ χαρακτθριςμόσ: 

Χρϊμα  Γκρι ι γκρι ςκοφρο 

τρωματογραφία 
Ενιαία δομι, επιφανειακά ςτρϊςθ 
βιολογικϊν επικακίςεων 

Αδρανι 
Θαλάςςια άμμοσ, τεμάχια ςχιςτόλικων και 
αςβεςτόλικων 

Κοκκομετρία 
αδρανϊν 

Άμμοσ ζωσ 1mm 
τεμάχια ςχιςτόλικων και αςβεςτόλικων ζωσ 
9mm 

Κονία Πθλόχωμα 

Εγκλωβιςμζνα 
υλικά 

- 

Παρατθριςεισ - 

Ορυκτολογικι ςφςταςθ:  

Αςβεςτίτθσ, Χαλαηίασ, Ιλλίτθσ, Καολινίτθσ, Λιηαρδίτθσ, Αλβίτθσ, 

Δολομίτθσ, Βερμικουλίτθσ 

Ποςοςτιαία ςφςταςθ οξειδίων των κυριότερων ςτοιχείων: 

CaO SiO2 Al2O3 MgO Fe2O3 

37,18 22,82 5,62 3,36 3,32 
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ΔΕΛΣΙΟ ΔΕΙΓΜΑΣΟ 
Κωδικόσ δεύγματοσ: ΚΜ43R

Είδοσ δείγματοσ: Επίπαςθ 

Προζλευςθ: Αρχαιολογικόσ Χϊροσ Κομμοφ / Κομμόσ, 

Θράκλειο  

Θμερομθνία Δειγματολθψίασ: 28/6/2016  

Ιςτορικι περίοδοσ: Σφγχρονθ 

τοιχείο καταςκευισ: Αναςκαφικι παρειά 

Θζςθ δειγματολθψίασ:Κατακόρυφθ, Εξωτερικι 

Υψοσ από το ζδαφοσ: 1 μ. 

Επιπλζον ςτοιχεία: Επιπλζον ςτοιχεία (ζωσ 20 λζξεισ) 

φντομθ περιγραφι:  

Αμιγζσ τςιμεντοκονίαμα αποκατάςταςθσ. Όμοιο με τα ΚΜ23R 

και ΚΜ41R.

Μακροςκοπικι φωτογραφία:  Θζςθ δειγματολθψίασ:  

  
Μικροςκοπικι φωτογραφία:  

 
Μικροςκοπικόσ χαρακτθριςμόσ: 

Χρϊμα  Γκρι 

τρωματογραφία Ενιαία δομι 

Αδρανι 
Θαλάςςια άμμοσ, αςβεςτολικικά αδρανι 
(λατομικά) 

Κοκκομετρία 
αδρανϊν 

Θαλάςςια άμμοσ ζωσ 1,2mm 
αςβεςτολικικά αδρανι ζωσ 5mm 

Κονία Σςιμζντο 

Εγκλωβιςμζνα 
υλικά 

Θαλάςςια κελφφθ ζωσ 2,2mm 

Παρατθριςεισ - 
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ΔΕΛΣΙΟ ΔΕΙΓΜΑΣΟ 
Κωδικόσ δεύγματοσ: ΚΜ44F

Είδοσ δείγματοσ: Κονίαμα 

Προζλευςθ: Αρχαιολογικόσ Χϊροσ Κομμοφ / Κομμόσ, 

Θράκλειο  

Θμερομθνία Δειγματολθψίασ: 28/6/2016  

Ιςτορικι περίοδοσ: Μινωικι 

τοιχείο καταςκευισ: Επιχωμάτωςθ / Μπάηωμα 

Θζςθ δειγματολθψίασ:Κατακόρυφθ, Εξωτερικι 

Υψοσ από το ζδαφοσ: 1,1 μ. 

Επιπλζον ςτοιχεία: Επιπλζον ςτοιχεία (ζωσ 20 λζξεισ) 

φντομθ περιγραφι:  

Επιχωμάτωςθ με πθλόχωμα και διάςπαρτα υλικά ποικίλων 

μεγεκϊν, ωσ αδρανι.

Μακροςκοπικι φωτογραφία:  Θζςθ δειγματολθψίασ:  

  
Μικροςκοπικι φωτογραφία:  

 
Μικροςκοπικόσ χαρακτθριςμόσ: 

Χρϊμα  Καφζ ανοιχτό - γκρι 

τρωματογραφία 
Ενιαία δομι, επιφανειακά ςτρϊςθ 
βιολογικϊν επικακίςεων 

Αδρανι 
Θαλάςςια άμμοσ, τεμάχια ςχιςτόλικων και 
αςβεςτόλικων, Κεραμικά κραφςματα, 
Θαλάςςια κελφφθ 

Κοκκομετρία 
αδρανϊν 

Θαλάςςια άμμοσ ζωσ 2mm, 
Σεμάχια ςχιςτόλικων και αςβεςτόλικων ζωσ 
80mm 
Κεραμικά κραφςματα από αγγεία ζωσ 
37mm 
Θαλάςςια κελφφθ ζωσ 34mm 

Κονία Χϊμα 

Εγκλωβιςμζνα 
υλικά 

- 

Παρατθριςεισ 
Επιχωμάτωςθ με χϊμα και επιτόπια 
ευριςκόμενα διάςπαρτα υλικά 
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ΔΕΛΣΙΟ ΔΕΙΓΜΑΣΟ 
Κωδικόσ δεύγματοσ: ΚΜ45R

Είδοσ δείγματοσ: Επίπαςθ 

Προζλευςθ: Αρχαιολογικόσ Χϊροσ Κομμοφ / Κομμόσ, 

Θράκλειο  

Θμερομθνία Δειγματολθψίασ: 28/6/2016  

Ιςτορικι περίοδοσ: Σφγχρονθ 

τοιχείο καταςκευισ: Αναςκαφικι παρειά 

Θζςθ δειγματολθψίασ:Κατακόρυφθ, Εξωτερικι 

Υψοσ από το ζδαφοσ: 1,3 μ. 

Επιπλζον ςτοιχεία: Επιπλζον ςτοιχεία (ζωσ 20 λζξεισ) 

φντομθ περιγραφι:  

Αμιγζσ τςιμεντοκονίαμα αποκατάςταςθσ, όμοιο με τα 

ΚΜ23R, KM41R και KM43R.

Μακροςκοπικι φωτογραφία:  Θζςθ δειγματολθψίασ:  

  
Μικροςκοπικι φωτογραφία:  

 
Μικροςκοπικόσ χαρακτθριςμόσ: 

Χρϊμα  Γκρι 

τρωματογραφία Ενιαία δομι 

Αδρανι Θαλάςςια άμμοσ 

Κοκκομετρία 
αδρανϊν 

Θαλάςςια άμμοσ ζωσ 1 mm 

Κονία Σςιμζντο,  πικανϊσ και παρουςία αςβζςτθ 

Εγκλωβιςμζνα 
υλικά 

- 

Παρατθριςεισ - 

Ορυκτολογικι ςφςταςθ:  

Αςβεςτίτθσ, Χαλαηίασ, Δολομίτθσ, Καολινίτθσ, Πλαγιόκλαςτα, 

Κατοΐτθσ 

Ποςοςτιαία ςφςταςθ οξειδίων των κυριότερων ςτοιχείων: 

CaO SiO2 Al2O3 MgO Fe2O3 

30,48 27,74 5,06 3,99 3,20 
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ΔΕΛΣΙΟ ΔΕΙΓΜΑΣΟ 
Κωδικόσ δεύγματοσ: ΚΜ46R

Είδοσ δείγματοσ: Επίπαςθ 

Προζλευςθ: Αρχαιολογικόσ Χϊροσ Κομμοφ / Κομμόσ, 

Θράκλειο  

Θμερομθνία Δειγματολθψίασ: 28/6/2016  

Ιςτορικι περίοδοσ: Σφγχρονθ 

τοιχείο καταςκευισ: Αναςκαφικι Παρειά 

Θζςθ δειγματολθψίασ:Κατακόρυφθ, Εξωτερικι 

Υψοσ από το ζδαφοσ: 2,1 μ. 

Επιπλζον ςτοιχεία: Εξωτερικό τςιμεντοκονίαμα με κεραμικά, 

ενιςχυμζνο με πλζγμα (πλιρωσ οξειδωμζνο), εςωτερικι 

προγενζςτερθ επίπαςθ τςιμεντοκονιάματοσ 

φντομθ περιγραφι:  

Δείγμα δφο διαδοχικϊν επιπάςεων. Θ εςωτερικι όμοια με τα 

ΚΜ23R, KM41R, KM43R και ΚΜ45R. Θ εξωτερικι με το 

ΚΜ19R, εφαρμοςμζνθ ςε μεταλλικό πλζγμα.

Μακροςκοπικι φωτογραφία:  Θζςθ δειγματολθψίασ:  

  
Μικροςκοπικι φωτογραφία:  

 
Μικροςκοπικόσ χαρακτθριςμόσ: 

Χρϊμα  Ροη- Λευκό (ΚΜ46R.a), ςκοφρο γκρι (ΚΜ46R.b) 

τρωματογραφία 
Εξωτερικι επίπαςθ (ΚΜ46R.a) και εςωτερικι 
παλαιότερθ επίπαςθ (ΚΜ46R.b) 

Αδρανι 
Άμμοσ λατομικι, κραφςματα κεραμικϊν 
(ΚΜ46R.a), 

Θαλάςςια άμμοσ (ΚΜ46R.b) 

Κοκκομετρία 
αδρανϊν 

Άμμοσ λατομικι ζωσ 2,5mm  
κραφςματα κεραμικϊν ζωσ 2,2mm (ΚΜ46R.a) 
Θαλάςςια άμμοσ ζωσ 1mm (ΚΜ46R.b) 

Κονία 

Μικτι κονία (τςιμζντο, αςβζςτθσ, ποηολάνθ) 
(ΚΜ46R.a) 

Σςιμζντο, πικανϊσ και παρουςία αςβζςτθ 
(ΚΜ46R.b) 

Εγκλωβιςμζνα 
υλικά 

Μεμονωμζνα καλάςςια κελφφθ, ζωσ 4,1mm 
(ΚΜ46R.b) 

Παρατθριςεισ 
Θ εξωτερικι επίπαςθ (ΚΜ46R.a) είναι 
εφαρμοςμζνθ πάνω ςε μεταλλικό πλζγμα, 
το οποίο είναι πλιρωσ οξειδωμζνο 
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Μζγεκοσ Κοςκίνου 

Πρότυπθ άμμοσ 

KM47

ΔΕΛΣΙΟ ΔΕΙΓΜΑΣΟ 
Κωδικόσ δεύγματοσ: ΚΜ47

Είδοσ δείγματοσ: Κονίαμα 

Προζλευςθ: Αρχαιολογικόσ Χϊροσ Κομμοφ / Κομμόσ, 

Θράκλειο  

Θμερομθνία Δειγματολθψίασ: 28/6/2016  

Ιςτορικι περίοδοσ: Αρχαϊκι-Ελλθνιςτικι 

τοιχείο καταςκευισ: Τοιχοποιία 

Θζςθ δειγματολθψίασ:Κατακόρυφθ, Εξωτερικι 

Υψοσ από το ζδαφοσ: 0,85 μ. 

Επιπλζον ςτοιχεία: Επιπλζον ςτοιχεία (ζωσ 20 λζξεισ) 

φντομθ περιγραφι:  

Λεπτόκοκκο κονίαμα, που περιζχει και κάποια μεγάλα 

αδρανι. Παρόμοιο με τα ΚΜ22 και ΚΜ33.

Μακροςκοπικι φωτογραφία:  Θζςθ δειγματολθψίασ:  

  
Μικροςκοπικι φωτογραφία:  

 
Μικροςκοπικόσ χαρακτθριςμόσ: 

Χρϊμα  Γθξη κε ειαθξηά θαθέ απόρξσζε 

τρωματογραφία Εληαία δνκή 

Αδρανι Θαιάζζηα άκκνο 

Κοκκομετρία 
αδρανϊν 

Θαιάζζηα άκκνο έσο 0,7mm 

Κονία Πειόρσκα 

Εγκλωβιςμζνα 
υλικά 

- 

Παρατθριςεισ - 

Ορυκτολογικι ςφςταςθ:  

Αςβεςτίτθσ, Χαλαηίασ, Ιλλίτθσ, Καολινίτθσ, Αραγωνίτθσ, Δολομίτθσ, 

Λιηαρδίτθσ, Αλβίτθσ, Βερμικουλίτθσ 

Ποςοςτιαία ςφςταςθ οξειδίων των κυριότερων ςτοιχείων: 

CaO SiO2 Al2O3 MgO Fe2O3 

32,38 28,02 7,15 4,14 4,06 

Κοκκομετρικι ανάλυςθ: 

Διάμετροσ 
κόςκινου (mm) 

Συγκρατοφμενθ 
ποςότθτα (%) 

Διερχόμενθ 
ποςότθτα (%) 

 

8 0,00 100,00 

4,5 23,58 82,14 

2 1,41 81,07 

1 2,21 79,40 

0,5 15,88 67,37 

0,25 38,13 38,49 

0,125 25,91 18,86 

0,063 8,61 12,34 

0 16,30 0,00 
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ΔΕΛΣΙΟ ΔΕΙΓΜΑΣΟ 
Κωδικόσ δεύγματοσ: ΚΜ Clay

Είδοσ δείγματοσ: Πθλόσ 

Προζλευςθ: Αρχαιολογικόσ Χϊροσ Κομμοφ / Κομμόσ, 

Θράκλειο 

Θμερομθνία Δειγματολθψίασ: 13/10/2016  

Θζςθ δειγματολθψίασ: Οριηόντα, Εξωτερικι 

Υψοσ από το ζδαφοσ: 0μ. 

Επιπλζον ςτοιχεία: Επιπλζον ςτοιχεία (ζωσ 20 λζξεισ) 

φντομθ περιγραφι:  

Δείγμα πθλοχϊματοσ από τθν άμεςα γειτνιάηουςα περιοχι 

του αρχαιολογικοφ χϊρου. Χρϊμα πολφ ανοιχτό μπεη-καφζ, 

παρόμοιο με το χρϊμα πολλϊν δειγμάτων κονιαμάτων.

Μακροςκοπικι φωτογραφία:  Θζςθ δειγματολθψίασ:  

 

 
Ορυκτολογικι ςφςταςθ:  

Αςβεςτίτθσ, Χαλαηίασ, Ιλλίτθσ, Καολινίτθσ, Δολομίτθσ, Αλβίτθσ, Βερμικουλίτθσ, Μοντμοριλλονίτθσ 

Ποςοςτιαία ςφςταςθ οξειδίων των κυριότερων ςτοιχείων: 

CaO SiO2 Al2O3 MgO Fe2O3 

29,18 28,21 7,25 4,19 3,86 

 


